
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS

LABORALES

Prospección sobre la presencia de amianto o de
materiales que lo contengan en edificios

Informe

Barcelona, Diciembre de 2001



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

2  342



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

3  342

El presente estudio ha sido realizado para la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
por el Institut d'Estudis de la Seguretat, fundació privada.

Responsable del proyecto:

Clara Solà Niubó
Institut d'Estudis de la Seguretat (IDES)

Trabajo dirigido por:

Manuel Perdigó Solà
Institut d'Estudis de la Seguretat (IDES)

Xavier Casanovas i Boixereu
Servei Rehabilitació i Medi Ambient
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB)

Equipo técnico especializado:

Ramon Graus i Rovira
Coordinación (CAATB)

Meritxell Pineda i Teixidó
Investigación técnica (IDES)

Lara Trujillo i Jiménez
Investigación técnica (CAATB)

Montse Villaverde i Rei
Investigación documental (CAATB)

Jaume Ferrer i Sancho
Servicio de Neumonología del Hospital General Universitari de la Vall d’Hebron
Investigación sobre salud

Gemma Palarea i Méndez
Becaria (CAATB)

Agradecemos la inestimable colaboración en la obtención de información de:

Verónica Montero
Francisco Montero Peral
Isabel Palomar
Eustasio Pérez
María Pont Estradera
Núria Segalà
Margarida M. Tura
Núria Masnou
Lluís Maria Pascual Roca
María Teresa Rosa Fina
Pere Sauleda
Joaquima Trias de Rosa
Laura Ureña
Francisco Ahedo



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

4  342



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

5  342

Contenidos

Presentación.......................................................................................................................9

Parte 1. El amianto en los edificios: una primera aproximación......................................11

1. El amianto y sus aplicaciones más comunes................................................................13

1.1. El amianto como material ........................................................................................13

1.2. Aplicaciones de amianto..........................................................................................13

2. Edificios nuevos, existentes y residuos.........................................................................15

2.1. Amianto en edificios de nueva construcción ................................................................15

2.2. Amianto en los edificios existentes ............................................................................16

2.3. El amianto en los residuos de construcción ................................................................16

3. Importaciones, fabricantes y productos ........................................................................18

3.1. Importaciones y exportaciones de amianto..................................................................18

3.2. El marco empresarial ................................................................................................21

3.3. Una visión histórica...................................................................................................22

3.4. Los productos con amianto........................................................................................23

4. Amianto y salud ............................................................................................................26

4.1. Fuentes de exposición ..............................................................................................26

4.2. Los efectos del amianto ............................................................................................27

5. Posibilidades del marco legal ......................................................................................30

5.1. Reglamentar los trabajos con amianto. La industria manufacturera. ...............................30

5.2. El amianto en la industria de la construcción. Construcción, rehabilitación, mantenimiento
y derribo.........................................................................................................................31

5.3. El amianto como residuo...........................................................................................32

5.4. Nuestro marco legal..................................................................................................32

6. Una primera estimación................................................................................................33

6.1. Antecedentes ...........................................................................................................33

6.2. Unas cifras para Cataluña..........................................................................................34

6.3. Definición tipológica de los edificios de riesgo .............................................................35

6.4. Población potencialmente afectada ............................................................................36

7. Posibles estrategias......................................................................................................37

7.1. El amianto que podemos seguir colocando .................................................................38

7.2. El conocimiento y las precauciones que requieren los edificios existentes .....................39

7.3. Tratar unos residuos especiales .................................................................................40

7.4. Conclusiones ...........................................................................................................41



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

6  342

Parte 2. Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en
edificios............................................................................................................................43

1. Las aplicaciones del amianto en la edificación............................................................44

1.1. Introducción .............................................................................................................44

1.2. Variedades más importantes desde el punto de vista industrial .....................................44

1.3. Usos del amianto en la edificación .............................................................................46

1.3.1. Amianto en edificios de nueva construcción..........................................................46

1.3.2. Amianto en los edificios existentes......................................................................47

1.3.3. Vertidos de productos con amianto en el medio ambiente......................................50

2. Las empresas y los productos del sector.......................................................................51

2.1. Productos, fabricantes, distribuidores y aplicadores a través de su publicidad en revistas y
anuarios de la época (1909-1980) .....................................................................................51

2.1.1. Metodología de trabajo .......................................................................................51

2.1.2. Los principales datos de las empresas ................................................................53

2.1.3. Un análisis detallado por décadas .......................................................................66

2.1.4. Los productos con amianto.................................................................................77

2.2. Las importaciones de amianto en España...................................................................88

2.2.1. Metodología de trabajo .......................................................................................88

2.2.2. Los principales datos de las empresas ................................................................93

2.2.3. Un análisis detallado por años........................................................................... 123

2.3. Materiales alternativos al amianto............................................................................. 165

3. Edificios con riesgo de contener amianto. Una aproximación.................................... 169

3.1. Introducción ........................................................................................................... 169

3.2. El parque de edificios .............................................................................................. 170

3.3. Amianto y las normativas contra-incendios................................................................ 173

3.4. Una primera estimación........................................................................................... 182

3.4.1. Estimación relativa a aplicaciones de riesgo medio (fibrocemento)........................ 186

3.4.2. Estimación relativa a aplicaciones de riesgo alto (proyectados, calorifugaciones y
falsos techos)........................................................................................................... 189

3.4.3. Estimación de datos en Cataluña ...................................................................... 194

4. Cuerpo legal internacional. Un marco comparativo ................................................... 197

4.1. Introducción ........................................................................................................... 197

4.2. Los diferentes enfoques........................................................................................... 201

4.2.1. Prohibición del amianto. Estado de la cuestión................................................... 201

4.2.2. Reglamentación general de los trabajos con amianto .......................................... 204



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

7  342

4.2.3. El amianto en la industria de la construcción. Tendencias ................................... 204

4.2.4. El amianto como residuo .................................................................................. 210

4.3. Amianto en la construcción. Nuestro marco legal ...................................................... 212

4.3.1. Legislación comunitaria de la Unión Europea...................................................... 213

4.3.2. Legislación y normativa específica en el Estado español ..................................... 225

4.3.3. Legislación de la Comunidad Autónoma de Cataluña........................................... 239

5. Efectos del amianto sobre la salud ............................................................................. 242

5.1. Introducción ........................................................................................................... 242

5.2. Conceptos fundamentales ....................................................................................... 242

5.3. Fuentes de exposición ............................................................................................ 243

5.4. Mecanismos patogénicos ........................................................................................ 244

5.5. Detección del amianto en tejidos.............................................................................. 245

5.6. Asbestosis pulmonar .............................................................................................. 247

5.7. Enfermedades pleurales benignas ............................................................................ 248

5.8. Mesotelioma maligno .............................................................................................. 249

5.9. Cáncer broncopulmonar........................................................................................... 250

5.10. Conclusiones........................................................................................................ 250

5.11. Bibliografía........................................................................................................... 251

6. Recomendaciones. Intervención en edificios con amianto......................................... 253

6.1. Eliminación de riesgos en edificios ........................................................................... 253

6.1.1. Prediagnóstico................................................................................................. 253

6.1.2. Evaluación de riesgos....................................................................................... 254

6.1.3. Diagnóstico..................................................................................................... 254

6.1.4. Intervención ..................................................................................................... 257

6.1.5. Certificación de los trabajos .............................................................................. 258

6.2. La demolición de edificios........................................................................................ 259

6.3. Gestión de los residuos........................................................................................... 260

Anexos............................................................................................................................ 261

    Anexo A. Bibliografía......................................................................................................263

    Anexo B. La publicidad de las empresas de amianto por décadas......................................275



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

8  342



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

9  342

Presentación
Diversas fuentes señalan que las enfermedades originadas por la inhalación de fibras de amianto
constituyen un problema sanitario grave.

En efecto, J.Peto. en su trabajo “The European mesothelioma epidemic”, 1999,  estima que en los
próximos 30 años fallecerán 500.000 personas en Europa a causa de dichas enfermedades. A.
Tossavainen en el documento “Asbestos, asbestosis and Cancer. Exposure criteria for clinical
diagnosis”, Helsinki 1997, sostiene que en los países industrializados fallecerán 30.000
personas/año a causa de cáncer originado por la inhalación de fibras de amianto.

No existe en España un estudio epidemiológico amplio que cuantifique la magnitud de este
problema sanitario, estudio que sin duda es muy necesario. Sí sabemos que el amianto, en
diversas de sus variedades, ha sido empleado como material en la construcción desde los inicios
del siglo XX hasta la fecha actual. Consecuentemente podemos afirmar que existe un riesgo, que
conviene evaluar, para la salud de los ciudadanos que ocupan los edificios y para los trabajadores
que realizan trabajos de construcción, mantenimiento, rehabilitación y derribo en el sector de la
edificación.

La evaluación del riesgo por inhalación de fibras de amianto en los edificios requiere un
conocimiento previo. ¿Bajo qué forma y en qué cantidad se halla presente este material en
nuestros edificios? ¿cuántos edificios pueden contener amianto y cuál es la población
potencialmente expuesta?

El Informe que presentamos “Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo
contengan en los edificios” pretende dar respuesta a estas preguntas. Representa un esfuerzo de
recopilación y ordenación de datos y documentación, de identificación de productos y de
empresas fabricantes y comercializadoras relacionadas con el amianto a lo largo del tiempo. Ha
sido pues un trabajo de investigación tras la pista del amianto.

El Informe se desarrolla en dos partes. Una primera parte que, en una lectura rápida, permite una
primera aproximación al problema de la presencia de amianto en los edificios. Y una segunda
parte en la cuál se aportan los datos y los resultados detallados, así como la metodología
empleada en los trabajos realizados.

Debemos destacar que encontrándose este estudio en su etapa final, la orden de 7 de diciembre
de 2001 impuso, finalmente, la prohibición total del amianto en el Estado español. Este hecho ha
comportado la modificación de muchos textos del informe, pero el tono general refleja esta
situación hoy transitoria de prohibición, que no será efectiva hasta finales del año 2002.

El ámbito territorial del estudio ha sido el de la Comunidad Autónoma de Catalunya. Sin embargo
los resultados obtenidos en muchos aspectos son de ámbito estatal por lo cual constituyen una
buena referencia para otras Comunidades y permiten extrapolar las conclusiones al resto del
Estado.

El equipo redactor del Informe se ha constituido en el seno del Institut d’Estudis de la Seguretat
(IDES). Ésta es una fundación promovida por el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya y Midat Mútua, que tiene como
objetivo aumentar la capacidad social de conocimiento, análisis, previsión, minimización y control
del riesgo mediante servicios, estudios y actividades de promoción, difusión y comunicación.

Además el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona ha aportado al equipo
redactor su personal técnico, sus recursos y su conocimiento en el ámbito de la edificación.
Hemos conseguido así integrar un grupo de trabajo multidisciplinar, que a su vez es un ejemplo a
seguir de colaboración entre diferentes corporaciones profesionales.

Queremos destacar y agradecer la visión del Consell Català de Seguretat i Salut Laboral y
particularmente del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya  al proponer la
realización del presente Informe, y el apoyo de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales que ha hecho posible su materialización.

Diciembre de 2001
El equipo redactor.
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PARTE 1
El amianto en los edificios: una primera aproximación
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1. El amianto y sus aplicaciones más comunes

1.1. El amianto como material

Amianto o asbesto es un término utilizado para denominar una serie de meta-
silicatos de hierro, aluminio y magnesio que presentan formas fibrosas. Existe
una amplia gama de variedades, las más empleadas en aplicaciones de
construcción son el crisotilo o amianto blanco, la amosita o amianto marrón y la
crocidolita o amianto azul.

Todas las variedades de amianto se caracterizan por su incombustibilidad, un
buen aislamiento térmico y su resistencia a altas temperaturas, al paso de la
electricidad, a la abrasión y a los microorganismos. Estas propiedades,
juntamente con su tradicional bajo coste, han hecho del amianto un elemento muy
útil para la industria de la construcción.

A 1880 se remonta la primera explotación moderna de amianto, y de una forma
más o menos intensa, se ha utilizado durante todo el siglo XX. En España, el
periodo de máxima utilización es el comprendido entre los años 1960 y 1984.
En la actualidad se siguen empleando cantidades significativas en algunas
aplicaciones.

A medida que el amianto se utilizaba, fueron conociéndose los riesgos que
representaba para la salud la inhalación de sus fibras y, lentamente, se ha ido
procediendo a la prohibición de sus distintos usos. En España, la prohibición de
fabricación y comercialización de la última variedad de amianto todavía
autorizada, el crisotilo, ha sido fijada para el 14 de junio de 2002.

1.2. Aplicaciones de amianto

Durante estos 100 años, sus aplicaciones han sido muy variadas en la
construcción de edificios. A continuación presentamos las diferentes formas de
introducción en un edificio del amianto y de sus aplicaciones conocidas:

Fibras sueltas, puras o mezcladas con otras fibras minerales
Prohibidas desde 1994. Se han usado preferentemente como aislante interior
de puertas cortafuegos y también como aislante para rellenar cámaras de aire
en paredes y techos.

Amianto proyectado o rociado (“flocage”)
Prohibido desde 1984. Se utilizaba para proteger estructuras metálicas, en
aparcamientos o como revestimiento termo-acústico. Este tipo de aplicación
tiene un riesgo potencial elevado de desprendimiento de fibras.
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Morteros de amianto
Prohibidos desde 1994. Recomendados por la NTE-IPF-1974 y la NBE-CPI-82
como protección contra el fuego. También utilizados para revestir fachadas
como revocos aislantes y para proteger las mantas de fibras de amianto de
aislamiento de cañerías (calorifugaciones), y en obra pública como
revestimiento de carreteras.
Mantas y fieltros
Prohibidos desde 1994. Se han utilizado sobre todo para revestir cañerías.
Tienen un elevado potencial de desprendimiento de fibras si no están revestidas
correctamente.
Cartón o placas de baja densidad
Prohibido desde 1994. Su utilización fue proteger estructuras metálicas o focos
puntuales de calor.
Trenzado
Prohibido desde 1994. Se utilizó en el aislamiento de cañerías y juntas
(calorifugaciones). Técnicamente suelen llamarse empaquetaduras.
Placas de diferentes densidades
Prohibidas desde 1994. Fueron utilizadas como acondicionamiento acústico en
placas para cielos rasos. Algunas llevaban una manta de fibra absorbente por
detrás de un panel perforado.
Mezclado en pinturas y masillas
Prohibido desde 1989. Algunas masillas llevaban adiciones de amianto.
Mezclado con material plástico
Prohibido desde 1994. Los pavimentos vinílicos aparecidos a partir de la
década de los años 50 tenían un contenido de amianto del 10-25%.
Fibrocemento
Es la única aplicación todavía comercializada, con el uso controlado del
crisotilo. En 1984 se prohibió la utilización de la crocidolita en su fabricación, y
en diciembre de 2001 se prohibió la fabricación y comercialización del producto
con crisotilo, que empezará a ser efectiva en diciembre de 2002. El
fibrocemento se puede encontrar de diferentes formas:

§ Placas de fibrocemento onduladas y planas para cubiertas
§ Cañerías de alta presión de fibrocemento para canalizaciones
§ Cañerías de fibrocemento para bajantes de aguas residuales
§ Depósitos de agua de fibrocemento
§ Conductos de impulsión y retorno de aire acondicionado
§ Conductos de humo y shunts
§ Jardineras
§ Placas decorativas
§ Lamas fijas de persianas
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2. Edificios nuevos, existentes y residuos

Al margen de conocer estas aplicaciones genéricas comentadas, resulta muy
importante conocer la forma como hoy se nos presenta el amianto en los
edificios. En este sentido nos podemos encontrar frente a tres situaciones
claramente diferenciadas:

• El uso de materiales que contienen amianto en los actuales trabajos de
construcción de nuevos edificios que nos podemos encontrar hasta finales de
2002

• La presencia de materiales que contienen amianto y que se encuentran, como
componentes, en los edificios existentes

• Materiales que contienen amianto, que han sido extraídos de los edificios en
trabajos de rehabilitación o demolición y se encuentran en vertederos
incontrolados.

2.1. Amianto en edificios de nueva construcción

En la medida que los estudios científicos han avanzado, se
han limitado los usos del amianto. En algunos países se
llegó a la prohibición total de su uso hace algunos años
(Alemania, Italia, Dinamarca, Holanda, Austria, Francia,
etc.), mientras que en otros países hoy en día siguen
permitiendo el uso regulado del crisotilo en productos que
tengan una densidad superior a 1 g/cm3 . En España la
prohibición del crisotilo será efectiva a partir de diciembre
de 2002.

En este tipo de materiales, el riesgo de que pasen fibras
respirables al aire se produce  durante la manipulación de
los conformados de fibrocemento (derribo, corte,
perforación, rotura, etc.).

Desde el año 1989, la reglamentación establece que todos
los productos que contengan amianto y sus embalajes
deben ir etiquetados según un modelo normalizado, de
manera que se indique claramente, al trabajador, los riesgos
del amianto y las medidas de carácter preventivo
recomendables.

A la espera de la prohibición efectiva, es importante para
garantizar la información de los trabajadores exigir que todo
el material de fibrocemento que llegue a la obra vaya
etiquetado de esta manera.
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2.2. Amianto en los edificios existentes

A pesar de las prohibiciones progresivas que han ido
eliminando el uso del amianto en la fabricación de
materiales de construcción, son muchos los materiales que
lo contienen por haber sido fabricados antes de su
prohibición, y que se encuentran presentes en nuestros
edificios. La lista de aplicaciones así lo muestra por lo que
la presencia del amianto en nuestros edificios la debemos
prever a medio y a largo plazo.

Con relación a la posible incidencia sobre los usuarios del
edificio y el riesgo de que se desprendan fibras depende del
tipo de material y de la solución constructiva utilizada. Se
considera que los materiales más peligrosos son los que se
denominan friables, es decir, los materiales que fácilmente
se disgregan en pequeños trozos, polvo o fibras (mantas,
cartones, morteros proyectados, etc.). En referencia a la
solución constructiva, no es lo mismo un aislamiento que
está separado del ambiente por un tabique que un
aislamiento por donde pasa el retorno del aire
acondicionado, donde el riesgo de desprendimiento de
fibras es mucho más elevado.

Resulta internacionalmente reconocido que, actualmente, el
sector de población potencialmente más expuesto a los
riesgos de la inhalación de fibras de amianto es el de los
trabajadores que realizan labores de rehabilitación,
mantenimiento y derribo en estos edificios que contienen
amianto entre sus componentes y que, en general,
desconocen totalmente su presencia y sus peligros.

2.3. El amianto en los residuos de construcción

A lo largo de los 100 años de utilización del amianto como componente de los
materiales de construcción, han sido muchos los edificios que se han construido y
también muchos los que se han derribado o que han sido sometidos a unos
trabajos de rehabilitación que han comportado la extracción de todos o algunos
de sus componentes de amianto.
Los expertos en el sector sabemos muy bien cual ha sido el destino habitual de
estos residuos a lo largo de muchas décadas, que no es otro que el vertido
incontrolado mezclado con el resto de materiales de desecho que han surgido en
el derribo o rehabilitación realizados. Incluso actualmente, cuando disponemos de
una reglamentación sobre residuos que establece con total precisión el
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procedimiento a seguir y clasifica la mayoría de materiales que contienen
amianto como residuos especiales, nos encontramos con una serie de vacíos en
el procedimiento que facilitan que muchos de estos materiales estén siendo
objeto de un tratamiento común con los inertes.

Los riesgos que esta presencia de amianto en miles de vertederos incontrolados
suponen en el medio ambiente y la contaminación atmosférica por fibras, resultan
difíciles de cuantificar. Se trata de una potencialidad que no podemos desestimar
cuando nos planteamos hacer frente a la problemática del amianto en relación
con el sector de la construcción. Más claros y fácilmente controlables resultan los
actuales vertidos que requieren de un control más escrupuloso para evitar riesgos
a los trabajadores de los vertederos y a nivel ambiental.
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3. Importaciones, fabricantes y productos

3.1. Importaciones y exportaciones de amianto

Mediante un trabajo escrupuloso y sistemático de vaciado de las partidas
arancelarias de los productos que se han importado, sean amianto en fibra o
productos manufacturados, nos encontramos con cerca de 800 empresas
importadoras diferentes en el período de menos de 40 años, comprendido entre
los años 1947 y 1985.

Según estos datos, el volumen total de amianto importado en el Estado español,
durante todo el siglo XX, ha sido de unos dos millones seiscientas mil toneladas.
Esta cifra nos orienta claramente sobre el consumo realizado, pero a ella
deberíamos añadirle el material extraído en minas españolas y otras
importaciones no registradas. Durante la primera mitad del siglo, los volúmenes
de importación resultan bastante pequeños y con fluctuaciones importantes. Es a
partir del año 1965, que las importaciones se multiplican, tanto en cantidades
como en número de empresas que realizan las transacciones. De una media de
10.000 Tn. de amianto y manufacturas que llegan a España en los años 50, se
superan las 130.000 Tn. en el año 1974, con unas 200 empresas importadoras.
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Hemos podido observar que hay una gran meteorización de las empresas
importadoras, muchas importan cantidades pequeñas y unas pocas la mayor
parte del volumen importado. En concreto, las 15 empresas presentes en el
gráfico adjunto han importado más del 85 del total. Por su parte Uralita
monopoliza este comercio destacando entre las 15 con más del 50% del total y
ninguna de las que le siguen, Fibrotubo-Fibrolit y Rocalla, llegan al 10%.

En lo que al material importado se refiere, el amianto en bruto ( fibra, polvo)
siempre es el mayoritario. Ya en 1947 representa un 77% del total, superando el
90 % en años posteriores. Los materiales aislantes elaborados, las
empaquetaduras y otros tienen una importancia relativa como importación de
productos elaborados en 1947 con el 15% del volumen total y van perdiendo
importancia a medida que la industria nacional desarrolla estos productos hasta
representar menos del 5% de las importaciones en los últimos años. No
disponemos de información detallada para analizar el primer tercio del siglo, ya
que en aquellos momentos la importación de productos elaborados seguramente
era claramente mayoritaria.

Del análisis de cada uno de los registros de importación y del conocimiento de la
empresa que lo declaraba, surgen esencialmente cuatro sectores de uso,
claramente diferenciados, hacia los que se dirige la materia prima de amianto y
sus diversas manipulaciones:

§ Fibrocemento
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§ Aislamientos y calorifugaciones
§ Empaquetaduras, coquillas y cartones
§ Filtros y elementos de fricción

Resulta interesante observar la evolución de los sectores de uso a los que se ha
destinado el amianto a lo largo de estos años. Vemos como en el año 1947 el
destino mayoritario es el de aislamientos y calorifugaciones con cerca del 50%
del total o unas 200 Tm. mientras el fibrocemento no llega al 40%. En años
posteriores el fibrocemento llega a superar el 90% del total. De todas formas, el
uso de amianto para la fabricación de fibrocemento se mantiene bastante
homogéneo durante los años de mayor uso (entre 1965 y 1985) siendo el amianto
destinado a aislamientos y calorifugaciones el que comporta las puntas de
importación a mediados de los años 70 (coincidiendo con la aprobación de las
ordenanzas de protección contra el fuego) en los que se superan las 130.000
toneladas/año. Tampoco podemos olvidar que la gran importadora que es
Uralita, en algún momento de su historia, también comercializó materiales
aislantes y, según nos consta, revendió amianto en fibra a pequeñas empresas
del sector. Hay un 10% del total de las importaciones que se realizan como
materia prima de amianto del que no tenemos información suficiente por
realizarse a nombre de particulares intermediarios, y que suponiendo un total de
260.000 Tn., podrían también destinarse al aislamiento.

En otro orden de cosas se han analizado las exportaciones. Durante el periodo
referenciado de 1947 a 1985, las exportaciones de amianto son muy desiguales.
En los primeros años no existe prácticamente comercio exterior, pero a partir de
mediados de los años 60 surge un incipiente mercado de exportación, que tiende
a expandirse hasta el año 1985. Si bien estas exportaciones en algún momento
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son importantes, la incidencia sobre el global de amianto importado las hace
poco representativas.

Las exportaciones tienen un mercado muy concreto con un producto
manufacturado por excelencia, que ocupa prácticamente la totalidad de su
volumen: el fibrocemento. Éste se exporta en forma de placas de cubierta a
países como Francia y Países Bajos, y en forma de tuberías y accesorios a
países como Portugal, Argelia, Túnez, Qatar, Nigeria, Ecuador y Cuba. También
se realizaban pequeñas exportaciones de manufacturas de cartón,
empaquetaduras, tejidos, elementos de fricción y ocasionalmente alguna partida
de amianto en fibra.

3.2. El marco empresarial

Mediante los trabajos de documentación de la publicidad contenida en las
principales revistas de construcción de la época, se han identificado un total de
310 empresas que en algún momento de su trayectoria han fabricado,
suministrado o colocado productos derivados del amianto. De éstas, 258
anunciaban explícitamente que sus productos contenían amianto como un
argumento de gran valor de su producto y una muestra de la calidad y
prestaciones del mismo. No podemos olvidar que a partir del año 1974 la
normativa de la edificación exige la protección contra incendios, recomendando
el uso de amianto en las estructuras metálicas.

A pesar del importante número de empresas localizado, no podemos considerar
esta relación como exhaustiva, ya que las vías de comercialización de los
productos podían ser muy variadas, especialmente para unos productos tan
especializados como los de protección contra el fuego o los de aislamiento que
en muchos casos se difundirían por la vía industrial y en el caso de pequeñas
empresas, la venta se realizaría directamente mediante una red comercial propia.

Siguiendo con el análisis de las empresas identificadas, podemos constatar que
hay un grupo muy numeroso de pequeñas empresas que trabajan con el amianto
a granel para aplicaciones diversas como amianto proyectado, morteros de
amianto y otras. Son más de 200 las empresas que trabajaban en este campo.
Como productores de materiales claramente especializados nos encontramos
con menos de 20 empresas que trabajan con empaquetaduras, cartones, placas
y mantas de amianto. A menudo se trata de empresas familiares que pasan de
padres a hijos y que se dedican a la distribución a pequeña escala. Dos
empresas destacan claramente entre todas éstas: Montero, S.A. y Juan Vinyas,
Ing. Ind. y Cía. que mantienen una presencia constante a lo largo de los años. Por
otro lado, encontramos las grandes empresas del sector de producción de
derivados de amianto que fueron las dedicadas a producir fibrocemento, de las
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que en todo el siglo hemos localizado menos de 30 empresas, con tres de ellas
claramente destacadas por su volumen de producción como son Uralita, S.A.,
Rocalla, S.A. y Fibrotubo-Fibrolit, S.A.

3.3. Una visión histórica

La introducción de los primeros materiales con amianto en el sector de la
construcción se realiza en los primeros años del siglo mediante patentes
extranjeras como The Cape Asbestos Co. Ldt. o Turner Brothers Asbestos Co.
Ltd. Paralelamente a este mercado de productos con patentes extranjeras, se
crean las dos empresas más importantes de fibrocemento de España: Uralita,
S.A. y Rocalla, S.A. También nacen grandes empresas dedicadas a la
comercialización de productos de amianto, que tendrán continuidad a lo largo del
siglo, como son Klein y Cía o Garriga Escarpenter, que seguirán su actividad
hasta los años setenta.

En otro ámbito, el de la extracción de amianto y su comercialización, se crea la
empresa La Catalana de Amiantos, S.A. suministrando diferentes tipos de
amiantos.

Hasta la Guerra Civil española, las primeras empresas siguen su consolidación
en el mercado y los productos derivados del amianto tienen una gran aceptación
tanto en amianto-cemento como en aislantes y los morteros con amianto. Durante
estas décadas van surgiendo nuevas empresas que entran en este campo
industrial. Entre otras se crea la empresa Aislamientos Suberina, S.A. que
alcanzará un papel preponderante en el campo de los aislamientos.

Pasada la guerra civil, en la década de los 40, los derivados del amianto se
mantienen como productos de gran uso, para completar su expansión en los años
50 con la creación de muchas nuevas empresas y la consolidación de las
existentes. En Cataluña se crea la importante empresa de aislamientos y
calorifugaciones Juan Vinyas Ing. Ind. y Cía. en el 1944, que más adelante se
fusionará con la ya consolidada Wanner Española, S.A. Con este proceso de
expansión se va ampliando la diversidad de productos surgiendo nuevas
aplicaciones.

De todas formas, no fue hasta avanzados los 60 que el amianto pasó a ser un
material de gran consumo y las empresas de elaboración, distribución y
colocación se multiplicaron de forma exponencial. El abanico de productos resulta
realmente amplio y al margen del preponderante amianto-cemento, todo el resto
de aplicaciones comentadas va adquiriendo un papel importante y un volumen de
negocio muy significativo. La reglamentación contra incendios representó un gran
impulso para todo el sector de aislamientos y ignifugación apareciendo todo tipo
de aplicaciones en este sentido.
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Pasado el momento culminante en la industria del amianto, a mitad de la década
de los 70, las empresas que basan toda su producción en los derivados del
amianto van diversificando su producción, van entrando en crisis y muchas de
ellas desaparecen o son absorbidas por las empresas del sector más potentes.

En la década de los 90, las progresivas prohibiciones que se fueron imponiendo
al uso del amianto en la construcción comportaron la desaparición casi total de
estos materiales, siempre con la excepción del amianto-cemento que hasta hoy
ha representado un uso de amianto significativo en el Estado español. Hay que
comentar que las prohibiciones estaban claramente anunciadas por la tendencia
internacional y que no se produjo ningún tipo de problema en la sustitución de
esos materiales por otros alternativos, ya que las empresas ya habían preparado
la reconversión necesaria previa a la prohibición del amianto.

3.4. Los productos con amianto

Son más de cien los productos de construcción con marca conocida que hemos
identificado, mediante la publicidad, que contienen derivados de amianto. Hay
que destacar nuevamente aquí, que la publicidad es un recurso limitado y que son
muchas las empresas que comercializan sus productos sin una marca específica
y por tanto no se presentan aquí. Nos encontramos ante un listado que
seguramente contiene importantes vacíos por las características de la búsqueda
y la negativa generalizada que hemos recibido por parte de las empresas para
colaborar en nuestro estudio. Sin duda una relación exhaustiva permitiría
multiplicar por 2 o por 4 nuestra lista, pero sin duda estamos ante una primera
aproximación que nos permite valorar la gran cantidad y diversidad de productos
con amianto aplicados en la construcción de los edificios. No debemos olvidar,
que muchos de los materiales citados del capítulo de fibrocemento se podrán
seguir comercializando en España hasta finales de 2002.
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A modo ilustrativo, presentamos una relación de algunos de los productos más
significativos identificados, agrupados por sus aplicaciones:

PRODUCTOS AISLANTES

AMIANTEX, AISMALIBAR, SA ISOTERM, JOSÉ M. MOLIST

ASBESTOLUX, THE CAPE ASBESTOS CO. LDT. LIGERIT, ESPECIALIDADES TÉRMICO-INDUSTRIALES

CAF, TURNER BROTHERS ASBESTOS CO. LTD. PERMANITE, TURNER BROTHERS ASBESTOS CO.
LTD.

CAPOSITE, EDUARDO ROSA ROTEMON, MONTERO, SA

ELECTRISOL, AISMALIBAR, SA SALAMANDER COMPOSITION, ROVIRALTA Y CÍA /
URALITA, SA

ISOLAMIANTE, EDUARDO ROSA TERMISOL, ISOLANA, SL

ISOLAMIT, E.F.ESCOFET Y CÍA V-AMIANTEX, AISMALIBAR, SA

ISOLITE, JOSÉ M. MOLIST

AISLANTES PROYECTADOS

ASBESTOSPRAY, JUAN VINYAS ING. IND. Y CÍA /
PROTISA / AUSÓN, SA

TERMISON-A, E.T.A.S.A. ESTUDIOS TÉCNICOS Y
AISLAMIENTOS

LIMPET SPRAY, AISLAMIENTOS SUBERINA

EMPAQUETADURAS

CHEMPAC, PROTISA MX 4036, PROTISA

INTERLOCKED 255, PROTISA THERMOCORE 397, PROTISA

FIBROCEMENTO

AEGIS, TURNER BROTHERS ASBESTOS CO. LTD. MINIONDA SUPERCOLOR, GRUPO URALITA

BTR PERFIL 20, GRUPO URALITA NOVONDA, ROCALLA, SA

BTR PERFIL ARCADIA, GRUPO URALITA NOVONDA NATURAL, GRUPO URALITA

BTR PERFIL MIXTO, GRUPO URALITA NOVONDA SUPERCOLOR, GRUPO URALITA

BTR PERFIL SUPERONDA, GRUPO URALITA ORION, URALITA, SA

BTU PERFIL 20, GRUPO URALITA ORNALITH, ROCALLA, SA

BTU PERFIL GRANONDA, GRUPO URALITA PIZARRITA, FIBROCEMENTOS CASTILLA, SA

BTU PERFIL GREDOS, GRUPO URALITA PLASTO-DEKOR, URALITA, SA

BTU PERFIL MIXTO, GRUPO URALITA PROMABEST, ROCALLA, SA

CANALETA, URALITA, SA RK, GRUPO URALITA

CAOLITA, CAOLITA RKT, GRUPO URALITA

CIMIANTO, CIMIANTO DE ESPAÑA, SA ROCATHERM NATURAL, GRUPO URALITA

DEKOR, URALITA, SA ROCATHERM TERRA, GRUPO URALITA

DRENA, URALITA, SA S.HINGLES, ANTONIO SUAY RICO

DURIT, ROCALLA, SA SANIT, ROCALLA, SA

ETERNIT, METZGER, EDMUNDO Y JOSÉ / J. MON Y
PAGÉS / JUAN MOLINS / R. CUMELLAS / VILASECA,
ROESICKE Y MAAS / VILASECA, SA

SK, GRUPO URALITA

FIBROCROM, URALITA, SA SUPERONDA, ROCALLA, SA
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FIBROMARMOL, URALITA, SA SUPERONDA NATURAL, GRUPO URALITA

FIBROTUBO, FIBROTUBO-FIBROLIT, SA SUPERONDA TERRA, GRUPO URALITA

GLASAL, URALITA, SA SUPRAWALL, ANTONIO SUAY RICO

FIBROCEMENTO

GRANONDA, URALITA, SA TELLITA, FIBROCEMENTOS VASCOS, SL

GRANONDA NATURAL, GRUPO URALITA TOSCHI, TOSCHI GMBH & CO

GRANONDA TERRA, GRUPO URALITA TUBERÍA ETERNIT, URALITA, SA

GRECONDA, ROCALLA, SA TUBO DOBLE TORNEADO, GRUPO URALITA

IBERIT, IBERIT, SA TURNERS TRAFFORD, TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD

JEREZITA, JEREZITA, SA URATHERM NATURAL, GRUPO URALITA

MICRONDA, ROCALLA, SA URATHERM TERRA, GRUPO URALITA

MINIONDA NATURAL, GRUPO URALITA

PAVIMENTOS VINÍLICOS

CEFLEX, CEPLASTICA ARIZ/POLIRUBER, SA NAIRM, ARTE HOGAR

DALFLEX, EGASAN TERMOPLÁSTICOS URALITA, SA
DISTIPLAS, SA

PEGULAN-FLEX, CEPLASTICA ARIZ

DELIFLEX, ARTE HOGAR VINYLASBESTOS, CHIMICA LUCANA, SPA

MECFLEX, PROTISA

PLACAS FALSOS TECHOS, ACÚSTICAS E IGNIFUGACIONES

ASBESTOS-BOARD, ARMSTRONG PLASBESTO, PLASMICA, SA

RANUREX, AISMALIBAR, SA ROCALITE, ROCALLA, SA

PAXTILES, NEWALLS INSULATION CO

OTROS
PLASTELAKE, SALVADOR VALERI SPIROFLEX M, COMERCIAL DVP, SA
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4. Amianto y salud

Ya hace muchos años que se conoce que la inhalación de fibras de amianto es
una causa de enfermedad en el hombre. La primera descripción de asbestosis en
una trabajadora del amianto fue en 1898. En 1906 se comunicó el fallecimiento
de 50 trabajadores textiles en Francia y en 1907 se objetivó por primera vez la
alteración del tejido pulmonar de la asbestosis pulmonar. La primera publicación
científica de un caso de asbestosis pulmonar data de 1924 y en la década de
1940-1950 se relacionó la inhalación de amianto con el cáncer broncopulmonar.
En 1960 se demostró la relación entre el amianto con el mesotelioma maligno de
la pleura y del peritoneo y en 1982 con el derrame pleural benigno.

4.1. Fuentes de exposición

La concentración de fibras de amianto en aire que la Oficina de Seguridad y
Salud Laboral americana considera peligrosa para la salud es la que rebasa las
0.1 fibras/ml para fibras con longitud superior a 5 micras. El concepto de
fibra/ml/año se usa actualmente para valorar exposición a amianto. Así, una
fibra/ml/año es el equivalente de haber estado expuesto durante un año a una
concentración media de una fibra/ml en aire inhalado. Es sobre esta base que se
deben establecer los riesgos derivados de diferentes límites de exposición

La inhalación de fibras de amianto por parte de las personas puede deberse a
diferentes fuentes de exposición, las más frecuentes son:

Laboral

Tradicionalmente se ha entendido como la que afecta a los trabajadores
que desarrollan su labor en la fabricación de productos que contengan
amianto. Actualmente, en España,  solo afecta a los trabajadores de las
fábricas de producción de derivados de amianto-cemento. De todas
formas, este campo de exposición laboral ha cambiado sustancialmente
en los últimos años y ahora debemos considerar como expuestos a los
colocadores de productos de fibrocemento durante la construcción de los
edificios y a los operarios que realizan trabajos de mantenimiento,
rehabilitación o derribo de edificios que contengan materiales
manufacturados con amianto.

Doméstica

Se produce por el hecho de que el amianto ha sido incorporado a
utensilios de uso doméstico. Son diversos los utensilios fabricados antes
de 1989 que son habituales en el hogar y que pueden contener amianto
como: placas térmicas, fogones eléctricos, estufas, tostadoras, calderas,
fundas de planchado, secadores de pelo o guantes antitérmicos.
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Ambiental

Se han detectado niveles de amianto en aire que oscilan entre 0.001 y 1
fibra/ml en las proximidades de minas de amianto o de fábricas de
fibrocemento. En muchas ciudades existe una concentración de fibras de
amianto en aire, cuya media se sitúa en 0.0005 fibras/ml. Estas fibras se
cree que provienen en su mayor parte de la demolición de edificios y del
uso de los frenos de automóviles.

En el interior de los edificios

La presencia de amianto en un edificio puede ser causa de que se
desprendan fibras en su ambiente interior y que sean inhaladas por sus
usuarios. En este sentido hay que diferenciar dos situaciones
contrapuestas, ya que la simple presencia de productos que contengan
amianto no implica un riesgo para las personas. La friabilidad y la
accesibilidad al material son los factores esenciales.

4.2. Los efectos del amianto

La exposición al amianto puede ser muy peligrosa para la salud. Los principales
problemas se producen en el pulmón y la pleura en forma de inflamación fibrótica
y de cáncer. Es por todo ello que los individuos expuestos a amianto deben ser
controlados de forma anual, de acuerdo con la Orden de 31 de Octubre de 1984,
para poder detectar la eventual aparición de alguna de las enfermedades
generadas. Dado que el uso de amianto en España fue muy importante entre los
años 1960-1984, y que la fabricación y comercialización de productos con
crisotilo está aun permitida hasta 7 de mayo de 2002, es de esperar un
incremento de la patología secundaria en los próximos 20 años. En concreto, se
calcula que en países industrializados, al menos 30.000 personas fallecerán cada
año por cáncer debido al amianto en los próximos años (Tossavainen. Helsinki
1997).

En cuanto al mecanismo por el cual las fibras de amianto producen enfermedad,
se dispone en la actualidad de un conjunto de datos experimentales que permiten
proponer una teoría al respecto. El efecto de las fibras sobre los tejidos se
debería a la secreción de mediadores inflamatorios producidos por las células
que las ingieren y por las células con las que entran en contacto directo al
depositarse. Estos mediadores promueven la atracción de células inflamatorias
como los leucocitos y los monocitos, segregan radicales oxidantes, factores de
crecimiento, estimulan la atracción de fibroblastos, las células productoras del
colágeno y en definitiva de la fibrosis. Esta secuencia inflamación-fibrosis
explicaría el desarrollo de la asbestosis pulmonar y de la patología pleural
benigna.
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Por otro lado, se ha intentado explicar cómo las fibras de amianto pueden inducir
la degeneración cancerosa de las células. La teoría actual más extendida es la de
que la inflamación mantenida debida a las fibras de amianto no eliminadas del
pulmón acabaría provocando los cambios genéticos celulares necesarios para
desarrollar el cáncer.

Las enfermedades más frecuentes que se han detectado directamente
relacionadas con la inhalación de fibras de amianto son las siguientes:

Asbestosis pulmonar
La asbestosis pulmonar es una fibrosis del pulmón que se produce como
consecuencia de la inhalación de fibras de amianto. Representó el 14%
del total de diagnósticos de enfermedad profesional en un período
analizado de 5 años. Se contrae exclusivamente tras exposiciones
importantes como las que se producen en el medio laboral. El tiempo de
latencia es de al menos 30 años desde el inicio de la exposición.

No existe un tratamiento eficaz para la asbestosis. La mejor
recomendación es abandonar la exposición al amianto y dejar de fumar.

Enfermedades pleurales benignas
Los individuos expuestos a amianto pueden sufrir alteraciones pleurales
benignas. Entre ellas, la forma más frecuente son las placas de la pleura
parietal que aparecen a partir de los 20 años del inicio de la exposición.
Pueden diagnosticarse en personas con exposiciones leves y en
ocasiones coexisten junto a la asbestosis pulmonar.

Otras alteraciones pleurales benignas son la fibrosis difusa y el derrame
benigno. En el primer caso, se trata de un engrosamiento fibroso de la
pleura parietal y visceral. El derrame pleural benigno aparece desde los 20
años de iniciada la exposición, y lo hace en forma de derrame pleural. Por
otra parte, la atelectasia redonda del pulmón es en realidad una lesión
pleural que se produce como consecuencia de un engrosamiento pleural,
entre cuyas causas está el amianto.

Mesotelioma maligno
La inhalación de amianto causa cáncer pulmonar y pleural, como ha sido
demostrado en la experimentación animal y en estudios epidemiológicos.

El mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la
pleura y al peritoneo en el 80 y 20% de casos, respectivamente. Se suele
producir en personas que han estado expuestas de forma laboral al
amianto al menos 30 años antes, aunque en ocasiones se ha desarrollado
en personas con exposiciones muy leves.

En un estudio efectuado en Cataluña, entre los años 1983 y 1990, se
registró una tasa de mortalidad atribuible a mesotelioma maligno por
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100.000 habitantes de 0.83 y 0.47 casos en varones y mujeres
respectivamente. En pacientes de Barcelona y de Cádiz con mesotelioma
maligno, un 62% de casos pudo relacionarse con exposición laboral a
amianto, mientras que el 38% restante podrían deberse a exposiciones
domésticas o ambientales
El mesotelioma maligno evoluciona invariablemente a la muerte del
paciente con una supervivencia media de 7 meses.

Cáncer broncopulmonar
El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el
amianto en los pacientes expuestos. Se cree que el amianto actúa como
un co-carcinógeno junto con el tabaco. Un reciente estudio efectuado en
Barcelona, muestra que un 4% de los casos de cáncer de pulmón están
relacionados con el asbesto. El cáncer de pulmón aparece con un tiempo
de latencia de más de 30 años y los tipos histológicos del cáncer no
difieren de la de los pacientes no expuestos.

La posibilidad de curación depende de que se pueda extirpar el tumor
completamente y de que no existan diseminaciones cancerosas o
metástasis a distancia.
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5. Posibilidades del marco legal

La política de prevención de los riesgos ocasionados por la inhalación de fibras
de amianto ha ido variando en el tiempo a medida que el avance en los
conocimientos médicos han ido certificando su peligrosidad. Fue el Reino Unido,
en 1931, el primer país que tomó medidas reglamentarias para limitar la
exposición profesional al amianto y Francia el primero que en 1945 reconoció la
asbestosis como enfermedad profesional. En España se reconoció en el 1961.

Inicialmente el problema del amianto se valoraba únicamente como un problema
de salud laboral. Por lo tanto, las medidas que se tomaron pasaban por la
reducción de las exposiciones de los trabajadores y la aceptación de sus efectos
sobre las personas como enfermedad profesional. Fue a partir de los años 80
cuando se vio la dificultad de proteger a los trabajadores únicamente con
técnicas de seguridad y varios países empezaron a prohibir el uso del amianto en
sus territorios. Este último aspecto ha centrado el debate estratégico de la última
década. Así, algunos países se han decidido por la prohibición total (Dinamarca,
Francia, Alemania) y otros (España, Portugal, Grecia) optaron por el “uso
controlado” del crisotilo. Con el fin de unificar la legislación en el marco europeo,
la Unión Europea decidió la prohibición total del uso del amianto con un plazo
límite del año 2005. Frente a este hito y gracias a la presión de numerosas
instituciones y sindicatos, se ha logrado en España la prohibición de la
fabricación de productos con la variedad de amianto crisotilo, prohibiéndose su
comercialización a partir de diciembre de 2002.

Paralelamente, varios países empezaron a introducir prohibiciones a diversas
aplicaciones del amianto en el sector de la construcción. Las primeras
prohibiciones afectaron a las aplicaciones que liberaban más fibras y que por lo
tanto tenían más riesgo para los operarios (por ejemplo, los proyectados) y
posteriormente se ha pasado a prohibir lentamente las otras aplicaciones que
tenían las fibras más fijadas (por ejemplo, el fibrocemento).

Sin embargo, haber alcanzado la prohibición total del amianto no significa
terminar con toda la problemática. Así lo han comprendido la mayoría de países
desarrollados, que han tomado medidas para solucionar las problemáticas
generadas por el amianto ya instalado en los edificios durante el siglo XX.

5.1. Reglamentar los trabajos con amianto. La industria manufacturera.

A partir de los años 80 la mayoría de países incorporó un marco legal muy
estricto para proteger a los trabajadores que trabajan con fibras de amianto. Los
reglamentos que se publicaron resolvieron en su mayor medida los riesgos
producidos en las industrias de fabricación de productos (manufacturación de
trenzados, fibrocemento, etc.).
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La mayoría de estos reglamentos establecen: límites de exposición; métodos de
evaluación y control de ambiente de trabajo; medidas de prevención; medios de
protección personal; normas de higiene; revisiones médicas periódicas de los
trabajadores y obligación de informar a los trabajadores de los riesgos a que
están expuestos.

5.2. El amianto en la industria de la construcción. Construcción,
rehabilitación, mantenimiento y derribo

El verdadero problema actual es la protección de los trabajadores que manipulan
amianto o sus derivados en trabajos de construcción, rehabilitación,
mantenimiento y derribo. La Directiva 83/477/CEE establece las medidas que
deben ser incorporadas mediante el plan de trabajo, si bien se ha visto que éste
es uno de los puntos de difícil aplicación de la legislación ya que el plan de
trabajo es difícil de implantar en toda la variedad de situaciones del sector de la
construcción.

Algunos países han desarrollado protocolos específicos para el desamiantado de
edificios. En ellos se especifica de una manera detallada los medios de
prevención y protección que se deben utilizar y se han desarrollado sistemas de
homologación de las empresas de desamiantado de edificios.

No obstante, estos reglamentos han resultado poco eficaces cuando no existía un
buen conocimiento de los riesgos previsibles, y una adaptación a las situaciones
concretas que permitan aplicar de una manera eficaz los límites de exposición,
métodos de evaluación y control de ambiente de trabajo, medidas de prevención,
medios de protección personal, normas de higiene, revisiones médicas
periódicas de los trabajadores, etc.

Como complemento a los reglamentos, se han impulsado inventarios o censos de
edificios en varios países. Para realizar estos inventarios se han preparado
diversas metodologías de inspección que recogen los materiales de riesgo y los
puntos a inspeccionar.

En el marco legal más amplio de la prevención de Riesgos Laborales aparece la
figura del coordinador de seguridad en la fase de proyecto y en la fase de
ejecución de la obra que debe ser una de las figuras claves para detectar riesgos
y avanzar en la aplicación de la normativa específica de los trabajos con amianto.

En España, aun teniendo acotada en tiempo la fabricación y la comercialización
de productos con amianto, la recién aprobada ley deja sin evaluar todo el amianto
colocado en los edificios apuntando que “seguirá estando permitido hasta su
eliminación o el fin de su vida útil”. Así es que queda todavía una parte importante
que legislar, en cuanto a inventarios, censos, y demás protocolos, que definan
qué hacer y cómo hacer con el amianto que tenemos en nuestros edificios que es,
sin lugar a duda, el mayor de los riesgos.
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5.3. El amianto como residuo

En la legislación de los diferentes países no existe discusión: el amianto es un
residuo tóxico y peligroso o, en el lenguaje más utilizado en las últimas
normativas, es un residuo especial. Sin embargo, ha habido diferencias por lo
que respecta a los residuos de fibrocemento, que en algún caso se han
considerado residuos no especiales.

Esta situación desigual cambiará después de la reciente publicación de la
Decisión 2001/573/CE en la que se cataloga la partida "17 06 05 Materiales de
construcción que contienen amianto" como residuo especial, incluyendo el
fibrocemento.

5.4. Nuestro marco legal

El año 1982 se aprobó la Orden Ministerial de 21 de Julio sobre condiciones de
trabajo en la manipulación de amianto y bastante antes, en el año 1961, se había
reconocido la asbestosis como enfermedad profesional.

Una vez dentro de la Unión Europea, España ha ido transponiendo a su
legislación toda la normativa que la Unión Europea ha publicado referente al
amianto. Así mismo, es uno de los países que ha ratificado el Convenio 162 de la
Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajos con riesgo de amianto.

Podemos afirmar que nuestro marco legal actual regula los aspectos de
protección de la salud laboral, de protección de los consumidores y del medio
ambiente; si bien, está muy orientado hacia la protección de la salud de los
trabajadores de industrias fijas que manipulan amianto o productos con amianto.

Como ya detectó el Comité Económico y Social de la Unión Europea, hay que
garantizar que ningún trabajador empieza a trabajar sin conocer la presencia de
amianto y cuales son sus riesgos. Es aquí donde surge un vacío, ya que los
trabajadores que se puedan ver expuestos a las fibras de amianto en labores de
mantenimiento, rehabilitación o derribos no presentan unos riesgos previamente
tipificados y su control se apoya casi exclusivamente el Plan de Trabajo y en la
figura del Coordinador de Seguridad, en la detección y seguimiento de los
riesgos. Este es un punto clave y su solución representaría un gran avance en la
reducción de los futuros riesgos derivados del amianto.

En el ámbito catalán, la regulación de los residuos de la construcción con el
Decreto 201 que exige una declaración previa del tipo de residuos, aporta otra
herramienta que puede contribuir muy positivamente en el control de los riesgos
del amianto en la industria de la construcción.
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6. Una primera estimación

6.1. Antecedentes

A partir del gran volumen de información recogida y elaborada durante la
realización del presente estudio, disponemos de datos objetivos que nos
permiten hacer una primera estimación del volumen de los edificios con riesgo de
contener amianto en alguna de sus formas manufacturadas.

De todas formas, no podemos olvidar el hecho de que alguno de los elementos
constructivos de un edificio contenga amianto, no implica siempre un riesgo para
las personas que lo habitan. En función del tipo de material de que se trate (friable
o no) y de su ubicación en el edificio (accesible o confinado) los riesgos para los
usuarios son completamente diferentes, en algunos casos el riesgo puede ser
muy alto y en otros prácticamente nulo. Un problema a parte es el riesgo latente
para los operarios que realizan operaciones de mantenimiento, rehabilitación o
derribo de estos edificios.

En consecuencia, vemos que tener un buen conocimiento de las zonas del
edificio susceptibles de contener amianto para protegerse o anticiparse a los
problemas que pueden surgir durante su uso o manipulación resulta totalmente
imprescindible. Alarmarse innecesariamente y actuar de una forma incorrecta
puede incrementar los riesgos y la magnitud del problema.

Para realizar esta primera estimación hemos utilizado la información que
disponemos sobre la publicidad de las empresas y sobre las importaciones de
amianto, también hemos partido de las estadísticas del parque edificado del
Instituto Nacional de Estadística y del conocimiento de las dinámicas del sector
de la construcción durante el periodo estudiado. Una de las informaciones que
hubieran resultado más valiosas, para incrementar la fiabilidad a esta estimación,
son los datos de las empresas dedicadas a aislamientos y calorifugaciones.
Lamentablemente, esta información nos ha sido negada sistemáticamente por
parte de las empresas implicadas y no la hemos podido incluir como elemento de
contraste a nuestras hipótesis.
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6.2. Unas cifras para Cataluña

Sobre la base de la información comentada y considerando la hipótesis que
Cataluña absorbe aproximadamente un 20% de la producción española de
amianto, planteamos como resumen las conclusiones siguientes:

Aplicaciones de amianto de riesgo medio

Fibrocemento

Cantidad de fibrocemento colocado: 4.220.000 toneladas

Placas de fibrocemento colocadas: 3.480.000 toneladas

Este volumen significa que hasta nuestros días en Cataluña han sido colocados
300.000.000 m2 de placas de fibrocemento. Suponemos que el 50% de estas placas
han sido retiradas de los edificios y se encuentran en forma de residuos.

Placas de fibrocemento que se colocaran
hasta diciembre de 2002: 40.000 toneladas

Tubos de fibrocemento colocados: 740.000 toneladas

Gráficamente podemos estimar que hay unos 74.000 Km de tubo de bajantes y
tuberías de presión que se han colocado en nuestros edificios y obras públicas.
También consideramos que un 50% de estos tubos han sido retirados y se encuentran
en forma de residuos.

Residuos especiales

Total de fibrocemento en vertederos incontrolados: 2.000.000 toneladas

Total de fibrocemento en vertederos controlados: 110.000 toneladas

Fibrocemento como residuo potencial: 2.110.000 toneladas

A esta cifra hay que añadir la producción de fibrocemento hasta su definitiva prohibición que
se estima en 40.000 toneladas
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Aplicaciones de amianto de riesgo alto

Amianto en aislamientos diversos

Cantidad de amianto aplicado: 8.000 a 32.000 toneladas

Esta horquilla tan amplia es debida a que en el análisis de importaciones es posible imputar
claramente unas 8.000 toneladas a empresas de este sector, y en cambio, no disponemos
de datos fiables para confirmar el uso definitivo de 26.000 toneladas, si bien parece claro
que se dirigieron a estas aplicaciones.

Amianto proyectado

Edificios en altura: 4.000 a 6.000 edificios

Garajes: 9.000 a 14.000 garajes de edificios

Amianto en calorifugaciones

Instalaciones calorifugadas: 8.000 a 19.000 edificios

Falsos techos con amianto

Oficinas: 100.000 m2

Estos datos son considerando que un mínimo de un 5% de las oficinas construidas o
adaptadas durante el periodo estudiado incorporaron este material. Hacer una estimación del
número de edificios se hace imposible ya que en pocos casos lo encontraremos en edificios
completos y más bien se localiza en partes de edificios adaptados para oficina.

Residuos especiales

Total de material de amianto en vertederos incontrolados: 2.800 toneladas

Total de material de amianto en vertederos controlados: 200 toneladas

Amianto como residuo potencial: 32.000 toneladas

6.3. Definición tipológica de los edificios de riesgo

Edificios con aplicaciones de amianto de riesgo medio

El extenso uso de derivados del fibrocemento en forma de tubos de bajantes, en
depósitos de agua, en jardineras, en placas de cubierta, en revestimientos
decorativos entre otros nos permite considerar que la práctica totalidad de los
edificios construidos en nuestro país hasta los años 90, es decir, cerca de un
millón de edificios, contienen en mayor o menor medida productos derivados del
amianto de riesgo medio.
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Edificios con aplicaciones de amianto de riesgo alto

Los edificios que potencialmente pueden contener aplicaciones de amianto de
riesgo alto vienen definidos tipológicamente por una serie de parámetros que nos
permitirán identificarlos.

Los parámetros a considerar son los siguientes:

Año de construcción: 1965-1985

Altura del edificio: más de 5 plantas

Tipo de estructura: pilares, jácenas y techos de estructura de acero

Uso del edificio: oficinas, espectáculos, equipamientos y
aparcamientos

Instalaciones que contiene: calefacción central, producción centralizada de
agua caliente sanitaria, talleres, hornos

6.4. Población potencialmente afectada

De los datos que disponemos podemos deducir los siguientes aspectos:

§ Casi la totalidad de la población está en contacto en algún momento de su
actividad habitual con productos de fibrocemento. Su baja friabilidad, cuando
está en buen estado, reduce considerablemente el riesgo de inhalación de
fibras aunque no existen estudios en nuestro país que indiquen en qué
momentos aumenta el riesgo en función de la probabilidad de inhalación de
fibras.

§ Solamente las personas que ocupen edificios que contengan materiales de
riesgo potencial alto (edificios con estructura metálica protegida, instalaciones
calorifugadas o falsos techos con amianto) están expuestas a unos riesgos
mayores en función de la ubicación, accesibilidad y acciones que se realicen
sobre estos materiales, sin que se pueda precisar tampoco la magnitud de
este riesgo.

§ La población trabajadora más expuesta es el personal de mantenimiento de
los edificios que contienen materiales de riesgo potencial alto y el personal de
empresas de instalaciones, de rehabilitación y de derribos de estos edificios
que no apliquen las medidas legalmente establecidas.
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7. Posibles estrategias

La elaboración del estudio “Prospección sobre la presencia de amianto o de
materiales que lo contengan en edificios” nos ha permitido llegar a una
estimación cuantitativa aproximada y a partir de ella comprobar con claridad la
importancia que la industria de los transformados del amianto ha tenido durante
todo el siglo XX en el Estado español y, especialmente, entre los años 1960 y
1980.

Se podría suponer y, de hecho, es cierto que la mayor parte de las más de
2.600.000 toneladas del amianto importado en el Estado español ha sido
destinado a la fabricación de productos de amianto-cemento. Pero, no es menos
cierto, que las aplicaciones de riesgo alto también han sido muy habituales en
nuestro país y podemos estimar que un mínimo de 100.000 toneladas han sido
instaladas en diferentes formas y materiales en nuestros edificios.

Estas cifras nos sitúan ante una problemática importante, que si bien parece
menor que la que han presentado otros países cercanos, requiere de unas
medidas correctoras que eviten riesgos para la salud de los trabajadores y de la
población en general. No podemos olvidar que en los próximos años, en los
países industrializados, fallecerán más de 30.000 personas/año a causa de
cáncer originado por la inhalación de fibras de amianto (Tossavainen. Helsinki
1997). Un estudio epidemiológico amplio de la realidad de las enfermedades
derivadas del amianto en nuestro país está todavía pendiente y será una pieza
clave para determinar la magnitud del problema y las acciones a emprender.

Evitar la exposición a las fibras de amianto es la única medida preventiva que
médicamente está demostrada que permite evitar enfermedades en el futuro y
salvar vidas. Muchas son las medidas que se pueden tomar en este aspecto, y la
experiencia europea y americana nos ha mostrado la importancia de tomarlas.

Desde un punto de vista conceptual presentamos unas posibles estrategias a
aplicar en diferentes situaciones orientadas a la reducción de esta importante
problemática. Su aplicación podría contribuir a evitar que este problema
desemboque en una grave alarma social que, como ya hemos visto en otros
países, puede provocar la toma de medidas de urgencia poco planificadas que
siempre hacen mucho más difícil encontrar una solución razonable.

Como hemos podido observar a lo largo de todo el estudio, actualmente existen
tres situaciones estructurales completamente diferenciadas y que exigen una
reflexión específica para cada una de ellas. Estas situaciones son: el amianto que
se puede seguir utilizando durante el próximo año en la construcción de nuevos
edificios; el amianto presente en las edificaciones existentes y el amianto como
residuo.
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7.1. El amianto que podemos seguir colocando

Como hemos venido comentando a lo largo del estudio, la producción de placas y
tuberías de fibrocemento en el Estado español puede llegar a 240.000 toneladas
en este próximo año. La mayor parte de este volumen de material se instalará en
edificios y obras públicas por parte de colocadores especializados y también por
trabajadores esporádicos de diferentes empresas constructoras de nuestro país.

En base a nuestra experiencia en el sector y a través de entrevistas y
conversaciones con arquitectos, aparejadores e ingenieros, hemos podido
constatar que este tipo de trabajos se realizan, de forma generalizada, sin
ninguna medida de protección y con el total desconocimiento por parte de los
trabajadores sobre los riesgos que comporta esta práctica.

Legalmente, los productos derivados del amianto que llegan a las obras deberían
hacerlo debidamente etiquetados con el signo “a” de Peligro-Amianto. Está
obligación de información a los trabajadores es fundamental y se cumple en muy
pocos casos en perjuicio de su salud.

Así mismo están claras legalmente las normas de seguridad durante la
manipulación del fibrocemento. Normas que también se incumplen
frecuentemente por desconocimiento y por las dificultades que implican en el
desarrollo de los trabajos.

Dado que la realización de este tipo de trabajos, y la información sobre los
mismos está perfectamente reglamentada, en el caso de la instalación de
productos de amianto-cemento en nuevos edificios se observa que las
estrategias a seguir pasan por un control y seguimiento más intenso por parte de
las autoridades laborales y de los sindicatos referentes a su cumplimiento. Una
aplicación estricta de la legislación debería implicar la inscripción de la empresa
colocadora en el RERA y la preparación del correspondiente Plan de Trabajo de
Riesgos de Amianto.
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7.2. El conocimiento y las precauciones que requieren los edificios
existentes

Conocer para actuar

Como hemos comentado, la mayoría de nuestros edificios contienen
alguna aplicación con amianto, que en buena parte de las situaciones no
implica peligrosidad para los usuarios del edificio. No obstante, en algunos
casos los peligros para ocupantes y trabajadores son realmente graves.

Para dar respuesta a esta duda sólo existe una solución: conocer.

Parece claro que hay que identificar los edificios que comportan riesgos,
hacer un inventario y valorar y clasificar la importancia de estos riesgos.
Esta labor se puede orientar de varias formas:

§ realizar un censo obligatorio de todo el parque edificado por parte
de la iniciativa pública

§ incorporar la detección del amianto dentro de la dinámica de las
Inspecciones Técnicas de los Edificios (ITE)

§ exigir una declaración obligatoria de los propietarios de la
presencia de amianto para todos los edificios que sean centro de
trabajo

Paralelamente, a cualquiera de estas medidas, hay que establecer una
metodología clara de inspección y diagnóstico que:

§ defina con la máxima precisión el nivel de peligrosidad en función
de las diferentes condiciones de exposición

§ clasifique la peligrosidad inherente a cada uno de los diferentes
tipos de materiales

§ establezca unos sistemas de ensayo ágiles, contrastados y
estandarizados para la evaluación de la presencia de fibras en el
ambiente y la identificación de amianto en los materiales

§ guíe a los profesionales y a las empresas en las labores de
detección de amianto en los edificios

§ ayude a la toma de decisiones una vez el amianto haya sido
detectado, en función de su grado de peligrosidad

§ cree un mecanismo de homologación de profesionales y empresas
para la realización de los trabajos de detección.
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Precauciones en trabajos de rehabilitación, mantenimiento y derribo

Los riesgos en cualquiera de estos trabajos siempre pueden existir. Tal
como indica el Comité Económico y Social de la Unión Europea debemos
ser capaces de “garantizar que ningún trabajador empiece a trabajar sin
conocer la presencia de amianto”. En el caso de que conozcamos la
presencia de amianto, la empresa debe inscribirse en el RERA, preparar
el plan de trabajo correspondiente y realizar los trabajos según la
legislación vigente.

Este procedimiento fracasa, ya que no se llega a activar, en un sector tan
imprevisible como es el de la construcción. Para que se den estas
garantías las estrategias deberían pasar por:

§ El Estudio Básico de Seguridad y Salud debe incorporar la
detección y contemplar los riesgos desde el inicio del proyecto que
impliquen los trabajos con amianto.

§ Este mismo Estudio debe activar la incorporación dentro del Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa constructora del
Plan de Trabajo de Riesgos de Amianto aprobado por la Autoridad
Laboral competente y controlar su inscripción en el RERA.

§ Ajustar los Planes de Trabajo de Riesgos de Amianto a los
diferentes niveles de peligrosidad vinculados a las condiciones de
exposición previsibles y a los riesgos que implican los materiales
con los que deberá trabajar.

§ La homologación de las empresas que vayan a realizar estos
trabajos resulta imprescindible para garantizar la salud de los
trabajadores y la adecuación de los trabajos a la legislación vigente.

7.3. Tratar unos residuos especiales

El volumen de los residuos de amianto es ya actualmente muy importante y en
buena parte se encuentra en vertederos incontrolados. Actuar sobre estos
residuos en este momento no parece factible y deberá ser objeto de una reflexión
de futuro. En los residuos en los que sí podemos incidir son los que se producen
actualmente en los trabajos de demolición y rehabilitación de los edificios
existentes.

Por las características del amianto en fibra y del amianto-cemento estos
materiales son difícilmente valorizables cuando llegan a convertirse en residuo.
Esta limitación implica que se deberá planificar su absorción en vertederos
controlados con las garantías necesarias. Y, para ello, se dispone de unos
mecanismos que estratégicamente aplicados pueden dar buenos resultados:
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§ Exigir en la declaración de residuos para obras de construcción y de
demolición, que establece el Decreto 201/94 de la Generalitat de
Catalunya, la consideración precisa de aquellos residuos que puedan
contener amianto.

§ Implicar a los ayuntamientos en el seguimiento de los mecanismos que
establece el Decreto para el control del flujo de residuos y de su
caracterización correcta de peligrosidad.

§ Adaptar la red de vertederos para absorber de forma razonable y segura
los residuos con amianto, evitando que la distancia se convierta en un
impedimento que hace totalmente ineficaz su gestión.

7.4. Conclusiones

La experiencia internacional ha demostrado que la complejidad del problema del
amianto, dada su presencia en todo tipo de edificios y situaciones, y dada su
peligrosidad para la salud de las personas, debe afrontarse desde una óptica
multidisciplinar e interdepartamental. La participación de todo tipo de
profesionales (arquitectos, aparejadores, ingenieros, médicos, higienistas, etc.)
se muestra absolutamente necesaria. Así mismo, la coordinación de acciones
entre los diferentes departamentos de la Administración como Sanidad, Trabajo,
Medio Ambiente, Arquitectura y Obras Públicas e Industria se muestra
imprescindible para llegar a un buen conocimiento del problema y articular las
soluciones adecuadas.

La información y la formación serán la herramienta básica para garantizar unas
actuaciones seguras y coherentes por parte de todos los agentes. La creación de
documentos a diferentes niveles en cuanto su contenido y orientación pueden
ayudar en gran medida a la sensibilización y a la preparación de todos los
agentes implicados. Un Manual sobre inspección, detección, control e
intervención sobre amianto en los edificios es muy necesario en un momento en
el que el desconocimiento en todos los ámbitos es generalizado. En este sentido,
el papel fundamental recae en los Sindicatos, Colegios Profesionales, Patronal y
Administraciones Públicas.

Barcelona, diciembre de 2001
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PARTE 2
Prospección sobre la presencia de amianto o de
materiales que lo contengan en edificios
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1. Las aplicaciones del amianto en la edificación

1.1. Introducción

Amianto o asbesto es un término utilizado para denominar una serie de
metasilicatos complejos de hierro, aluminio y magnesio, entre otros, que, al
desmenuzarse, presentan formas fibrosas (fibras o haces de fibras). Estas fibras
se encuentran en rocas de la misma composición.

Las dos denominaciones, amianto y asbesto, provienen del latín y del griego: la
primera de la palabra latina amiantus, que significa “incorruptible”, y la segunda
de la palabra griega asbestos que significa “incombustible”.

Todas las variedades de amianto en fibras se caracterizan por su
incombustibilidad, un buen aislamiento térmico y su resistencia a altas
temperaturas, al paso de la electricidad, a la abrasión y a los microorganismos.
Estas propiedades, juntamente con su tradicional bajo coste, han hecho del
amianto un elemento muy útil para la industria de la construcción.

Cuadro 1.1. Clasificación general

Amianto Anfíbol Monoclínico Cálcico Actinita

Tremolita

Grumerita

Sódico Crocidolita

Rómbico Magnésico Antofilita

Férrico Amosita

Serpentínico No fibroso

Fibroso Crisotilo

1.2. Variedades más importantes desde el punto de vista industrial

Crisotilo

Conocido también como amianto blanco, es un silicato de magnesio hidratado de
color blanco verdoso. La dureza de las fibras varía según los diferentes
depósitos, pero el crisotilo es, en general, el tipo de amianto más blando y, por lo
tanto, el que más se ha utilizado para hilar y tejer. Se presenta en fibras finas,
brillantes y de tacto sedoso, que adoptan formas en espiral, de gran área
superficial. Los ácidos disuelven el magnesio y liberan SiO2. Los álcalis no lo
atacan. El mineral está muy extendido en la naturaleza. Los yacimientos más
importantes se encuentran en Canadá, en Rusia, en Sudáfrica y en Zimbabwe.
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Amosita

Conocido también como amianto marrón. Es un silicato de magnesio y hierro.
Sus fibras son duras y largas. Presenta una buena resistencia a los ácidos. Los
yacimientos más importantes se encuentran en el noreste del Transvaal.

Antofilita

Es de color blanco. Químicamente se trata de un silicato de magnesio con un
contenido variable de hierro. Se presenta en masas fibrosas, con haces de fibras
cortas. El yacimiento más importante se encuentra en Finlandia.

Tremolita

Es de color blanco y brillante, casi transparente. Es un silicato de magnesio y
calcio. Sus fibras se rompen fácilmente.

Crocidolita

Denominado también amianto azul, es un silicato de hierro y sodio. Sus fibras
tienen una dureza entre el crisotilo y la amosita. Las fibras más largas se pueden
hilar. Son muy resistentes a los ácidos, aunque se disuelven con ácido clorhídrico
en ebullición. El mayor yacimiento se encuentra en Sudáfrica.

Cuadro 1.2. Formulación química

Variedad Fórmula química CAS1

Crisotilo Mg3Si2O5(OH)4 12001-29-5

Amosita (Fe2+,Mg)7Si8O22(OH)2 12172-73-5

Antofilita (Fe2+,Mg)7Si8O22(OH,F)2 77536-67-5

Tremolita Ca2Mg5Si8O22(OH)2 77536-63-6

Crocidolita Na2Fe3
2+Fe2

3+Si8O22(OH,F)2 12001-28-4

La variedad más utilizada de todas ha sido el crisotilo, aunque también la amosita
se ha utilizado como aislante térmico y la crocidolita, por su gran resistencia
mecánica, se ha utilizado para fabricar tubos de presión de fibrocemento y
reforzar algunos pavimentos de plástico.

                                                
1 El Chemical Abstracts Service da un número único a cada sustancia para poderla clasificar.
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1.3. Usos del amianto en la edificación

Para describir las aplicaciones más habituales del amianto cabe valorar tres
situaciones totalmente diferenciadas:

• El uso de materiales que contienen amianto en la construcción de
edificios nuevos

• La presencia de materiales que contienen amianto que ya están
instalados dentro de los edificios existentes

• Los vertidos descontrolados de residuos de estos materiales en el
medio ambiente

En este capítulo introductorio se muestran las distintas aplicaciones del amianto
en la edificación sin indicar marcas comerciales. Para conocer las empresas que
los fabricaron, comercializaron o instalaron estos productos puede consultarse el
capítulo 2.1 del presente informe.

1.3.1. Amianto en edificios de nueva construcción

De una forma gradual, a medida que los estudios científicos han avanzado, se
han limitado los usos del amianto. En algunos países se ha llegado a la
prohibición total de su uso (Alemania, Italia, Dinamarca, Holanda, Austria,
Francia, etc.), mientras que en otros países, entre ellos el Estado español, hoy en
día se sigue permitiendo el uso regulado del crisotilo hasta finales del año 2002.

En cuanto a los materiales de construcción,
prácticamente desde 1993 sólo se ha permitido la
fabricación, comercialización y utilización de los
productos de densidad superior a 1 g/cm3 y tan solo la
variedad crisotilo. Es decir, el fibrocemento en forma de
placas planas u onduladas, cañerías de presión,
bajantes, depósitos, etc. Por su peligrosidad, el amianto
azul (crocidolita) ya se había prohibido en todos los usos
en el año 1984. El riesgo de que pasen fibras
respirables al aire se produce sólo durante la
manipulación de los conformados de fibrocemento
(derribo, corte, perforación, rotura, etc.) o cuando las
piezas están muy envejecidas.

Además, desde el año 1989, la reglamentación
establece que todos los productos que contengan
amianto y sus embalajes deben ir etiquetados según un
modelo normalizado, de manera que se indique
claramente, al trabajador, los riesgos del amianto y las
medidas de carácter preventivo (véase figura adjunta).
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Mientras no se haga efectiva la prohibición de la comercialización del amianto
blanco en diciembre de 2002, es importante, para garantizar la información de los
trabajadores, exigir que todo el material de fibrocemento que llegue a la obra
vaya etiquetado de esta manera.

1.3.2. Amianto en los edificios existentes

La primera explotación moderna de los yacimientos naturales de amianto de
Canadá y Rusia se remonta a 1880, ligada principalmente al ramo textil para
elaborar vestidos resistentes al fuego. Por lo tanto, desde principios de siglo
podemos encontrar soluciones constructivas que contengan amianto.

Desafortunadamente durante estos 100 años, el amianto se ha utilizado de
formas muy variadas dentro de los edificios existentes. Hasta la actualidad no se
había realizado ningún estudio que profundizase sobre los diferentes usos del
amianto y sus franjas de años durante los cuales se ha utilizado en nuestro país.
En el Estado español, el periodo de máxima utilización del amianto comprende
los años 1960 hasta la actualidad.

Sobre las aplicaciones en la construcción, hay que tener en cuenta que una vez el
material que contiene amianto es colocado en la obra, el riesgo de que se
desprenda fibras depende de la forma del material y de la solución constructiva
utilizada. Se considera que los materiales más peligrosos son los que se
denominan friables, es decir, los materiales que fácilmente se disgregan en
pequeños trozos, polvo o fibras (mantas, cartones, morteros proyectados, etc.).
En referencia a la solución constructiva, no es igual un aislamiento que está
separado del ambiente por un tabique que un aislamiento por donde pasa el
retorno del aire acondicionado, donde el riesgo es mucho más elevado.

La mayor parte de las aplicaciones del amianto en la construcción aprovechan su
excelente comportamiento frente al fuego y su alta capacidad de aislamiento
térmico.

A continuación presentamos las diferentes formas de introducción en un edificio
del amianto y de sus aplicaciones conocidas:

Fibras sueltas, puras o mezcladas con otras fibras minerales
Prohibidas1 desde 1994. Se han usado preferentemente como aislante interior de
puertas cortafuegos o también como aislante para rellenar cámaras de aire en
paredes y techos.

                                                
1 Se considera la prohibición a partir de las referencias explícitas de la legislación estatal. La variante crocidolita fue
prohibida para todos los usos desde 1984.
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Amianto proyectado (“flocage”)
Prohibido desde 1984. Es una de las aplicaciones más peligrosas porque tiene
una friabilidad elevada. Se trata de una técnica patentada en los años treinta con
el nombre de máquina Roberts. La mayoría de textos nacionales de los años
sesenta y setenta la denominan “amianto rociado”, un método que daba altos
rendimientos. Consistía en proyectar, separadamente, con pistola de fibras de
amianto y agua a presión y, en algunas patentes, mezcladas también con
cemento. Se utilizaba para proteger estructuras metálicas, ya que permitía
recubrir con facilidad las uniones. En algunos casos (“flocage” de aparcamientos)
se ha llegado a encontrar la utilización de la variante crocidolita, con la
peligrosidad añadida que comporta. También era utilizado como revestimiento
termo-acústico. Este tipo de aplicación tiene un riesgo potencial elevado de
desprendimiento de fibras, especialmente si el revestimiento no está recubierto
con un estrato sellado uniforme e intacto.

Morteros de amianto
Prohibidos desde 1994. Incluso la NTE-IPF-1974 recomendaba el uso de
morteros de amianto, y la NBE-CPI-82 aún consideraba la opción de mortero de
1,5 cm de grueso sobre malla metálica dentro de sus tablas para proteger pilares
contra el fuego.

También se han utilizado morteros de amianto para revestir fachadas como
revocos aislantes y (“asbesto-cemento” formado por cemento Portland y fibra de
amianto con un 50-60% de cemento en peso) para recubrir y proteger las mantas
de fibras de amianto que servían de aislamiento de cañerías (calorifugaciones).
En obra pública se ha utilizado como revestimiento de carreteras.

Mantas y fieltros
Prohibidos desde 1994. Se han utilizado sobre todo para revestir cañerías.
Tienen un elevado potencial de desprendimiento de fibras si no están revestidas
correctamente.

Cartón o placas de baja densidad
Prohibido desde 1994. Los cartones y placas de baja densidad se utilizaron
principalmente para proteger estructuras metálicas o focos puntuales de calor
(locales con calderas, radiadores) y también se hacían coquillas para aislar
cañerías.

Trenzado
Prohibido desde 1994. Son fibras de amianto trenzadas que se enrollan en las
cañerías para aislarlas. Técnicamente suelen llamarse empaquetaduras, aunque
puede haber empaquetaduras de amianto sin trenzar. El riesgo de
desprendimiento de fibras no es demasiado alto si no se manipulan. En las juntas
de cañerías se puede encontrar alguna solución de amianto-caucho.
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Placas de diferentes densidades
Prohibidas desde 1994. Este tipo de placas fueron utilizadas como
acondicionamiento acústico, por ejemplo: placas acústicas para cielos rasos.
Algunas de estas placas llevaban una manta de fibra absorbente por detrás de un
panel perforado. Las nuevas placas de cielo raso que antes habían llevado un
porcentaje de amianto, ahora ya no lo llevan. Hay que tener precaución en los
edificios antiguos y con la presencia de placas mezcladas.

Mezclado en pinturas y masillas
Prohibido desde 1989. Buena parte de las masillas llevaban una adición de
amianto. En Holanda existe un problema importante en la retirada de masillas que
contenían amianto en los cristales de invernadero.

Mezclado con material plástico
Prohibido desde 1994. Los pavimentos vinílicos aparecidos a partir de la década
de los años 50 tenían un contenido de amianto del 10-25% para mejorar la
resistencia a abrasión, principalmente. El desprendimiento de fibras es
improbable durante un uso normal. La posibilidad de desprendimiento se produce
al cortar o agujerear losetas.

Fibrocemento
Prohibida la utilización de la crocidolita en el fibrocemento desde 1984. Parece
que esta peligrosa variedad del amianto se había utilizado únicamente en
tuberías entre 1926 y 1987.

Actualmente está regulado el uso del crisotilo en su producción y permitida su
comercialización hasta finales de 2002. El fibrocemento contiene de un 10 a un
15% de fibras de amianto blanco, y lo podemos utilizar como diversos
conformados:

§ Placas de fibrocemento onduladas y planas para cubiertas
§ Cañerías de alta presión de fibrocemento para canalizaciones de agua (se

habían comenzado a producir alrededor de 1926)
§ Cañerías de fibrocemento para bajantes de aguas residuales
§ Depósitos de agua de fibrocemento
§ Conductos de impulsión y retorno de aire acondicionado
§ Conductos de humo y shunts
§ Jardineras
§ Placas decorativas
§ Lamas fijas de persianas

Como hemos indicado anteriormente, el riesgo de que pasen fibras al aire
respirables se produce sólo durante la manipulación de los conformados de
fibrocemento (derribo, corte, perforación, rotura, etc.) o cuando las piezas están
muy envejecidas.
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1.3.3. Vertidos de productos con amianto en el medio ambiente

En este apartado previo es importante destacar que hasta la actualidad la
normativa de residuos que clasifica el amianto como residuo especial (ver
capítulo 4.2.4) no se está cumpliendo de una manera estricta y se están
produciendo graves situaciones de riesgo. El problema no está cuando una
empresa especializada en trabajos de desamiantado, el problema más grave es
que por ignorancia o negligencia se mezcla el amianto con los residuos inertes
habituales que produce la construcción.

Los residuos que se producen en la actualidad provienen de las obras de nueva
construcción (retales de fibrocemento, piezas rotas), de los trabajos de
mantenimiento (pequeñas cantidades de todos los tipos de producto), de los
trabajos de rehabilitación (medianas cantidades de todos los tipos de producto) y
de los trabajos de derribo (importantes cantidades de todos los tipos de
producto).



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

51  342

2. Las empresas y los productos del sector

2.1. Productos, fabricantes, distribuidores y aplicadores a través de su
publicidad en revistas y anuarios de la época (1909-1980)

2.1.1. Metodología de trabajo

El estudio se propone realizar un primer inventario de empresas que utilizaron
amianto y de los productos que comercializaban a través del vaciado de la
publicidad de revistas de la época. La publicidad se ha consultado de diferentes
tipos de publicaciones, vinculadas al ámbito de la arquitectura y de la
construcción y al ámbito comercial e industrial de Cataluña durante los primeros
80 años del siglo XX.

Se ha procedido a inventariar todas aquellas empresas que manufacturaban,
comercializaban o colocaban productos, en los cuales, se especificaba la
presencia de amianto, así como el tipo de producto, su aplicación y la frecuencia
con la que era objeto de publicidad.

Las fuentes consultadas (Cuadro 2.1) pretenden abarcar aquellas publicaciones
más significativas durante el siglo XX, tanto en el sector arquitectónico y
constructivo como en el ámbito industrial y comercial. La consulta realizada en
diferentes archivos y bibliotecas1 ha permitido en casi todos los casos un
seguimiento cronológico continuado.

Es importante señalar, algunas de las limitaciones que ha comportado la
sistematización de este tipo de documentación basado en la publicidad:

§ En el ámbito de la arquitectura y construcción se han escogido aquellas
publicaciones más significativas durante el siglo y que permitiesen un
seguimiento cronológico. El Anuario de la Asociación de Arquitectos de
Cataluña (1899-1929), A.C. (1931-1937) y Cuadernos de Arquitectura (1944-
1980) además de otras publicaciones. Cabe suponer, que algunas empresas
no llegaron nunca a publicitarse en estas revistas.

                                                
1 archivos consultados:

Archivo del Centre d'Informació per a la Construcció (CIC)

Archivo del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Archivo de la Cambra de Comerç de Barcelona
Biblioteca de La Cambra de Comerç de Barcelona
Biblioteca de Catalunya

Biblioteca del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Biblioteca del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
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§ En los anuarios comerciales, ha existido un problema de seguimiento. Por
orden de prioridad se han consultado los años existentes de La Guía de
Consulta Comercial, La Guía General de Cataluña. Bailly-Baillière. Riera y
cuando ninguna de estas dos era posible El Anuario General de España.
Bailly-Baillière. Riera, siempre en el ámbito geográfico de Barcelona. Aunque
la información de estas publicaciones es exhaustiva, presenta algunos
problemas en el tipo de productos y la aplicación de éstos. De esta manera,
en algunos casos podemos conocer la empresa y su actividad, pero no sus
productos y su aplicación.

§ La imposibilidad de localizar catálogos de las empresas, dificulta el
conocimiento de sus productos. Casos concretos de catálogos consultados
como el de las empresas Uralita SA, Rocalla SA y Aismalibar SA, nos
demuestran que los catálogos son indispensables para poder realizar una
valoración exacta. Muchos de los productos de estas empresas, sólo se
pueden referenciar a través de este tipo de publicaciones.

§ Debido a los límites propios de este estudio, se ha realizado una breve
consulta en otro tipo de publicaciones (Cuadro 2.1). Este breve sondeo ha
permitido comprobar la existencia de empresas no referenciadas en las otras
publicaciones. Seria necesario, en posteriores fases del estudio, ampliar las
fuentes consultadas y diversificarlas.

Cuadro 2.1. Fuentes consultadas

Revistas directamente vinculadas al ámbito de la arquitectura y la construcción

1900-1929 ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS DE
CATALUÑA

1931-1937 ARQUITECTURA I URBANISME

1931-1937 A.C.

1944-1980 CUADERNOS DE ARQUITECTURA

1960-1980 CIC1

1970-1980 CAU

Publicaciones anuales de carácter comercial e industrial

GUIA DE CONSULTA COMERCIAL

ANUARIO GENERAL DE ESPAÑA. BAILLY-BAILLIÈRE. RIERA

GUIA GENERAL DE CATALUÑA. BAILLY-BAILLIÈRE. RIERA

Publicaciones monográficas

1959 AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES.
R. Cadiergues

                                                
1 Excepto 1977 y 1978
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1967 AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO. R.M.E.Diamant

1976 EL AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICOS EN LA
CONSTRUCCIÓN. MANUALES Y NORMAS DEL INSTITUTO
EDUARDO TORROJA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL
CEMENTO

1977 AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO EN LA CONSTRUCCIÓN.
C. Rougeron

Catálogos de empresas y publicaciones monográficas de empresas

   - ROCALLA

1934 AGENDA URALITA

1935 AGENDA URALITA

1956-57 MANUAL GENERAL URALITA

1970 AISMALIBAR, S.A. 35 ANIVERSARIO

Breve sondeo de la publicidad de las siguientes publicaciones

1926, 1929 ANUARIO DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS
AUXILIARES

1945 ANUARIO DE LA CONSTRUCCIÓN: SAMAR

1948-49 ANUARIO DE LA ARQUITECTURA

1950 METALÚRGIA Y ELECTRICIDAD

1954-59 CONSTRUCCIONES

1960-1962, 1970-71, 1973 BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN

1965 MATERIALES, MAQUINARIAS Y MÉTODOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN

2.1.2. Los principales datos de las empresas

El estudio ha localizado un total de 310 empresas que en algún momento de su
trayectoria ha fabricado, suministrado o colocado productos que pueden contener
amianto. De estas, un total de 258 anunciaban explícitamente que sus productos
contenían amianto.

Como se ha comentado en el apartado de metodología, no necesariamente
todas las empresas se debían anunciar y muchas lo hacían como empresa sin
especificar sus productos. Por otro lado, la información que suministramos indica
unos períodos de años en la que la empresa es activa editando publicidad y, por
lo tanto, los datos no indican su fundación y extinción (trabajo que debería
realizarse a través de un estudio detenido en el Registro Mercantil).

El cuadro 2.2 recoge el total de empresas localizadas, ordenadas
alfabéticamente e indicando los periodos en los que se ha encontrado publicidad.
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Cuadro 2.2. Listado de las empresas que han comercializado amianto según el
estudio de publicidad, con indicación de los años en las que se publicó

Nombre de la empresa Años en los que
se ha detectado
publicidad

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI, S.A. 1940-1951

ACTIN. ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES 1972

ADOLFO LLAVADOR 1956-1961

AGUSTÍ MAYOLAS, V. 1925-1975

AISLAMIENTOS SUBERINA, S.A. 1934-1975

AISMALIBAR, S.A. 1970

ALBERTO ROSA FINA 1978

ALEJANDRO MARCET 1920-1924

ANDRÉS ROSA 1928-1936

ANTONIO BRUFAU 1916-1918

ANTONIO SALGADO BRUNET 1933-1935

ANTONIO SUAY RICO 1968-1969

ARGILA, S.A. 1966-1975

ARMSTRONG 1976

ARTE HOGAR 1966-1969

AUGUSTO FERRER DALMAU 1933-1934

AULÍ I CIA. 1926-1929

AUSÓN, S.A. 1976

B.MAJÓ SABATÉS 1928-1966

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER 1916-1928

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER, SOBRINOS DE 1929-1935

BETORET Y ALENTORN 1920-1924

BLASI, SAGUÉ Y PALLÁS 1917-1934

BLASI Y PALLÁS, S.A. 1935-1975

BOADA-CEMENTOS Y LADRILLOS, S.A. 1954-1963

BORESA 1966-1970

CALVET Y CIA. 1918

THE CAPE ASBESTOS CO. LDT. 1976

CARBONELL GIMENO, S.A. 1956-1961

CARBONELL Y GUILEMANY 1918-1943

CARLOS DAL-RÉ 1924-1925

LA CATALANA DE AMIANTOS. S.A. 1918-1926

CEPLASTICA ARIZ 1964-1971
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Nombre de la empresa Años en los que
se ha detectado
publicidad

CIMIANTO DE ESPAÑA, SA 1971

COMERCIAL DVP, SA   -

CONRADO GUILEMANY 1945-1966

LA CONSTRUCTORA DE TARRASA, S.A. 1926

CUBIERTAS Y TEJADOS, S.A. 1920

DARTCO 1972

DISTIPLAS, S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS -

PLÁSTICOS, S.A. 1964

E.F.ESCOFET Y CÍA 1933-1936

E.T.A.S.A. ESTUDIOS TÉCNICOS Y AISLAMIENTOS 1972-1975

EDI 1966-1975

EDUARDO GARCÍA 1918

EDUARDO ROSA 1940-1970

EDUARDO WAHL 1918-1921

EGASAN TERMOPLÁSTICOS, S.A. 1970

ELECTROFIL BARCELONA, S.A. 1952-1975

ELECTRONIA, S.A. 1955-1975

EMILIO BRUGUERA, HIJO DE 1936-1975

EMILIO HORNOSA 1918-1926

EMILIO MORADELL 1966-1975

EMPAQUETADURAS MORALI, S.A. 1920-1929

ENRIQUE CARRERAS 1918-1921

ENRIQUE MIRET ESPOT, S.A. 1959

ESCOFET, S.C., HIJO DE E.F. 1940-1948

ESPECIALIDADES TÉRMICO-INDUSTRIALES. FRANCISCO FELIU 1941-1948

ESTEBAN DEIG 1917-1918

EUGENIO PAPIOL 1943-1978

F.GARCÍA E HIJO 1917

F. PAGÉS Y CIA. 1916

F. PLANA Y PALLEJÁ 1916-1926

F.QUINTANA, S. EN C. 1920

FÁBRICAS REUNIDAS DE CAUCHO Y APÓSITOS, S.A. 1921

FEDERICO NOGUÉS, VDA. DE 1917-1921

FELIPE COLLDEFORS 1920-1926

FÉNIX COMERCIAL. PABLO WENDERLING 1945-1975
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FIBRO-CEMENTOS VASCOS, S.L. 1959

Nombre de la empresa Años en los que
se ha detectado
publicidad

FIBROCEMENTOS CASTILLA, S.A. PIZARRITA 1936-1960

FIBROTUBO-FIBROLIT, SA 1976

FIGUEROA Y CAROL 1920-1921

FRANCISCO CAPELLA 1917-1921

FRANCISCO FELIU 1941-1946

FRANCISCO PUIG 1920-1921

FRANCOS Y COSTA 1916-1975

G.A.C.I. 1935

G.KLEIN 1916-1918

GARCÍA SEGURA HNOS., S. EN C. 1920-1921

GASPAR VILAMALA 1917-1921

GICAR-GIRAL Y CARBONELL, S. EN C. 1943-1948

GIRAL Y CARBONELL, S.A. 1950-1975

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ, S.A. 1942-1961

GOMÁS MAG, S.A. 1928-1929

GOMAS Y AMIANTOS, S.L. 1945-1948

GOMPLAST, S.A. 1968-1978

GONZÁLEZ Y MARQUÉS, S. EN C. 1920-1921

GUILLERMO JORDÀ 1945

GUILLERMO JORDI 1933-1975

GUILLERMO JORDI, VDA. DE 1951-1961

GUILLERMO LEOPOLD 1916-1929

GUILLERMO LEOPOLD, HIJO DE 1933-1975

H.E.M.A.G., S.A. 1959-1975

HERMENEGILDO MIRALLES 1916

HUTCHINSON, S.A. 1917-1921

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL 1952-1975

IBERIT, S.A. 1967-1971

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES PLANAS 1948-1961

INDIA RUBBER PRODUCTOS C.LTD. 1920-1921

INDUSTRIAS DEL CAUCHO Y SIMILARES. SAGUÉ, S.A. 1936

INDUSTRIAS FLEXO, S.A. 1966-1978

INDUSTRIAS HERME 1946-1947

INGALO 1966-1975
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ISOLEKTRA, S.A. 1966-1978

J.B.PAYÁN 1917-1918

J.CAPARRÓS MARTÍN 1966-1975

Nombre de la empresa Años en los que
se ha detectado
publicidad

J. CODINA VILLALONGA 1945-1955

J.E.S.A. 1955-1961

J.M.ORTEGA 1918-1921

J.MON Y PAGÉS 1920-1921

J.PRAT ESMERATS 1948

J.SANS CABANES 1966-1975

J.VALLS 1918-1921

J. VILANOVA I CIA. 1916

JAIME MUNS, S.A. 1964-1969

JAIME ROCA 1957-1961

JAIME ROCA ABRIL 1929-1948

JAIME ROCA, HIJO DE 1952-1978

JANSANA I CIA. S. EN C. 1920-1921

JEREZITA, SA 1971

JOAQUIN CARBONELL GIMENO 1933-1978

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS 1942-1966

JOAQUINA VERNÍS. CASA TUBAU 1925-1926

JORDI & IMBERT 1920-1929

JOSÉ ARGELAGA 1916

JOSÉ BALLESTÉ Y ARBOIX 1917-1918

JOSÉ CODINA ALTÉS 1917

JOSÉ DELCLÓS 1928-1936

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA 1950-1958

JOSÉ ESTEVA I CIA (ROCALLA) 1922-1929

JOSÉ FAU 1920-1924

JOSÉ GASSÓ MARTÍ 1916-1917

JOSÉ GASSÓ MARTÍ, S EN C. HIJOS DE 1918-1936

JOSÉ M. MOLIST 1950-1968

JOSÉ MARIA PLANAS 1941-1966

JOSÉ NICOLAU GÓMEZ 1925-1926

JOSÉ NOGUÉS CAIZ 1924-1926

JOSÉ RIBA 1928-1933
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JOSÉ RIBA, HIJOS DE 1934-1955

JOSÉ ROVIRA DALMAU, SUC. DE 1917-1921

JUAN ANTÓN 1917

JUAN GASSÓ VIDAL 1925-1929

JUAN MEDINA MONTAGUT 1940-1975

Nombre de la empresa Años en los que
se ha detectado
publicidad

JUAN MOLINS 1922

JUAN R. FERRER 1929-1934

JUAN RECASENS 1929

JUAN RIBERA 1917-1921

JUAN ROCA 1928

JUAN TORRES MARTÍN 1960-1978

JUAN VALLMAJÓ 1928

JUAN VINYAS ING.IND.Y CIA. 1961-1967

JULIÁN SABATÉ 1916

JULIÁN SABATÉ, VDA. DE 1916-1933

KLEIN, S.A. 1936-1978

KLEIN Y CIA. 1920-1935

LACALLE Y CIA. 1916-1978

LORENZO RUIZ 1955

LUIS CALVET 1917

LUIS GASSÓ 1933-1936

LUIS PUIG 1946-1975

M.BARTROLI 1925-1926

M. BRUGAROLAS, VDA. E HIJOS DE 1916-1918

M.TOBÍAS 1920-1948

MAGÍN FATJÓ 1918-1929

MAGÍN PAPIOL 1916-1935

MAGÍN PAPIOL, VDA. DE 1925-1936

MANUEL BLASI, HIJO DE 1968-1975

MANUEL FERRER MARCET 1916-1936

MANUFACTURA DE CORREAS Y AMIANTOS 1940-1943

MANUFACTURA ESPAÑOLA DEL AMIANTO, S.L. 1966

MANUFACTURAS DE AMIANTOS Y GOMAS. R.ROSICH 1940

MANUFACTURAS ERICA, S.A. 1942-1972

MANUFACTURAS PROMO 1945-1978
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MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS INDUSTRIALES 1929-1978

MARIANO MARCET, VDA. DE 1916-1921

MARTÍN COLOMER 1920

MAS GARCÍA, S.A. 1947-1975

MASFARNÉ, S.A. 1966-1975

MATEO BOADA 1920

MATEO GISBERT, HEREDEROS DE 1950-1961

Nombre de la empresa Años en los que
se ha detectado
publicidad

MATEO GISBERT Y CIA. 1916-1975

MATERIALES Y CUBIERTAS CAOLITA, S.A. 1944-1960

MEDINA, VERGÉS, MOLERA Y CIA. S.L. 1920

MEDINA Y CIA, S.L. 1921-1928

MEDINA Y ROMANÍ, S.L. 1929-1936

LA MERCANTIL IBÉRICA, S.A. 1921

METZGER, EDMUNDO Y JOSÉ 1909-1922

MIGUEL ESTEBANELL 1916

MIGUEL PLANA CLARIS 1929-1978

MONTERO, S.A. 1959-1975

MOSER Y ROSELL, S.A. 1966-1975

MÜLLER HERMANOS 1918-1921

NEWALLS INSULATION C. 1976

OUTELEC 1976

P.E.M. VIVOMIR, S.A. 1924-1975

PABLO RICHI 1948-1961

PAVIMENTOS C.I.E. 1969

PEDRO BRAVO MESSA 1945-1978

PEDRO TUBAU 1917-1924

PLASMICA, S.A. 1950

POLIRUBER, S.A. 1973-1974

PRODUCTOS DENSO. PLA Y CIA, S.L. 1966-1975

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER 1936-1978

PRODUCTOS PIRELLI, S.A. 1920-1921

PRODUCTOS TUSELL, S.A. 1920-1921

PROTISA. PROYECTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES, S.A. 1964-1977

PROVEEDORA INDUSTRIAL PUMA. FERNANDO PUIG 1966-1975

LA PROVEEDORA NAVAL 1925-1926
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R. CUMELLAS 1912-1913

R.PANO 1918-1921

R.RICO PLANELLES 1917-1920

RADIAL 1918-1921

RAMÓN LLONCH 1955-1961

RAMÓN PAR 1917-1918

RECAMBIOS Y ACCESORIOS, S.A. 1928-1945

RIBA E ITER 1916-1926

RICARDO CORTÉS 1933-1934

Nombre de la empresa Años en los que
se ha detectado
publicidad

RICARDO DE MANUEL, S.A. 1947-1978

RICARDO ROSICH 1933-1936

RICO Y SAUTÓN 1921

ROCALLA, S.A. 1926-1984

ROVIRALTA I CIA, INGENIEROS (URALITA) 1911-1912

SAGUÉ, S.A. 1943-1958

SALVADOR LLACH 1916-1917

SALVADOR VALERI 1931-1936

SANTIAGO CANUT 1955-1978

SANTIAGO MAS GARCÍA 1945-1952

SAULEDA Y CIA. 1972-1978

SECSA. SUMINISTROS ESPECIALES CONSTRUCCIONES, S.A. 1954

SELLARÉS Y XALAPEIRA, S. EN C. 1917-1918

SIDER-ALDA, S.A. 1954-1960

SILVERIO TREPAT 1918

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS 1916

SOCIEDAD HISPANO FRANCO ORIENTAL 1920-1921

SOCIEDAD IBÉRICA GOMAS Y AMIANTOS, S.A. 1960-1961

SOLER Y CARBONELL, S.L. 1929

LA SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS 1933-1978

SUMINISTROS BALLESTEROS 1966-1975

SUMINISTROS INDUSTRIALES CHAVES 1955-1961

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA 1951-1978

SUMINISTROS INDUSTRIALES POLRI. PABLO RICHI 1966-1972

SUMINISTROS INDUSTRIALES TRIPLEX. RICARDO DE MANUEL 1947-951

SUMTE 1958-1975
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TEO Y GEO SEITZ. S.L. SEITZ-WERKE BARCELONA 1926

TOSCHI GMBH & CO. 1971

TRANSACCIONES E INDUSTRIAS, S.A. 1918-1921

TURNER BROTHERS ASBESTOS CO. LTD. 1920

TUSELL HERMANOS 1917-1918

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS 1953-1961

URALITA, S.A. 1921-1976

V. TORT MATAMALA 1917-1920

VILASECA, ROESICKE Y MAAS 1916

VILASECA, S.A. 1917

VIROS 1966-1978

VIVOMIR, S.A. 1940-1975

De estas empresas es posible diferenciar aquellas que se especializaron en
alguna de las categorías indicadas en el cuadro 2.3. Un primer análisis indica un
grupo muy extenso de pequeñas empresas que suministran amianto a granel o
manufacturas para infinidad de aplicaciones y unos grupos reducidos de
empresas especializadas en sectores como el de las empaquetaduras, los
cartones o el mismo fibrocemento. Como comentábamos, las empresas del
primer grupo son empresas pequeñas, muchas son familiares y que pasan de
padres a hijos u otros herederos. Estas empresas se dedican ante todo a la
distribución a pequeña escala. En el ámbito de las grandes empresas cabe
destacar dos grandes empresas de aplicaciones y suministros: Montero, S.A. y
Juan Vinyas y, por otro lado, las dos grandes del fibrocemento español: Uralita y
Rocalla que durante toda su trayectoria también han realizado un gran despliegue
de publicidad que diluye en cantidad y calidad a las empresas más pequeñas.

Cuadro 2.3. Empresas según las categorías de productos de amianto que han
comercializado amianto según el estudio de publicidad
Amianto a granel o sin especificar para
morteros y proyectados

Empaquetaduras,
amianto en placas,
mantas o cartón

Fibrocemento

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI

ACTIN. ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES

ADOLFO LLAVADOR

AGUSTÍ MAYOLAS, V.

AISLAMIENTOS SUBERINA, S.A.

AISMALIBAR, S.A.

ALBERTO ROSA FINA

ALEJANDRO MARCET

ANDRÉS ROSA

ANTONIO BRUFAU

ANTONIO NICOLAU

ANTONIO SALGADO BRUNET

ARGILA, S.A.

AISMALIBAR, SA

ARMSTRONG

AULÍ I CIA.

COMERCIAL DVP

EDUARDO ROSA

F.MONTERO, VIUDA DE

FRANCISCO FELIU

IMAN, S.A.

INDUSTRIAS HERME

MANUFACTURAS ERICA,
S.A.

MANUFACTURAS ERICA,
S.A.

ANTONIO SUAY RICO

AULÍ I CIA.

BOADA-CEMENTOS Y
LADRILLOS, S.A.

CIMIANTO DE ESPAÑA, S.A.

LA CONSTRUCTORA DE
TARRASA, S.A.

CUBIERTAS Y TEJADOS, S.A.

FIBRO-CEMENTOS VASCOS,
S.L.

FIBROCEMENTOS CASTILLA,
S.A. PIZARRITA

IBERIT, S.A.
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AUGUSTO FERRER DALMAU

B.MAJÓ SABATÉS

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER, SOBRINOS DE

BETORET Y ALENTORN

BLASI Y PALLÁS, S.A.

BLASI, SAGUÉ Y PALLÁS

BORESA

CALVET Y CIA.

CARBONELL GIMENO, S.A.

CARBONELL Y GUILEMANY

CARLOS DAL-RÉ

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER

CONRADO GUILEMANY

EDI

EDUARDO GARCÍA

EDUARDO ROSA

EDUARDO WAHL

ELECTROFIL BARCELONA, S.A.

ELECTRONIA, S.A.

EMILIO BRUGUERA, HIJO DE

EMILIO HORNOSA

EMILIO MORADELL

EMPAQUETADURAS MORALI, S.A.

ENRIQUE CARRERAS

ESPECIALIDADES TÉRMICO-INDUSTRIALES.
FRANCISCO FELIU

ESTEBAN DEIG

EUGENIO PAPIOL

F. PAGÉS Y CIA.

F. PLANA Y PALLEJÁ

F.GARCÍA E HIJO

F.MONTERO, VIUDA DE

F.QUINTANA, S. EN C.

FÁBRICAS REUNIDAS DE CAUCHO Y APÓSITOS, S.A.

FEDERICO NOGUÉS, VDA. DE

FELIPE COLLDEFORS

FÉNIX COMERCIAL. PABLO WENDERLING

FIGUEROA Y CAROL

FRANCISCO CAPELLA

FRANCISCO PUIG

FRANCOS Y COSTA

G.A.C.I.

G.KLEIN

GARCÍA SEGURA HNOS., S. EN C.

GASPAR VILAMALA

GICAR-GIRAL Y CARBONELL, S. EN C.

GIRAL Y CARBONELL, S.A.

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ, S.A.

GOMÁS MAG, S.A.

GOMAS Y AMIANTOS, S.L.

GOMPLAST, S.A.

GONZÁLEZ Y MARQUÉS, S. EN C.

GUILLERMO JORDI

GUILLERMO JORDI, VDA. DE

GUILLERMO LEOPOLD

GUILLERMO LEOPOLD, HIJO DE

HERRAMIENTAS, MOTORES Y ACCESORIOS EN
GENERAL, S.A.

HUTCHINSON, S.A.

MONTERO, S.A.

MONTERO, S.A.

MONTERO, S.A.

NEWALLS INSULATION CO.

PLASMICA, SA

PROTISA

ROCALLA, SA

SUMI

SUMI

THE CAPE ASBESTOS CO.
LDT.

TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

J.MON Y PAGÉS

J.PRATS ESMERATS

JAIME MUNS, S.A.

JEREZITA, S.A.

JOSÉ ESTEVA I CIA
(ROCALLA)

JUAN MOLINS

MATEO BOADA

MATERIALES Y CUBIERTAS
CAOLITA, S.A.

METZGER, EDMUNDO Y
JOSÉ

NEWALLS INSULATION C.

R.CUMELLAS

ROCALLA, S.A.

ROVIRALTA I CIA,
INGENIEROS (URALITA)

SECSA. SUMINISTROS
ESPECIALES
CONSTRUCCIONES,S.A.

TOSCHI GMBH & CO.

TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

URALITA, S.A.

VILASECA, ROESICKE Y
MAAS

VILASECA, S.A.
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IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

INDIA RUBBER PRODUCTOS C.LTD.

INDUSTRIAS DEL CAUCHO Y SIMILARES. SAGUÉ, S.A.

INDUSTRIAS FLEXO, S.A.

INDUSTRIAS HERME

INGALO

ISOLEKTRA, S.A.

J. CODINA VILLALONGA

J. VILANOVA I CIA.

J.B.PAYÁN

J.CAPARRÓS MARTÍN

J.E.S.A.

J.M.ORTEGA

J.SANS CABANES

J.VALLS

JAIME ROCA ABRIL

JAIME ROCA, HIJO DE

JANSANA I CIA. S. EN C.

JOAQUIN CARBONELL GIMENO

JOAQUÍN ROSICH

JOAQUÍN VIDAL

JOAQUINA VERNÍS. CASA TUBAU

JORDI & IMBERT

JOSÉ BALLESTÉ Y ARBOIX

JOSÉ CODINA ALTÉS

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA

JOSÉ FAU

JOSÉ GASSÓ MARTÍ

JOSÉ GASSÓ MARTÍ, S EN C. HIJOS DE

JOSÉ MARIA PLANAS

JOSÉ NICOLAU GÓMEZ

JOSÉ NOGUÉS CAIZ

JOSÉ RIBA

JOSÉ RIBA, HIJOS DE

JOSÉ ROVIRA DALMAU, SUC. DE

JUAN ANTÓN

JUAN GASSÓ VIDAL

JUAN MEDINA MONTAGUT

JUAN R. FERRER

JUAN RECASENS

JUAN RIBERA

JUAN ROCA

JUAN TORRES MARTÍN

JUAN VALLMAJÓ

JUAN VINYAS ING.IND.Y CIA.

JULIÁN SABATÉ

JULIÁN SABATÉ, VDA. DE

KLEIN Y CIA.

KLEIN, S.A.

LA CATALANA DE AMIANTOS. S.A.

LA MERCANTIL IBÉRICA, S.A.

LA PROVEEDORA NAVAL

LA SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS

LACALLE Y CIA.

LORENZO RUIZ

LUIS CALVET

LUIS GASSÓ
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LUIS PUIG

M. BRUGAROLAS, VDA. E HIJOS DE

M.BARTROLI

M.TOBÍAS

MAGÍN FATJÓ

MAGÍN PAPIOL

MAGÍN PAPIOL, VDA. DE

MANUEL BLASI, HIJO DE

MANUEL FERRER MARCET

MANUFACTURA DE CORREAS Y AMIANTOS

MANUFACTURA ESPAÑOLA DEL AMIANTO, S.L.

MANUFACTURAS DE AMIANTOS Y GOMAS. R.ROSICH

MANUFACTURAS ERICA, S.A.

MANUFACTURAS PROMO

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

MARIANO MARCET, VDA. DE

MAS GARCÍA, S.A.

MASFARNÉ, S.A.

MATEO GISBERT Y CIA.

MATEO GISBERT, HEREDEROS DE

MEDINA Y CIA, S.L.

MEDINA Y ROMANÍ, S.L.

MEDINA, VERGÉS, MOLERA Y CIA. S.L.

MIGUEL ESTEBANELL

MIGUEL PLANA CLARIS

MONTERO, S.A.

MOSER Y ROSELL, S.A.

MÜLLER HERMANOS

NEWALLS INSULATION C.

P.E.M. VIVOMIR, S.A.

PABLO RICHI

PEDRO BRAVO MESSA

PEDRO TUBAU

PRODUCTOS DENSO. PLA Y CIA, S.L.

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER

PRODUCTOS PIRELLI, S.A.

PRODUCTOS TUSELL, S.A.

PROTISA

PROVEEDORA INDUSTRIAL PUMA. FERNANDO PUIG

R.PANO

RADIAL

RAMÓN LLONCH

RAMÓN PAR

RECAMBIOS Y ACCESORIOS, S.A.

RIBA E ITER

RICARDO CORTÉS

RICARDO DE MANUEL, S.A.

RICARDO ROSICH

ROSICH Y CIA.

ROVIRALTA I CIA, INGENIEROS (URALITA)

SAGUÉ, S.A.

SALVADOR LLACH

SANTIAGO CANUT

SANTIAGO MAS GARCÍA

SAULEDA Y CIA.

SELLARÉS Y XALAPEIRA, S. EN C.

SIDER-ALDA, S.A.

SILVERIO TREPAT

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SUMINISTROS PARA



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

65  342

INDUSTRIAS

SOCIEDAD HISPANO FRANCO ORIENTAL

SOCIEDAD IBÉRICA GOMAS Y AMIANTOS, S.A.

SOLER Y CARBONELL, S.L.

SUMI

SUMINISTROS BALLESTEROS

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA

SUMINISTROS INDUSTRIALES POLRI. PABLO RICHI

SUMINISTROS INDUSTRIALES TRIPLEX. RICARDO DE
MANUEL

SUMTE

TEO Y GEO SEITZ. S.L. SEITZ-WERKE BARCELONA

THE CAPE ASBESTOS CO. LDT.

TRANSACCIONES E INDUSTRIAS, S.A.

TUSELL HERMANOS

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS

URALITA, S.A.

V. TORT MATAMALA

VIROS

VIVÓ, VIDAL Y BALASCH, S.L.

VIVOMIR, S.A.
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2.1.3. Un análisis detallado por décadas

Para comprender la evolución de las diferentes empresas, pero sobretodo para
comprender la introducción de nuevos productos de amianto en cada época es
necesario realizar un análisis detallado por décadas. El análisis que sigue se
complementa con el anexo B en la que se recogen los datos principales de cada
uno de los anuncios (nombre de la empresa y producto y fecha de publicación).

1900-1920

Estas dos décadas representan la introducción de materiales de amianto con
patentes extranjeras, la creación de empresas nacionales dedicadas a la
fabricación de productos de fibrocemento, el nacimiento de muchas empresas
relacionadas con los aislamientos y también la creación de empresas
directamente vinculadas con la extracción de amianto y su posterior
comercialización.

Empresas británicas tan importantes como The Cape Asbestos Co. Ltd. o Turner
Brothers Asbestos Co. Ltd. introducen y afianzan su mercado en España durante
esta época. Realizan sus ventas directamente desde Inglaterra o a través de sus
representantes establecidos, en este caso, en Barcelona. Turner Brothers
Asbestos Co. Ltd., a través de su representante Cumellas, ofrece diferentes
productos: AEGIS (placas de fibrocemento), CAF (juntas para tubos), entre otros.

Paralelamente a este mercado de productos con patentes extranjeras, se crean
en este periodo las dos empresas más importantes de fibrocemento en España.
Uralita S.A. y Rocalla S.A. En los primeros años, sus productos se centrarán en
la fabricación de tejas de fibrocemento, compitiendo directamente con las tejas
de cartón-cuero y tejados arenados, muy populares en esta época. Es importante
señalar, la buena aceptación que tuvo este nuevo material en el mercado y la
utilización que hicieron de él algunos arquitectos. Gaudí utilizó tejas planas de
fibrocemento en Comillas y diseño una teja propia, con este mismo material, para
la puerta de la Finca Miralles en Barcelona.

También nacen grandes empresas dedicadas a la comercialización de productos
de amianto, que tendrán continuidad a lo largo del siglo, como son Klein i Cia o
Garriga Escarpenter, que seguirán su actividad hasta los años setanta.

En otro ámbito, el de la extracción de amianto y su comercialización, se crea la
empresa La Catalana de Amiantos, S.A., suministrando diferentes tipos de
amiantos, especificando en su publicidad, la utilización de estos productos como
aislantes térmicos.
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Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, 1912 Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, 1912

Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, 1912 Guía de Consulta Comercial, 1919-1920
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1920-1930

En esta década se afianza la industria nacional del fibrocemento ofreciendo
nuevos productos con aplicaciones diversas y paralelamente surgen nuevas
empresas distribuidoras de productos cuyas aplicaciones van dirigidas al
aislamiento térmico.

Uralita, S.A., es la primera empresa en fabricar placas onduladas de
fibrocemento, así como un nuevo producto utilizado para revestiminetos
decorativos: Dekor. Es significativo comentar que ya en el año 1903, se
referenciaba con interés en la revista Arquitectura y Construcción, un nuevo
producto utilizado en Estados Unidos llamado Salamandrita, con base de
amianto y aplicado como revestimiento decorativo.

En el ámbito del aislamiento térmico, muestra continuidad en sus productos La
Catalana de Amiantos y surge un nuevo producto en la empresa Uralita SA: la
Salamander Composition. Y aumenta considerablemente el número de
empresas que distribuyen productos de amianto.

Esta década finaliza con la consolidación y aceptación que tuvieron, a través de la
Exposición Internacional de Barcelona de 1929, empresas como Uralita S.A., o
Rocalla S.A., con pabellón propio y exposición de sus productos.

Guía General de Cataluña. Bailly-Baillière. Riera, 1920 Guía de Consulta Comercial, 1919-1920
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Guía General de Cataluña. Bailly-Baillière. Riera, 1920

Guía General de Cataluña. Bailly-Baillière. Riera, 1920
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1930-1937

En estos años se crean nuevas empresas y materiales con nuevas aplicaciones,
que responden a las exigencias del mercado vinculado con la construcción. Es
una época decisiva en el sector constructivo, liderado por una clara voluntad de
modernidad, tanto en las nuevas formas como en los materiales. Este nuevo
periodo quedará truncado por la guerra.

Empresas como Uralita, S.A, fabrican en el año 1930 la nueva tubería para
desagües: Drena, además aparecen nuevos productos como Fibrocrom y
Fibromármol, con nuevas aplicaciones. La placa Granonda, también se fabrica
por primera vez en estos años. Otra empresa de fibrocemento: Rocalla, S.A.,
presenta sus materiales Ornalith, así como diferentes tipos de placas
acanaladas.

En el sector de aislamientos, se mantiene Uralita SA con el producto
Salamander Composition. La empresa E.F. Escofet y Cia ofrece un nuevo
producto de aislamiento térmico: Isolamit, y se crea la empresa Aislamientos
Suberina, S.A., como agencia general de Newalls, aplicando fibra de amianto
sobre diferentes tipos de superficie. Otra empresa, que tendrá continuidad hasta
los años setenta, se consolida en esta década: Eduardo Rosa. Empresa
importante en el suministro de materiales con amianto.

Otros productos, como el cemento asbéstico Plastelake, es comercializado en
Barcelona por el arquitecto Salvador Valeri Pupurull.

Guía General de Cataluña. Bailly-Baillière.
Riera, 1933

Guía General de Cataluña. Bailly-
Baillière. Riera, 1935

BENAVENT, Pere: Com he de construir.
Barcelona, 1934
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1940-1950

Este es un periodo de recuperación a nivel económico de todo el país. Las
empresas de fibrocemento se afianzan con fuerza, y se consolida un nuevo
mercado en el ámbito del aislamiento.

Rocalla, S.A., ofrece toda la gama de productos de fibrocemento, centrados en
estos momentos en placas acanaladas y material de ornamentación. Uralita,
S.A., presenta sus nuevas placas Minionda, Romana, Nervada, etc. También
crea una nueva gama de productos relacionados con las redes de distribución de
aire acondicionado.

E.F. Escofet y Cia y Aislamientos Suberina, S.A. siguen con sus productos de
amianto relacionados con el aislamiento. Se crea en el año 1944 una empresa
decisiva durante la segunda mitad del siglo, en la instalación y comercialización
de productos dirigidos al aislamiento: Juan Vinyas Ing. Ind. i Cia. Paralelamente
José Mª  Molist, otra empresa surgida en estos años, distribuye los productos
con base de amianto: Isoterm e Isolite.

Anuario general de España. Bailly-Baillière. Riera, 1943 Anuario de la construcción. Samar, 1945

Guía general de Cataluña. Bailly-Baillière. Riera, 1948 Anuario general de España. Bailly-Baillière. Riera, 1943
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Cuadernos de Arquitectura, 4 de 1945
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1950-1960
Estos años representan la expansión y consolidación de muchas de las
empresas del sector. En relación a la fabricación de productos de fibrocemento,
no sólo Uralita, S.A. y Rocalla, S.A., fabrican nuevos productos; otras empresas
como Fibrocementos Castilla, o Fibrocementos Vascos ofrecen una amplia
gama de sus productos.
En el sector de aislamientos mantienen su continuidad empresas como la de
Juan Vinyas Ing. Ind. i Cia, José Mª  Molist, Alberto Rosa y otras. Existen
empresas como Industrias del Amianto y del Caucho Montero, S.A,. con
actividad durante todo el siglo, que en estos años ofertan una gran gama de
productos de amianto: artículos textiles, empaquetaduras, planchas de amianto
comprimido, amianto blanco, etc.
Estos son años también de creación de muchas empresas que tendrán
continuidad hasta los años setenta. Un ejemplo de ello es la empresa Electrofil
Barcelona, S.A., con productos de amianto relacionados con la conducción
eléctrica. A finales de los años cincuenta empezarán a comercializarse los
pavimentos de amianto-vinilo, uno de los primeros comercializados por Uralita.

Guía general de Cataluña. Bailly-Baillière.
Riera, 1950

Anuario general de España. Bailly-Baillière.
Riera, 1951

URALITA. Manual general, 1956-57

CONSTRUCCIONES de Marzo de 1957 CARDIEGUES, R.: Aislamiento y
protección de las construcciones. 1959

Cuadernos de Arquitectura, 23 de 1955



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

74  342

1960-1970

Década decisiva para la implantación de los productos de amianto-vinilo. El
sector de la fabricación de fibrocemento se mantiene, aunque algunas empresas
como Uralita, S.A., comienzan a ampliar su gama de productos, utilizando otros
materiales. En el sector del aislamiento, los productos de amianto se afianzan.

En relación a los productos de amianto-vinilo Uralita, S.A. importa de Italia
Dalflex, Ceplastica Ariz fabrica Ceflex y Pegulan-Flex. Otros fabricantes
extranjeros, como la empresa italiana Chimica Lucana, busca representantes
para distribuir sus productos de vinylasbestos en España. También empresas
como Poliruber, S.A. y Arte Hogar distribuyen este tipo de productos.

Las grandes empresas del sector del aislamiento, siguen su actividad con
algunos cambios. Juan Vinyas Ing. Ind. i Cia, comercializa Asbestospray,
Eduardo Rosa tiene la concesión de la distribución de los productos de la
empresa británica The Cape Asbestos y también de la empresa Armstrong.
Industrias del Amianto y Caucho Montero, S.A., sigue fabricando los mismos
productos, aunque a partir del año 1967 deja de realizar instalaciones de
aislamientos. Es la nueva empresa Montero Kaefer, S.A., quien prosigue esta
actividad.

Otras empresas importantes, y con experiencia dentro del sector, como
Aismalibar, S.A., creada en el año 1934, fabrica en estos años productos de
amianto como Amiantex, Electrisol, Ranurex y otros.

Cuadernos de Arquitectura, 43 de 1961 Boletín Económico de la Construcción, 1962
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Cuadernos de Arquitectura, 48 de 1962 Cuadernos de Arquitectura, 51 de 1963
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1970-1980

Los años setenta representan el punto álgido en la fabricación, suministro e
instalación de productos con amianto, pero también reflejan un descenso
importante en el sector hacia finales de la década. Las empresas de
fibrocemento, así como algunas de aislamiento y otras actividades comienzan a
introducir nuevos materiales en sus productos.

Surgen nuevas empresas como Etasa, S.A., especializadas en la instalación de
aislamientos, cuya actividad se centra, en los primeros cinco años, en ofrecer
entre sus múltiples productos: Termison-A, aplicado a todo tipo de superficies.
Sigue su actividad el Ingeniero Juan Vinyas con Aislamientos Vinco, también
continuan la empresa de aislamientos Montero Kaefer, S.A., Alberto Rosa,
Isolana, S.A., etc.  Finaliza su actividad, en los primeros años, una empresa
decisiva para el sector como Aislamientos Suberina, S.A. Aparece con fuerza la
comercialización de las puertas con telones contra incendios.

En el sector de las empresas que manufacturan y distribuyen productos con
amianto, aparece un descenso del 50 % entre los primeros años y los últimos de
ésta década. Y los cambios decisivos los muestran las empresas de
fibrocemento: Uralita, S.A. a partir del año 1976 desciende sensiblemente su
producción de fibrocemento, y Rocalla, S.A. vive uno de sus momentos
económicos más difíciles, incorporándose años después al Grupo Uralita.

Catálogo PROTISA, s/f. PASCUAL, Manuel: Tecnología del fuego. Barcelona, 1977

Anuario general de España. Bailly-Baillière.
Riera, 1972

Anuario general de España. Bailly-Baillière.
Riera, 1970

Anuario general de España. Bailly-Baillière.
Riera, 1972
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2.1.4. Los productos con amianto

A partir del estudio profundo de la publicidad se ha podido preparar una primera
lista (cuadro 2.4) de los productos de construcción con marca conocida que
contienen amianto. En ella no se ha incluido aquellos productos sin marca
(amianto a granel, placas de cartón, empaquetaduras) de manera que
forzosamente es incompleta. Por lo tanto, se trata de una lista necesariamente
con vacíos por las características de la búsqueda y la dificultad de colaboración
de las empresas aún existentes, pero sin lugar a dudas es la mejor lista de la que
podemos disponer en el Estado español hasta la fecha. Esperamos que sea un
buen punto de partida para posteriores investigaciones más detalladas.

Cuadro 2.4. Listado de los productos que contienen amianto comercializados según el
estudio de publicidad

Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

AEGIS TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

1920 FIBROCEMENTO

AMIANTEX AISMALIBAR, SA 1970 AISLANTE

ASBESTOLUX THE CAPE ASBESTOS
CO. LDT.

1976 AISLANTE

ASBESTOS-BOARD ARMSTRONG 1976 PLACAS FALSO
TECHO

ASBESTOSPRAY JUAN VINYAS ING.
IND. Y CÍA

PROTISA

AUSÓN, SA

1961-1967

1977

1976

AISLANTE
PROYECTADO

BTR PERFIL 20 GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTR PERFIL
ARCADIA

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTR PERFIL MIXTO GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTR PERFIL
SUPERONDA

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTU PERFIL 20 GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTU PERFIL
GREDOS

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTU PERFIL MIXTO GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

78  342

Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

BTU PERFIL
GRANONDA

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

CAF TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

1920 AISLANTE EN
PLACAS

CANALETA URALITA, SA 1912-1933 PLACAS
FIBROCEMENTO

CAOLITA CAOLITA 1944-1960 FIBROCEMENTO

CAPOSITE EDUARDO ROSA AISLANTE
(AMOSITA)

CEFLEX CEPLASTICA ARIZ

POLIRUBER, SA

1967-1971

1974

PAVIMENTO
VINÍLICO

CHEMPAC PROTISA EMPAQUETADURA
S

CIMIANTO CIMIANTO DE ESPAÑA,
SA

1971 TUBOS DE
FIBROCEMENTO

DALFLEX EGASAN
TERMOPLÁSTICOS

URALITA, SA

DISTIPLAS, SA

1970

1963-1965

1964

PAVIMENTO
VINÍLICO

DEKOR URALITA, SA 1928-1960 FIBROCEMENTO
DECORATIVO

DELIFLEX ARTE HOGAR 1966-1969 PAVIMENTO
VINÍLICO

DRENA URALITA, SA 1930-1987 BAJANTES
FIBROCEMENTO

DURIT ROCALLA, SA 1956-1961 PLACAS
FIBROCEMENTO

ELECTRISOL AISMALIBAR, SA 1970 AISLANTE

ETERNIT METZGER, EDMUNDO
Y JOSÉ

J. MON Y PAGÉS

JUAN MOLINS

R. CUMELLAS

VILASECA, ROESICKE
Y MAAS

VILASECA, SA

1909-1922

1920-1921

1922

1912-1913

1916

1917

PLACAS
FIBROCEMENTO

FIBROCROM URALITA, SA 1957 PLACAS
FIBROCEMENTO
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Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

FIBROMARMOL URALITA, SA 1931-1960 FIBROCEMENTO
DECORATIVO

FIBROTUBO FIBROTUBO-FIBROLIT,
SA

1964-1976 FIBROCEMENTO

GLASAL URALITA, SA 1964 AÚN
COMERCIALIZADO
(IMPORTADO DE

BÉLGICA)

PLACAS
FIBROCEMENTO

GRANONDA URALITA, SA 1933 AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

GRANONDA
NATURAL

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

GRANONDA TERRA GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

GRECONDA ROCALLA, SA 1963-1964 PLACAS
FIBROCEMENTO

IBERIT IBERIT, SA 1967-1971 FIBROCEMENTO

INTERLOCKED 255 PROTISA EMPAQUETADURA
S

ISOLAMIANTE EDUARDO ROSA AISLANTE

ISOLAMIT E.F.ESCOFET Y CÍA 1933-1947 AISLANTE

ISOLITE JOSÉ M. MOLIST 1952-1961 AISLANTE

ISOTERM JOSÉ M. MOLIST 1950-1968 AISLANTE

JEREZITA JEREZITA, SA 1971 FIBROCEMENTO

LIGERIT ESPECIALIDADES
TÉRMICO-
INDUSTRIALES

1941 AISLANTES

LIMPET SPRAY AISLAMIENTOS
SUBERINA

1936-1953 AISLANTE
PROYECTADO

MECFLEX PROTISA 1964-1966 PAVIMENTO
VINÍLICO

MICRONDA ROCALLA, SA 1963-1964 PLACAS
FIBROCEMENTO

MINIONDA
NATURAL

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

MINIONDA
SUPERCOLOR

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

MX 4036 PROTISA EMPAQUETADURA
S
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Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

NAIRM ARTE HOGAR 1966-1969 PAVIMENTO
VINÍLICO

NOVONDA ROCALLA, SA 1961-1980 PLACAS
FIBROCEMENTO

NOVONDA
NATURAL

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

NOVONDA
SUPERCOLOR

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

ORION URALITA, SA 1921-1922 TEJAS
FIBROCEMENTO

ORNALITH ROCALLA, SA 1934-1949 FIBROCEMENTO

PAXTILES NEWALLS INSULATION
CO.

1976 PLACAS
ACÚSTICAS

PEGULAN-FLEX CEPLASTICA ARIZ 1964-1966 ADHESIVO PARA
PAVIMENTOS
VINÍLICOS

PERMANITE TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

1920 AISLANTE EN
PLACAS

PIZARRITA FIBROCEMENTOS
CASTILLA, SA

1936-1960 FIBROCEMENTO

PLASBESTO PLASMICA, SA 1950 PLACAS
AISLANTES A
ALTAS
TEMPERATURAS

PLASTELAKE SALVADOR VALERI 1931-1936 CEMENTO
ASBÉSTICO
BITUMINOSO PARA
JUNTAS DE
CUBIERTAS

PLASTO-DEKOR URALITA, SA 1935 MASILLA
COMPLEMENTO DEL
PRODUCTO DEKOR

PROMABEST ROCALLA, SA 1984 PLACAS
FIBROCEMENTO
PARA
IGNIFUGACIONES

RANUREX AISMALIBAR, SA 1970 PLACAS

ROCALITE ROCALLA, SA 1970-1975 PLACAS
AISLANTES PARA
ALTAS
TEMPERATURAS
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Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

ROCATHERM
NATURAL

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
SANDWICH
FIBROCEMENTO

ROCATHERM
TERRA

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
SANDWICH
FIBROCEMENTO

ROTEMON MONTERO, SA 1959 AISLANTE

RK GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

TUBO DE PRESIÓN
DE FIBROCEMENTO

RKT GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

TUBO DE PRESIÓN
DE FIBROCEMENTO

SALAMANDER
COMPOSITION

ROVIRALTA Y CÍA

URALITA, SA

1920-1935 AISLANTE

SANIT ROCALLA, SA 1965-1966 FIBROCEMENTO

S.HINGLES ANTONIO SUAY RICO 1968 PLACAS
FIBROCEMENTO

SK GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

TUBOS DE
FIBROCEMENTO

SPIROFLEX M COMERCIAL DVP, SA TUBOS
CLIMATIZACIÓN
CALORIFUGADOS

SUPERONDA ROCALLA, SA 1956-1980 PLACAS
FIBROCEMENTO

SUPERONDA
NATURAL

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

SUPERONDA TERRA GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

SUPRAWALL ANTONIO SUAY RICO 1968-1969 PLACAS
FIBROCEMENTO

TELLITA FIBROCEMENTOS
VASCOS, SL

1959 PLACAS
FIBROCEMENTO

TERMISOL ISOLANA, SL 1960-1967 AISLANTE

TERMISON-A E.T.A.S.A. ESTUDIOS
TÉCNICOS Y
AISLAMIENTOS

1972-1975 AISLANTE
PROYECTADO

THERMOCORE 397 PROTISA EMPAQUETADURA
S

TOSCHI TOSCHI GMBH & CO 1971 FIBROCEMENTO

TUBERÍA ETERNIT URALITA, SA 1954-1958 TUBERÍAS
FIBROCEMENTO
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Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

TUBO DOBLE
TORNEADO

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

TUBOS
FIBROCEMENTO

TURNERS
TRAFFORD

TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

1920 FIBROCEMENTO

URATHERM
NATURAL

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
SANDWICH
FIBROCEMENTO

URATHERM TERRA GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
SANDWICH
FIBROCEMENTO

V-AMIANTEX AISMALIBAR, SA 1970 AISLANTE

VINYLASBESTOS CHIMICA LUCANA, SPA 1962 PAVIMENTO
VINÍLICO

Así, mismo, en este segundo cuadro se han ordenado los productos por sus
características y aplicaciones:

Cuadro 2.5. Listado ordenado por categorías de los productos que contienen amianto
comercializados según el estudio de publicidad

Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

PRODUCTOS AISLANTES

AMIANTEX AISMALIBAR, SA 1970 AISLANTE

ASBESTOLUX THE CAPE ASBESTOS
CO. LDT.

1976 AISLANTE

CAF TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

1920 AISLANTE EN
PLACAS

CAPOSITE EDUARDO ROSA AISLANTE
(AMOSITA)

ELECTRISOL AISMALIBAR, SA 1970 AISLANTE

ISOLAMIANTE EDUARDO ROSA AISLANTE
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Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

ISOLAMIT E.F.ESCOFET Y CÍA 1933-1947 AISLANTE

ISOLITE JOSÉ M. MOLIST 1952-1961 AISLANTE

ISOTERM JOSÉ M. MOLIST 1950-1968 AISLANTE

LIGERIT ESPECIALIDADES
TÉRMICO-
INDUSTRIALES

1941 AISLANTE

PERMANITE TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

1920 AISLANTE EN
PLACAS

ROTEMON MONTERO, SA 1959 AISLANTE

SALAMANDER
COMPOSITION

ROVIRALTA Y CÍA

URALITA, SA

1920-1935 AISLANTE

TERMISOL ISOLANA, SL 1960-1967 AISLANTE

V-AMIANTEX AISMALIBAR, SA 1970 AISLANTE

AISLANTES PROYECTADOS

ASBESTOSPRAY JUAN VINYAS ING.
IND. Y CÍA

PROTISA

AUSÓN, SA

1961-1967

1977

1976

AISLANTE
PROYECTADO

LIMPET SPRAY AISLAMIENTOS
SUBERINA

1936-1953 AISLANTE
PROYECTADO

TERMISON-A E.T.A.S.A. ESTUDIOS
TÉCNICOS Y
AISLAMIENTOS

1972-1975 AISLANTE
PROYECTADO

EMPAQUETADURAS

CHEMPAC PROTISA EMPAQUETADU-
RAS

INTERLOCKED 255 PROTISA EMPAQUETADU-
RAS

MX 4036 PROTISA EMPAQUETADU-
RAS

THERMOCORE 397 PROTISA EMPAQUETADU-
RAS

FIBROCEMENTO

AEGIS TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

1920 FIBROCEMENTO
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Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

BTR PERFIL 20 GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTR PERFIL ARCADIA GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTR PERFIL MIXTO GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTR PERFIL
SUPERONDA

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTU PERFIL 20 GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTU PERFIL
GRANONDA

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTU PERFIL GREDOS GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

BTU PERFIL MIXTO GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

CANALETA URALITA, SA 1912-1933 PLACAS
FIBROCEMENTO

CAOLITA CAOLITA 1944-1960 FIBROCEMENTO

CIMIANTO CIMIANTO DE
ESPAÑA, SA

1971 TUBOS DE
FIBROCEMENTO

DEKOR URALITA, SA 1928-1960 FIBROCEMENTO
DECORATIVO

DRENA URALITA, SA 1930-1987 BAJANTES
FIBROCEMENTO

DURIT ROCALLA, SA 1956-1961 PLACAS
FIBROCEMENTO

ETERNIT METZGER, EDMUNDO
Y JOSÉ

J. MON Y PAGÉS

JUAN MOLINS

R. CUMELLAS

VILASECA,
ROESICKE Y MAAS

VILASECA, SA

1909-1922

1920-1921

1922

1912-1913

1916

1917

PLACAS
FIBROCEMENTO

FIBROCROM URALITA, SA 1957 PLACAS
FIBROCEMENTO

FIBROMARMOL URALITA, SA 1931-1960 FIBROCEMENTO
DECORATIVO
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Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

FIBROTUBO FIBROTUBO-
FIBROLIT, SA

1964-1976 FIBROCEMENTO

GLASAL URALITA, SA 1964 AÚN
COMERCIALIZADO
(IMPORTADO DE
BÉLGICA)

PLACAS
FIBROCEMENTO

GRANONDA URALITA, SA 1933 AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

GRANONDA NATURAL GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

GRANONDA TERRA GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

GRECONDA ROCALLA, SA 1963-1964 PLACAS
FIBROCEMENTO

IBERIT IBERIT, SA 1967-1971 FIBROCEMENTO

JEREZITA JEREZITA, SA 1971 FIBROCEMENTO

MICRONDA ROCALLA, SA 1963-1964 PLACAS
FIBROCEMENTO

MINIONDA NATURAL GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

MINIONDA
SUPERCOLOR

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

NOVONDA ROCALLA, SA 1961-1980 PLACAS
FIBROCEMENTO

NOVONDA NATURAL GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

NOVONDA
SUPERCOLOR

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

ORION URALITA, SA 1921-1922 TEJAS
FIBROCEMENTO

ORNALITH ROCALLA, SA 1934-1949 FIBROCEMENTO

PIZARRITA FIBROCEMENTOS
CASTILLA, SA

1936-1960 FIBROCEMENTO

PLASTO-DEKOR URALITA, SA 1935 MASILLA
COMPLEMENTO DEL
PRODUCTO DEKOR

PROMABEST ROCALLA, SA 1984 PLACAS
FIBROCEMENTO
PARA
IGNIFUGACIONES
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Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

RK GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

TUBO DE PRESIÓN
DE FIBROCEMENTO

RKT GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

TUBO DE PRESIÓN
DE FIBROCEMENTO

ROCATHERM
NATURAL

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
SANDWICH
FIBROCEMENTO

ROCATHERM TERRA GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
SANDWICH
FIBROCEMENTO

S.HINGLES ANTONIO SUAY
RICO

1968 PLACAS
FIBROCEMENTO

SANIT ROCALLA, SA 1965-1966 FIBROCEMENTO

SK GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

TUBOS DE
FIBROCEMENTO

SUPERONDA ROCALLA, SA 1956-1980 PLACAS
FIBROCEMENTO

SUPERONDA
NATURAL

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

SUPERONDA TERRA GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
FIBROCEMENTO

SUPRAWALL ANTONIO SUAY
RICO

1968-1969 PLACAS
FIBROCEMENTO

TELLITA FIBROCEMENTOS
VASCOS, SL

1959 PLACAS
FIBROCEMENTO

TOSCHI TOSCHI GMBH & CO 1971 FIBROCEMENTO

TUBERÍA ETERNIT URALITA, SA 1954-1958 TUBERÍAS
FIBROCEMENTO

TUBO DOBLE
TORNEADO

GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

TUBOS
FIBROCEMENTO

TURNERS TRAFFORD TURNER BROTHERS
ASBESTOS CO. LTD.

1920 FIBROCEMENTO

URATHERM NATURAL GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
SANDWICH
FIBROCEMENTO

URATHERM TERRA GRUPO URALITA AÚN
COMERCIALIZADO

PLACAS
SANDWICH
FIBROCEMENTO
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Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

PAVIMENTOS VINÍLICOS

CEFLEX CEPLASTICA ARIZ

POLIRUBER, SA

1967-1971

1974

PAVIMENTO
VINÍLICO

DALFLEX EGASAN
TERMOPLÁSTICOS

URALITA, SA

DISTIPLAS, SA

1970

1963-1965

1964

PAVIMENTO
VINÍLICO

DELIFLEX ARTE HOGAR 1966-1969 PAVIMENTO
VINÍLICO

MECFLEX PROTISA 1964-1966 PAVIMENTO
VINÍLICO

NAIRM ARTE HOGAR 1966-1969 PAVIMENTO
VINÍLICO

PEGULAN-FLEX CEPLASTICA ARIZ 1964-1966 ADHESIVO PARA
PAVIMENTOS
VINÍLICOS

VINYLASBESTOS CHIMICA LUCANA,
SPA

1962 PAVIMENTO
VINÍLICO

PLACAS FALSOS TECHOS, ACÚSTICAS E IGNIFUGACIONES

ASBESTOS-BOARD ARMSTRONG 1976 PLACAS FALSO
TECHO

RANUREX AISMALIBAR, SA 1970 PLACAS

PAXTILES NEWALLS
INSULATION CO.

1976 PLACAS
ACÚSTICAS

PLASBESTO PLASMICA, SA 1950 PLACAS
AISLANTES A
ALTAS
TEMPERATURAS

ROCALITE ROCALLA, SA 1970-1975 PLACAS
AISLANTES PARA
ALTAS
TEMPERATURAS
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Producto Comercial y/o
Fabricante

Años
documentados
en publicidad

Comercializado
actualmente con
límite en diciembre
de 2002

Usos conocidos

OTROS

PLASTELAKE SALVADOR
VALERI

1931-1936 CEMENTO
ASBÉSTICO
BITUMINOSO PARA
JUNTAS DE
CUBIERTAS

SPIROFLEX M COMERCIAL DVP,
SA

TUBOS
CLIMATIZACIÓN
CALORIFUGADOS

2.2. Las importaciones de amianto en España

2.2.1. Metodología de trabajo

Se ha realizado un estudio acerca de la relación existente entre el sector de la
construcción y las importaciones y exportaciones de amianto o productos
manufacturados con amianto, que se realizaron en España en el periodo
comprendido entre los años 1947 a 1985.

Para ello se han recogido los datos de las dos fuentes de referencia arancelaria
del momento:

§ Semanario Información Comercial Española (ICE), del Servicio de
Estudios del Ministerio de Comercio, analizando las declaraciones de
importación de mercancías liberalizadas para la península. Este semanario
inicia su edición en el año 1947, y hasta el 1985 publica al detalle los datos de
cada uno de los registros de importación, con el nombre de la empresa
declarante, el tipo de material y composición, el peso de la mercancía, el
precio pagado por la transacción y el país de procedencia.

§ Estadística del Comercio Exterior de España, realizada por la sección de
estadística de la Dirección General de Aduanas, donde se recogen los
valores anuales de importación y exportación de amianto. En esta publicación
aparecen los datos totales agrupados por los países suministradores, las
cantidades y los importes de las mercancías, sin aparecer la empresa titular.

La metodología empleada para realizar los registros es hasta 1960 diferente en
cada una de las publicaciones. Mientras que en el registro de aduanas se
clasificaban las importaciones según unas partidas arancelarias, la revista ICE
recogía los mismos movimientos según el orden cronológico de solicitud de
importación, con la única referencia de la descripción que en ese momento se
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hacía del producto. En estos primeros años la información obtenida del ICE es
parcial en cuanto a volumen de importación y empresas importadoras, ya que
sólo se han recogido los registros que contenían la palabra amianto.

A partir de año 1960, se redacta la nueva denominación de aranceles, y es en
ese momento cuando la publicación de La Estadística de Aduanas y el
semanario ICE parten del  un mismo sistema de registro, ordenando los
diferentes tipos de producto en las mismas partidas arancelarias, según su
composición y manufactura. Esto hace que la recopilación de información sea
más ágil y precisa.

Las partidas arancelarias separan en dos grandes grupos las importaciones de
amianto, según sea el material elaborado o no:

§ amianto importado como materia prima en diversas formas como mineral, en
polvo, en fibra, en ocasiones clasificado según las variedades de crisotilo,
crocidolita y amosita. También, como materia prima se asentaban las
importaciones de desperdicios de amianto ya que se empleaban como base
para realizar manufacturas. Estos desperdicios provenían de países con
industrias mucho más avanzadas en el momento que la española.

§ amianto manufacturado, clasificado en tres tipos según el material que
estuviese mezclado con él como cemento, carbonato de magnesio o caucho,
recogiéndose los movimientos de importación de manufacturas de materiales
aislantes, mezclas para calorifugaciones e ignifugaciones, tejidos y prendas
de protección personal, pavimentos vinílicos, pinturas y adhesivos, cartones,
juntas y elementos de fricción para zapatas de freno, discos de embrague,
filtros…

A continuación se recoge la agrupación de partidas arancelarias, que salvo
algunas pequeñas variaciones, se ha mantenido hasta nuestros días.
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Cuadro 2.6. Partidas arancelarias

SECCIÓN 05 PRODUCTOS MINERALES PRODUCTOS

CAP.25 SAL, AZUFRE, TIERRAS Y PIEDRAS YESOS. CALES Y CEMENTOS

part.25.24 AMIANTO – ASBESTO -

25.24.00 Amianto * Asbesto * amianto sin obrar

SECCIÓN 13 MANUFACTURAS DE PIEDRA YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA Y
MATERIAS ANÁLOGAS PRODUCTOS CERÁMICOS. VIDRIO Y
MANUFACTURAS DE VIDRIO

CAP.68 MANUFACTURAS DE PIEDRA YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA Y
MATERIAS ANÁLOGAS

part.68.12 MANUFACTURAS DE AMIANTO-CEMENTO, CELULOSA-CEMENTO Y
SIMILARES

68.12.01 Materiales para cubiertas, placas planas y onduladas, y sus
accesorios

placas de
fibrocemento

68.12.11 Tubos y accesorios de tubos tubos y accesorios
de fibrocemento

68.12.91 Manufacturas de amianto-cemento, celulosa-cemento y similares no
especificados

otros productos de
fibrocemento

part.68.13 AMIANTO TRABAJADO, MANUFACTURAS DE AMIANTO DISTINTAS
DE LA PARTIDA 68.14 INCLUSO ARMADAS. MEZCLAS A BASE DE
AMIANTO O DE AMIANTO Y CARBONATO DE MAGNESIO Y
MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS

68.13.01 Mezclas a base de amianto o de amianto y carbonato de magnesio y
manufacturas de estas materias

revestimiento
calorífugo e ignífugo

68.13.11 Amianto trabajado, manufacturas de amianto distintas de la partida
68.14. Cartones, hilos, tejidos, prendas de vestir, sombreros o gorras,
calzados, etc., incluso armadas

cartones, tejidos,
prendas de

protección personal

part.68.14 GUARNICIONES DE FRICCIÓN PARA FRENOS, EMBRAGUES, ETC.

68.14.01 Guarniciones de fricción para frenos, embragues, etc., moldeadas

68.14.11 Guarniciones de fricción para frenos, embragues, etc., tejidas

elementos de
fricción: zapatas,

embragues y varios

Dada la gran cantidad de información que en estas publicaciones se recoge, se
han analizado detalladamente anualidades completas en ciclos quinquenales,
desde el primer volumen editado del ICE, hasta el último en que se especifica la
información completa, siendo el resultado el análisis de los años 1947, 1950,
1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980 y 1985.

El estudio anual de las importaciones comprende el seguimiento y constancia de
las empresas, el análisis de los productos que se compraban al exterior y los
sectores a dónde iban destinados.

Del examen de cada uno de los registros de importación y la relación con la
empresa que lo declaraba, surgen siete sectores de uso, claramente
diferenciados, a donde se dirige la materia prima de amianto y sus diversas
manipulaciones:
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§ Aislamientos y Calorifugaciones

§ Fibrocemento

§ Pavimentos vinílicos y cerámicos

§ Pinturas y adhesivos

§ Tejidos y prendas de protección personal

§ Empaquetaduras, coquillas y cartones

§ Filtros y elementos de fricción

Realizada esta clasificación, queda todavía un grueso de empresas y particulares
de los que no se dispone de información, y que importaban grandes cantidades
de amianto en fibra, deduciblemente como intermediarios de otras empresas.

El estudio de las dos fuentes ministeriales consultadas, el ICE y la Estadística del
Comercio Español, llevan a cifras muy dispares en cuanto a volumen de
importaciones a partir de los años 70. Por ser el semanario ICE una recopilación
de las declaraciones con carácter informativo, el desglose de sus datos lo
trataremos porcentualmente y como referencia en proporciones, mientras que los
datos que se extraen de la Estadística, realizada por la Dirección General de
Aduanas, los trataremos en valor absoluto.

La siguiente gráfica comparativa entre los valores de las dos publicaciones nos
muestra como en años de gran volumen de importación el semanario ICE nos
aporta prácticamente sólo el 50% de la información.
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Iniciaremos el estudio con el análisis de las importaciones, mostrando todas las
empresas que realizaron comercio exterior, y agrupando los materiales que
adquirían y los sectores donde trabajaban. Se hace en este apartado una
comparación de las empresas que se publicitaban reflejadas en el capítulo
anterior, realizando un seguimiento de las empresas a lo largo del periodo.

Para completar esta parte, se ha realizado un estudio de las exportaciones de
amianto o productos manufacturados con amianto, extrayendo los datos de La
Estadística del Comercio Exterior de España, comparándose con los datos de
importación con el objeto de calibrar el montante de amianto que está en nuestro
país.

Por último, se acompaña el detalle que por años nos informa de las empresas
importadoras, mostrándose tres gráficos resumen estos datos:

§ productos importados: materia prima de amianto y diferentes manufacturas

§ sectores de uso: estimación de las diferentes industrias donde se destinaba la
importación

§ empresas más relevantes: por volumen de importación y representación en el
sector de la construcción
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2.2.2. Los principales datos de las empresas

La recopilación de todos los datos del Semanario de la Información Comercial
Española, ha sido laboriosa y de complejo análisis, pero ha permitido localizar el
grueso de las empresas que importaban amianto y, en posteriores estudios,
permitirá ahondar en el conocimiento del sector.

El ICE detalla el nombre de la empresa o particular que realiza la transacción y las
toneladas importadas en cada movimiento. Así, con esta información, se obtiene
al detalle las diferentes cantidades y variedades de productos que llegaban a
nuestras aduanas.

En el gráfico de productos importados del total de años de referencia, se observa
que prácticamente todo el grueso de las importaciones se realizaba en materia
prima, en las diversas formas de fibra, polvo y mineral de amianto. Hay que
destacar que en los primeros años analizados las manufacturas eran del orden
del 15%, y que paulatinamente y con el desarrollo de la industria española, dejan
de importarse productos elaborados por desarrollarse las manufacturas en
industrias asentadas en nuestro país.
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El desglose y clasificación de los sectores donde iba destinado éste 94% de
materia prima de amianto (se incluye la cantidad de toneladas importadas como
desperdicios de amianto, ya que se trataban como material base para
posteriores manufacturas), no ha sido siempre fácil de catalogar.

Hay sectores en los que claramente se puede adjudicar el destino del amianto sin
obrar, como el importado por las empresas dedicadas al sector del fibrocemento.
De la misma forma, empresas muy representativas durante todo el periodo y de
las que tenemos gran información a través de la publicidad que en esos años
realizaban, son sencillas de agrupar. Pero queda aún un grueso de más del 10%
del total en el que se engloban básicamente a los intermediarios que compraban
al exterior y distribuían a diferentes tipos de empresas con distintos usos.

La clasificación a que hemos podido llegar es la siguiente:

Podemos pensar que una gran parte de éste amianto (sin especificar), que
prácticamente siempre estaba en forma de fibra sin obrar, iba destinado en
buena parte al sector de aislamientos y calorifugaciones.

Esta deducción viene del estudio y comparación de las empresas importadoras
de amianto con la publicidad documentada que, desde principios de siglo, se ha
realizado, y que anuncia productos con amianto en diversas aplicaciones.
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De un total de 775 empresas que se registran como importadoras, sólo se han
encontrado 36 de éstas que publicasen anuncios de sus productos, o se
inscribieran en los anuarios de construcción del momento.

Por el contrario, la recopilación de la publicidad y anuarios nos ha proporcionado
258 empresas que vendían sus productos de amianto o manufacturados con
amianto, y así los anunciaban. De estas empresas un total de 213 se anuncian
con productos aislantes y proyecciones para calorifugaciones e ignifugaciones.

En el gráfico anterior se muestra en color rojo las empresas importadoras que
claramente se tiene documentación de que se dedicaban al grupo que engloba el
aislamiento y las calorifugaciones. Este 3,89% del global, lo integran tan solo 29
empresas del total de 775.

Por esto insistimos en el hecho de que siendo muchas las empresas dedicadas a
aislamientos con amianto y a calorifugaciones también con material de amianto,
que no eran directamente importadoras de la materia prima, buena parte de ese
10,73% de amianto sin especificar iba destinado a la producción de esas
empresas, a través de intermediarios.

A continuación se hace una comparativa de las 36 empresas que importaban el
producto y se anunciaban en las publicaciones de la época. Cruzando la
información de las fechas, obtenemos el periodo de actividad en que las
empresas estaban en el mercado trabajando con material de amianto.

Cabe decir, que los periodos de influencia o actividad de estas empresas pueden
ser mayores, ya que a mediados de los 80 y con las primeras prohibiciones de
determinados usos y productos, el amianto dejó de ser un material interesante de
asociar al buen nombre de las empresas, por lo que las que seguían y siguen
trabajando con él, nunca lo mencionan, utilizando como sustitutos a la palabra
amianto, los eufemismos: fibras, silicatos, y hasta crisotilo o asbesto.

Cuadro 2.7. Comparativa de empresas que han publicitado e importado amianto

Nombre de la empresa Años con
publicidad

Años con
importación

Periodo de
actividad

ACTIN. ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTR 1972 1960-1965 1960-1972

AISLAMIENTOS SUBERINA, S.A. 1934-1975 1960-1965 1934-1975

AISMALIBAR, S.A. 1970 1950-1980 1950-1980

AUSÓN, S.A. 1976 1960 1960-1976

CIMIANTO DE ESPAÑA, SA 1971 1965-1975 1965-1975

EDUARDO ROSA BALACIART, ALBERTO ROSA 1940-1978 1947-1975 1940-1978

EGASAN TERMOPLÁSTICOS, S.A. 1970 1970 1970

ELECTROFIL BARCELONA, S.A. 1952-1975 1950 1950-1975
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Cuadro 2.7. Comparativa de empresas que han publicitado e importado amianto

Nombre de la empresa Años con
publicidad

Años con
importación

Periodo de
actividad

FIBRO-CEMENTOS VASCOS, S.L. 1959 1960 1959-1960

FIBROCEMENTOS CASTILLA, S.A. PIZARRITA 1936-1960 1947-1975 1936-1975

FIBROTUBO-FIBROLIT, SA 1976 1965-1985 1965-1985

IBERIT, S.A. 1967-1971 1970-1975 1967-1975

ISOLEKTRA, S.A. 1966-1978 1950-1985 1950-1985

J.SANS CABANES 1966-1975 1965-1970 1965-1975

JEREZITA, SA 1971 1960-1970 1960-1971

JOSÉ RIBA, HIJOS DE JOSÉ RIBA 1928-1955 1950 1928-1955

JUAN TORRES MARTÍN 1960-1978 1965 1960-1978

JUAN VINYAS ING.IND, WANNER ESPAÑOLA SA 1961-1967 1965-1975 1961-1975

KLEIN, S.A., G.KLEIN, KLEIN Y CIA. 1916-1978 1950 1916-1978

MANUFACTURAS ERICA, S.A. 1942-1972 1950-1980 1942-1980

MANUFACTURAS PROMO 1945-1978 1950 1945-1978

MASFARNÉ, S.A. 1966-1975 1950 1950-1975

MATERIALES Y CUBIERTAS CAOLITA, S.A. 1944-1960 1955-1975 1944-1975

MONTERO S.A., MONTERO F y  E S.A. 1959-1975 1955-1985 1955-1985

MOSER Y ROSELL, S.A. 1966-1975 1985 1966-1985

P.E.M. VIVOMIR, S.A., VIVOMIR S.A. 1924-1975 1950 1924-1975

PABLO RICHI 1948-1961 1965 1948-1965

PROYECTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES, S.A. 1964-1977 1965-1985 1964-1985

RICARDO DE MANUEL, S.A. 1947-1978 1965-1985 1947-1985

ROCALLA, S.A. 1926-1984 1950-1985 1926-1985

SAULEDA Y CIA. 1972-1978 1950 1950-1978

SOCIEDAD IBÉRICA GOMAS Y AMIANTOS, S.A. 1960-1961 1950 1950-1961

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA 1951-1978 1960-1985 1951-1985

TEO Y GEO SEITZ S.L., SEITZ-WERKE, SEITZ 1926 1965-1985 1926-1985

TOSCHI GMBH & CO. 1971 1970-1980 1970-1980

URALITA S.A., ROVIRALTA I CIA. INGENIEROS 1911-1976 1950-1985 1911-1985

De la recopilación general de todas las empresas que importaron amianto entre
el 1947 y el 1985, se recoge a continuación un gráfico de las de mayor volumen
de importación, y las de mayor difusión en el ámbito de la construcción. Este
resumen de 15 empresas se extrae de las 775, y sólo estas 15 recogen el
86,28% del total. Más impresionante es la cifra del 52,51% del total el consumo
de amianto por una sola empresa, Uralita, S.A.
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Cómo se puede observar, en la gráfica aparecen diferenciados tres sectores:

§ fibrocemento con las empresas:

- Caolita, S.A.
- Cimianto España, S.A.
- Fibrocementos Castilla, S.A.

- Fibrotubo Fibrolit, S.A.

- Iberit, S.A.
- Ibertubo, S.A.
- Rocalla, S.A.
- Toschi Ibérica, S.A.
- Uralita, S.A.

§ aislamientos con:

- Montero, S.A. (Montero Fibras y Elastómeros, S.A.)
- Proyectos Técnicos Industriales, S.A. – Protisa
- Unión Explosivos Río Tinto, S.A.
- Wanner Española, S.A. y Juan Vinyas Ing. Ind. y Cía (Wanner y Vinyas,

S.A.)

§ otras empresas dedicadas a empaquetaduras, cartones, elementos de
fricción, e intermediarias:

- Guzmán, S.A.
- Peninsular de Comercio Exterior
- y otros, que con el 13,72% engloban al resto de 760 empresas

En la gráfica se recogen algunas de las agrupaciones de las empresas que en
estos años trabajaban separadas, y que se tiene conocimiento de sus
asociaciones o fusiones.
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En el sector de la construcción, dejando el fibrocemento a un lado, se pueden
englobar en capítulos más específicos las empresas siguientes:

§ Aislamientos y Calorifugaciones:

Aislamientos Suberina, S.A.
Eduardo Rosa Balaciart – Alberto Rosa Fina
Montero, S.A. - Vda. de Montero - Montero Fibras y Elastómeros, S.A.
Proyectos Técnicos Industriales, S.A. (Protisa)
Wanner Española, S.A.–Juan Vinyas Ing. Ind. y Cía.(Wanner y Vinyas, S.A.)

§ Pavimentos vinílicos

Proyectos Técnicos Industriales, S.A. (Protisa)
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§ Pinturas y adhesivos

Barnices Valentine
Pinturas Hempel, S.A.
Proyectos Técnicos Industriales, S.A. (Protisa)

§ Tejidos y prendas de protección personal

Dubo Española
Eguren
Gumersindo García
Ibérica Material Protección
Material y Construcción
Minnesota España
Montero, S.A. - Vda. de Montero - Montero Fibras y Elastómeros, S.A.
Otto Woessner
Superacabado Text.

§ Empaquetaduras, coquillas y cartones

Guzmán, S.A.
Manufacturas Erica, S.A.
Montero, S.A. - Vda. de Montero - Montero Fibras y Elastómeros, S.A.
Productos Carlen
Proyectos Técnicos Industriales, S.A. (Protisa)
Ricardo de Manuel
Suministros Industriales Jesa

Estas empresas tenían como suministradores a los principales países
productores de amianto en fibra, que en ese momento comerciaban con España:
Canadá y República de Sudáfrica. En menor cantidad, también se importaba
amianto sin obrar de Italia, Provincias Portuguesas de África Oriental, y una
pequeña parte de EE.UU.

Las manufacturas de cartones, cordones trenzados, papeles, y toda la
manufactura para guarniciones de fricción no incluida en el sector de la
construcción, provenían de países como Alemania RF, EE.UU., Italia y Reino
Unido.
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A continuación se representan los países de donde procedía el amianto y sus
derivados.

La lista siguiente recoge a la totalidad de las empresas que en el periodo entre el
1947 y el 1985 se declaran importadoras de amianto que figuran en el semanario
ICE, y los años en que se encuentran reflejados estos movimientos.

Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

A. CAR 1965

A. FELIPE BAIXAULT 1975

A. FERNÁNDEZ LÓPEZ 1970

A. GUMA SUBIAS 1965

A. ORTÍNEZ MURT 1970

A. PUENTE ORTIZ 1955

A. RAMOS CASTRO 1970

A. WINTER LTDA. 1975

A.U.S.O.N., S.A. 1960

ACERIAS AZCOITIA 1970

ACTIVIDADES COMERCIALES, S.A. 1960-1965

ACUMULADORES ELÉCTRICOS 1947



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

101  342

Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

ADHER 1950

AFORA, S.A. 1955-1985

AFRISA 1975

AGADI 191965

AGREGAT, S.A. 1970-1975

AGROMÁN EMPRESA CONSTRUCTORA 1960-1980

AGROPESA 1965

AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 1985

AICAR 1970

AISLAMIENTOS SUBERINA, S.A. 1960-1965

AISLAMIENTOS VAULTIER 1965

AISLANTES SALMANTINOS 1965

AISMALIBAR PRODUCTOS AISLANTES, S.A. 1950-1980

ALBERTO PALLAS 1965

ALBERTO ROSA FINA 1970-1975

ALCONZA 1965

ALEACIONES DE METALES SINTÉTICOS 1985

ALENA, S.A. 1985

ALKO ESPAÑA, S.A. 1980

ALMAC TRANSITOS 1970

ALTOS HORNOS VIZCAYA 1950-1975

ALUMINIO GALICIA, S.A. 1975

ALVIMA, S.L. 1980

AMIPLA, S.L. 1960

AMONÍACO ESPAÑOL 1965

ANDRÉS FAUS, S.A. 1980-1985

ANGEL SAINZ DE LA TORRE LE 1965-1980

ANTIBIÓTICOS, S.A. 1965-1970

ANTÓN CARUNCHO 1970

ANTONIO PÉREZ ÁLVAREZ 1985

ARAYA 1965

AREU SUMINISTROS INDUSTRIALES 1985

ARGÓN, S.A. 1970-1985

ARRASATE 1965

ARTOS BACIANA, S.A. 1980

ASFALTEX, S.A. 1980

ASLAND 1975
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

ASTILLEROS CÁDIZ 1965

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A. 1975

ATLAS COPCO 1965

AUER 1950

AURELIO GALES 1947

AUTO JUNTAS, S.A. 1965-1985

AUTO SERVICIO MACK 1965

AUTOCARES HARRY WALKER, S.A. 1965-1970

AUTOCOMERCIAL AUTOCOM. 1965

BAFER 1970-1975

BARNICES VALENTINE 1965

BARRAU 1965

BAS Y PUJOL 1950

BASAGOITIA, S.A. 1970-1985

BAYER HISP. CIAL. 1970

BAYES SANTA EULALIA MERCEDES 1985

BECARA, S.A. 1975

BELOIT SEGURA S.A. 1970

BEND IBÉRICA, S.A. 1985

BERNALDO BLANCH, S.A. 1970

BLACKWOOD HODGE 1965

BLANDY BROTHERS CIA. 1970

BLOWTHERM ESPAÑOLA, S.A. 1980

BODEGAS EL MONTECILLO 1950-1955

BODEGAS SCHENK, S.A. 1975-1980

BOMBAS ITUR 1970

BREMEN, S.A. 1985

BRILEN, S.A. 1980

BROWN BOVERI ESPAÑA, S.A. 1970-1985

BROWN Y ROOT ESP. 1965

BURUAGA, S.A. 1980-1985

C. DANIEL SERRES 1965-1970

C. ROMÁN ROMERO 1950

C. SERRES DIAZ, HIJO 1965-1970

CALIQUIA 1965

CAMPI Y JOVE, S.A. 1970

CANZLER IBÉRICA 1965

CAOLITA, S.A. 1955-1975

CARLOS BERLANGA GLEZ 1970

CARLOS DOMÍNGUEZ SIERRA, S.A. 1965-1975
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

CARLOS SERRES HIJO 1947

CARPINTERÍA DEL GUADAIRA, S.A. 1975-1980

CARSA 1975-1985

CASA BUADAS, S.A. 1980

CASA MASFARNÉ, S.A. 1950

CASA TRIPLETORO, S.A. 1965-1985

CATALANA DE ENFELTRADOS, S.A. 1985

CATELSA 1975

CCIONES ECHEVARRÍA 1970

CELUFLEX, S.A. 1985

CEPSA 1980

CEPSA, S.A. 1970-1980

CERIC ESP.,S.A. 1975

CERVECERÍA EL ALCÁZAR 1965

CHALMETA 1965

CHAO TOURIÑO ROGELIO JOSÉ 1985

CÍA. ANMA TMB 1970-1975

CÍA. AUX. FERROCARRILES 1965

CÍA. DE INVERSIONES, S.A. 1950

CÍA. ESP. CARBONES ACT. 1975

CÍA. ESP. ELECTRODOS 1965

CÍA. ESP. MINAS RIO TINTO 1970

CÍA. ESP. PLÁSTICOS 1970

CÍA. EXP. LEVANTINA, S.A. 1970

CÍA. F. PROD. IND. 1970

CÍA. FLUIDO ELÉCTRICO 1965

CÍA. IBÉRICA PETROLEOS 1965

CÍA. MAQ. QUÍMICA 1965

CÍA. PLÁSTICOS CÁDIZ 1965

CÍA. ROCA RADIADORES 1965-1970

CIAL. ABENGOLA, S.A. 1975

CIAL. BOITZ, S.A. 1970

CIAL. DE ACC.GT. 1965

CIAL. EXC. SUMINISTRO 1965

CIAL. FABRIL APER. 1965

CIAL. QCA MASSO 1970

CIDA, S.A. 1975-1980

CIERRES MECÁNICOS CRANE, S.A. 1975-1985

CIMIANTO ESPAÑA, S.A. 1965-1975

CITROEN HISPANIA, S.A. 1980-1985
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

CLORAL 1980

CNES. FREDENHAGEN IBER 1965

CODORNIU, S.A. 1947

COM. DISTR. NAVARRA 1955

COM. EXPORTADORA 1955

COMDI FLEX, S.A. 1975-1985

COMERC. EXCLUSIVAS 1965

COMERCIAL AUGUSTA, S.A. 1960

COMERCIAL TRACTOR DIESEL, S.A. 1980-1985

COMERCIO INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN 1985

COMP. INTERÉS NACIONAL, S.A. 1950

COMPAÑÍA DE THARSIS 1947

COMPENSADORES DE DILATACIÓN 1980

CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 1985

CONDIESEL, S.A. 1980

CONDUCTORES ELÉCTRICOS ROQUE 1970-1980

CONSTR. DIDIER 1965

CONSTR. NAL. MAQNRIA. ELÉCT. 1965-1970

CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S.A. 1965-1980

CONSTRUCCIONES ELÉCT. ASEA 1965

CONSTRUCCIONES ELECTRO MAGNÉTICAS 1965

CONSTRUCCIONES PRENAFETA, S.A. 1985

CONSUSA 1975

CONTINENTAL INDUSTRIAS 1980-1985

COSIM, S.A. 1975-1980

CPC ESPAÑA, S.A. 1985

CRANE FISA 1965-1975

CRISTALERÍA ESPAÑOLA, S.A. 1970-1985

CROMO 1965

CTERRES EC. CRAVE 1975

CUBERG 1965-1975

CURTIDOS Y TEJIDOS 1955

CURYTEIN, S.A. 1975-1980

DAMPER IBÉRICA, S.A. 1980

DECHAO, S.A. 1985

DECORPAL, S.A. 1985

DEFRIES 1965

DEGUISA, S.A. 1980-1985

DELSA 1980

DELTA TÉCNIC, S.A. 1985
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

DERIVADOS DEL AZUFRE, S.A. 1970

DERIVADOS ELÉCTROAUTOM. LEVA 1980

DERIVADOS LEVANTE 1975

DESCO, S.A. 1970-1975

DETERGENTES Y PRODUCTOS 1985

DETERSA 1980

DIAPAM, S.A. 1970-1985

DIASA 1975

DIAZ TERAN, S.A. 1980

DICOSUR 1975-1980

DICRESA 1965-1970

DIDIER, S.A. 1980

DISA IBÉRICA, S.A. 1985

DISTRIBUCIONES ESPECIALES 1980

DISTRIBUCIONES NORMALIZADA 1985

DISTRIBUID. MACFI. 1965

DISTRIBUIDORA COMERCIAL INDAL, S.A. 1975-1980

DISTRIBUIDORA COMERCIAL SUR. S.A. 1975

DMC COMERCIAL, S.A. 1975-1985

DODUCO ESPAÑA, S.A. 1985

DOMAR S.A. 1975

DOMO, S.A. 1975

DOW UNQUINESA, S.A. 1965-1970

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 1965-1970

DRIM S.A. 1970

DUBO ESPAÑOLA 1965

DUGOPA, S.A. 1965-1975

DUNLOP IBÉRICA, S.A. 1975-1985

DURO FELGUERA, S.A. 1965-1980

E. MERCHAN ORTEGA 1975

E. Y J. PUJOL XICOY 1965

E. ZARAGOZA SANZ 1965

ECHEZARRA 1965

EDESA 1970

EDUARDO ROSA BALACIART 1947-1970

EGASAN TERMOPLÁSTICOS 1970

EGUREN CIAL, S.A. 1955-1975

EL CORREO CATALÁN 1970

EL MATERIAL IND. 1965

ELASTOMEROS BINTET 1975
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

ELASTÓMEROS SINTÉTICOS, S.A. 1970-1975

ELECTRIFIC. DOMÉSTICA ESP. 1965-1970

ELECTRODOS SECHERON 1965

ELECTROFIL BARCELONA 1950

ELRING ESPAÑOLA, S.A. 1980-1985

ELY, S.A. 1985

EMILIO VAN ONDENHOVA 1980

EMP. CELULOSA HUELVA 1965

EMP. NAC. AUTOCAMIONES 1965

EMP. NACIONAL SIDERÚRGICA 1975

EMPAQUETADURAS METÁLICAS 1965-1970

EMPRESA NACIONAL CELULOSA 1970-1975

EMPRESA NACIONAL ELÉCTRICA 1975-1980

EMPRESA NACIONAL PETRÓLEO 1975

EMPRESA NAL. BAZAN DE CONSTR. 1965-1980

ENERGIA INDS. APAECADES 1975

ENERTEC, S.A. 1985

ENRIQUE STOEHR 1980

ENTREPOSE ESPAÑOLA 1965

ERCOSA 1985

ERERUS S.A. 1970

ESP. ZINC. 1965

ESPAÑOLA TÉCNICO IND., S.A. 1980

ESPASOL, S.A. 1975

ESPERANZA 1965

EST.LORY S.A.E. PINT.BARNICES 1960

ESTEBAN BEISSIER 1965-1970

ESTEBAN PLA, S.A. 1965-1970

ESTUDIO PROYEC. INDALES. 1975

ETI, S.A. 1970-1980

EUROBAGS IBÉRICA, S.A. 1985

EUROPAIR, S.A. 1965-1970

EUROPAVIA ESPAÑA, S.A. 1985

EUROPEA DE FRICCIÓN, S.A. 1985

EXCLUSIVAS NAVALES INTERNA 1985

EXCLUSIVAS PARMA, S.A. 1970

EXP. AUTOC. PULLMAN 1965

F. COLL. SOMS 1965

F. GÓMEZ TOBARRA 1970

F. VIDAL 1947
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

FÁB. ELECTRODOMÉSTICOS, S.A. 1975-1980

FAB. SUELAS CAUCHO 1965

FÁBRICA ESPAÑOLA DE MAGNETOS 1965-1985

FABRICACIÓN DE AUTOMÓVILES 1980

FASA RENAULT 1975

FCA. AVILÉS 1975

FCA. LEVADURA PRENSADA 1965

FCO. ESPAÑOL CÍA 1965

FÉNIX, S.A. DE COMERCIO EXTERIOR 1980-1985

FERODO ESPAÑA, S.A. 1965-1985

FERROLI HISPANIA, S.A. 1985

FERTILIZANTES IBERIA 1965

FIAT HISPANIA 1965

FIBRAS ART 1965

FIBROCEMENTOS 1965

FIBROCEMENTOS ASTIL 1970

FIBROCEMENTOS AURRERA 1965-1970

FIBROCEMENTOS CASTILLA, S.A. 1947-1975

FIBROCEMENTOS VASCOS, S.L. 1960

FIBROLIT, S.A. 1970-1985

FIBROTUBO 1965-1970

FIBROTUBO FIBROLIT, S.A. 1975-1980

FILLATIGE ESP. 1970

FINANCIERA MADERERA 1975-1980

FIRESTONE HISPANIA, S.A. 1950-1985

FLEXITALLIC IBÉRICA, S.A. 1980

FLORIÁN GÓMEZ BUGUEDA 1965-1970

FOERSCHLER, S.A. 1975

FORD ESPAÑA, S.A. 1980-1985

FORET, S.A. 1965-1980

FORJAS GALICIA, S.A. 1985

FORMICA ESPAÑOLA, S.A. 1975-1980

FOSECO ESPAÑOLA, S.A. 1965-1970

FOSFÓRICO ESPAÑOL 1975

FRANCISCO ARBONA 1950

FRANCO ESP. JUNTAS PERFECTA 1965-1975

FRAYMÓN, S.A. 1965-1985

FRENOS Y EMBRAGUES, S.A. 1965-1985

FRESSEK, S.A. 1975-1985

FRIMOTOR S.A.E. 1965-1970
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

FRUTOS ESPAÑOLES, S.A. 1950

FUNDICIONES ECHEVARRÍA, S.A. 1980

G. MATTEINI, S.L. 1970-1985

GALLITAL IBÉRICA, S.A. 1965-1970

GARATE ANITUA Y CIA, S.A. 1985

GARLOCK, S.A. 1980-1985

GARNECTO, S.A. 1965-1985

GASQUET IBÉRICA 1965

GATX FULLER, S.A. 1985

GAYOSO WELLCOME S.A. 1970

GENERAL ELÉCTRICA ESPAÑOLA, S.A. 1947-1985

GENERAL METALÚRGICA, S.A. 1985

GERARDO EJARQUE 1947-1950

GESTAIR, S.A. 1985

GIMA 1965

GIRALT Y LAPORTA, S.A. 1965-1970

GLUCOSA DERIVADOS 1975

GOESTCH Y CÍA. 1960

GOIZPER 1965

GOLDING S.A. 1970

GRAL. METALURGICA S.A. 1970

GUACO, S.A. 1980

GUIX 1965

GUMA, S.A. 1965-1975

GUMERSINDO GARCÍA 1965

GUZMÁN, S.A. 1965-1985

H. DE JOSÉ RIBA 1950

HENKEL IBÉRICA 1965

HER. MOT. Y ACC. GRAL. 1955

HERACLIO FOURNIER 1965

HERRAM. MOTOR Y ACCES. 1965

HEURTEY IBÉRICA, S.A. 1980

HIJOS DE ARTURO SIMÓN, S.A. 1975-1985

HIJOS DE E. BRUGUERA 1947

HIJOS DE F. LIS 1950

HIJOS DE J.M. ARANCETA 1965-1970

HIJOS DE JUAN POZO CASADO 1985

HIJOS H. A. BENDER S.A. 1970

HIJOS J. GARAY 1965

HIJOS J. PALAU RIBES 1965
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

HIJOS MATEO GLEZ 1970

HILBEST, S.L. 1960-1985

HILOS INDUSTRIALES, S.A. 1985

HISPANIA CAUCHO, S.A. 1985

HISPANO FRANCESA DIATOMEAS 1970

HISPANO-AMERICANA DE TRANSAC. 1950

HISPANOFLEX, S.A. 1985

HOECHST IBERICA, S.A. 1975

HORNOS LLOYD IND. 1965

HULLERA VASCO LEONESA SOCIEDAD 1985

HYGASSA 1965-1975

IBÉRICA AGA, S.A. 1965-1970

IBÉRICA DE DISTRIBUCIONES 1980

IBÉRICA ELECTRODOMESTICOS 1970

IBÉRICA MATERIALES PROTECCIÓN 1965-1980

IBERIT, S.A. 1970-1975

IBEROPLAN MANFRED WEHR 1985

IBERSIP 1965

IBERTUBO, S.A. 1975-1985

IFASA 1985

IGNIS IBÉRICA S.A. 1970

IMP. MANUFAC. IND. 1965

IMPORT VASCONGADA 1965

IMTASA 1965

INA RODAMIENTOS AGUJAS 1965

INCANDESCENCIA ESPAÑOLA, S.A. 1950-1985

IND. ACETATO CELULOSA 1970-1975

IND. CORCHERA BERTRÁN 1965

IND. DEL HOGAR S.A. 1970

IND. FRIGORÍFICA ESP. 1950

IND. LA SOJA 1965

IND. PABLO SCHARLAU 1965

IND. QUÍM. TARTÁRICAS 1965

IND. QUÍMICAS ALTAMIRA, S.A. 1970

IND. RESCO 1965

IND. SERROT S.A. 1970

IND. Y COMERCIAL E. RUIZ, LTD 1960

INDS. QUÍMICAS DEL URUMEA, S.A. 1980

INDUMÁTIC IBÉRICA, S.A. 1970-1980

INDUSTRIA QUÍMICA NALÓN 1965
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

INDUSTRIA URIARTE 1965

INDUSTRIA VAM. 1965

INDUSTRIAL CONSTRUCTORA DE 1985

INDUSTRIAS AGUIRENA 1965

INDUSTRIAS CABRÉ, S.A. 1947-1985

INDUSTRIAS CUSI 1965

INDUSTRIAS DE ÓPTICA, S.A. 1985

INDUSTRIAS DESLITE, S.A. 1985

INDUSTRIAS GALFER, S.A. 1965-1985

INDUSTRIAS LOSÁN, S.A. 1985

INDUSTRIAS P.FREIRE, S.A. 1985

INDUSTRIAS QUÍMICAS DE TUR 1985

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL URUMEA 1985

INDUSTRIAS SELOC, S.A. 1970-1985

INDUSTRIAS SERVA, S.A. 1965-1985

INGERSA 1985

INTERTECNIC, S.A. 1970-1975

IPSA INST. PANADERÍA, S.A. 1980

IRAUTO 1975-1980

IRIONDO, S.A. 1980-1985

ISODEL SPRECHER S.A. 1970

ISOLEKTRA, S.A. 1950-1985

ISOLFEU ESPAÑOLA 1965

ITURRI GISBERT 1970

ITURRI, S.A. 1985

IVANOW, S.A. 1975

J. BELLOCH ESCUTE 1965-1970

J. BENEIT NAVARRO 1965

J. BONELO CALVO 1970

J. CASANOVAS PUJOL 1965

J. ITURRI GISBERT 1970

J. L. GANDARA Y CÍA, S.A. 1965-1980

J. M. OLAIZOLA ARTECHE 1965

J. MARÍA VIDAL 1950

J. MATAS RAMIS 1965

J. PASTOR HIDALGO 1975

J. QUEVEDO CORNADO 1950-1975

J. SOLER COMAS 1970

J.L. GANDARA Y CÍA, S.A. 1985

J.M. FLORES Y CÍA S. EN C. 1960
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

JAI, S.A. 1975-1980

JAIME ASENSIOTARÍN 1947

JAMES WALKER CO. LTD. 1975-1980

JAMES WALKER IBÉRICA, S.A. 1980-1985

JEREZANA DEL TRACTOR, S.A. 1980

JEREZITA, S.A. 1960-1970

JESÚS M. SAÉZ BURUAGA 1965-1980

JOAQUIN GALCERAN 1970

JOSÉ ARMENGOL 1955

JOSÉ CRUZ RIUZ 1970

JOSÉ CRUZ RUIZ 1980

JOSÉ E. CHAVES 1970

JOSÉ LUÍS GÓMEZ 1975

JOSÉ Mª LARRAÑAGA URIARTE 1960-1970

JUAN ANTONIO IBÁÑEZ, S.A. 1975-1985

JUAN JOSÉ NAYA RENARD 1950

JUAN TORRES 1965

JUAN VINYAS ING. IND. Y CÍA. 1965

JUNTAS CARPA 1965

JUNTAS IND. ALEMANAS 1975

JURID IBÉRICA, S.A. 1975-1985

KAISA ANDINA, S.A. 1980

KEMPCHEN IBÉRICA, S.A. 1970-1985

KLEIN, S.A. 1950

KOPPERS ESP. S.A. 1970

LA CELLOPHANE ESPAÑOLA, S.A. 1980

LA MAQ. TERRESTRE MARÍTIMA 1965-1975

LA MONTAÑESA 1965

LA PAPELERA DEL BESÓS 1965-1975

LA PAPELERA ESP. S.A. 1970

LA SEDA DE BARCELONA, S.A. 1965-1975

LABORATORIOS HUBBER 1965

LACTA LTDA 1965

LAMINACIONES LESACA 1975

LAVANDERIA FORNERS 1965

LENNIZ COOP., LTD. 1985

LEÓN SEMORY 1970-1980

LIMICOR CALOREMAG., S.A. 1970

LURGI ESP., S.A. 1975

M. A. PERAITA 1980
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

M. FARGAS 1965

M. HERRERO AYUSO 1975

M. MARTÍ PEREZ 1970

M. OBIOL VIÑALS 1975

M. SEGURA CALAHORRA 1970

M.S.A. ESPAÑOLA, S.A. 1985

MACHINE FABRI MEMMING 1970

MACLAURIN MORRISON Y CÍA. 1950

MÁCMOR 1965

MADERAS AGLOMERADAS TAGLOS 1980

MAGEFESA 1975

MAHYEX, S.A. 1975

MANNESMANN INDUST. IBE. 1970

MANUEL ALVAREZ E HIJOS 1965

MANUEL PASCUAL SALCEDO RAMÓN 1985

MANUEL USÓ Y CÍA. 1950

MANUFAC. ARANZÁBAL 1965

MANUFACTURA ESPECIALES DEL AMIANTO. S.L. 1985

MANUFACTURAS AISLANTES BARBERA 1985

MANUFACTURAS ERICA, S.A. 1950-1980

MANUFACTURAS ESPECIALES DEL AMIANTO, S.L. 1960-1970

MANUFACTURAS PROMO 1950

MANUFACTURAS VEGA, S.A. 1985

MAQ. PNEUMÁTICOS ROTATIVAS 1970-1980

MAQ. PRODUCCIÓN 1965

MAQS. MILL 1970

MAQS. PNEUMÁTICOS ROTATIVAS 1985

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1985

MARCAS VIALES, S.A. 1975

MARCELO ENSUNZA 1965-1970

MARTÍNEZ ELCORO 1965

MASONEILAN, S.A. 1985

MASS, S.A. 1985

MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN 1965

MATERIALES DE FRICCIÓN, S.A. 1985

MATERIAS QUÍMICAS, S.A. 1980

MAYSAN, S.A. 1970

MAZZONI ESPAÑOLA 1965

MEDECA VIÑAS 1965

MELAMÍNICOS, S.A. 1985
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

MEPAMSA 1970

MIGUEL FARGAS 1965

MIGUEL IBARGOYEN LEIVA 1980

MINAS DE POTASA DE SURIA, S.A. 1985

MINER. Y PROD. DERIVADOS 1950

MINNESOTA DE ESPAÑA, S.L. 1960-1965

MINSA, MATERIAL INDUSTRIAL S.A. 1965-1970

MITSUI Y CO. EUROPE ESPAÑA 1985

MONFIL, S.A. 1985

MONTEFIBRE HISPANIA 1975

MONTERO CROSSLEY, S.A. 1970-1980

MONTERO FIBRAS Y ELASTÓMEROS, S.A. 1980-1985

MONTERO, S.A. 1955-1980

MOSER Y ROSELL, S.A. 1985

MOTOR IBÉRICA, S.A. 1975-1985

MSA ESPAÑOLA, S.A. 1970-1980

MUÑUZURI RIPOLÍN GEORG. 1965

NATIVIDAD GARCÍA ARREDONDO 1970-1985

NAUTICAR, S.A. 1980

NAVAL STORK WERSKPOR 1965

NAVARRO, S.A. 1965-1980

NAVIERA CASTILLA S.A. 1970

NAVINTER, S.A. 1980-1985

NEGRA IND. 1965

NERVA S.A. 1970

NERVIÓN SPIE 1965

NEU ESP. S.A. 1970

NITROQUÍMICA 1965

NUCLENOR 1975-1980

NUCO, S.A. 1970

NUEVA MONTAÑA QUIJANO, S.A. 1980

O. MUSTAD CIA. 1975

OBERIT, S.A. 1970

OCOSIM, S.A. 1980

OERLIKON ELÉCTRICA 1965

ORBE 1965

OREMBER, S.A. 1985

ORESPA, S.A. 1975

ORONA S. COOP. 1975-1985

OSECO ESP. S.A. 1970
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

OTTO WOESSNER 1965

P. ERICE GUERENDIAIN 1965

P. ORTIZ GRÚAS 1975

PABLO RICHI 1965

PADI, S.L. 1965-1980

PAJLAR 1965

PAN 1965

PANAM ESP. 1965

PAPELERA DE LEIZA 1965

PAPELERA NAVARRA 1965

PATENTES TALGO 1965-1970

PATRICIO ECHEVARRÍA 1965

PAYEN, S.A. 1985

PECO PEDRO J. COMPANY 1965

PEDRO MONSONÍS 1950

PEFIPRESA 1970

PEMORO Y CÍA, S.L. 1980

PENINSULAR DE COMERCIO EXTERIOR 1960-1985

PERKINS HISPANIA 1965

PERSAN 1970

PETRÓLEOS ESCOMBRERAS 1965-1975

PETROLEUM FIRE PROTECTION 1985

PIGNONE SUD IBER 1975

PINTURAS HEMPEL, S.A. 1965-1980

PIZZALA Y CRORY, S.A. 1965-1985

PLASSER ESPAÑOLA, S.A. 1985

PLASTEX, S.A. 1960-1980

PLÁSTIC OMNIUM IBÉRIC 1975

PLÁSTICOS ESPUMADOS 1965

PLASTIMETAL 1965

POLÍMEROS IND. 1965

POLYMAR 1975

POTAIN IBÉRICA 1975

POTASAS DE NAVARRA 1965

PREFORMAS, S.A. 1985

PREMABERG IBÉRICA S.A. 1970

PROBUS 1965

PROD. ANTIAC CERÁMICOS 1975

PROD. ELECTROLIT 1970

PRODUCTOS AGROVIN, S.A. 1980
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

PRODUCTOS AUXILIARES 1980

PRODUCTOS AUXILIARES DE LA 1985

PRODUCTOS CARLEN 1960-1965

PRODUCTOS DOLOMÍTICOS 1960-1975

PRODUCTOS PIRELLI 1965

PROYECTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES, S.A. 1965-1985

PURIPLAST IBÉRICA, S.A. 1980-1985

QUEMADORES MERCEDOIL 1965

QUÍMICA DE MIERES 1965

QUIMIDROGA, S.A. 1970

R GARCÍA SANZ 1965

R. DE EGUREN 1947-1950

R. JULIÁ, S.A. 1985

RADIADORES ESPAÑA 1950

RAFAEL HERRERA PALMES 1970-1980

RAFAEL SANTILLANA SOLAZ 1960-1965

RALLI BROTHERS 1965

RAMÓN PAR, S.A. 1975

RAMÓN VIZCAÍNO 1965

RAYSA 1965

REAL I. AST. MINAS 1965

REC. MARTO 1965

RECAMBIOS NAFER 1965

REKENA 1965

REMA LEO HAAG, S.A. 1970-1975

RENDI IBÉRICA, S.A. 1985

RENFE 1965

REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS 1985

REPUESTOS HESPERIA 1965

RESINAS POLIESTERES 1970

RETENES 1965

REVESTIMIENTOS ESPECIALES MOLDEADOS 1985

RICARDO DE MANUEL, S.A. 1965-1985

RICARDO MOLINA, S.A. 1965-1980

RIERA Y JUANOLA, S.A. 1980

RIVIERE, S.A. 1985

ROCALLA, S.A. 1950-1985

ROCLAINE ESPAÑA 1965

ROGELIO JOSÉ CHAO 1985

ROINSA 1975
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

ROLEN, S.A. 1980

ROLLER INDUSTRIAL, S.A. 1970-1985

ROMERO GONZÁLEZ, FRANCISCO 1985

RON CURIEL, S.A. 1985

ROSA OBIOL 1975

ROSSET 1965

RSA ESP. S.A. 1970

RUPERTO BUSTO 1960

S. BENDELAC ASABAN 1970

S. IBÉRICA GOMAS 1965

S. LEÓN MORALES 1970

S.A. ELSA 1975

S.A. HISPANITALSA 1985

S.A. IBÉRICA DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES 1970-1975

SAENGER, S.A. 1975

SAFE NEUM. MICHELIN 1975

SAFE NEUM. MICHELÍN 1965

SAFE PNEUMÁTICOS MICHELIN 1985

SAIDE 1975

SALOMÓN BENDELAC ASABAN 1980

SALVADOR GINESTA 1950

SAN JUAN DEL CONDADO, S.A. 1980

SAN MIGUEL FCAS. CERVEZA 1970-1975

SANDVIK ESPAÑOLA, S.A. 1985

SANS CABANES, S.A. 1965-1970

SARALAR, S.L. 1965-1980

SAULEDA Y COMPAÑÍA 1950

SCHMEDER MOUGAN 1970

SCHRDER HUPPENKOTHEN ELISA 1980

SDAD PETROLÍFERA SHELL 1965

SDAD. CONSTRUCCIONES ESP. 1980

SDAD. EXPENDEDORA PANADÉS 1980

SDAD. IBÉRICA DE GOMAS 1950

SDAD. PETROLÍFERA ESPAÑOLA 1947-1950

SEARS ROEBUCK ESP. 1970

SEAT 1965

SEFANITRO 1965

SEITZ IBÉRICA, S.A. 1965-1985

SELLADO Y ESTANQUEIDAD, S.A. 1985

SEPAR, S.A. 1975
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

SEPSA 1975-1980

SER 1965

SERIEL, S.A. 1985

SIANCO, S.A. 1985

SIDENTICHER ESP. 1965

SIDERNAVAL 1980

SIDERÚRGICA SEVILLANA 1975

SIEMENS IND. ELÉCTRICA, S.A. 1965-1970

SIEMENS, S.A. 1985

SIME, S.A. 1965-1975

SIMPLEX ESP. 1965

SNIACE 1965

SOBERANA 1965

SOC. ESP. CONT. NAVAL 1965

SOC. IBÉRICA NITROGENO 1965

SOC.IND. STA. BÁRBARA 1965

SOCIEDAD  ESPAÑOLA DE OXÍGENO 1965

SOCIEDAD ANÓNIMA IBÉRICA 1985

SOCIEDAD FAB. CARBONES ELÉCTRICOS 1970-1980

SOCIEDAD GENERAL DE HULES 1980

SOLAUN RUBIO 1965

SOLVAY Y CÍA. 1965-1975

STANDARD ELÉCTRICA, S.A. 1947-1970

STEEGE JANICH ESP. 1975

SUDESA 1980

SUGEIN, S.L. 1985

SULZER ESPAÑOLA, S.A. 1975-1980

SUMINISTROS AUTOMOCIÓN, S.A. 1980

SUMINISTROS HIDRÁULICOS, S.A. 1985

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA 1960-1985

SUMINTEX 1965

SUPERACABADO TEXT. 1965

SUPERFICIES DECOFADAS, S.A. 1975

SUPERFICIES DECORADAS, S.A. 1980-1985

SYPESSA 1970

TABLEROS ALBACETE, S.A. 1985

TABLEROS BON, S.A. 1985

TABLEROS FIBRAS 1975

TABLEROS MELAMÍNICOS, S.A. 1985

TABLICIA, S.A. 1985
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

TALLERES ARRASATE 1965

TALLERES AUTO PRAT 1965

TALLERES AUX. FUNDIC. 1965

TALLERES BLANCH 1965

TALLERES FONTANET, S.A. 1970

TALLERES GALEÓN, S.A. 1950

TALLERES MIGUEL DE PRADO 1965

TALLERES MIQUEL DE PRADO 1965

TALLERES OLIVA ARTES 1965

TALLERES ROCABERT 1965

TALLERES SINGLAS, S.A. 1980

TALLERES Y FUND. ARBÓS, S.A. 1960

TALLERES Y MINTEGUI 1975

TAMPELLA ESPAÑOLA, S.A. 1970-1985

TAPIA Y CÍA 1965

TBA IBÉRICA, S.A. 1980

TECHNIDOR, S.A. 1985

TÉCNICA DEL QUILIBRADO, S.A. 1985

TÉCNICAS INDUSTRIALES SERRA 1985

TÉCNICAS REUNIDAS DE PANADERÍA 1985

TECNOLOGÍAS DE CALEFACCIÓN, S.A. 1985

TEJIDOS IND. HISPANIS, S.A. 1950

TERMOTÉCNICA 1975

TEXSA 1970

TÉXTIL GUISSONA, S.A. 1970

TÉXTIL QUEMACA, S.A. 1975

TEXTILES SUR 1965

THEO H. DAVIS IBÉRICA 1965-1970

TONIOLO HISPANIA 1965

TORREALBA Y BEZARES, S.A. 1985

TOSCHI IBÉRICA, S.A. 1970-1980

TRACTOR FIAT, S.A. CONCESIONARIO 1980

TRANSF. APLIC. 1970

TRANSF. IND. MADERA 1975

TRANSP. TENERIFE S.L. 1970

TRANSPORTES INTERNOS SAN JOSÉ 1985

TREFILADORA MADRILEÑA 1965

TREFILERÍA BARBIER, S.A. 1960

TRELLEBORG, S.A. 1975-1980

TUBACEX C.E 1970
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

TUBOLIT, S.L. 1970

TUBOS NERVIÓN 1975

TUESSA 1970

UNIDAD HERMÉTICA, S.A. 1975-1985

UNIOAB, S.A. 1975

UNIÓN DE EMPRESAS MADERERA 1985

UNIÓN EXPLOSIVOS RIO TINTO, S.A. 1947-1980

UNIÓN QUÍMICA DEL N. DE ESPAÑA 1960

UNIÓN SIDERÚRGICA ASTURIANA 1965

UNIÓN VIDRIERA ESPAÑOLA 1965

URALITA, S.A. 1950-1985

URRA. 1965

URRUZOLA, S.A. 1960-1975

UTIEL, S.A. 1985

V. MUÑOZ SUAY 1970

VAES SRC 1965

VALCONTROL, S.A. 1985

VAPOR, S.A. 1985

VDA. A. ORTEGA 1975

VDA. ALFONSO RESA 1975

VDA. DE ALFONSO RESA 1965

VDA. E HIJOS DE A. MINIATY 1947-1950

VDA. FRANCISCO MONTERO 1947-1950

VENDRELL SCHROER 1975

VENTAS Y DISTRIBUCIONES IN. 1980-1985

VERODO ESP. S.A. 1970

VICENTE FERNAND 1965

VICENTE VICENT 1950

VICRILA 1985

VIDRERIA VILELLA, S.A. 1985

VIDRERIA Y CRISTALERIA 1985

VIDRIERA VILELLA 1970

VIDRIERAS ÁLAVA 1970

VIDRIERIAS LLODIO, S.A. 1980

VIDRIERÍAS LLODIO, S.A. 1950

VIKALITA, S.A. 1975

VINCKE, S.A. 1965-1980

VIVOMIR, S.A. 1950

VOITH TOLOSA 1970

VOLUM, S.A. 1965-1970
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Cuadro 2.8. Empresas importadoras de amianto.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas

NOMBRE DE LA EMPRESA AÑOS

WANNER ESPAÑOLA, S.A. 1965-1975

WESTINGHOUSE, S.A. 1980-1985

XEY, S.A. 1985

ZOBALSA, S.A. 1970

ZOPPAS IBÉRICA, S.A. 1970

ZOSER, S.A. 1985

La exportación de amianto
Durante el periodo referenciado de 1947 a 1985, las exportaciones de amianto
son muy desiguales. En un primer momento no existe prácticamente comercio
exterior, mientras que a partir de mediados de los años 60, surge un incipiente
mercado de exportación, que tiene su mayor exponente en nuestros días.

Si bien estas exportaciones son importantes, la incidencia sobre el global de
amianto importado las hace poco representativas. El gráfico siguiente compara
las toneladas de amianto en materia prima importadas, frente a las consumidas
en la fabricación de manufacturas para exportar.
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Las exportaciones tienen un mercado muy concreto con un producto
manufacturado por excelencia, que ocupa prácticamente la totalidad del volumen
de incidencias: el fibrocemento. Éste se exporta en forma de placas de cubierta
a países como Francia y Países Bajos, y en forma de tuberías y accesorios a
países como Portugal, Argelia, Túnez, Qatar, Nigeria, Ecuador y Cuba. También
se realizaban pequeñas exportaciones de manufacturas de cartón,
empaquetaduras, tejidos, elementos de fricción y ocasionalmente alguna partida
de amianto en fibra.

El rápido crecimiento de la producción de fibrocemento y el inicio de sus
exportaciones a inicios de la década de los 70 coincide con la tendencia
expansionista de la industria cementera, que desde la estructura deficitaria de
postguerra se convierte, también en los 70, en el primer exportador de cemento
del mundo. No cabe duda que las dos industrias llevan dinámicas aparejadas ya
que el cemento es el motor de las dos. Como hemos comentado anteriormente,
las exportaciones de fibrocemento se dirigen tanto a países vecinos
desarrollados como una parte muy importante a países en vías de desarrollo.
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El gráfico siguiente muestra claramente la tendencia que acabamos de comentar.
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2.2.3. Un análisis detallado por años

El año 1947

En el año 1947 se edita el primer volumen del semanario Información Comercial
Española (ICE). En él se recogen las Declaraciones y Licencias de Importación
de Mercancías, agrupadas en Comercio Globalizado y Comercio Liberalizado,
informando de las aceptaciones y autorizaciones a las peticiones realizadas
semanalmente.

Cuadro 2.9. Empresas importadoras de amianto en el año 1947.
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Acumuladores Eléctricos Hijos de E. Bruguera

Aurelio Gales Industrias Cabré, S.A.

Carlos Serres Hijo Jaime AsensioTarín

Codorniu, S.A. R. De Eguren

Compañía de Tharsis Sdad. Petrolífera Española

Eduardo Rosa Balaciart Standard Eléctrica, S.A.

F. Vidal Unión Explosivos Rio Tinto, S.A.

Fibrocementos Castilla, S.A. Vda. E Hijos de Miniaty

General Eléctrica Española Vda. Francisco Montero

Gerardo Ejarque

A continuación se muestran los gráficos de los materiales importados y de los
sectores de utilización donde se destinan, principalmente el amianto como
materia prima.
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Como va a ser constante en el periodo de años analizado, la forma de
importación más frecuente es el amianto sin manufacturar, al que se le ha de
añadir el grueso de importaciones de desperdicios de amianto que, traídos de
Inglaterra, se aprovechaban para la manufactura de papel, cartón,
empaquetaduras (cordón trenzado) y varios.

El material importado es en este año mayoritariamente para revestimientos
calorífugos y una pequeña parte para la industria eléctrica y trefiladora. Otro
destino, que excepcionalmente en el 47 no aparece como el más importante, es
el sector del fibrocemento. En tercer lugar, las empresas que como intermediarias
importaban amianto en fibra, y no tenemos información suficiente para
clasificarlas en ningún sector. Por último, una pequeña parte de la importación se
destinaba a la manufactura de cartones y empaquetaduras.
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Cuadro 2.10. Análisis de las empresas con mayor volumen de importación.

Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas. Productos con
amianto. Año 1947

Empresas cantidad % producto

Aurelio Gales 12,00 Tn 3,06% desperdicios de amianto

Eduardo Rosa Balaciart 2,50 Tn 0,64% hilo de amianto

Fibrocementos Castilla, S.A. 150,00 Tn 38,28% amianto en fibra variedad crocidolita

General Eléctrica Española 6,75 Tn 1,72% material aislante

Gerardo Ejarque 20,00 Tn 5,10% desperdicios de amianto

Industrias Cabré, S.A. 9,90 Tn 2,53% amianto en fibra

Standard Eléctrica, S.A. 46,05 Tn 11,75% material aislante

Vda. E Hijos de Miniaty 5,00 Tn 1,28% amianto en fibra

Vda. Francisco Montero 130,16 Tn 33,22% amianto en fibra

Otros 9,08 Tn 2,32% amianto en fibra, empaquetaduras
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En este primer año aparecen empresas que van a ser constantes importadoras a
lo largo de los años, y no aparecen algunas otras grandes empresas que tenían
actividad de comercio exterior desde principios de siglo, como Uralita y Rocalla.
Este hecho puede ser debido a que éstas empresas hacían movimientos de gran
estocaje, que les permitían, en estos años, gestiones más distantes.

A excepción de algunos importadores particulares, las demás empresas van a ir
apareciendo a lo largo de los años.
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El año 1950

En este año el número de empresas registradas crece, apareciendo algunas de
las que van a ser las de mayor volumen de importación.

Cuadro 2.11. Empresas importadoras de amianto en el año 1950
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Adher Juan José Naya Renard

Aismalibar Productos Aislantes, S.A. Klein, S.A.

Altos Hornos Vizcaya MacLaurin Morrison y Cía.

Auer Manuel Usó y Cía.

Bas y Pujol Manufacturas Erica, S.A.

Bodegas el Montecillo Manufacturas Promo

C. Román Romero Miner. Y Prod. Derivados

Casa Masfarné, S.A. Pedro Monsonís

Cía. De Inversiones, S.A. R. De Eguren

Comp. Interés Nacional, S.A. Radiadores España

Eduardo Rosa Balaciart Rocalla, S.A.

Electrofil Barcelona Salvador Ginesta

Firestone Hispania, S.A. Sauleda y Compañía

Francisco Arbona Sdad. Ibérica de Gomas

Frutos Españoles, S.A. Sdad. Petrolífera Española

General Eléctrica Española, S.A. Standard Eléctrica, S.A.

Gerardo Ejarque Talleres Galeón, S.A.

H. De José Riba Tejidos Ind. Hispanis, S.A.

Hijos de F. Lis Unión Explosivos Rio Tinto, S.A.

Hispano-Americana de Transac. Uralita, S.A.

Incandescencia Española, S.A. Vda. Francisco Montero

Ind. Frigorífica Esp. Vda.e Hijos de A. Miniaty

Isolektra, S.A. Vicente Vicent

J. María Vidal Vidrierías Llodio, S.A.

J. Quevedo Cornado Vivomir, S.A.
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Prácticamente el total de las importaciones son materia prima de amianto, y
desperdicios que como se ha comentado, también considera aduanas como
materia prima.

También se puede observar una pequeña franja de material aislante y otros de
pequeño volumen, que en éste caso agrupa a las importaciones que se realizaron
de cartones y empaquetaduras y una reducida cantidad de tejido de amianto.

Los sectores empiezan en este año a marcar la tendencia general. El sector del
fibrocemento predomina a partir de ahora en esta gráfica, en la que el amianto sin
clasificar sigue ocupando una buena parte.
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Cuadro 2.12. Análisis de las empresas con mayor volumen de importación.

Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas. Productos con amianto
Año 1950.

Empresas cantidad % producto

Aismalibar Productos Aislantes,
S.A.

39,32 Tn 0,77% material aislante

Eduardo Rosa Balaciart 8,70 Tn 0,17% amianto en fibra

Frutos Españoles, S.A. 140,00 Tn 2,73% amianto en fibra

General Eléctrica Española, S.A. 13,92 Tn 0,27% cartón amianto

Gerardo Ejarque 48,49 Tn 0,95% desperdicios de amianto

Hispano-Americana de Transac. 48,90 Tn 0,95% amianto en fibra

Manufacturas Erica, S.A. 36,08 Tn 0,70% desperdicios de amianto

Rocalla, S.A. 183,62 Tn 3,58% amianto en fibra

Standard Eléctrica, S.A. 63,30 Tn 1,23% material aislante

Uralita, S.A. 3.787,49 Tn 73,85% amianto en fibra

Vda. Francisco Montero 115,00 Tn 2,24% amianto en fibra

Vicente Vicent 294,00 Tn 5,73% desperdicios de amianto

Otros 349,67 Tn 6,82% amianto en fibra, empaquetaduras
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El año 1955

Cuadro 2.13. Empresas importadoras de amianto en el año 1955

Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

A. Puente Ortiz Gerado Ejarque

Aismalibar Productos Aislantes, S.A. Her. Mot. Y Acc. Gral.

Bodegas El Montecillo J. Quevedo Cornado

Caolita, S.A. José Armengol

Com. Distr. Navarra Montero, S.A.

Com. Exportadora Rocalla, S.A.

Curtidos y tejidos Standard Eléctrica, S.A.

Eguren Cial, S.A. Uralita, S.A.

A partir de este momento y aproximadamente durante 6 años la información que
se recoge en el ICE es muy escasa y poco definida. Se ha de tener en cuenta que
en estos años los registros se hacían a mano, y todavía no se clasificaban los
productos en el semanario por partidas arancelarias sino por un número de
registro de entrada, y las descripciones de los productos a veces no son
demasiado claras ni certeras.



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

132  342

En el gráfico anterior de los materiales adquiridos se refleja la imprecisión de los
registros en la época, y la insuficiente definición en la clasificación de los
diferentes productos importados.

Por primera vez, uno de los destinos del amianto aparece en el sector de
elementos de fricción con una pequeña parcela que va poco a poco teniendo más
importancia en nuestro mercado, siendo todavía uno de los sectores que utilizan
el amianto en su proceso productivo.
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Cuadro 2.14. Análisis de las empresas con mayor volumen de importación. Año 1955

Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas. Productos con amianto.

Empresas cantidad % producto

Aismalibar Productos Aislantes,
S.A.

31,54 Tn 0,68% material aislante

Caolita, S.A. 230,70 Tn 5,01% amianto en fibra

Com. Distr. Navarra 200,00 Tn 4,34% amianto en fibra

Com. Exportadora 250,00 Tn 5,43% amianto en fibra

Montero, S.A. 364,00 Tn 7,90% amianto en fibra

Rocalla, S.A. 400,00 Tn 8,68% amianto en fibra

Standard Eléctrica, S.A. 250,00 Tn 5,43% material aislante

Uralita, S.A. 2.690,30 Tn 58,40% amianto en fibra

Otros 189,78 Tn 4,12% amianto en fibra, empaquetaduras
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El año 1960

Cuadro 2.15. Empresas importadoras de amianto en el año 1960
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

A.U.S.O.N., S.A. Manufacturas Erica, S.A.

Actividades Comerciales, S.A. Manufacturas Especiales del Amianto, S. L.

Agromán Empresa Constructora Minnesota de España, S.L.

Aislamientos Suberina, S.A. Montero, S.A.

Aismalibar Productos Aislantes, S.A. Peninsular de Comercio Exterior

Amipla, S. L. Plastex, S.A.

Caolita, S.A. Productos Carlen

Comercial Augusta, S.A. Productos Dolomíticos

Eduardo Rosa Balaciart Rafael Santillana Solaz

Est.Lory S.A.E. Pint.Barnices Rocalla, S.A.

Fibrocementos Castilla, S.A. Ruperto Busto

Fibrocementos Vascos, S.L. Suministros Industriales Jesa

Goestch y Cía. Talleres y Fund. Arbós, S.A.

Hilbest, S.L. Trefilería Barbier, S.A.

Ind. y Comercial E. Ruiz, Ltd Unión Química del N. de España

J.M. Flores y Cía S. en C. Uralita, S.A.

Jerezita, S.A. Urruzola, S.A.

Jose Mª Larrañaga Uriarte

Este es el año peor documentado en cuanto a datos de los productos
importados. Tal y cómo se hacía referencia para el año 1955, pero en este caso,
de manera ponderada, los datos son algo imprecisos. Sólo se reconoce las
inscripciones de un tipo de producto: el amianto en fibra sin obrar. Esto lleva a
pensar que todos los productos con amianto manufacturados, no se inscribían
como tales, confundiéndose en el grueso del resto de importaciones.
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Con el conocimiento de las empresas importadoras y su actividad comercial,
podemos realizar la clasificación que en sectores ubica la materia prima. La
tendencia marcada en el año anterior, con el sector del fibrocemento en cabeza,
se confirma este año por excelencia.
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Cuadro 2.16. Análisis de las empresas con mayor volumen de importación. Año
1960

Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas. Productos con
amianto.

Empresas cantidad %       producto

A.U.S.O.N., S.A. 35,00 Tn 0,18% amianto en fibra

Aislamientos Suberina, S.A. 88,00 Tn 0,45% amianto en fibra

Aismalibar Productos Aislantes, S.A. 85,00 Tn 0,43% amianto en fibra variedad crocidolita

Caolita, S.A. 852,76 Tn 4,32% amianto en fibra

Eduardo Rosa Balaciart 86,83 Tn 0,44% amianto en fibra

Fibrocementos Castilla, S.A. 868,64 Tn 4,40% amianto en fibra

Fibrocementos Vascos, S.L. 109,00 Tn 0,55% amianto en fibra

Jerezita, S.A. 154,22 Tn 0,78% amianto en fibra

Manufacturas Erica, S.A. 215,35 Tn 1,09% amianto en fibra

Montero, S.A. 455,40 Tn 2,31% amianto en fibra

Peninsular de Comercio Exterior 255,00 Tn 1,29% amianto en fibra

Rafael Santillana Solaz 137,02 Tn 0,69% amianto en fibra

Rocalla, S.A. 1.857,93 Tn 9,41% amianto en fibra

Uralita, S.A. 13.967,82 Tn 70,74% amianto en fibra

Otros 576,00 Tn 2,92% amianto en fibra
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El año 1965

A partir del año 1965, las importaciones se multiplican, tanto en cantidades
importadas como en número de empresas que realizan las transacciones. De
14.570 Tn de amianto y manufacturas de amianto que llegan a España por
petición de 35 empresas en el año 1960, se pasa a 52.792 Tn que importan un
total de 285 empresas.

Cuadro 2.17. Empresas importadoras de amianto en el año 1965
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

A. Car. Industrias Cabré, S.A.

A. Guma Subias Industrias Cusi

Actividades Comerciales, S.A. Industrias Galfer, S.A.

Afora, S.A. Industrias Serva, S.A.

Agadi Isolfeu Española

Agropesa J. Belloc Escute

Aislamientos Suberina, S.A. J. Beneit Navarro

Aislamientos Vaultier J. Casanovas Pujol

Aislantes Salmantinos J. L. Gandara y Cía, S.A.

Aismalibar Productos Aislantes, S.A. J. L. Gándara y Cía, S.A.

Alberto Pallas J. M. Olaizola Arteche

Alconza J. Matas Ramis

Altos Hornos Vizcaya J. Quevedo Cornado

Amoníaco Español Jerezita,  S.A.

Angel Sainz de la Torre Le Jesús M. Saéz Buruaga

Antibióticos, S.A. José Mª Larrañaga Uriarte

Araya Juan Torres

Arrasate Juan Vinyas Ing. Ind. y Cía.

Astilleros Cádiz Juntas Carpa

Atlas Copco La Maq. Terrestre Marítima

Auto Junta La Montañesa

Auto Servicio Mack La Papelera del Besós

Autocares Harry Walker, S.A. La Seda de Barcelona, S.A.

Autocomercial Autocom. Laboratorios Hubber

Barnices Valentine Lacta Ltda

Barrau Lavanderia Forners

Blackwood Hodge M. Fargas

Brown y Root Esp. Mácmor

C. Daniel Serres Manuel Alvarez e hijos

C. Serres Diaz, Hijo Manufac. Aranzábal

Caliquia Manufacturas Erica, S.A.

Canzler Ibérica Manufacturas Especiales del Amianto, S.L.
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Cuadro 2.17. Empresas importadoras de amianto en el año 1965
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Caolita, S.A. Maq. Producción

Carlos Domínguez Sierra, S.A. Marcelo Ensunza

Casa Tripletoro, S.A. Martínez Elcoro

Cervecería El Alcázar Material y Construcción

Chalmeta Mazzoni Española

Cía. Aux. Ferrocarriles Medeca Viñas

Cía. Esp. Electrodos Miguel Fargas

Cía. Fluido Eléctrico Minnesota de España, S.L.

Cía. Ibérica Petroleos Minsa, Material Industrial S.A.

Cía. Maq. Química Montero, S.A.

Cía. Plásticos Cádiz Muñuzuri Ripolín Georg.

Cía. Roca Radiadores Naval Stork Werskpor

Cial. De Acc.Gt. Navarro, S.A.

Cial. Exc. Suministro Negra Ind.

Cial. Fabril Aper. Nervión Spie

Cimianto España, S.A. Nitroquímica

Cnes. Fredenhagen Iber Oerlikon Eléctrica

Comerc. Exclusivas Orbe

Constr. Didier Otto Woessner

Constr. Nal. Maq. Eléctr. P. Erice Guerendiain

Construcciones Aeronáuticas, S.A. Pablo Richi

Construcciones Eléct. Asea Padi, S.L.

Construcciones Electro Magnéticas Pajlar

Crane Fisa Pan

Cromo Panam Esp.

Cuberg Papelera de Leiza

Defries Papelera Navarra

Dicresa Patentes Talgo

Distribuid. Macfi. Patricio Echevarría

Dow Unquinesa, S.A. Peco Pedro J. Company

Dragados y Construcciones Peninsular de Comercio Exterior

Dubo Española Perkins Hispania

Dugopa, S.A. Petróleos Escombreras

Duro Felguera, S.A. Pinturas Hempel, S.A.

E. y J. Pujol Xicoy Pizzala y Crory, S.A.

E. Zaragoza Sanz Plásticos Espumados

Echezarra Plastimetal

Eduardo Rosa Balaciart Polímeros Ind.

Eguren Cial, S.A. Potasas de Navarra

El Material Ind. Probus
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Cuadro 2.17. Empresas importadoras de amianto en el año 1965
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Electrif. Doméstica Esp. Productos Carlen

Electrodos Secheron Productos Pirelli

Emp. Celulosa Huelva Proyectos Técnicos Industriales

Emp. Nac. Autocamiones Quemadores Mercedoil

Empaquetaduras Metálicas Química de Mieres

Empresa Nal. Bazan de constr. R García Sanz

Entrepose Española Rafael Santillana Solaz

Esp. Zinc. Ralli Brothers

Esperanza Ramón Vizcaíno

Esteban Beissier Raysa

Esteban Pla, S.A. Real I. Ast. Minas

Europair, S.A. Rec. Marto

Exp. Autoc. Pullman Recambios Nafer

F. Coll. Soms Rekena

Fab. Suelas Caucho Renfe

Fábrica Española de Magnetos Repuestos Hesperia

Fca. Levadura Prensada Retenes

Fco. Español Cía Ricardo de Manuel, S.A.

Ferodo España, S.A. Ricardo Molina, S.A.

Fertilizantes Iberia Rocalla, S.A.

Fiat Hispania Roclaine España

Fibras Art Rosset

Fibrocementos S. Ibérica Gomas

Fibrocementos Aurrera Safe Neum. Michelín

Fibrocementos Castilla Sans Cabanes, S.A.

Fibrotubo Saralar, S.L.

Firestone Hispania Sdad Petrolífera Shell

Florián Gómez Bugueda Seat

Foret, S.A. Sefanitro

Foseco Española, S.A. Seitz Ibérica, S.A.

Franco Esp. Juntas Perfecta Ser

Fraymon, S.A. Sidenticher Esp.

Frenos y Embragues, S.A. Siemens Ind. Eléctrica, S.A.

Frimotor S.A.E. Sime, S.A.

Gallital Ibérica, S.A. Simplex Esp.

Garnecto, S.A. Sniace

Gasquet Ibérica Soberana

General Eléctrica Española Soc. Esp. Cont. Naval

Gima Soc. Ibérica Nitrogeno

Giralt y Laporta, S.A. Soc.Ind. Sta. Bárbara
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Cuadro 2.17. Empresas importadoras de amianto en el año 1965
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Goizper Sociedad  Española de Oxígeno

Guix Solaun Rubio

Guma, S.A. Solvay y Cía.

Gumersindo García Suministros Industriales Jesa

Guzmán, S.A. Sumintex

Henkel Ibérica Superacabado Text.

Heraclio Fournier Talleres Arrasate

Herram. Motor y Acces. Talleres Auto Prat

Hijos de J.M. Aranceta Talleres Aux. Fundic.

Hijos J. Garay Talleres Blanch

Hijos J. Palau Ribes Talleres Miguel de Prado

Hilbest, S.L. Talleres Miquel de Prado

Hornos Lloyd Ind. Talleres Oliva Artes

Hygassa Talleres Rocabert

Ibérica Aga, S.A. Tapia y Cía

Ibérica Material Protección Textiles Sur

Ibersip Theo H. Davis Ibérica

Imp. Manufac. Ind. Toniolo Hispania

Import Vascongada Trefiladora Madrileña

Imtasa Unión Siderúrgica Asturiana

Ina Rodamientos Agujas Unión Vidriera Española

Incandescencia Española, S.A. Uralita, S.A.

Ind. Corchera Bertrán Urra.

Ind. La Soja Urruzola, S.A.

Ind. Pablo Scharlau Vaes SRC

Ind. Quím. Tartáricas Vda. de Alfonso Resa

Ind. Resco Vicente Fernand

Industria Química Nalón Vincke, S.A.

Industria Uriarte Volum, S.A.

Industria Vam. Wanner Española, S.A.

Industrias Aguirena

Otro hecho importante ha pasado en este periodo: las imputaciones se realizan
por partidas arancelarias con el mismo criterio que se sigue desde Aduanas, y
que se recoge en la Estadística del Comercio Exterior de España.

Así a partir de este año la documentación es mucho más rigurosa, sobre todo en
la clasificación de productos importados, ya que vienen clasificados de origen en
los asientos del registro.
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El esquema anterior es prácticamente el mismo que se ha ido viendo en
anteriores años: casi la totalidad del grueso de importaciones es de amianto
como materia prima. Por su pequeño volumen este año, se ha incluido como
amianto en bruto o en fibra un 0,16% de desperdicios de amianto, que en los
registros aparecen dentro de la partida arancelaria de materia prima (25.24.00)

Los sectores de uso empiezan a diversificarse, cogiendo poco a poco
importancia el sector de elementos de fricción y el de empaquetaduras.
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Cuadro 2.18. Análisis de las empresas con mayor volumen de importación. Año
1965

Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas. Productos con
amianto.

Empresas cantidad %       producto

Aislamientos Suberina, S.A. 80,00 Tn 0,20% amianto en fibra

Aismalibar Productos Aislantes,
S.A.

5,00 Tn 0,01% papel amianto

Caolita, S.A. 2.349,65 Tn 5,86% amianto en fibra

Cimianto España. S.A. 1.283,67 Tn 3,20% amianto en fibra variedad crocidolita

Eduardo Rosa Balaciart 304,66 Tn 0,76% mineral amianto, aislantes

Fibrocementos Castilla 907,20 Tn 2,26% amianto en fibra

Fibrotubo 3.193,86 Tn 7,96% amianto en fibra

Manufacturas Erica, S.A. 319,71 Tn 0,80% amianto en fibra, cartón y papel

Montero, S.A. 795,38 Tn 1,98% amianto en fibra

Peninsular de Comercio Exterior 471,30 Tn 1,17% amianto en fibra

Proyectos Técnicos Industriales,
S.A

144,22 Tn 0,36% revestim calorífugo, pavimentos

Rafael Santillana Solaz 727,03 Tn 1,81% amianto en fibra

Rocalla, S.A. 5.220,15 Tn 13,01% amianto en fibra

Uralita, S.A. 20.815,86 Tn 51,88% amianto crisotil 86% crocidolita 11%

Wanner Española, S.A. 13,03 Tn 0,03% aislamientos

Otros 3.489,97 Tn 8,70% amianto en fibra, empaquetaduras
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El año 1970

En este periodo las importaciones siguen creciendo. La Estadística del Comercio
Español recoge un volumen de 80.507 Tn de las cuales el 97% es en forma de
materia prima: amianto en fibra o en polvo.

Las importantes empresas importadoras mantienen su comercio, y el
fibrocemento sigue siendo el destino principal del amianto.

Cuadro 2.19. Empresas importadoras de amianto en el año 1970
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

A. Fernández López Industrias Galfer, S.A.

A. Ortínez Murt Industrias Seloc, S.A.

A. Ramos Castro Industrias Serva, S.A.

Acerias Azcoitia Intertecnic S.A.

Afora, S.A. Isodel Sprecher S.A.

Agregat, S.A. Isolecktra, S.A.

Aicar Iturri Gisbert

Aismalibar Productos Aislantes, S.A. J. Belloch Escute

Alberto Rosa Fina J. Bonelo Calvo

Almac Transitos J. Iturri Gisbert

Angel Sainz de la Torre Le J. L. Gandara y Cía, S.A.

Antibióticos, S.A. J. Quevedo Cornado

Antón Caruncho J. Soler Comas

Argon, S.A. Jerezita, S.A.

Autocares Harry Walker, S.A. Jesús M. Saéz Buruaga

Bafer Joaquin Galceran

Basagoitia, S.A. José Cruz Riuz

Bayer Hisp. Cial. José E. Chaves

Beloit Segura S.A. Jose Mª Larrañaga Uriarte

Bernaldo Blanch, S.A. Kempchen Ibérica

Blandy Brothers Cia. Koppers Esp. S.A.

Bombas Itur La Maq. Terrestre Marítima

Brown Boveri España, S.A. La Papelera Esp. S.A.

C. Daniel Serres La Seda de Barcelona, S.A.

C. Serres Diaz, Hijo León Semory

Campi y Jove, S.A. ****a caloríf Limicor Caloremag., S.A.

Caolita, S.A. M. Martí Perez

Carlos Berlanga Glez M. Segura Calahorra

Carlos Domínguez Sierra, S.A. Machine Fabri Memming

Casa Tripletoro, S.A. Mannesmann Indust. Ibe.

Cciones Echevarría Manufacturas Erica, S.A.
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Cuadro 2.19. Empresas importadoras de amianto en el año 1970
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Cepsa, S.A. Manufacturas Especiales del Amianto, S.L.

Cía. Anma TMB Maq. Pneumáticos rotativas

Cía. Esp. Minas Rio Tinto Maqs. Mill

Cía. Esp. Plásticos Marcelo Ensunza

Cía. Exp. Levantina, S.A. Maysan, S.A.

Cía. F. Prod. Ind. Mepamsa

Cía. Roca Radiadores Minsa, Material Industrial S.A.

Cial. Boitz, S.A. Montero Crossley, S.A.

Cial. Qca Masso Montero S.A.

Cimianto España, S.A. MSA Española, S.A.

Conductores Eléctricos Roque Natividad García Arredondo

Constr. Nal. Maqnria. Eléct. Naviera Castilla S.A.

Cristaleria Española, S.A. Nerva S.A.

Derivados del Azufre, S.A. Neu Esp. S.A.

Desco, S.A. Nuco, S.A.

Diapam, S.A. Oberit, S.A.

Dicresa Oseco Esp. S.A.

Dow Unquinesa, S.A. Padi, S.L.

Dragados y Construciones Patentes Talgo

Drim S.A. Pefipresa

Edesa Peninsular de Comercio Exterior

Eduardo Rosa Balaciart Persan

Egasan Termoplásticos Petróleos Escombreras

Eguren Cial, S.A. Pinturas Hempel

El Correo Catalán Pizzala y Crory, S.A.

Elastómeros Sintéticos, S.A. Premaberg Ibérica S.A.

Electrific. Doméstica Esp. Prod. Electrolit

Empaquetaduras Metalicas Proyectos Técnicos Industriales, S.A.

Empresa Nacional Celulosa Quimidroga, S.A.

Ererus S.A. Rafael Herrera Palmes

Esteban Beissier Rema Leo Haag, S.A.

Esteban Pla, S.A. Resinas Poliesteres

Eti, S.A. Ricardo de Manuel, S.A.

Europair, S.A. Ricardo Molina, S.A.

Exclusivas Parma, S.A. Rocalla, S.A.

F. Gómez Tobarra Roller Industrial, S.A.

Ferodo España, S.A. RSA Esp. S.A.

Fibrocementos Astil S. Bendelac Asaban

Fibrocementos Aurrera S. León Morales

Fibrocementos Castilla S.A. Ibérica Distribuciones Industriales



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

147  342

Cuadro 2.19. Empresas importadoras de amianto en el año 1970
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Fibrolit, S.A. San Miguel Fcas. Cerveza

Fibrotubo Sans Cabanes, S.A.

Fillatige Esp. Saralar, S.L.

Florián Gómez Bugueda Schmeder Mougan

Foseco Española, S.A. Sears Roebuck Esp.

Franco Esp. Juntas Perfecta Seitz Ibérica, S.A.

Fraymon, S.A. Siemens Ind. Eléctrica, S.A.

Frenos y Embragues, S.A. Sociedad Fab. Carbones Eléctricos

Frimotor S.A.E. Standard Eléctrica, S.A.

G. Matteini, S.L. Suministros Industriales Jesa

Gallital Ibérica, S.A. Sypessa

Garnecto, S.A. Talleres Fontanet, S.A.

Gayoso Wellcome S.A. Tampella Española, S.A.

General Eléctrica Española, S.A. Texsa

Giralt y Laporta, S.A. Téxtil Guissona, S.A.

Golding S.A. Theo H. Davis Ibérica

Gral. Metalurgica S.A. Toschi Ibérica, S.A.

Guma, S.A. Transf. Aplic.

Guzman, S.A. Transp. Tenerife S.L.

Hijos de J.M. Aranceta Tubacex C.E

Hijos H. A. Bender S.A. Tubolit, S.L.

Hijos Mateo Glez Tuessa

Hilbest, S.A. Unión Explosivos Rio Tinto, S.A.

Hispano Francesa Diatomeas Uralita, S.A.

Hygassa Urruzola, S.A.

Ibérica Aga S.A. V. Muñoz Suay

Ibérica Electrodomesticos Verodo Esp. S.A.

Ibérica Materiales Protección Vidriera Vilella

Iberit, S.A. Vidrieras Álava

Ignis Ibérica S.A. Vincke, S.A.

Ind. Acetato Celulosa Voith Tolosa

Ind. Del Hogar S.A. Volum, S.A.

Ind. Químicas Altamira, S.A. Wanner Española, S.A.

Ind. Serrot S.A. Zobalsa, S.A.

Indumatic Ibérica, S.A. Zoppas Ibérica, S.A.

Industrias Cabré, S.A.
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Cuadro 2.20. Análisis de las empresas con mayor volumen de importación. Año
1970

Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas. Productos con
amianto.

Empresas cantidad %           producto

Aismalibar Productos Aislantes,
S.A.

33,11 Tn 0,04% papel amianto

Alberto Rosa Fina 3,42 Tn 0,00% amianto en fibra mezclado

Caolita, S.A. 2.857,52 Tn 3,80% amianto en fibra

Cimianto España, S.A. 2.327,15 Tn 3,09% amianto en fibra

Eduardo Rosa Balaciart 332,10 Tn 0,44% mineral amianto, aislantes

Fibrocementos Castilla 1.160,78 Tn 1,54% amianto en fibra

Fibrolit, S.A. 11.054,32 Tn 14,69% amianto en fibra

Iberit, S.A. 2.086,00 Tn 2,77% amianto en fibra

Jerezita, S.A. 1.764,55 Tn 2,34% amianto en fibra

Manufacturas Erica, S.A. 485,69 Tn 0,65% amianto en fibra, desperdicios

Montero S.A. 1.249,45 Tn 1,66% amianto en fibra

Peninsular de Comercio Exterior 975,00 Tn 1,30% amianto en fibra

Proyectos Téc. Industriales, S.A 220,89 Tn 0,29% amianto en fibra, empaq, r.calorífugo

Rocalla, S.A. 4.704,87 Tn 6,25% amianto en fibra, desperdicios

Toschi Ibérica, S.A. 1.099,63 Tn 1,46% amianto en fibra

Uralita, S.A. 37.901,43 Tn 50,35% amianto crisotil 88% crocidolita 12%

Wanner Española, S.A. 23,00 Tn 0,03% amianto en fibra

Otros 6.997,26 Tn 9,30% amianto en fibra, empaquetaduras
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El año 1975

A partir de este año, las cantidades obtenidas a partir del semanario de
Información Comercial Española y de la Estadística del Comercio Español son
muy diferentes. La información que se desprende del ICE es aproximadamente la
mitad del volumen de las importaciones realizadas.

Cuadro 2.21. Empresas importadoras de amianto en el año 1975
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

A. Felipe Baixault Industrias Serva, S.A.

A. Winter Ltda. Intertecnic, S.A.

Afora, S.A. Irauto

Afrisa Isolektra, S.A.

Agregat, S.A. Ivanow, S.A.

Aismalibar Productos Aislantes, S.A. J. L. Gandara y Cía, S.A.

Alberto Rosa Fina J. Pastor Hidalgo

Altos Hornos Vizcaya J. Quevedo Cornado

Aluminio Galicia, S.A. Jai, S.A.

Argón, S.A. James Walker Co. Ltd.

Asland Jesús M. Saez Buruaga

Astilleros Españoles, S.A. José Luís Gómez

Bafer Juan A. Ibañez Germa

Basagoitia, S.A. Juntas Ind. Alemanas

Becara, S.A. Jurid Ibérica

Bodegas Schenk, S.A. Kempchen Ibérica

Brown Boveri España, S.A. La Maq. Terrestre Marítima

Caolita, S.A. La Papelera del Besós

Carlos Domínguez Sierra, S.A. La Seda de Barcelona, S.A.

Carpinteria Guadaira, S.A. Laminaciones Lesaca

Carsa León Semory

Casa Tripletoro, S.A. Lurgi Esp., S.A.

Catelsa M. Herrero Ayuso

Cepsa, S.A. M. Obiol Viñals

Ceric Esp.,S.A. Magefesa

Cía Anma TMB Mahyex, S.A.

Cía. Esp. Carbones Act. Manufacturas Erica, S.A.

Cial. Abengola, S.A. Maq. Pneumáticos Rotativas

Cidasa Marcas Viales, S.A.

Cierres Mecánicos Crane, S.A. Montefibre Hispania

Cimianto España, S.A. Montero, S.A.

Comdi Flex, S.A. Motor Ibérica, S.A.

Construcciones Aeronáuticas, S.A. MSA Española, S.A.
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Cuadro 2.21. Empresas importadoras de amianto en el año 1975
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Consusa Nuclenor

Cosim, S.A. O. Mustad Cia.

Crane Fisa Orespa, S.A.

Cristaleria Española, S.A. Orona S. Coop.

Cterres Ec. Crave P. Ortiz Grúas

Cuberg Padi, S.L.

Curytein, S.A. Peninsular de Comercio Exterior

Derivados Levante Petróleos Escombreras

Desco, S.A. Pignone Sud Iber

Diasa Pizzala y Crory, S.A.

Dicosur Plástic Omnium Ibéric

Dist. Diapam, S.A. Polymar

Distribuidora Comercial Indal, S.A. Potain Ibérica

Distribuidora Comercial Sur. S.A. Prod. Antiac Cerámicos

DMC Comercial, S.A. Productos Dolomíticos

Domar S.A. Proyectos Técnicos Industriales

Domo, S.A. Rafael Herrera Palmes

Dugopa, S.A. Ramón Par, S.A.

Dunlop Ibérica, S.A. Rema Leo Haag, S.A.

E. Merchan Ortega Ricardo de Manuel, S.A.

Eguren Cial, S.A. Ricardo Molina, S.A.

Elastomeros Bintet Rocalla, S.A.

Elastómeros Sintéticos, S.A. Roinsa

Emp. Nacional Siderúrgica Roller Industrial, S.A.

Empresa Nacional Celulosa Rosa Obiol

Empresa Nacional Eléctrica S.A. Elsa

Empresa Nacional Petróleo S.A. Ibérica Distribuciones Industriales

Energia Inds. Apaecades Saenger, S.A.

Espasol, S.A. Safe Neum. Michelin

Estudio Proyec. Indales. Saide

Eti, S.A. San Miguel Fcas. Cerveza

Fáb. Electrodomesticos, S.A. Saralar, S.L.

Fasa Renault Seitz Ibérica, S.A.

Fca. Avilés Separ, S.A.

Ferodo España, S.A. Sepsa

Fibrocementos Castilla Siderúrgica Sevillana

Fibrotubo Fibrolit Sime, S.A.

Financiera Maderera Sociedad Fab. Carbones Eléctricos

Foerschler, S.A. Solvay y Cía.

Formica Española, S.A. Steege Janich Esp.
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Cuadro 2.21. Empresas importadoras de amianto en el año 1975
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Fosfórico Español Sulzer Española, S.A.

Franco Esp. Juntas Perfecta Suministros Industriales Jesa

Fraymon, S.A. Superficies Decofadas, S.A.

Frenos y Embragues, S.A. Tableros Fibras

Fressek, S.A. Talleres y Mintegui

G. Matteini, S.L. Tampella Española, S.A.

Glucosa Derivados Termotécnica

Guma, S.A. Téxtil Quemaca, S.A.

Guzmán, S.A. Transf. Ind. Madera

Hijos A. Simón, S.A. Trelleborg, S.A.

Hilbest, S.A. Tubos Nervión

Hoechst Iberica, S.A. Unidad Hermética, S.A.

Hygassa Unioab, S.A.

Ibérica Material Protección Unión Explosivos Rio Tinto, S.A.

Iberit, S.A. Uralita, S.A.

Ibertubo, S.A. Urruzola, S.A.

Incandescencia Española, S.A. Vda. A. Ortega

Ind. Acetato Celulosa Vda. Alfonso Resa

Indumátic Ibérica, S.A. Vendrell Schroer

Industrias Cabré, S.A. Vikalita, S.A.

Industrias Galfer, S.A. Wanner Española, S.A.

Industrias Seloc, S.A.
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Poco a poco el sector de fibrocemento pierde una relativa importancia, originada
por la cada vez más creciente industria de empaquetaduras y cartones, y la del
sector de elementos de fricción.

Cuadro 2.22. Análisis de las empresas con mayor volumen de importación. Año
1975

Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas. Productos con
amianto.

Empresas cantidad %      producto

Aismalibar Productos Aislantes,
S.A.

4,90 Tn 0,01% tejido de amianto

Alberto Rosa Fina 72,00 Tn 0,16% planchas amianto

Caolita, S.A. 1.203,43 Tn 2,75% amianto en fibra

Cimianto España, S.A. 1.312,04 Tn 3,00% amianto en fibra

Fibrotubo Fibrolit 1.143,48 Tn 2,61% amianto en fibra

Iberit, S.A. 1.485,43 Tn 3,39% mineral amianto

Ibertubo, S.A. 1.004,00 Tn 2,29% amianto en fibra

Manufacturas Erica, S.A. 279,51 Tn 0,64% cartón amianto, desperdicios

Montero, S.A. 748,37 Tn 1,71% amianto en fibra, tejido de amianto

Peninsular de Comercio Exterior 2.645,00 Tn 6,04% amianto en fibra

Proyectos Téc. Industriales, S.A 151,00 Tn 0,34% aislantes y revestimiento calorífugo

Rocalla, S.A. 873,86 Tn 2,00% amianto en fibra

Saralar, S.L. 1.082,48 Tn 2,47% amianto en fibra

Uralita, S.A. 26.930,58 Tn 61,49% amianto en fibra

Wanner Española, S.A. 13,65 Tn 0,03% amianto en fibra

Otros 4.844,56 Tn 11,06% amianto en fibra, empaquetaduras



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

155  342



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

156  342

El año 1980

Las importaciones empiezan a disminuir a partir de este año igual que el número
de empresas: un total de 167 firmas comercian con 67.147 Tn de amianto en fibra
y 5.243 Tn de manufacturas.

Cuadro 2.23. Empresas importadoras de amianto en el año 1980
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Afora, S.A. Industrias Galfer, S.A.

Agroman Empresa Constructora Industrias Seloc, S.A.

Aismalibar Productos Aislantes, S.A. Industrias Serva, S.A.

Alko España, S.A. IPSA Inst. Panadería, S.A.

Alvima, S.L. Irauto

Andrés Faus, S.A. Iriondo, S.A.

Angel Sainz de la Torre Le Isolektra, S.A.

Artos Baciana, S.A. J. L. Gandara y Cía, S.A.

Asfaltex, S.A. Jai, S.A.

Basagoitia, S.A. James Walker Co. Ltd.

Blowtherm Española, S.A. Jerezana del Tractor, S.A.

Bodegas Schenk, S.A. Jesús M. Saez Buruaga

Brilen, S.A. José Cruz Ruiz

Brown Boveri España, S.A. Juan A, Ibañez Germa

Buruaga, S.A. Jurid Ibérica, S.A.

Carpintería del Guadaira, S.A. Kaisa Andina, S.A.

Casa Buadas, S.A. Kempchen Ibérica, S.A.

Casa Tripletoro, S.A. La Cellophane Española, S.A.

Cepsa León Semory

Cida, S.A. M. A. Peraita

Cierres Mecánicos Crane, S.A. Maderas Aglomeradas Taglos

Citroen Hispania, S.A. Manufacturas Erica, S.A.

Cloral Maq. Pneumáticos Rotativas

Comdi Flex, S.A. Materias Químicas, S.A.

Comercial Tractor Diesel, S.A. Miguel Ibargoyen Leiva

Compensadores de Dilatación Montero Crossley, S.A.

Condiesel, S.A. Montero Fibras y Elastómeros, S.A.

Conductores Eléctricos Roque Montero, S.A.

Construcciones Aeronáuticas, S.A. Motor Ibérica, S.A.

Continental Industrias MSA Española, S.A.

Cosim, S.A. Natividad García Arredondo

Cristalería Española, S.A. Nauticar, S.A.

Curytein, S.A. Navarro, S.A.

Damper Ibérica, S.A. Navinter, S.A.
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Cuadro 2.23. Empresas importadoras de amianto en el año 1980
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Deguisa, S.A. Nuclenor

Delsa Nueva Montaña Quijano, S.A.

Derivados Eléctroautom. Leva Ocosim, S.A.

Detersa Padi, S.L.

Diapam, S.A. Pemoro y Cía, S.L.

Diaz Teran, S.A. Peninsular de Comercio Exterior

Dicosur Pinturas Hempel, S.A.

Didier, S.A. Pizzala y Crory, S.A.

Distribuciones Especiales Plastex, S.A.

Distribuidora Comercial Indal, S.A. Productos Agrovin, S.A.

DMC Comercial, S.A. Productos Auxiliares

Dunlop Ibérica, S.A. Proyectos Técnicos Industriales

Duro Felquera, S.A. Puriplast Ibérica, S.A.

Elring Española, S.A. Rafael Herrera Palmes

Emilio Van Ondenhova Ricardo de Manuel, S.A.

Empresa Nacional Eléctrica Ricardo Molina, S.A.

Empresa Nal. Bazan de Constr. Riera y Juanola, S.A.

Enrique Stoehr Rocalla, S.A.

Española Técnico Ind., S.A. Rolen, S.A.

Eti, S.A. Roller Industrial, S.A.

Fáb. Electrodomésticos, S.A. Salomón Bendelac Asaban

Fábrica Española de Magnetos San Juan del Condado, S.A.

Fabricación de Automóviles Saralar, S.L.

Fénix, S.A. de Comercio Exterior Schrder Huppenkothen Elisa

Ferodo España, S.A. Sdad. Construcciones Esp.

Fibrotubo Fibrolit, S.A. Sdad. Expendedora Panadés

Financiera Maderera Seitz Ibérica, S.A.

Flexitallic Ibérica, S.A. Sepsa

Ford España, S.A. Sidernaval

Foret, S.A. Sociedad Fab. Carbones Eléctricos

Formica Española, S.A. Sociedad General de Hules

Fraymon, S.A. Sudesa

Frenos y Embragues, S.A. Sulzer Española, S.A.

Fressek, S.A. Suministros Automoción, S.A.

Fundiciones Echevarría, S.A. Suministros Industriales Jesa

G. Matteini, S.L. Superficies Decoradas, S.A.

Garlock, S.A. Talleres Singlas, S.A.

Garnecto, S.A. Tampella Española, S.A.

General Eléctrica Española, S.A. TBA Ibérica, S.A.

Guaco, S.A. Toschi Ibérica, S.A.
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Cuadro 2.23. Empresas importadoras de amianto en el año 1980
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Guzmán, S.A. Tractor Fiat, S.A. Concesionario

Heurtey Ibérica, S.A. Trelleborg, S.A.

Hilbest, S.A. Unidad Hermética, S.A.

Ibérica de Distribuciones Unión Explosivos Rio Tinto, S.A.

Ibérica Materiales Protección Uralita, S.A.

Ibertubo, S.A. Ventas y Distribuciones In.

Incandescencia Española, S.A. Vidrierias Llodio, S.A.

Inds. Químicas del Urumea, S.A. Vincke, S.A.

Indumatic Ibérica, S.A. Westinghouse, S.A.

Industrias Cabré, S.A.
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Cuadro 2.24. Análisis de las empresas con mayor volumen de importación. Año
1980

Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas. Productos con
amianto.

Empresas cantidad %      producto

Aismalibar Productos Aislantes 12,16 Tn 0,03% papel amianto

Fibrotubo Fibrolit, S.A. 4.137,43 Tn 9,44% amianto en fibra

Ibertubo, S.A. 1.826,92 Tn 4,17% amianto en fibra

Manufacturas Erica, S.A. 133,04 Tn 0,30% cartón amianto

Montero Fibras y Elastómeros,
S.A.

1.406,76 Tn 3,21% amianto en fibra, tejido de amianto

Peninsular de Comercio Exterior 1.978,00 Tn 4,51% amianto en fibra

Proyectos Téc. Industriales, S.A 61,95 Tn 0,14% aislantes, empaquetaduras

Rocalla, S.A. 2.216,97 Tn 5,06% amianto en fibra

Toschi Ibérica, S.A. 2.668,32 Tn 6,09% amianto en fibra

Unión Explosivos Rio Tinto, S.A. 3.161,37 Tn 7,21% cartón amianto, ampaquetaduras

Uralita, S.A. 18.738,01 Tn 42,74% amianto en fibra

Otros 7.501,49 Tn 17,11% amianto en fibra, empaquetaduras
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El año 1985

Este es el último año que el ICE recoge toda la información acerca de las
empresas que importan amianto. A partir de aquí los datos se tratan en valores
globales, no dando información parcial de las empresas que realizan la compra al
exterior.

Cuadro 2.25. Empresas importadoras de amianto en el año 1985
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Afora, S.A. Industrias Serva, S.A.

Agustí y Masoliver, S.A. Ingersa

Aleaciones de Metales Sintéticos Iriondo, S.A.

Alena, S.A. Isolektra, S.A.

Andrés Faus, S.A. Iturri, S.A.

Antonio Pérez Álvarez J.L. Gandara y Cía, S.A.

Areu Suministros Industriales James Walker Ibérica, S.A.

Argon, S.A. Juan Antonio Ibáñez, S.A.

Auto Juntas, S.A. Jurid Ibérica, S.A.

Basagoitia, S.A. Kempchen Ibérica, S.A.

Bayes Santa Eulalia Mercedes Lenniz Coop., Ltd.

Bend Ibérica, S.A. M.S.A. Española, S.A.

Bremen, S.A. Manuel Pascual Salcedo Ramón

Brown Boveri España, S.A. Manufactura Especiales del Amianto. S.L.

Buruaga, S.A. Manufacturas Aislantes Barbera

Carsa Manufacturas Vega, S.A.

Casa Tripletoro, S.A. Maqs. Pneumáticos Rotativas

Catalana de Enfeltrados, S.A. Maquinaria y Herramientas

Celuflex, S.A. Masoneilan, S.A.

Chao Touriño Rogelio José Mass, S.A.

Cierres Mecánicos Crane, S.A. Materiales de Fricción, S.A.

Citroen Hispania, S.A. Melamínicos, S.A.

Comdi Flex, S.A. Minas de Potasa de Suria, S.A.

Comercial Tractor Diesel, S.A. Mitsui y Co. Europe España

Comercio Industria y Distribución Monfil, S.A.

Concentración Industrial Montero Fibras y Elastómeros, S.A.

Construcciones Prenafeta, S.A. Moser y Rosell, S.A.

Continental Industrias del Motor Ibérica, S.A.

CPC España, S.A. Natividad García Arredondo

Cristaleria Española, S.A. Navinter, S.A.

Dechao, S.A. Orember, S.A.

Decorpal, S.A. Orona S. Coop.

Deguisa, S.A. Payen, S.A.
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Cuadro 2.25. Empresas importadoras de amianto en el año 1985
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Delta Técnic, S.A. Peninsular de Comercio Exterior

Detergentes y Productos Petroleum Fire Protection

Diapam, S.A. Pizzala y Crory, S.A.

Disa Ibérica, S.A. Plasser Española, S.A.

Distribuciones Normalizada Preformas, S.A.

DMC Comercial, S.A. Productos Auxiliares de la

Doduco España, S.A. Proyectos Técnicos Industriales

Dunlop Ibérica, S.A. Puriplast Ibérica, S.A.

Elring Española, S.A. R. Juliá, S.A.

Ely, S.A. Rendi Ibérica, S.A.

Enertec, S.A. Representaciones y Suministros

Ercosa Revestimientos Especiales Moldeados

Eurobags Ibérica, S.A. Ricardo de Manuel, S.A.

Europavia España, S.A. Riviere, S.A.

Europea de Fricción, S.A. Rocalla, S.A.

Exclusivas Navales Interna Rogelio José Chao

Fábrica Española de Magnetos Roller Industrial, S.A.

Fénix, S.A. De Comercio Exterior Romero González, Francisco

Ferodo España, S.A. Ron Curiel, S.A.

Ferroli Hispania, S.A. S.A. Hispanitalsa

Fibrolit, S.A. Safe Pneumáticos Michelin

Firestone Hispania, S.A. Sandvik Española, S.A.

Ford España, S.A. Seitz Ibérica, S.A.

Forjas Galicia, S.A. Sellado y Estanqueidad, S.A.

Fraymón, S.A. Seriel, S.A.

Frenos y Embragues, S.A. Sianco, S.A.

Fressek, S.A. Siemens, S.A.

G. Matteini, S.L. Sociedad Anónima Ibérica

Garate Anitua y Cia, S.A. Sugein, S.L.

Garlock, S.A. Suministros Hidráulicos, S.A.

Garnecto, S.A. Suministros Industriales Jesa

Gatx Fuller, S.A. Superficies Decoradas, S.A.

General Eléctrica Española Tableros Albacete, S.A.

General Metalúrgica, S.A. Tableros Bon, S.A.

Gestair, S.A. Tableros Melamínicos, S.A.

Guzmán, S.A. Tablicia, S.A.

Hijos de Arturo Simón, S.A. Tampella Española, S.A.

Hijos de Juan Pozo Casado Technidor, S.A.

Hilbest, S.A. Técnica del Quilibrado, S.A.

Hilos Industriales, S.A. Técnicas Industriales Serra
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Cuadro 2.25. Empresas importadoras de amianto en el año 1985
Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas.

Empresas

Hispania Caucho, S.A. Técnicas Reunidas de Panadería

Hispanoflex, S.A. Tecnologías de Calefacción, S.A.

Hullera Vasco Leonesa Sociedad Torrealba y Bezares, S.A.

Iberoplan Manfred Wehr Transportes Internos San José

Ibertubo, S.A. Unidad Hermética, S.A.

Ifasa Unión de Empresas Maderera

Incandescencia Española, S.A. Uralita, S.A.

Industrial Constructora de Utiel, S.A.

Industrias Cabré, S.A. Valcontrol, S.A.

Industrias de Óptica, S.A. Vapor, S.A.

Industrias Deslite, S.A. Ventas y Distribuciones In.

Industrias Galfer, S.A. Vicrila

Industrias Losán, S.A. Vidreria Vilella, S.A.

Industrias P.Freire, S.A. Vidreria y Cristaleria

Industrias Químicas de Tur Westinghouse, S.A.

Industrias Químicas del Urumea Xey, S.A.

Industrias Seloc, S.A. Zoser, S.A.

Siguen siendo numerosas las empresas que en este año importan un total de
40.059 Tn. También sigue siendo el gráfico de productos prácticamente igual en
todos los años: un 92,5% de la importación es amianto en fibra.
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Por el contrario, la gráfica de sectores de uso ha ido transformándose, llegando
en este año al porcentaje menor de fibrocemento: algo más del 50 %. Del resto
cogen una clara importancia los sectores de empaquetaduras y fricción.

Cuadro 2.26. Análisis de las empresas con mayor volumen de importación. Año
1985

Declaraciones de importación de mercancías liberalizadas. Productos con
amianto.

Empresas cantidad %        producto

DMC Comercial, S.A. 302,00 Tn 1,51% amianto en fibra

Elring Española, S.A. 891,72 Tn 4,46% amianto en fibra, planchas amianto

Fibrolit, S.A. 2.110,00 Tn 10,55% amianto en fibra

Guzmán, S.A. 653,18 Tn 3,26% amianto en fibra

Ibertubo, S.A. 376,00 Tn 1,88% amianto en fibra

Jurid Ibérica, S.A. 772,55 Tn 3,86% amianto en fibra

Montero Fibras y Elastómeros,
S.A.

1.121,67 Tn 5,61% amianto en fibra, tejido de amianto

Peninsular de Comercio Exterior 1.356,00 Tn 6,78% amianto en fibra

Proyectos Técnicos industriales,
S.A

0,47 Tn 0,00% empaquetaduras

Rocalla, S.A. 780,00 Tn 3,90% amianto en fibra

Uralita, S.A. 7.977,40 Tn 39,87% amianto en fibra

Otros 3.667,03 Tn 18,33% amianto en fibra, empaquetaduras
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2.3. Materiales alternativos al amianto

La primera pregunta que se nos plantea al hablar de materiales alternativos al
amianto es si estamos buscando unos materiales de construcción que no
contengan amianto entre sus componentes y cumplan las mismas funciones o si
buscamos fibras alternativas al amianto para fabricar el mismo producto.

Está cuestión es fundamental ya que ninguna de las aplicaciones que se han
comentado en los capítulos anteriores requieren indispensablemente de las
prestaciones de un material como el amianto.

La experiencia europea ha demostrado que el sector de la construcción no ha
sufrido en ningún caso falta de productos alternativos con prestaciones parecidas
en el momento en que se ha prohibido el uso del amianto. Más bien la pregunta
que se ha realizado en los últimos años la Unión Europea era si otras fibras que
se estuvieran utilizando pudiesen generar problemas de salud parecidos al
amianto (ver capítulo 5). Este ha sido el caso de determinadas fibras de vidrio,
fibras cerámicas refractarias y lanas de roca que han sido incluidas en la lista de
cancerígenas tipo 3 a la espera de una demostración científica de su inocuidad1.

En este sentido, existen dos grandes estrategias para sustituir todos los
productos que contienen amianto:

1. Utilizar tecnologías alternativas (sistemas y productos constructivos que no
están basados en la necesidad de fibras, por ejemplo, planchas de acero
galvanizado o juntas plásticas).

2. Emplear materiales de sustitución fibrosos o no fibrosos (en este caso sólo se
sustituye la fibra de amianto por otro producto, fibroso o no fibroso, por
ejemplo, las nuevas placas de fibrocemento sin amianto).

Estas dos estrategias se pueden ejemplificar en el cuadro siguiente:

                                                
1 Directiva 97/69/CE de la Comisión de 5 de diciembre de 1997 por la que se adapta, por vigesimotercera vez, al
progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas.
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Cuadro 2.27 Las dos estrategias de sustitución de los productos de construcción que
contienen amianto1

1.

Usar
tecnologías
alternativas

2.

Usar materiales de sustitución de las fibras de amianto

Materiales no
fibrosos
introducidos
en pastas

Materiales fibrosos

Fibras naturales Fibras artificiales

Minerales Vegetales Metálicas Minerales Orgánicas

Perlita

Vermiculita

Cubiertas de
acero
galvanizado

Canalizaciones
de fundición,
polipropileno,
PVC, etc.

Tejas
cerámicas

Depósitos de
agua de
poliéster
reforzado con
fibra de vidrio

Pavimentos
cerámicos o
hidráulicos

Aislamientos
con espumas
(poliuretanos,
poliestirenos)

Perlita

Vermiculita

Arcillas

Mica

Arcillas:

wollastonita

sepiolita

Celulosa

Algodón

Lanas de
acero

Lanas de
cobre

Lanas de
fibras de vidrio

Lanas de roca

Fibras
cerámicas

Fibras de
carbono

Polipropileno

Polietileno

Poliamidas

Aramidas

Politetrafluoro-
etileno

Poliéster

PVA (alcohol
polivinílico)

Afortunadamente, estas dos estrategias se pueden aplicar con facilidad a las
diferentes familias de utilización de los materiales con amianto en la construcción.
Las principales aplicaciones son mostradas en el cuadro siguiente:

                                                
1 HURÉ, Philippe; KAUFFER, Edmond; ROOS, Frédérique: Le point des connaissances sur… Substitution de
l’amiante . INRS ED 5006. París, 2000.
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Cuadro 2.28 Las alternativas posibles

Formas de introducción
del amianto

Familias de aplicación Técnicas/materiales de sustitución

Amianto en fibras sueltas,
puras o mezcladas con
otras fibras minerales

borras, flocados, aislamientos térmicos
de edificios, correcciones acústicas
de espacios, protecciones contra-
incendios

Tecnologías alternativas:
- aislamientos plásticos en forma de placa
(poliestireno expandido, poliestireno
expandido, poliuretano) para aislamientos
térmicos

- revocos de yeso cargado con vermiculita,
mica, etc.

- paneles, coquillas de silicatos diversos

Materiales de sustitución:
- lanas minerales (vidrio, roca) y fibras
cerámicas, celulosa

Amianto en polvo dentro
de morteros

revocos, revocos de fachada,
morteros de protección ignífuga,
morteros cola, morteros refractarios

Materiales de sustitución:
- diversos productos minerales no fibrosos:
carbonatos, silicatos, perlita, vermiculita,
mica, etc.

Amianto en líquidos o
pastas

colas, enlucidos, másticos, masillas,
pasta para juntas, pinturas

Materiales de sustitución:
- cargas silicocalcáreas

- celulosa, mica

Amianto en hojas,
cartones o placas

tabiques, falsos techos, fieltros,
papeles, cartones, coquillas, paneles

Tecnologías alternativas:
- cartón-yeso

- coquillas de plásticos espumados
(polietileno, etc.)

Materiales de sustitución:
- fibras minerales artificiales

- vermiculita aglomerada

- virutas aglomeradas

Amianto tejido o trenzado bandas, empaquetaduras, cordones,
burletes, estopas

Materiales de sustitución:
- polietileno, polipropileno, fibras de
poliamida, fibras de politetrafluoroetileno
(para bajas temperaturas)

- fibras de carbono, de aramidas y de acero

- fibras de vidrio, lanas de roca o fibras
cerámicas refractarias

Amianto dentro de
resinas de material
plástico

aislamientos eléctricos, juntas,
pavimentos vinílicos

Tecnologías alternativas:
- pavimentos cerámicos, linóleums,
terrazos, etc.

Materiales de sustitución:
- fibras minerales artificiales, fibras de
carbono, acero, cobre

Amianto-cemento fibrocemento en placas,
canalizaciones, depósitos, etc.

Tecnologías alternativas:
- (planchas de acero galvanizado, aluminio
o inox, tejas, canalizaciones plásticas, etc.)

Materiales de sustitución:
- fibras de celulosa, polipropileno, aramidas,
PVA (alcohol polivinílico)

Amianto mezclado con
materiales bituminosos

colas bituminosas, plaquetas
bituminosas, juntas de
impermeabilización, másticos

Materiales de sustitución:
- cargas silico-calcáreas

- fibras y lanas de vidrio y roca salvo los
revestimientos de carreteras
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La búsqueda de un fibrocemento sin fibras de amianto se inició hacia el año
1985 cuando la multinacional Eternit puso a punto el producto Promabest. Se
trataba de un producto en placas, y sin fibras de amianto, para la ignifugación de
estructuras metálicas. Este producto fue introducido en España por la empresa
Rocalla.

La misma empresa Eternit desarrolló la marca de fibrocemento Nature que se
está comercializando ampliamente en Europa. Este fibrocemento se basa en la
sustitución de las fibras de amianto por fibras sintéticas de refuerzo a partir de
PVA (alcohol polivinílico) de origen textil mezcladas con fibras naturales de
celulosa.

Así mismo, en España el Grupo Uralita ha comenzado ha adaptar su estructura
para la sustitución del amianto como materia prima en el fibrocemento. Durante el
ejercicio 20001 se cerró la fábrica de fibrocemento de Getafe, concentrando su
actividad industrial en la fábrica de Valladolid, transformada a la tecnología
multifibra. Así mismo se ha preparado la segunda fábrica de productos de
fibrocemento, la de San Vicente del Raspeig (Alicante), para la fabricación de
placas con nueva tecnología sustitutiva del amianto. En la actualidad el Grupo
Uralita comercializa placas planas de fibrocemento sin amianto a través de la
marca Naturvex. El mismo informe indica la favorable evolución de las
exportaciones de fibrocemento sin amianto a Francia, país que desde 1997
prohibió su comercialización y uso.

                                                
1 Informe de Gestión 2000. Uralita.
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3. Edificios con riesgo de contener amianto. Una
aproximación

3.1. Introducción

En este capítulo hemos realizado un ensayo cauteloso con el objetivo de alcanzar
una primera estimación de los edificios con riesgo de contener amianto en alguna
de sus formas más frecuentes (fibrocemento, aislante térmico o acústico y como
protector de estructuras metálicas). De la estimación se han descartado aquellas
instalaciones industriales, que por sus particularidades especiales ligadas a
procesos, deberían formar parte de un estudio específico.

Como es bien sabido, un edificio que contenga amianto no significa un riesgo
automático para sus ocupantes, ya que puede estar fijado en aplicaciones que no
desprendan fibras al aire. De todas maneras, las aplicaciones más friables
(aquellas que desprenden fibras con facilidad) son un riesgo latente para los
operarios que realizan operaciones de durante la vida del edificio. Por lo tanto, es
imprescindible tener un conocimiento exacto de aquellas zonas del edificio que
puedan contener amianto para anticipar los riesgos que puedan surgir durante el
uso, el mantenimiento, la rehabilitación o el derribo del edificio.

En la actualidad, las lagunas de información son aún muy importantes y no
permiten más que un ejercicio de acotación del problema. Para analizar las
posibilidades de riesgo se ha trabajado con parte de la información elaborada en
el capítulo anterior (publicidad de empresas e importaciones de amianto), con
datos estadísticos del parque edificado del Instituto Nacional de Estadística (ver
capítulo 3.2), con el análisis detallado de la normativa contra-incendios (ver
capítulo 3.3) y sobretodo intentando comprender las dinámicas del sector de la
construcción durante el periodo estudiado (de aproximadamente 1910 a 1984).
Estos estudios previos han permitido ensayar una aproximación deductiva a partir
de las hipótesis siguientes:

1. Al conocer las importaciones del periodo es posible conocer “grosso modo”
las cantidades de amianto que han utilizado cada sector.

2. Desde la publicidad ha sido posible delimitar el espectro de aplicaciones del
amianto en la construcción y por lo tanto es posible acotar el problema a
ciertos tipos de edificios o a determinadas soluciones constructivas.

La limitación más importante de este informe se debe a la nula voluntad de
colaboración de la mayoría de empresas que han sido localizadas a partir de los
estudios. Pocas estrategias existen para alcanzar datos de mayor precisión: bien
exigir a los propietarios de edificios una declaración de los posibles riesgos del
edificio, bien desde la Administración conseguir obtener información de quien
más sabe, las empresas aplicadoras.
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3.2. El parque de edificios

La base que se ha utilizado para caracterizar el parque edificado en Cataluña es
el Censo de Edificios de 1990 publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
Aunque el censo del año 2000 se está realizando y aún no han sido publicados
sus datos, utilizar el censo del año 1990 no representa un problema significativo
ya que el periodo más determinante del estudio llega hasta la década de los 80.

La información que suministra el censo es bastante detallada por lo que respecta
a edificios de viviendas y, en cambio, suele ser bastante parca en el momento de
facilitar información de edificios de terciario (oficinas).

En el año 1990 había en Cataluña 1.028.908 edificios de los cuáles la mayor
parte eran destinados a vivienda (930.361 edificios), una parte a residencias de
uso colectivo (hoteles, residencias, cuarteles, etc.) (4.631 edificios) y el resto de
otros usos (93.916 edificios). Respecto a la totalidad del Estado español
representa un 12,4 % del parque edificado.

Se trata de un patrimonio inmobiliario relativamente joven, aunque
deficientemente mantenido, edificado en su mayor parte después de la Guerra
Civil, con unas puntas por encima de la media en el momento de máxima
utilización del amianto, tal como muestra el gráfico adjunto1:

De los datos suministrados por el Censo, son interesantes para nuestra
investigación aquellos que detallan el número de plantas de cada edificio

                                                
1 Censo de Edificios, 1990. Instituto Nacional de Estadística, 1992.
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respecto a su época de construcción. Con esta información es posible separar
aquellos edificios que tradicionalmente han sido construidos con paredes de
carga (edificios hasta 5-6 plantas) y aquellos que ya necesitan una estructura
reticulada, bien de acero bien de hormigón armado (edificios de más de 5-6
plantas). Respecto al total de edificios altos del Estado español, Cataluña
representa un 23% del parque edificado.

El gráfico siguiente muestra estas dos tipologías en Cataluña en edificios
destinados a vivienda familiar y colectiva:

Otros datos del Censo de Edificios que se han utilizado en esta estimación se
refieren a los edificios con calefacción central (susceptibles de calorifugaciones) y
aquellos que disponen de aparcamiento (susceptibles de proyecciones de
amianto).

Cuadro 3.1. Total de edificios de Cataluña que disfrutan de los equipamientos
siguientes según el Censo de Edificios de 1990

edificios con
calefacción central

edificios con agua
caliente central

edificios con garaje
de 1 a 10 plazas

edificios con garaje
de más de 10
plazas

160.569 385.305 332.197 13.672
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Como comentábamos más arriba, para caracterizar los 93.916 edificios que
conforman el parque inmobiliario de edificios no destinados a viviendas (oficinas,
locales de espectáculos, escuelas, etc.) no se disponen de datos globales y es
necesario recurrir a otras fuentes.

Por lo que respecta al parque inmobiliario de oficinas disponemos de datos1

únicamente de la región metropolitana de Barcelona que nos permiten
aproximarnos a un valor fiable del techo construido. Según este estudio, durante
la década de los 60, Barcelona ciudad disponía de 727.000 m2 de techo de
oficinas. Ha este valor hace falta añadirle las oficinas edificadas hasta el crack
del 80 en el ámbito metropolitano (ver gráfico adjunto): un total de 2.036.000 m2.

Por otro lado, deben tenerse en cuenta los edificios de espectáculos (cines,
teatros, etc.), los hospitales, los centros de enseñanza y otros equipamientos
culturales y deportivos. Una primera aproximación puede realizarse a través del
cuadro siguiente:

Cuadro 3.2. Total de equipamientos de Cataluña2

Centros
escolares

Museos Bibliotecas Espacios
deportivos

Espacios
escénicos

Cines Hospitales
en régimen
de
internado

3.441 254 889 29.185 478 585 185

                                                
1 LLEONART, Pere; TARRAGÓ, Marçal; CASABÓ, Manuel: El Terciario en el ámbito metropolitano de
Barcelona. Oficinas y equipamiento comercial. Corporació Metropolitana de Barcelona. Barcelona, 1985.

2 CARRAU, Josep M.: 2000. Anuario Social de España. Fundación “la Caixa”. Barcelona, 2000.
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3.3. Amianto y las normativas contra-incendios

Con el fin de servir de ayuda a las estimaciones que estamos realizando, se ha
realizado un análisis de la evolución de la normativa contra incendios de nuestro
país para acotar las aplicaciones del amianto como elemento protector de las
estructuras metálicas en caso de incendio.

Se observa en el cuadro adjunto que en una primera fase son las normativas
municipales las que introducen el concepto de incombustibilidad. Más adelante, la
normativa estatal manifiesta la preocupación en edificios destinados a
Espectáculos Públicos reglamentando los materiales que han de ser
incombustibles o han de ser ignifugados, apareciendo por vez primera la
protección con amianto en elementos cortafuegos como los telones de acero. A
partir de entonces aparecen nuevas ordenanzas municipales regulando los
materiales de construcción en Garajes y Edificios Especiales, y estableciendo la
necesidad de proteger las estructuras metálicas en estos edificios, recogiendo la
experiencia de innumerables accidentes.

Pero la fecha decisiva y clave de todo este proceso de regulación de la
protección contra el fuego de las estructuras de los edificios es el año 1974. En
este año, aparece primero la Normativa Tecnológica NTE-IPF-1974, de carácter
voluntario, y seguidamente y para el municipio de Barcelona, la obligatoriedad de
su cumplimiento. Esta normativa introduce la necesidad para todos los edificios
de proteger las estructuras metálicas, y lo más importante y decisivo para nuestro
estudio, es que explícitamente recomienda la aplicación del amianto en este
cometido.

Las dos últimas revisiones de la normativa estatal que recogen el amianto como
material para recubrimientos ignífugos de estructuras metálicas son las NBE-CPI-
81 y NBE-CPI-82 que, lamentablemente fueron vigentes hasta 1991,
recomendando estas aplicaciones.

Así es que mientras el Reglamento de Trabajos con Riesgo de Amianto inicia las
prohibiciones en determinados usos en los años 1982 y 1984, durante la década
de los 80 la Normativa Básica de Edificación queda al margen de estas
restricciones, recomendando primero el uso de proyecciones de amianto y, luego
de morteros de amianto para la protección de estructuras metálicas.

Cuadro 3.3. Cronología de la reglamentación contra- incendios
Año Ámbito local Ámbito estatal
1856 Primera sensibilización prevención de incendios
1890 Primeras medidas de extinción de incendios
1935 Reglamentación de materiales incombustibles en

Espectáculos Públicos
Revestimientos de amianto en telones y puertas
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1947 Exigencia de materiales incombustibles en la
construcción de Garajes
Recomendación de empleo de amianto-cemento en
la construcción de chimeneas de poca entidad

1964 Protección y lucha contra incendios en Edificios y
Locales Especiales

1968 Primeras indicaciones de protección de las
estructuras metálicas contra el fuego en Garajes,
Aparcamientos y Estaciones de Servicio

1969 Introduce en los Almacenes y Fábricas de
Materiales combustibles, la necesidad de
protección de las estructuras contra el fuego

Prohibición de estructuras con entramados de madera
u otros que sean combustibles, en Viviendas de
Protección Oficial

1974 La NTE-IPF/74 de carácter voluntario, recomienda
proteger las estructuras metálicas explícitamente con
amianto

1974 Obligación de protección contra el fuego en
estructuras de Garajes de Protección Oficial

1974 Definición de elementos Estables al Fuego (EF),
Retardadores del Fuego (RF) y la Carga de Fuego
en todo tipo de edificios.
Clasificación materiales por su comportamiento
ante el fuego.
Relación de elementos estructurales revestidos
con amianto y su resistencia al fuego.

1974 Obligatoriedad del cumplimiento de las normas
tecnológicas NTE-IPF/74 en todo tipo de edificio.
Nueva clasificación de los materiales por su
comportamiento ante el fuego
Especificaciones de RF para sótanos, garajes,
locales, viviendas y edificios de gran altura.

1978 Recomendación de aislamiento de amianto-cemento en
salas de máquinas

1979 Obligatoriedad de adaptación a la NTE-IPF/74 en los
Establecimientos Sanitarios

1979 Exigencia de ignifugación de materiales o acreditación
de su buen comportamiento al fuego en
Establecimientos Turísticos

1981 La NBE-CPI-81, de carácter obligatorio en edificación
nueva, propone revestimientos proyectados de
amianto en estructuras metálicas. Clasifica la fibra de
amianto como M0

1982 La NBE-CPI-82, de carácter obligatorio en edificación
nueva, deroga la anterior y propone revestimientos de
mortero de amianto en estructuras metálicas. Clasifica
el amianto-cemento como M0

1982 Obliga a los espacios de Espectáculos Públicos al
cumplimiento de las CPI vigentes

1983 Notas Técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo orientando al cumplimiento de las
NBE-CPI-82

1990 Ordenanza de Bomberos para la protección en
edificios que amplía el contenido de la NBE-CPI-82

1991 NBE-CPI-91 Exigencias en la estabilidad al fuego en
estructuras y comportamiento al fuego de elementos
constructivos y materiales. No menciona el amianto
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Tal y como se explicaba anteriormente, este capítulo tiene como objeto dar
soporte informativo a las estimaciones del amianto utilizado en la protección de
elementos constructivos contra el fuego y, por esta razón, publicamos la relación
de normativa con un extracto del contenido que pueda afectar en el análisis.

1856 ORDENANZAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Aprobadas el 11 de noviembre de 1856
Entrada en vigor el 28 de marzo de 1857

Art.83.- En la construcción de los hogares, ora sean comunes,
ora de chimeneas francesas, se pondrá la mayor precaución
hasta suprimir, si se considerase necesario, la madera de los
suelos.

Art.156.- La provisión de leña para el servicio de los hornos y
hornillos se tendrá o bien en un patio ó en sótano construido con
las paredes correspondientes, bóveda de ladrillo de rosca, y sin
más abertura que la precisa para la entrada y salida de los
costales.

Título V.- Disposiciones para el caso de incendio. (Qué hacer en
caso de incendio)

Título XIX.- Diversiones Públicas (Permisos, aforos, horarios…)

1891 ORDENANZAS MUNICIPALES DE BARCELONA
Aprobadas el 14, 19 y 28 de agosto, y el 4 y 11 de setiembre de 1890
Entrada en vigor el 1 de abril de 1891

Cap.IX.- Espectáculos Públicos (material de extinción de
incendios, indicaciones de salidas…)

Art.148.-  Los hogares estarán completamente aislados de todo
material combustible y deberán adosarse á muros de ladrillo
refractario, de 0’13 m de espesor, que los separen de las
paredes medianeras.

Cap.XLV.- Generadores de vapor espesores para planchas
metálicas que reciben la acción del fuego

Art. 697.- Cuando las paredes de un cuarto de calderas de la 1ª
categoría estén á menor distancia de 3m. de todo edificio,
fábrica ó taller perteneciente al mismo propietario, serán de
buena y sólida mampostería y de un espesor mínimo de 0,60 m.
y tendrán una altura también mínima de 2 m. desde la parte
superior de los generadores. Habrá de quedar, además, un
espacio libre de 0,60 m., por lo menos, entre dichas
construcciones.

Cap.LIV.- Servicio de Incendios y otros siniestros (parque central
de bomberos, retenes, vigilantes, señales de alarma…)

1932 APÉNDICE a las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Barcelona
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Compresión de disposiciones modificativas de las Ordenanzas vigentes hasta el mes de
abril de 1932
Incluye las disposiciones de carácter general dictadas por el Estado

Cap.IX.- Espectáculos Públicos  Incluye modificaciones de la
Junta Provincial de Sanidad

1935 REGLAMENTO DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Orden del 3 de mayo de 1935 del Mº de Gobernación

Art.136.- Las escaleras, el armazón del emparrillado, los
diversos pisos, la maquinaria y, en general, todas las
instalaciones establecidas en la caja de escenario, serán de
material incombustible. El “parquet” de la escena podrá ser de
madera ignifugada. También serán de material incombustible los
elementos de suspensión de los diversos mecanismos. los que
sirvan de maniobra podrán estar recubiertos de cáñamo o de otra
materia análoga, siempre ignifugados. No se utilizarán más
cuerdas que las indispensables para la suspensión del decorado,
que serán de cáñamo.

Construcciones de Teatros y edificios análogos
Art.140.- La embocadura podrá cerrarse completamente por un
telón metálico de chapa de un milímetro de espesor, con
armadura rígida, forrado interiormente de placa de amianto…
Estará provisto el telón de una puerta de chapa, forrada de
amianto, de 1,75 metros de altura y 70 cm de ancho…

Art.144.- Los pisos de las diferentes plantas serán de vigas de
hierro laminado o celosía, con forjado de fábrica o de hormigón
armado, con exclusión de la madera

Art.149.- Los almacenes de decorado se aislarán con muros
cortafuego de material incombustible

Art.154,157,163.- Construcción frontones cabinas y locales de
cinematógrafos con materiales incombustibles e ininflamables

Art.166.- Las construcciones provisionales con armaduras de
madera se revestirán con pintura que las haga incombustibles

Art.223.- Todas las materias susceptibles de arder fácilmente
habrán de hacerse incombustibles con tratamientos de
reconocida eficacia

Art.225.- El relleno de los asientos deberá hacerse con crin de
animal, que arde con dificultad

1942 REFORMA DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE BARCELONA EN MATERIA DE
EDIFICACIÓN
Aprobada el 14 de julio de 1942
Entra en vigor el 20 de julio de 1942

Art.156 a 160.-  los hogares y chimeneas domésticos serán de
ladrillo refractario

1947 ORDENANZAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Aprobada el 29 de julio de 1947
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Entrada en vigor el 31 de diciembre de 1947
Art.152 a 154.- En los espectáculos habrá extintores y botiquín y
un telón metálico

Art.1050 a 1066.- Los garajes se construirán en su totalidad con
materiales incombustibles

Art.1067 a 1077.- Las chimeneas industriales de poca
importancia se realizarán de fibrocemento

Art.1114 a 1117.- Los almacenes de combustibles se
construirán con materiales incombustibles

Art.1967 a 1979.- Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos

1958 ORDENANZAS MUNICIPALES DE EDIFICACIÓN
Aprobada el 27 de enero de 1958
Entra en vigor el 28 de marzo de 1958
Sustituyen los Art. 363 a 521 de las Ordenanzas de 1947 por las Nuevas Ordenanzas
Municipales de Edificación: Volúmenes, Usos y Planes Parciales

1964 ORDENANZA SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS Y LOCALES
ESPECIALES
Aprobada el 21 de diciembre de 1964
Protección y lucha contra incendios.

1965 ORDENANZA SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE
HORNOS Y OBRADORES DE PANADERÍA, REPOSTERIA Y PASTELERIA
Aprobada el 26 de marzo de 1965
Entra en vigor el 21 de septiembre de 1965
Deroga los Art.1036 a 1049 de las Ordenanzas del 47

Cap 7. Art.3.- Materiales aislantes de poder suficiente para que
la temperatura no rebase los 40ºC.

1966 ORDENANZAS MUNICIPALES
Recopilación de las Ordenanzas vigentes del 47 y derogaciones y ampliaciones del 58.
Planes parciales, y ordenanzas de aparcamiento del 65 y de protección de incendios del
64

Barcelona 1966

1968 ORDENANZAS SOBRE GARAJES, GARAJES-APARCAMIENTOS Y ESTACIONES DE
SERVICIO
Aprobada el 2 de febrero de 1968
Entra en vigor el 14 de diciembre de 1968
Deroga los Art. 1.050 al 1.056 de las Ordenanzas de 1947

Art. 5.º- Sólo se permitirá el empleo de hierro para las
estructuras si se halla protegido por una capa de hormigón u otro
aislante de equivalente eficacia de 3 cm, como mínimo, de
espesor

Art. 22.- El techo de los garajes cuya planta superior esté
ocupada por viviendas…estará protegido por una capa de
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yeso…o cámara de aire…de material incombustible y aislante
térmico.

1970 ORDENANZA DE APARCAMIENTOS
Aprobada el 25 de abril de 1968
Entra en vigor el 23 de enero de 1970
Deroga la Ordenanza de Aparcamientos de 1965
Aparcamientos públicos y privados, normas urbanísticas y gestión

1969 ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
Aprobada el 20 de mayo de 1969

Ordenanza 25. Normas constructivas.- …en muros, forjados y
cubiertas, no se permiten entramados de madera ni aquellos
otros que estén constituidos por elementos combustibles…

1968 ORDENANZA SOBRE HORNOS, CAMARAS FRIGORÍFICAS Y TANQUES DE
CONGELACIÓN
Entra en vigor el 13 de diciembre de 1968
Deroga los artículos 1.031 a 1.035 de las Ordenanzas municipales vigentes

Artículo 3: los materiales de construcción no podrán ser
combustibles, aunque estén ignifugados, y los elementos
metálicos no podrán tener contacto con materiales de aquella
clase

1970 ORDENANZA RELATIVA A LAS ACTIVIDADES QUE FABRICAN, MANIPULAN O
ALMACENAN SUSTANCIAS O MATERIALES COMBUSTIBLES, INFLAMABLES O
EXPLOSIVOS
Aprobada el 26 de febrero de 1969
Entra en vigor el 15 de febrero de 1970
Deroga los Art. 1114 a 1117.- de las Ordenanzas de 1947

Art. 9, 14, 16, 17 a 20.-  La estructura será de material
incombustible, la madera estará ignifugada, el hierro se
protegerá con 3 cm de hormigón, las paredes serán de obra
maciza

1970 ORDEN de 4 de mayo 1970 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
Aprobada el 9 de mayo de 1970
Modifica las ordenanzas provisionales de mayo de 1969

Ordenanza 25. Normas constructivas.- en muros se realizarán
soluciones constructivas que aseguren el aislamiento sonoro

1974 NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN NTE-IPF/1974
Aprobada el 26 de febrero de 1974
Instalaciones de protección contra el fuego

IPF-1 Mortero Aislante: constituido por aglomerante y amianto

1974 ORDENANZA nº34 “GARAJES” DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
Aprobada el 16 de mayo de 1974
Entra en vigor el 1 de junio de 1974
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7. Protección contra el fuego:…todos los elementos
estructurales deberán ser resistentes al fuego…no elementos
metálicos sin protección…

1974 ORDENANZA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL FUEGO
Aprobada el 31 de mayo de 1974

Anexo I. Clasificación de materiales constructivos por su
comportamiento al fuego en incombustibles (amianto),
difícilmente combustibles y combustibles

Anexo III. Relación de elementos de construcción en cuanto a su
comportamiento delante de fuego (tablero de madera
aglomerada con amianto, juntas de amianto, puerta madera
rellena de amianto, amianto proyectado)

Anexo IV. Grueso mínimos para los diferentes grados de RF
(mortero de amianto, placas de fibra de amianto, placas de
amianto cemento, placas Eternit)

1974 ORDENANZA SOBRE NORMAS CONSTRUCTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
Aprobada el 19 de noviembre de 1974
Deroga  la Ordenanza sobre protección de incendios de 1964
Obliga al cumplimiento en el municipio de Barcelona de las NTE-IPF/74

Elementos estructurales estables al fuego, retardadores del
fuego, carga de fuego, clasificación de los materiales por su
comportamiento delante del fuego en incombustibles y
combustibles (M-1 a M-5)

1976 ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO EN LA VIA PÚBLICA
Aprobada el 6 de febrero de 1976
Complementa a las anteriores (del 74), por lo que respecta a instalaciones en vías
públicas

1978 ORDEN de 24 de enero de 1978 (Industria y Energía) por las que se aprueban las
instrucciones complementarias denominadas instrucciones MI IF con arreglo a lo
dispuesto en el REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS
Entra en vigor el 7 de marzo de 1978

IF-007 Sala de máquinas ap.4.-…estructura de la sala…placas
de fibra de amianto (tabla)…

1979 ORDEN de 24 de octubre de 1979 sobre PROTECCIÓN ANTI-INCENDIOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Adaptación a los principios técnicos de la NTE IPF 74

1979 ORDEN de 25 de septiembre de 1979 sobre PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS
Adaptación de los establecimientos turísticos con las exigencias de iluminación de
emergencia, vías de evacuación, planos de señalización, alarmas…
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Ignifugación de materiales o acreditación del buen comportamiento al fuego por certificado
de laboratorio oficial (sin indicar cual)

1980 ORDEN de 31 de marzo de 1980 por la que se modifica la de 25 de septiembre de
1979 sobre PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS
Alarga los plazos determinados en la anterior orden para los tratamientos ignifugantes

1980 CIRCULAR de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas
aclaratoria sobre la PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS
TURISTICOS
De 6 de mayo de 1980

Art. 4.7.- …La ignifugación o buen comportamiento al fuego…se
acreditará mediante la certificación expedida por alguno de los
siguientes laboratorios oficiales…

1981 NBE CPI-81
Aprobada por RD 2059/81 de 10 de abril de 1981

Condiciona la resistencia de los elementos estructurales de los edificios a la del sector a
que pertenece, y al hacer la clasificación de estos sectores, los limita a la utilización de
los materiales que establece como autorizados, con clasificación M0 a M3.

En el apéndice I. Clasificación de los materiales a efectos de su
reacción al fuego (s/UNE 23-727-80)… fibra de amianto M0…

Apéndice II. Tablas de resistencia al fuego de los elementos
constructivos …pilares de hormigón recubiertos con mortero de
amianto, soportes y vigas de acero revestidos con mortero de
amianto proyectado…

1982 ORDEN de 12 de marzo de 1982 estableciendo NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (DOGC DE 7 de abril de 1982)
Alarmas, señalizaciones, iluminaciones, ventilaciones, extintores…

Ignifugación de moquetas y cortinajes

1982 REAL DECRETO 824/82, de 26 marzo de 1982, por lo que SE DETERMINAN LOS
DIÁMETROS DE LAS MANGUERAS CONTRA INCENDIOS Y SUS RACORES DE
CONEXIÓN (BOE 1 de mayo de 1982)

1982 NBE CPI-82
Aprobada por RD 1587/1982 de 25 de junio de 1982

Modificaciones de la CPI-81

Apéndice I. Clasificación de los materiales a efectos de la su
reacción al fuego (s/UNE 23-727-80)… amianto-cemento  M0…

Apéndice II. Tablas de resistencia al fuego de los elementos
constructivos …pilares de hormigón recubiertos con mortero de
amianto…, y los gruesos de recubrimiento de mortero de
amianto para conseguir diferentes RF
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1982 REAL DECRETO 2816/82 de 27 agosto de 1982

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS

Art.9.-   Los materiales…de acuerdo con las NBE CPI vigentes…

Art 20.- …todas las materias susceptibles de arder fácilmente
habrán de ser sometidas a procedimientos de ignifugación

1983 NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN NTP-38 y NTP-39 de 1983 del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
NTP-38:
Orienta al cumplimiento de las tres normas nacionales de obligado cumplimiento en el
momento:

- NBE-CPI-82 con la reproducción del cuadro donde se
clasifica el amianto como M0

- REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

- NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Describe los procesos de ignifugación para los materiales de decoración y recubrimiento.

NTP-39:
Reproduce los cuadros de la NBE-CPI-82 en que se fijan unes
determinadas resistencias al fuego de los elementos
constructivos más usuales como pilares de hormigón armado
con recubrimiento d’1,5 cm de mortero de amianto sobre malla
metálica. También reproduce la tabla con las RF que dan los
diferentes gruesos de recubrimiento de mortero de amianto

1990 ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. BOMBEROS
Aprobada el 30 de noviembre de 1990

13 anexos y un apéndice que complementan la CPI-82

1991 NBE CPI-91
Aprobada per RD 279/1991 de 1 de marzo de 1991

Comportamiento delante del fuego de los elementos constructivos i de los materiales.
Estabilidad de la estructura. No menciona el amianto.

1992 ORDENANZA DE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS
EDIFICIOS
Aprobada el 26 de junio de 1992

Entrada en vigor el día 11 de noviembre de 1992

Complementa la CPI-91

Sanciones e infracciones, certificados de materiales, accesibilidad, alturas, superficies,
plan de emergencia i instalaciones de protección. No menciona el amianto.
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3.4. Una primera estimación

En el momento de hacer una primera valoración del número de edificios que
pueden contener amianto es necesario realizar ciertas reflexiones que, aunque de
carácter subjetivo, permiten centrar la investigación.

En primer lugar, ha sido posible observar mediante el estudio de publicidad una
continuidad palpable de anuncios durante el periodo estudiado. En el gráfico
adjunto1 se puede observar como aparece constantemente publicidad de estos
productos con la sola interrupción de la Guerra Civil. De esta manera, la
publicidad de fibrocemento se ha localizado a partir de 1912 hasta la actualidad.
Así mismo, la publicidad dedicada al amianto como aislamiento (protección de
estructuras metálicas, aislamiento térmico y acústico y calorifugaciones) aparece
en una fecha insospechadamente temprana, 1917, y continúa, como mínimo
hasta el año 1980, momentos cercanos a su lenta prohibición.

Evidentemente, estos datos no nos indican ningún volumen de amianto utilizado,
pero sí que nos muestran un sector de aislamientos muy importante durante todo
el siglo. No es explicable anunciar amianto durante 70 años sin que éste se
vendiera en cantidades notables, sobretodo durante las décadas de los 60 y 70.
                                                
1 Datos obtenidos de la publicidad estudiada en el capítulo 2.1.
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En segundo lugar, es determinante evaluar los riesgos que cada aplicación de un
material que contiene amianto representa para la salud de las personas. Como
indicábamos en el capítulo 1.3, cabe distinguir entre los productos friables (que
desprenden fibras con facilidad) y los no friables. Así mismo, la posición del
producto en el edificio (accesible o no accesible a las personas, en contacto con
sistemas de aire acondicionado) también cualificará el riesgo final. Para realizar
las estimaciones se ha dividido la información en dos apartados, uno
denominado de riesgo medio, ligado a los problemas ocasionados por el
fibrocemento, y uno de riesgo elevado, reservado a la problemática de
calorifugaciones, amiantos proyectados y falsos techos.

Cuadro 3.4. Friabilidad de los productos de construcción que contienen amianto

Productos friables Productos poco friables Productos no friables

Amianto en fibras sueltas,
puras o mezcladas con otras
fibras minerales

Amianto proyectado en
protecciones de estructuras
metálicas y aislamientos
térmicos y acústicos

Mantas y fieltros

Calorifugaciones

Morteros con amianto

Másticos

Empaquetaduras

Amianto trenzado

Juntas de calderas

Placas de falso techo

Cartones de amianto

Amianto mezclado con
productos bituminosos

Tubos de fibrocemento

Placas de fibrocemento

Depósitos de fibrocemento

Pavimentos vinílicos

En tercer lugar, cabe recordar que la legislación española sólo ha legislado sobre
los valores límite de fibras/cm3 en los casos de seguridad laboral y, en cambio no
se han especificado valores de protección de los ocupantes de edificios en
general. El gráfico siguiente muestra el amplio espectro  de los valores límite,
desde el primer reglamento del Estado español, pasando por la legislación
vigente de seguridad laboral, datos de interiores de edificios en Francia y valores
del ambiente exterior. Podemos comprobar la dificultad de escoger un valor
seguro que permita estimar prudentemente hasta donde llega el riesgo.
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En cuarto lugar, es fundamental plantear las distintas fases de posible inhalación
de fibras por parte de las personas. El cuadro siguiente resume la casuística:
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Cuadro 3.5. Análisis de los momentos en los que es posible la inhalación de fibras
de amianto

Fases Población expuesta Situación actual

Explotación de minas Trabajadores Inexistente en nuestro país

Manufacturación de
productos en
industrias
(fibrocemento en el
caso de la
construcción)

Trabajadores En el Estado español existe un rígido
reglamento que ha limitado fuertemente los
riesgos de inhalación de fibras para los
trabajadores.

Colocación de
productos de
fibrocemento en obra

Trabajadores de la
construcción

Aunque existe la obligación desde 1987 de
etiquetar todo el material de fibrocemento
que llegue a obra con la etiqueta roja y negra
de “peligro amianto”, la realidad es que no
siempre existe esta información. Por otro
lado, en los trabajos en obra (cortado,
perforación y colocación de productos de
fibrocemento) no se observan las mínimas
medidas de seguridad.

Uso del edificio Ocupantes del edificio,
sean habitantes o
trabajadores en una
gran variedad de
edificios (oficinas,
granjas, escuelas,
hospitales, etc.)

En un edificio que está en uso puede haber
cualquiera de las aplicaciones con amianto
que se han detallado más arriba. El riesgo
dependerá de cómo este colocado y
conservado el material que contenga
amianto y sólo una inspección detenida de
cada edificio particularmente puede estimar
los riesgos.

Mantenimiento y
rehabilitación del
edificio

Trabajadores de
mantenimiento de los
edificios

Por la experiencia europea, sabemos que la
población de más alto riesgo en la
actualidad son lampistas, carpinteros,
soldadores, etc. que realizan trabajos de
mantenimiento. Muchos de los contactos
accidentales con el amianto se producen
durante estos trabajos al desconocer su
presencia y no tomar ninguna de las
medidas preventivas imprescindibles.

Derribo parcial o total
del edificio

Trabajadores del
derribo o vecinos
colindantes de la obra

Los trabajos de derribo entrañan graves
riesgos de inhalación de fibras ya que el
control sobre ellos en nuestro país es
prácticamente inexistente

Recepción del amianto
como residuo en
vertederos no
preparados

Trabajadores del
vertedero y
transportistas

Aunque la legislación catalana define
claramente dónde verter cada tipo de
producto (ver capítulo 4.3.3), por
desconocimiento o negligencia los
productos con amianto se están mezclando
indiscriminadamente con tierras o inertes.
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3.4.1. Estimación relativa a aplicaciones de riesgo medio (fibrocemento)

Como se ha podido observar en los capítulos anteriores, el fibrocemento es el
producto estrella de la introducción del amianto en la edificación española. Así
mismo, se trata del material más documentado y es posible realizar una
estimación bastante ajustada de su grado de utilización.

El sector del fibrocemento está marcado por la formación de un gigante de los
productos de construcción (Uralita); por la permanencia de una empresa de
tamaño medio hasta su absorción por Uralita (Rocalla) y por la presencia de
empresas más pequeñas (Fibrocementos Castilla, Fibrotubo/Fibrolit, Jerezita,
Caolita) ya desaparecidas. El mapa1 siguiente muestra la distribución de fábricas
de fibrocemento en uno de los momentos de plena expansión de la industria, en el
año 1968.

Antes de avanzar más datos cabe destacar una primera reflexión. En el momento
de redactar este informe el fibrocemento con crisotilo es legal en el Estado
español pudiendo seguir instalándose en los edificios hasta finales del año 2002,
con una estimación total de unos 15 millones de m2 de nuevas placas.

                                                
1 ANADON, Ángel: “La industria del fibrocemento en España”. Economía industrial, nº 59 de Noviembre de 1968,
pp. 7-18.
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En el gráfico1 siguiente se puede observar que en el año 1962 los productos de
fibrocemento que absorbía el sector de la edificación rondaba un 33 % del total2.
Pero hace falta recordar conceptualmente que un edificio está hecho de muchos
elementos en pocas cantidades: unos metros cuadrados de placas de
fibrocemento en una cubierta o en una pared medianera, unos metros lineales de
bajantes de fibrocemento y un depósito de agua de fibrocemento en la cubierta.
Es decir, un porcentaje muy elevado del millón de edificios de Cataluña tiene
algún elemento de fibrocemento.

Para estudiar el total de producción de fibrocemento en el Estado español es
necesario agradecer la colaboración del Grupo Uralita que nos ha facilitado una
cuidadosa estimación por años del total de producción del sector. Los principales
datos pueden observarse en el gráfico adjunto.

En el Estado español se han producido y consumido (del gráfico se han
eliminado las toneladas de fibrocemento exportadas) un total de 21.000.000
toneladas de fibrocemento. Aproximadamente unos 17.200.000 toneladas en
placas y unos 3.700.000 toneladas en tubos de presión y bajantes.
Particularmente, cabe destacar que desde 1926 hasta 1987 los tubos contenían
un porcentaje importante de la variedad crocidolita en su composición. Es
necesario recordar también que la estimación de la producción pendiente de este
último año, es de unas 250.000 toneladas de fibrocemento.

                                                
1 ANADON, Ángel. Op.cit.

2 Los sectores se desglosan de la manera siguiente: edificación de viviendas (cubiertas y revestimiento de edificios,
bajantes para evacuación de basuras y aguas residuales y pluviales, conducciones de humos, gases y aire
acondicionado, ornamentación y macetas); obras públicas (cubiertas para estaciones, puertos, aeródromos,
revestimiento de paredes y suelos en hospitales, mercados, abastecimientos de agua, regadíos, obras de
saneamiento, emisarios submarinos, etc.); industria (cubiertas de naves industriales y almacenes, sistema de
secado, aireación, calefacción y ventilación, acondicionamiento de aire, evacuación de polvos industriales-persianas,
depósitos para líquidos, torres de refrigeración, piezas especiales para las industrias eléctricas, químicas,
papeleras, etc.); consumo privado (artículos para jardinerías, macetas, etc., depósitos, materiales decorativos).
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Evidentemente, una parte importante de este fibrocemento antiguo ha sido
eliminado de los edificios en sucesivas rehabilitaciones, renovaciones y derribos
de los edificios. Se ha convertido en un residuo vertido no sabemos muy bien
dónde.
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3.4.2. Estimación relativa a aplicaciones de riesgo alto (proyectados,
calorifugaciones y falsos techos)

a) Elaboración de hipótesis a través de los datos de importaciones

Para valorar la cantidad de amianto que podría haberse utilizado en aplicaciones
aislantes (calorifugaciones, protección de estructuras metálicas, aislantes
térmicos, correcciones acústicas) nos centramos en el periodo de años
comprendido entre 1965-1984, punto álgido de este tipo de aplicaciones.
Durante este periodo tenemos datos anuales, por un lado, de las importaciones
totales mediante la Estadística del Comercio Exterior de España y, por el otro,
del consumo de amianto en la fabricación de fibrocemento (ver gráfico adjunto).
Por lo tanto, de la resta de los dos valores podemos obtener un valor bastante
aproximado de toneladas de amianto dedicado a otras aplicaciones excluyendo
el fibrocemento.

Es bien cierto, que sólo una parte de estas cantidades de amianto importado
podrá imputarse al sector de los aislantes ya que existían otras actividades
industriales que también lo empleaban. Para realizar esta segunda criba se han
utilizado los datos extraídos del Semanario Información Comercial Española (ver
capítulo 2.2) en los que se anotaba el nombre de las empresas y, por lo tanto, es
posible estimar el porcentaje de amianto importado que cada sector absorbía. El
gráfico siguiente muestra en porcentajes los sectores principales:
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Como se observa en el gráfico precedente, existe un grado de incertidumbre en
el momento de imputar los datos. Por lo tanto, es conveniente estimar una
horquilla de toneladas de amianto destinado a aislamientos que oscila entre
contar únicamente el valor que claramente se dedica a “aislamientos y
calorifugaciones” y el que es “susceptible” de haberse aplicado.
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De esta manera podemos estimar que el total de amianto aplicado en el Estado
español en aislamientos oscila en una horquilla de 81.000 a 335.000 toneladas.

Si consideramos que un porcentaje elevado de estas aplicaciones se instaló en
ferrocarriles y en industrias diversas podríamos prever que en el sector de la
edificación ha absorbido de 40.000 a 160.000 toneladas de amianto.

b) Elaboración de hipótesis a partir del estudio tipológico-constructivo

b.1) Edificios altos con riesgo de proyectados de amianto

Con los datos del Censo de edificios en Cataluña es posible determinar un grupo
tipológico-constructivo de riesgo según la época de construcción. Cabe destacar
que la construcción ha sufrido cambios a medida que avanzaba la
industrialización del país y estos cambios permiten comprender la incorporación
del amianto en diversas localizaciones de un edificio.

Si bien el hierro y la fundición se utilizaron en la construcción de edificios en
Cataluña desde mediados del siglo XIX, no será hasta los años 20 en que se
empiece a utilizar el acero estructural en edificios de una cierta altura. La tradición
constructiva catalana de edificios de paredes de carga no permitía construir
edificios de más de 5-6 plantas. En el momento en que se rebasan estas alturas
los edificios se construyen con estructura de acero o con el recién inventado
sistema del hormigón armado. Por otro lado, y aunque la experiencia americana
(ordenanzas de edificación de Chicago o Nueva York) había mostrado la
necesidad de proteger la estructura metálica de las altas temperaturas de los
incendios, en el caso de nuestro país no siempre se protegieron.

Las estructuras metálicas sufren un fuerte revés desde la Guerra Civil, dada la
escasez de materia prima que se reguló en un Decreto específico de
restricciones de hierro en la construcción y que no fue derogado hasta 1956. A
partir de este momento, empieza nuevamente a construirse edificios en altura con
estructura de acero, pero por la experiencia que se tiene no se protegieron con
revestimientos contra-incendios después de varios accidentes y sobretodo
después de las primeras ordenanzas que obligaban a esta protección a partir de
1974.

Con estos previos es posible, determinar una horquilla de edificios catalanes que
puedan tener sus estructuras metálicas protegidas con amianto. El gráfico adjunto
muestra la distribución de edificios y los que podrían estar afectados:
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A partir de estos datos se podría estimar que en Cataluña puede haber una
horquilla de 4.000 a 6.000 edificios con estructura metálica protegida con
amianto.
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b.2) Edificios con garajes con riesgo de proyectados de amianto

De igual modo, es factible prever un número de garajes de edificios con
estructura protegida con amianto ya que en el municipio de Barcelona se obligó a
protegerla a partir del año 1968. Estimatívamente se podría aceptar:

edificios en Cataluña
según el Censo de
1990

porcentaje estimativo
de riesgo

número de garajes
potencialmente
afectados

edificios con garaje de 1 a
10 plazas

332.197 2-5% 6.000-16.000

edificios con garaje de más
de 10 plazas

13.672 20-30% 3.000-4.000

b.3) Edificios con riesgo de contener calorifugaciones

Finalmente, es necesario realizar una valoración de aquellos edificios que al
disponer de calefacción central o producción de agua caliente sanitaria tienen un
riesgo potencial de tener calorifugaciones con amianto en parte de sus
instalaciones. De una manera estimativa se podría aceptar que:

edificios en Cataluña
según el Censo de
1990

porcentaje estimativo
de riesgo

número de edificios
potencialmente
afectados

edificios con calefacción
central

160.569 5-10% 8.000-16.000

edificios con agua caliente
central

385.305 2-5% 7.000-19.000

b.4) Edificios con riesgo de contener falsos techos fabricados con fibras de
amianto

Aunque los falsos techos se han aplicado en diversos tipos de edificios,
básicamente su uso ha sido muy importante en oficinas, comercial y
equipamientos. Como hemos comentado en el preámbulo de esta estimación
sólo disponemos de datos de oficinas del Área Metropolitana de Barcelona, que
de todas maneras es suficientemente representativa de las tendencias.

En el periodo de máxima aplicación de este tipo de falsos techos se construyó en
el Área Metropolitana de Barcelona una superficie de 2.036.000 m2 de oficinas.
En estos momentos, y a falta de información de las ventas de las empresas
suministradoras, se podría estimar que como mínimo un 5% dispone de placas
con amianto, que representaría unos 100.000-200.000 m2. Cabe recordar que
Cataluña tiene alrededor de 35.000 equipamientos, de los cuales una parte muy
importante se construyó en el periodo de máxima aplicación de este tipo de
placas.
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3.4.3. Estimación de datos en Cataluña

Sobre la base de la información comentada y considerando la hipótesis de que
Cataluña absorbe un 20% de la producción española de amianto (un valor que
coincide de una manera bastante aproximada con los datos que obtenemos
según el censo de edificios), planteamos como resumen las conclusiones
siguientes:

Aplicaciones de amianto de riesgo medio

Fibrocemento

Cantidad de fibrocemento colocado: 4.220.000 toneladas

Placas de fibrocemento colocadas: 3.480.000 toneladas

Este volumen significa que hasta nuestros días en Cataluña han sido colocados
300.000.000 m2 de placas de fibrocemento. Suponemos que el 50% de estas placas
han sido retiradas de los edificios y se encuentran en forma de residuos.

Placas de fibrocemento que se colocaran
hasta diciembre de 2002: 40.000 toneladas

Tubos de fibrocemento colocados: 740.000 toneladas

Gráficamente podemos estimar que hay unos 74.000 Km. de tubo de bajantes y
tuberías de presión que se han colocado en nuestros edificios y obras públicas.
También consideramos que un 50% de estos tubos han sido retirados y se encuentran
en forma de residuos.

Residuos especiales

Total de fibrocemento en vertederos incontrolados: 2.000.000 toneladas

Total de fibrocemento en vertederos controlados: 110.000 toneladas

Fibrocemento como residuo potencial: 2.110.000 toneladas

A esta cifra hay que añadir la producción de fibrocemento hasta su definitiva prohibición que
se estima en 40.000 toneladas



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

195  342

Aplicaciones de amianto de riesgo alto

Amianto en aislamientos diversos

Cantidad de amianto aplicado: 8.000 a 32.000 toneladas

Esta horquilla tan amplia es debida a que en el análisis de importaciones es posible imputar
claramente unas 8.000 toneladas a empresas de este sector, y en cambio, no disponemos
de datos fiables para confirmar el uso definitivo de 26.000 toneladas, si bien parece claro
que se dirigieron a estas aplicaciones.

Amianto proyectado

Edificios en altura: 4.000 a 6.000 edificios

Garajes: 9.000 a 14.000 garajes de edificios

Amianto en calorifugaciones

Instalaciones calorifugadas: 8.000 a 19.000 edificios

Falsos techos con amianto

Oficinas: 100.000 m2

Estos datos son considerando que un mínimo de un 5% de las oficinas construidas o
adaptadas durante el periodo estudiado incorporaron este material. Hacer una estimación del
número de edificios se hace imposible ya que en pocos casos lo encontraremos en edificios
completos y más bien se localiza en partes de edificios adaptados para oficina.

Residuos especiales

Total de material de amianto en vertederos incontrolados: 2.800 toneladas

Total de material de amianto en vertederos controlados: 200 toneladas

Amianto como residuo potencial: 32.000 toneladas

Definición tipológica de los edificios de riesgo

Edificios con aplicaciones de amianto de riesgo medio

El extenso uso de derivados del fibrocemento en forma de tubos de bajantes, en
depósitos de agua, en jardineras, en placas de cubierta, en revestimientos
decorativos entre otros nos permite considerar que la práctica totalidad de los
edificios construidos en nuestro país hasta los años 90, es decir, cerca de un
millón de edificios, contienen en mayor o menor medida productos derivados del
amianto de riesgo medio.
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Edificios con aplicaciones de amianto de riesgo alto

Los edificios que potencialmente pueden contener aplicaciones de amianto de
riesgo alto vienen definidos tipológicamente por una serie de parámetros que nos
permitirán identificarlos. Los parámetros a considerar son los siguientes:

Año de construcción: 1965-1985

Altura del edificio: más de 5 plantas

Tipo de estructura: pilares, jácenas y techos de estructura de acero

Uso del edificio: oficinas, espectáculos, equipamientos y aparcamientos

Instalaciones que contiene: calefacción central, producción centralizada de agua caliente
sanitaria, talleres, hornos

Población potencialmente afectada

De los datos que disponemos podemos deducir los siguientes aspectos:

§ Casi la totalidad de la población está en contacto en algún momento de su
actividad habitual con productos de fibrocemento. Su baja friabilidad, cuando
está en buen estado, reduce considerablemente el riesgo de inhalación de
fibras aunque no existen estudios en nuestro país que indiquen en qué
momentos aumenta el riesgo en función de unos límites de exposición.

§ Solamente las personas que ocupen edificios que contengan materiales de
riesgo potencial alto (edificios con estructura metálica protegida, instalaciones
calorifugadas o falsos techos con amianto) están expuestas a unos riesgos
mayores en función de la ubicación, accesibilidad y acciones que se realicen
sobre estos materiales, sin que se pueda precisar tampoco la magnitud de
este riesgo.

§ La población trabajadora más expuesta es el personal de mantenimiento de
los edificios que contienen materiales de riesgo potencial alto y el personal de
las empresas de rehabilitación y de derribos de estos edificios que no
apliquen las medidas legalmente establecidas.
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4. Cuerpo legal internacional. Un marco comparativo

4.1. Introducción

La política de prevención de los riesgos ocasionados por la inhalación de fibras
de amianto ha ido variando en el tiempo a medida que el avance en los
conocimientos médicos han ido certificando su peligrosidad. En el cuadro 4.1 se
pueden observar los vínculos cronológicos entre los inicios de utilización del
amianto a finales del siglo XIX, los primeros casos de enfermedad y los primeros
reglamentos de protección de los trabajadores.

Cuadro 4.1. Cronología del inicio del uso industrial del amianto, los avances en el
conocimiento médico y los inicios de un cuerpo legislativo de protección
Año Hechos relevantes Primeras legislaciones
1847 Canadá

Descubrimiento del primer yacimiento de amianto.
1868 Italia

Explotación industrial de sus minas.
1877 Canadá

Explotación industrial de sus minas.
1883 Sudáfrica

Explotación industrial de sus minas.
1885 Rúsia

Explotación industrial de sus minas.
1900 Reino Unido

Murray identifica el primer caso de asbestosis.
1914 Estados Unidos de América

La compañía de seguros Prudential Insurance de
Nueva York se niega a cubrir los riesgos
relacionados con los trabajos con amianto.

1931 Reino Unido
Primer país que toma medidas reglamentarias
para limitar la exposición profesional al amianto.

1945 Francia
Se reconoce la asbestosis como enfermedad
profesional.

1946 EUA
Primera legislación de protección que fija un
valor límite de fibras al aire (15 fibras/cm3).

1955 Reino Unido
Doll establece la relación entre la exposición al
amianto y el cáncer de pulmón.

1960 Sudáfrica
Wagner atribuye a la exposición al amianto el
mesotelioma pleural.

1961 España
Se reconoce la asbestosis como enfermedad
profesional.

1977 OMS
Clasifica el amianto dentro de la categoría de los
agentes cancerígenos para las personas.

1986 OIT
Convenio internacional sobre la utilización del
amianto en condiciones de seguridad
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Como se puede observar, inicialmente el problema del amianto se valoraba
únicamente como un problema de salud laboral. Por lo tanto, las medidas que se
tomaron pasaban por la reducción de las exposiciones de los trabajadores y la
aceptación de sus efectos sobre las personas como enfermedad profesional.

Un hito en esta primera fase de reconocimiento del problema es la redacción en
1986 del Convenio 162 sobre el asbesto por parte de la Organización
Internacional del Trabajo. Hasta la actualidad, el Convenio ha sido ratificado por
26 países1, entre los cuáles se encuentra a faltar muchos de los más
desarrollados (Francia, Italia, Estados Unidos) que, como veremos, ya
desplegaron con anterioridad una legislación más restrictiva que la del mismo
convenio. Sin embargo, la poca respuesta en las ratificaciones ha frenado su
aceptación por países en vías de desarrollo donde las condiciones de trabajo son
muy precarias. El Convenio 162 fue complementado por la Recomendación 172
sobre el asbesto, también de la OIT publicada en 1986.

A partir de los años 80 se observa la dificultad de proteger a los trabajadores
únicamente con técnicas de seguridad y varios países empiezan a prohibir el uso
del amianto en sus territorios. Inicialmente se prohibió el uso de las variedades
más peligrosas para la salud (crocidolita y anfíboles) para, ya en la década de los
90, entrar en la lenta prohibición del crisotilo. Este último aspecto ha centrado el
debate estratégico de la última década. Así, algunos países se decidieron por la
prohibición total (Dinamarca, Francia, Alemania) y otros (España, Portugal,
Grecia), liderados por países como Canadá2, optaron por el “uso controlado” del
crisotilo. Finalmente, esta última opción ha visto su fin en el momento que la Unión
Europea decidió la prohibición total del uso del amianto a partir del año 2005.
España se ha avanzado a esta fecha con la reciente aprobación de la Orden que
pone fin a la comercialización del amianto en diciembre de 2002.

Cuadro 4.2. Cronología de las prohibiciones más significativas de las variedades de
amianto

Año País

1983 Islandia introduce prohibiciones con excepciones en todos los tipos de amianto (revisada 1996)

1984 Noruega introduce prohibiciones con excepciones en todos los tipos de amianto (revisada 1991)

1983 La Comunidad Económica Europea publica una Directiva en la que prohibe el uso de crocidolita

1984 España prohibe el uso de crocidolita

1986 Dinamarca introduce prohibiciones con excepciones sobre el crisotilo (entró en vigor en 1993)

1986 Suecia introduce la primera de una serie de prohibiciones en varios usos del crisotilo (revisada
1996)

                                                
1 Alemania, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Croacia,
Ecuador, Eslovenia, España (1990), Federación de Rusia, Finlandia, Guatemala, Macedonia, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Suecia, Suiza, Uganda, Uruguay y Yugoslavia.
2 Por ejemplo, centrada en la reciente batalla legal que ha presentado Canadá cuando Francia prohibió el uso de
crisotilo en 1996.
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1989 Estados Unidos de America, prohibición por parte de la EPA de todos los usos de amianto

Cuadro 4.2. Cronología de las prohibiciones más significativas de las variedades de
amianto

Año País

1989 Suiza prohibe la crocidolita, amosita y crisotilo (con algunas excepciones)

1991 La Comunidad Económica Europea publica una Directiva en la que prohibe el uso de los
anfíboles y limita el uso del crisotilo

1992 Finlandia prohibe el crisotilo

1992 Italia prohibe el crisotilo

1993 Alemania prohibe el crisotilo

1993 España prohibe los anfíboles

1994 Francia prohibe los anfíboles

1996 Francia prohibe el crisotilo

1998 Bélgica prohibe el crisotilo

1999 La Unión Europea publica una Directiva en la que prohibe el uso del crisotilo antes del 2005

1999 Reino Unido prohibe el crisotilo

2000 Irlanda prohibe el crisotilo

2001 España prohibe el crisotilo a partir de diciembre de 2002

Paralelamente, varios países empezaron a introducir prohibiciones a diversas
aplicaciones del amianto en el sector de la construcción. Las primeras
prohibiciones afectaron a las aplicaciones que liberaban más fibras y que por lo
tanto tenían más riesgo para los operarios (por ejemplo, los proyectados) y
posteriormente se ha pasado a prohibir lentamente las otras aplicaciones que
tenían las fibras más fijadas (por ejemplo, el fibrocemento).

Cuadro 4.3. Cronología de las prohibiciones más significativas del uso del amianto
en la construcción

Año País
1972 Dinamarca prohibe el amianto como aislamiento

1975 Suiza prohibe el amianto proyectado

1975 Estados Unidos de América prohibe el amianto proyectado

1978 Francia prohibe el amianto proyectado

1978 Holanda prohibe el amianto proyectado

1979 Alemania prohibe el amianto proyectado

1980 Bélgica prohibe el amianto proyectado

1984 España prohibe el amianto proyectado

1986 Reino Unido prohibe el amianto proyectado

1987 Dinamarca prohibe todos los usos, incluido el fibrocemento

1989 Estados Unidos de America, prohibición por parte de la EPA de todos los usos de amianto

1991 La Comunidad Económica Europea publica una Directiva donde prohibe el uso del crisotilo en
productos para aislamiento de densidad inferior a 1g/cm3

1992 Italia, prohibe todos los usos, incluido el fibrocemento

1993 Holanda, prohibe todos los usos
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1993 España prohibe el uso del crisotilo en productos para aislamiento de densidad inferior a 1g/cm3

1996 Francia, prohibe todos los usos, incluido el fibrocemento

2001 España prohibe todos los usos, incluido el fibrocemento

Sin embargo, haber alcanzado la prohibición total del amianto no significa
terminar con toda la problemática. Así lo han comprendido países como Estados
Unidos, Francia, Suiza o Italia que han tomado medidas para solucionar las
problemáticas generadas por el amianto ya instalado en los edificios durante los
años de su utilización masiva (prácticamente todo el siglo XX).
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4.2. Los diferentes enfoques

4.2.1. Prohibición del amianto. Estado de la cuestión

En la actualidad hemos alcanzado la última fase de las prohibiciones de todas las
clases de amianto en todos los países desarrollados. En el caso de la Unión
Europea, el último Dictamen del Comité Económico y Social sobre «El
amianto»1 establece claramente la política comunitaria:

1.2 En varios dictámenes anteriores sobre el amianto y la legislación
comunitaria correspondiente, el Comité ha apoyado la opinión de la Comisión
de que todos los tipos de amianto son carcinógenos. También ha mantenido
que «no es posible establecer niveles de exposición “seguros” para las
propiedades nocivas del amianto (…) Incluso una dosis muy baja puede
provocar cáncer. Por lo tanto, la única solución verdaderamente “segura” es
prohibir el amianto (…)».

Como se desprende del mismo Dictamen, en ese momento, solamente tres
países comunitarios frenaban el camino a una prohibición más rápida: Grecia,
Portugal y España. La situación quedaba reflejada en el mismo Dictamen del
Comité Económico y Social:

1.5 Nueve Estados miembros (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Italia, los Países Bajos y Suecia) acaban de imponer una prohibición
(con excepciones) a la primera utilización (producción, transformación, venta,
importación y comercialización) del amianto. Irlanda y Luxemburgo están en
principio a favor de una prohibición. El gobierno del Reino Unido está
actualmente en fase de consulta para introducir una prohibición. Los gobiernos
de Grecia, Portugal y España, países que cuentan con importantes industrias
de amianto-cemento, siguen conformes con el estado de cosas actual. Estos
últimos afirman que no aceptan las razones científicas en las que se basa la
posición de los demás Estados miembros y ponen de manifiesto los efectos
económicos negativos de la prohibición.

La opinión del Dictamen se recogió en la Directiva 1999/77/CE de la Comisión,
de 26 de Julio de 1999, por la que se adaptaba al progreso técnico por sexta vez
el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y
preparados peligrosos (amianto). (DOCE L 207 – 6.8.1999) y establecía una
fecha máxima (2005) para la prohibición definitiva en aquellos países que no lo
habían hecho anteriormente. Hasta el momento, Irlanda, Reino Unido y España ya
han decretado la prohibición.

                                                
1 Dictamen del Comité Económico y Social sobre «El amianto» (1999/C 138/09 de 18.5.1999).
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Cuadro 4.4. Referencia de las principales limitaciones y prohibiciones a la
comercialización del amianto

País Prohibición

Alemania Bekanntmachung der Neufassung der Gefahrstoffverordnung. Vom 15. November 1999
[BGBI. I S. 2233]

Austria Asbestverordnung BGB1Nr. 324/1990 Änderung BGB1. Nr. 450/1994

Bélgica Arrêté royal du 3 février 1998, limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de
certaines substances et préparations dangereuses (amiante) [Moniteur belge 21.2.1998]

Dinamarca Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 24, september 1986 om asbest

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 17. Maj 1998 om ændring af bekendtgørelse
om asbest

España Orden de 7 de Diciembre de 2001. Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
Noviembre, que impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos. Prohibe la comercialización y la utilización de cualquier variedad de
amianto (BOE num 299 – 14.12.2001)

Estados
Unidos de
América

EPA Asbestos Ban and Phaseout Rule (40 CFR 763 subpart I)

Finlandia Valtioneuvoston päätös asbestityöstä N:o 1380/1994 Annettu Helsingissä 21 päivänä
joulukuuta 1994

Valtioneuvoston päätös asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistuksen, maahantuonnin,
myymisen ja käyttöön ottamisen kieltämisestä N:o 852/1992 Annettu Helsingissä 27 päivänä
elokuuta 1992

Francia Décret nº 96-1133 du 24 décembre 1996, relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en
aplication du code du travail et du code de la consommation (JO 26.12.1996)

Irlanda European Communities (Dangerous Substances and Preparations) (Marketing and Use)
Regulations, 2000

European Communities (Dangerous Substances and Preparations) (Marketing and Use)
Regulations, 1998

Islandia Reglugerô nr. 870/2000 um takmarkanir á innflutningi, notkun og meôhöndlun asbests

Úr reglum nr. 379/1996, um asbest

Italia Legge 27 marzo 1992, n. 257. Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
(GUSO 13.4.1992)

Noruega FOR 1991-08-16 nr 600: Forskrift om asbest

Países Bajos Asbest-verwijderingsbesluit en wijziginsbesluiten; Ministerie van VROM; Staatsblad 1993,
290, Staatsblad 1998, 171, Staatsblad 2000, 445

Portugal Decreto-Lei n.º 228/94 de 13 de Setembro

Reino Unido The Asbestos (Prohibitions) (Amendment) Regulations 1999 [Statutory Instrument 1999 No.
2373]

Suecia Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om asbest. Beslutad den 5
december 1996 (AFS 1996:13)

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna râd om tillämpningen av föreskrifterna om asbest
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Cuadro 4.4. Referencia de las principales limitaciones y prohibiciones a la
comercialización del amianto

País Prohibición

Suiza Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement 814.013 du 9 juin 1986
(Etat le 6 mars 2001)

Unión
Europea

Directiva 1999/77/CE de la Comisión, de 26 de Julio de 1999, por la que se adapta al
progreso técnico por sexta vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y
preparados peligrosos (amianto). (DOCE L 207 – 6.8.1999)
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4.2.2. Reglamentación general de los trabajos con amianto

A partir de los años 80 la mayoría de países incorporó un marco legal muy
estricto para proteger a los trabajadores que trabajan con fibras de amianto. Los
reglamentos que se publicaron resolvieron en su mayor medida los riesgos
producidos en las industrias fijas (fábricas de trenzados, fibrocemento, etc.).

La mayoría de estos reglamentos establece:

§ unos límites de exposición

§ unos métodos de evaluación y control de ambiente de trabajo

§ unas medidas técnicas de prevención (más o menos reglamentadas
según el país)

§ unos medios de protección personal

§ unas normas de higiene del lugar de trabajo

§ unas revisiones médicas periódicas de los trabajadores

§ la necesidad de informar a los trabajadores de los riesgos

4.2.3. El amianto en la industria de la construcción. Tendencias

Sin embargo, inmediatamente, la mayoría de países advirtieron que además de
proteger a los trabajadores de las industrias de manufacturas debía establecerse
un reglamento de protección de los trabajadores que manipulaban amianto o sus
derivados en trabajos de construcción, de estructuras y de instalaciones. A partir
de la Directiva 83/477/CEE todas estas medidas deben ser incorporadas
mediante el plan de trabajo en trabajos de derribo, trabajos de retirada de
amianto en edificios y trabajos de mantenimiento en edificios.
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Cuadro 4.5. Referencia de los principales reglamentos para trabajos con amianto

País Reglas técnicas para trabajos con amianto

Alemania TRGS 519 Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

Austria Bauarbeiterschutzverordnung BGB1. Nr. 340/1994

Bélgica Art. 148decies2.5.9 du Réglement général pour la protection du travail, titre II. (art
28-183), 11 février 1946 [AR 1991-07-22/30, art. 2, 034]

Dinamarca Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 17. Maj 1998 om ændring af
bekendtgørelse om asbest

At-meddelelse Nr. 3,01,6 Oktober 1999 (Erstatter: Marts 1996) Nedrivning,
reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggmaterialer

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 24, september 1986 om asbest

España Orden de 26 de Julio de 1993. por la que se modifican los artículos 2º, 3º y 13
de la Orden de 31 de Octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento
sobre Trabajos con Riesgo de Amianto y el artículo 2º de la Orden de 7 de
Enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado
Reglamento. (BOE, 186 - 5.8.1993)

Orden 7 de Enero de 1987, Normas complementarias del Reglamento sobre
trabajos con riesgo de amianto. (BOE, 13 - 15.1.1987)

Orden 31 de Octubre de 1984, Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto. (BOE, 267 - 7.11.1984)

Estados Unidos
de América

OSHA Construction Industry Standard for Asbestos (29 CFR 1926.1101)

EPA Worker Protection Rule (40 CFR 763 subpart G)

Finlandia Valtioneuvoston päätös asbestityöstä N:o 1380/1994 Annettu Helsingissä 21
päivänä joulukuuta 1994

Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä
menetelmistä ja laitteista annetun päatöksen muuttamisesta. N:o 231/1990
Annetu Tampereella 14 päivänä joulukuuta 1989; N:o 176/1992 Annetu
Tampereella 10 päivänä helmikuuta 1992

Francia Décret nº 96-98 du 7 février 1996, modifié par le décret nº 96-1132 du 24
décembre 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'inhalation de poussières d'amiante (JO 8.2.1996, 26.12.1996)

Irlanda European Communities (Protection of Workers) (Exposure to Asbestos)
(Amendment) Regulations, 2000

European Communities (Protection of Workers) (Exposure to Asbestos)
(Amendment) Regulations, 1993

European Communities (Protection of Workers) (Exposure to Asbestos)
Regulations, 1989

Islandia Reglugerô nr. 870/2000 um takmarkanir á innflutningi, notkun og meôhöndlun
asbests

Úr reglum nr. 379/1996, um asbest
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País Reglas técnicas para trabajos con amianto

Italia Decreto ministeriale 14 maggio 1996. Normative e metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti
dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante:
"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" (GUSO 25.10.1996)

Decreto Ministerio della Sanitá 6 settembre 1994. Normative e metodologie
tecniche di applicazione dell'art. 6, terzo comma, e dell'art. 12, secondo comma,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa ala cessazione dell'impiego
dell'amianto (GUSO 20.9.1994)

Noruega FOR 1991-08-16 nr 600: Forskrift om asbest

Países Bajos Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid
(Arbeidsomstandinghedenbesluit), Staatsblad 1997, 60

Portugal Decreto-Lei n.º 389/93 de 20 de Novembro

Decreto-Lei n.º 284/89 de 24 de Agosto

Portaria n.º 1057/89 de 7 de Dezembro

Reino Unido The Control of Asbestos at Work (Amendment) Regulations 1998 [Statutory
Instrument 1998 No. 3235]

The Control of Asbestos at Work (Amendment) Regulations 1992 [Statutory
Instrument 1992 No. 3068]

The Control of Asbestos at Work Regulations 1987 [Statutory Instrument 1987
No. 2115]

Suecia Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om asbest. Beslutad den 5
december 1996 (AFS 1996:13)

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna râd om tillämpningen av föreskrifterna om
asbest

Suiza Directive CFST no 6503 relative à l'amiante floqué et autres matériaux à base
d'amiante faiblement aggloméré (amiante FA)

Unión Europea Directiva 91/382/CEE del Consejo de 25 de Junio de 1991 por la que se
modifica la Directiva 83/477/CEE sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo
(segunda directiva particular con arreglo al artículo 8 de la Directiva
80/1107/CEE). (DOCE L 206 – 29.7.1991)

Se ha demostrado repetidamente que éste es uno de los puntos delicados de la
legislación ya que el plan de trabajo es difícil de implantar en toda la variedad de
situaciones del sector de la construcción. La opinión del Comité Económico y
Social1 es clara:

6.6 En lo que se refiere a la demolición y el mantenimiento, el Comité señala
con preocupación que los grupos profesionales que más riesgo corren en la
actualidad son aquellos que trabajan con amianto en tareas de reparación,
mantenimiento, renovación, demolición y retirada. Su exposición es a menudo
más casual que deliberada y, a diferencia de los fabricantes e instaladores de

                                                
1 Op. Cit. Dictamen…
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dichos productos que ya sufren una elevada incidencia de accidentes y
enfermedades, los trabajadores dedicados a labores de mantenimiento y
demolición se ven expuestos a materiales en peores condiciones. Muchos de
ellos son trabajadores autónomos. Debido a la movilidad de su trabajo,
raramente ven un inspector de trabajo. La protección de la salud y la seguridad
de estos trabajadores requiere una regulación eficaz de las empresas que los
emplean (incluido un sistema eficaz de autorización y evaluación de la calidad),
una regulación apropiada y detallada de las condiciones de trabajo y una
aplicación efectiva de esta normativa, incluido un número suficiente de
inspecciones por parte de las autoridades públicas. El Comité no está
satisfecho con la aplicación actual de la legislación comunitaria sobre
seguridad. Por ello insta a la Comisión a que coopere con las autoridades
nacionales para mejorar la situación y a que, si esta cooperación no
desemboca en mejoras importantes en un futuro próximo, presente propuestas
de medidas para poner remedio a estos problemas.

En este mismo sentido se posiciona el Consejo de la Unión Europea en sus
Conclusiones de 7 de Abril de 19981:

Señala:
d) que algunos Estados miembros han abordado el problema de la exposición imprevista
al amianto obligando a los empresarios, y en algunos casos a los propietarios de los
edificios, a investigar su presencia.
2. El Consejo también observa que:
a) los riesgos más elevados son en la actualidad los que corren los trabajadores que
participan en la retirada del amianto, y los trabajadores que durante su trabajo encuentran
amianto de improviso, en particular en el mantenimiento y reparación de edificios,
fábricas, buques y trenes.

Algunos países han desarrollado protocolos específicos para el desamiantado de
edificios. En ellos se especifica de una manera detallada los medios de
prevención y protección que se deben utilizar. En este sentido, un punto clave de
las metodologías de intervención en edificios es establecer cuando se justifica
una actuación en un edificio afectado y ante todo establecer de una manera clara
los parámetros de aceptación del trabajo realizado. Por ejemplo, tanto los
reglamentos franceses2 como italianos3 recogen en su metodología cuadros de
decisión en los que la valoración ambiental se complementa con un
reconocimiento exhaustivo de los espacios.

                                                
1 Conclusiones del Consejo, de 7 de Abril de 1998, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al amianto (98/C 142/01 – 7.5.1998).
2 Décret nº 96-97 du 7 février 1996, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (JO 8.2.1996).
3 Decreto Ministerio della Sanitá 6 settembre 1994. Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, terzo
comma, e dell'art. 12, secondo comma, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa ala cessazione dell'impiego
dell'amianto (GUSO 20.9.1994).
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Por otro lado, países como Bélgica1, Estados Unidos de América2, Francia3 o
Suiza4 han desarrollado un sistema oficial de homologación de las empresas de
desamiantado de edificios con el objetivo de elevar la calidad de los trabajos y de
mejorar las medidas de seguridad de los trabajos.

No obstante, estos reglamentos se han demostrado inoperativos si no existe un
conocimiento relativamente completo de los riesgos previsibles dentro de los
edificios. Para complementar estas maneras de actuar se han impulsado
inventarios o censos de edificios en varios países. Para realizar estos inventarios
se ha preparado una metodología de inspección que recoge los materiales de
riesgo y los puntos a inspeccionar. El censo se ha planteado de una forma total en
países como Italia5, centrado en las escuelas en Estados Unidos de América6 o
buscando materiales de riesgo concretos (calorifugaciones, cielos rasos y
flocados) en Francia7. El Dictamen citado del Comité Económico y Social8

plantea el censo de edificios como una necesidad imprescindible de conocer
para poder actuar desde la seguridad:

6.7 Algunos Estados miembros (Francia, Alemania y los Países Bajos) ya
disponen de registros de edificios que contienen amianto o han recabado datos
pertinentes. Como primer paso, la Comisión podría llevar a cabo un estudio de
los motivos subyacentes y las experiencias adquiridas con estos esfuerzos
realizados a nivel nacional y evaluar la utilidad práctica y el valor de un registro
de estas características. Sobre esta base, el Comité insta a la Comisión a que
examine la viabilidad de una propuesta para elaborar en cada Estado miembro
un registro de edificios e instalaciones que contengan amianto.

6.8. También es necesario que en las legislaciones nacionales se exija a los
propietarios de los edificios que, en colaboración con los ocupantes, elaboren

                                                
1 Arrêté royal du 4 mai 1999, fixant les conditions d'agrément des entreprises visées à l'article 148decies 2.5.9.3.4 du
Réglement général pour la protection du travail [Moniteur belge 24.06.1999].
2 EPA Model Acredited Plan (40 CFR 763 subpart E, Appendix C).
3 Arrêté du 14 mai 1996, modifié par arrêté du 14 mai 1997, relatif aux règles techniques que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante (JO 23.5.1996, 23,5,1997) --- Instruction
nº 97-10 du 4 juillet 1997, relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 14 mai 1997, rendant obligatoire la qualification
des entreprises pour le retrait et le confinement de l'amiante friable.
4 Directive CFST no 6503 relative à l'amiante floqué et autres matériaux à base d'amiante faiblement aggloméré
(amiante FA).
5 Art. 12, quinto comma della Legge 27 marzo 1992, n. 257. Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
(GUSO 13.4.1992) --- Decreto Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. Atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (GUSO 26.10.1994).
6 EPA AHERA Regulations (40 CFR 763 subpart E) - Asbestos-Containing Materials in Schools.
7 Décret nº 96-97 du 7 février 1996, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (JO 8.2.1996) --- Arrêté du 7 février 1996, relatif aux modalités
d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures
d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (JO 8.2.1996) --- Décret nº97-855 du 12 septembre 1997, modification
du décret nº 96-97 du 7 février 1996 (JO 19.9.1997).
8 Op. Cit. Dictamen…
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un plan de detección del amianto presente en sus inmuebles en el que, por
ejemplo, mediante la realización de controles, se garantice que ningún
trabajador empiece a trabajar sin conocer la presencia de amianto.

La mayor parte de los países de la Unión Europea están dando contenido a sus
legislaciones para aumentar la protección de la salud de los trabajadores
siguiendo el camino marcado por la Directiva 89/391/CEE1, relativa a la
aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
de los trabajadores en el trabajo. Esta Directiva se complementa en el ámbito de
la construcción con la Directiva 92/57/CEE2, que establece las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción, temporales o móviles. En este marco legal aparece la figura del
coordinador de seguridad en la fase de proyecto y en la fase de ejecución de la
obra que debe ser una de las figuras claves para detectar riesgos y avanzar en la
aplicación de la normativa específica de los trabajos con amianto.

En España, aun teniendo acotada en tiempo la fabricación y la comercialización
de productos con amianto, la recien aprobada ley deja sin evaluar todo el amianto
colocado en los edificios apuntando que “seguirá estando permitido hasta su
eliminación o el fin de su vida útil”. Así es que queda todavía una parte importante
que legislar, en cuanto a inventarios, censos, y demás protocolos, que definan
qué hacer y cómo hacer con el amianto que tenemos en nuestros edificios que es,
sin lugar a duda, el mayor de los riesgos.

                                                
1 En Estado español transpuesta mediante la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
2 En el Estado español transpuesta por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
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4.2.4. El amianto como residuo

En la legislación de todos los países no existe discusión: el amianto es un residuo
tóxico y peligroso o, en el lenguaje más utilizado en las últimas normativas, es un
residuo especial (en la Unión Europea a partir de la Directiva 91/689/CEE). Sin
embargo han existido diferencias por lo que respecta a los residuos de
fibrocemento.

Cuadro 4.6. Clasificación y tipo de vertido de los residuos de amianto en algunos
países de la UE1 hasta julio de 2001

Alemania Bélgica Dinamarca Francia Holanda Reino Unido

Residuos de
amianto
débilmente
ligados

Primera
estabilización
in situ,
después en
dobles sacos
o bidones se
dispone en
una zona
monomaterial
dentro de un
vertedero de
residuos
urbanos

Residuo
peligroso,
primera
estabilización,
después en
dobles sacos
dentro de un
vertedero de
categoría 1
(residuos
especiales)

Residuo
peligroso, en
bidones
cerrados, a la
estación
nacional
centralizada
de tratamiento
de residuos
peligrosos y
vertido
controlado

Residuo
industrial
especial, en
dobles sacos,
después
vertido de
clase I en una
zona
monomaterial

Residuo
peligroso, en
embalaje
estanco o
contenedor
cerrado,
después
almacenaje
en un
vertedero
autorizado
controlado

Residuo
peligroso, en
doble
embalaje,
después
zona amianto
dentro de un
vertedero
para residuos
urbanos

Fibrocemento
en mal estado

En dobles
sacos o
bidones se
dispone en
una zona
monomaterial
dentro de un
vertedero de
residuos
urbanos

En la región
balona, a
vertedero de
categoría 2

En dobles
sacos,
después
vertido
especial
autorizado

Residuo
inerte, vertido
de clase III en
una zona
monomaterial

Residuo
industrial, en
embalaje
estanco o
contenedor
cerrado,
después
almacenaje
en vertedero
autorizado

Residuo
peligroso, en
doble
embalaje,
después
zona amianto
dentro de un
vertedero
para residuos
urbanos

Fibrocemento En dobles
sacos o
bidones se
dispone en
una zona
monomaterial
dentro de un
vertedero de
residuos
urbanos

Vertedero de
categoría 3

Vertido
clásico de
inertes

Residuo
inerte, vertido
de clase III en
una zona
monomaterial

Residuo
industrial, en
embalaje
estanco o
contenedor
cerrado,
después
almacenaje
en vertedero
autorizado

En embalaje
simple,
después
zona amianto
dentro de un
vertedero
para residuos
urbanos

Esta situación francamente desigual ha cambiado después de la reciente
publicación de la Decisión 2001/573/CE de 23 de julio de 2001 en la que se
                                                
1 BOLLMANN, Martina; BUTTENWIESER, Isabelle; CANELA, Daniel; CHEVET, Hélène; FAVENEC, Myriam; RUBAUD,
Marcel: “Les déchets d’amiante en Europe”. Cahiers du CSTB, 2895 Livraison 371 de Julio-Agosto de 1996, pp. 1-
64.

RUBAUD, Marcel; CHEVET, Hélène: “La gestion des déchets en France et en Europe” CSTB Magazine , 95 de Junio
de 1996, pp. 25-28.
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cataloga la partida "17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto"
como residuo peligroso incorporando así al fibrocemento. Esta decisión entra en
vigor el 1 de enero de 2002.
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4.3. Amianto en la construcción. Nuestro marco legal

A continuación se recoge una recopilación de la legislación que afecta
directamente la actividad del sector de la construcción desde la óptica
comunitaria, estatal y autonómica (Comunidad Autónoma de Cataluña). Se ha
optado por una recopilación histórica y en orden cronológico para observar el
camino recorrido y poder advertir el camino a recorrer.

La complejidad de normas que de una manera u otra afectan al amianto se puede
estructurar de la siguiente manera:

Legislación dirigida al respeto del medio ambiente y a la protección de
la salud de las personas

§ Limitaciones a los usos del amianto

- Clasificación, embalaje y etiquetado

- Limites a la comercialización

§ Reducción de la contaminación de amianto en el aire

- Contaminación atmosférica en general

- Estudios de Impacto Ambiental

- Específicas para el amianto

Legislación dirigida a la seguridad y a la protección de la salud de los
trabajadores

§ Salud laboral

- Riesgos a la exposición a diversas substancias peligrosas

- Legislación exclusivamente dedicada a los riesgos a la exposición de
amianto

§ Normativa voluntaria asociada a los trabajos de amianto

Legislación referida a los residuos de amianto

Como se puede observar, se ha diferenciado aquel conjunto de normas que
ponen límites al amianto de una forma general, aquel dedicado a salud laboral y
un apartado final dedicado a los residuos. Esta estructura se repite tres veces en
los apartados siguientes, dedicados a la Unión Europea, al Estado español y a la
Comunidad Autónoma de Cataluña.
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4.3.1. Legislación comunitaria de la Unión Europea

4.3.1.1. Legislación dirigida al respeto del medio ambiente y a la protección de la salud
de las personas

Limitaciones a los usos del amianto

a) Clasificación, embalaje y etiquetado

Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de Junio de 1967, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y
etiquetado de las sustancias peligrosas. (DOCE B 196 – 16.8.1967).

Directiva base para la identificación de sustancias
peligrosas, en el año 1967 no se indica el amianto.

Directiva 79/831/CEE del Consejo, de 18 de Septiembre de 1979, por la que se modifica por sexta
vez la Directiva 67/548/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas. (DOCE L 259 – 15.10.1979).

Modifica la clasificación de sustancias peligrosas e
introduce por primera vez los conceptos:

l ) cancerógenos: las sustancias o preparados que , por
inhalación , ingestión o penetración cutánea puedan
producir el cáncer o aumentar su frecuencia;

m ) teratógenos;

n ) mutágenos.

Directiva 88/379/CEE del Consejo, de 7 de Junio de 1988, sobre la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas a la
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (DOCE L 187 – 16.7.1988).

Establece las concentraciones límite de los preparados
que puedan producir efectos carcinogénicos.

Directiva 91/325/CEE de la Comisión, de 1 de Marzo de 1991, por la que se adapta, por
duodécima vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de
clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas. (DOCE L 180 – 8.7.1991).
[Este texto ya no está en vigor].

Toda sustancia que contenga impurezas o aditivos
clasificados como carcinógenos y etiquetados con R 45
se clasificará también como carcinógena y etiquetará
con R 45 siempre que la concentración de dichas
impurezas o aditivos sea igual o superior a:

 - la concentración de la impureza o aditivo que se
especifique en el Anexo I, o

 - la concentración de 0,1%, en caso de que la impureza
o el aditivo figuren en el Anexo I sin límite de
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concentración. No obstante, esta regla general no se
aplicará al amianto hasta que no se haya fijado un límite
de concentración en el Anexo I. Las sustancias que
contengan impurezas de amianto se clasificarán y
etiquetarán conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 5, o

 - la concentración de 0,1%, en caso de que la impureza
o el aditivo no figuren en el Anexo I.

Directiva 92/32/CEE del Consejo, de 30 de Abril de 1992, por la que se modifica por séptima vez
la Directiva 67/548/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas.
(DOCE L 154 – 5.6.1992).

Directiva que introduce profundos cambios en la Directiva
67/548/CEE

Directiva 2001/59/CE de la Comisión, de 6 de Agosto de 2001, por la que se adapta, por vigésima
octava vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje
y etiquetado de las sustancias peligrosas. (DOCE L 225 – 21.8.2001).

Anexo 1A

Amianto: Carc. Cat. 1; R45; T; R48/23

1.7.2.1. Clasificación de las sustancias que contienen
impurezas, aditivos o determinados constituyentes

En los casos en que se compruebe la existencia de
impurezas, aditivos o determinados constituyentes en
las sustancias, éstos deberán tenerse en cuenta si su
grado de concentración es superior o igual a los límites
establecidos:

- 0,1 % para las sustancias clasificadas como muy
tóxicas, tóxicas, carcinogénicas (categoría 1 o 2),
mutagénicas (categoría 1 o 2), tóxicas para la
reproducción (categoría 1 o 2), o peligrosas para el
medio ambiente (a las que se haya asignado el símbolo
"N", para el medio acuático, peligrosas para la capa de
ozono),

- 1 % para las sustancias clasificadas como nocivas,
corrosivas, irritantes, sensibilizantes, carcinogénicas
(categoría 3), mutagénicas (categoría 3), tóxicas para la
reproducción (categoría 3), o peligrosas para el medio
ambiente (a las que no se haya asignado el símbolo "N",
es decir, nocivas para los organismos acuáticos, pueden
causar efectos perjudiciales a largo plazo),

a menos que en el anexo I se hayan fijado valores
inferiores.

A excepción de las sustancias enumeradas
específicamente en el anexo I, la clasificación debe
realizarse de acuerdo con los requisitos de los artículos
5, 6 y 7 de la Directiva 1999/45/CE del Consejo.
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En el caso del amianto (650-013-00-6), no se aplicará
esta regla general hasta que se fije un límite de
concentración en el anexo I. Las sustancias que
contengan amianto se clasificarán y etiquetarán
conforme a los principios del artículo 6 de la presente
Directiva.

b) Limites a la comercialización

Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de Julio de 1976, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos. (DOCE L 262 –
27.9.1976).

La presente Directiva es la base para establecer
restricciones de comercialización y empleo, en los
Estados miembros de la Comunidad, de las sustancias y
preparados peligrosos que se consideren a partir del
conocimiento científico de cada momento. En este
primer documento no se incluye el amianto.

Directiva 83/478/CEE del Consejo, de 19 de Septiembre de 1983, por la que se modifica por
quinta vez (amianto) la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos. (DOCE L 263 –
24.9.1983).

Se prohibe la comercialización de la crocidolita y se
establece un sistema de etiquetado de todos los
productos que contengan amianto.

Directiva 85/610/CEE del Consejo, de 20 de Diciembre de 1985, por la que se modifica por
séptima vez (amianto) la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos. (DOCE L 375 –
31.12.1985).

Se prohibe la comercialización de crisotilo y anfíboles en
los usos siguientes: juguetes; materiales o preparados
destinados a aplicarse por pulverización; sin embargo,
los Estados miembros podrán permitir en su territorio
compuestos bituminosos que contengan amianto y que
estén destinados a aplicarse por pulverización en los
bajos de vehículos para protegerlos contra la corrosión;
productos terminados en forma de polvo, vendidos al
público al por menor; artículos para fumadores como
pipas, pitilleras y petacas; filtros catalíticos y
dispositivos de aislamiento destinados a aparatos de
calefacción que utilicen gas licuado; pinturas y barnices.

Directiva 91/659/CEE de la Comisión, de 3 de Diciembre de 1991, por la que se adapta por
primera vez al progreso técnico el Anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
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Miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (amianto). (DOCE L 363 – 31.12.1991).

Se prohibe el usos de los anfíboles y se prohibe el uso
del crisotilo en: a) juguetes; b) materiales o preparados
destinados a aplicarse por pulverización; c) productos
terminados en forma de polvo, vendidos al público al por
menor; d) artículos para fumadores como pipas, pitilleras
y petacas; e) filtros catalíticos y dispositivos de
aislamiento destinados a aparatos de calefacción que
utilicen gas licuado; f) pinturas y barnices; g) filtros para
líquidos; quedan excluidos de esta prohibición hasta el
31 de diciembre de 1994 los filtros para usos médicos; h)
material de revestimiento de carreteras en el que el
contenido de fibras sea superior al 2 %; i) morteros,
revestimientos protectores, compuestos de relleno,
compuestos selladores, juntas de ensambladura,
masillas, colas y polvos y acabados decorativos; j)
materiales de aislamiento térmico o acústico de baja
densidad (menos de 1 g/cm3); k) filtros de aire y filtros
empleados en el transporte, distribución y utilización de
gas natural y gas ciudad; l) bases y revestimientos
plásticos para recubrimiento de suelos o paredes; m)
productos textiles acabados en la forma prevista de
suministro al consumidor final, salvo los tratados para
evitar que liberen fibras. Quedan excluidos de esta
prohibición hasta el 31 de diciembre de 1998 los
diafragmas utilizados en los procedimientos de
electrólisis; n) cartón para techar.

Directiva 94/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Diciembre de 1994, por la
que se modifica por decimocuarta vez la Directiva 76/769/CEE, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos. (DOCE L 365 –
31.12.1994; corrección de errores DOCE L 43 – 21.2.1996).

Anexo I.29 Sustancias que figuran en el anexo I de la
Directiva 67/548/CEE clasificadas como carcinogénicas
de categoría 1 y o varcinogénicas de categoría 2 y
etiquetadas al menos como “tóxico (T)” con la frase de
riesgo R45: “Puede causar cáncer”, o la frase de riesgo
R49: “Puede causar cáncer por inhalación”, y citadas del
modo siguiente:

amianto (crisotilo, crocidolita, amosita, antofilita,
actinolita y tremolita)

No se podrán admitir en las sustancias y preparados
comercializados y destinados a su venta al público en
general en concentración específica igual o superior:

- bien a la fijada en el Anexo I de la Directiva
67/548/CEE,

- bien a la fijada en el punto 6 del cuadro VI del Anexo I
de la Directiva 88/379/CEE, cuando en el anexo I de la
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Directiva 67/548/CEE no figure ningún límite de
concentración.

Directiva 97/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 1997 por la que se
modifica por decimosexta vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos. (DOCE L 333 –
4.12.1997).

Directiva que refunde el anexo I parte 2. Lista A:
Sustancias carcinogénicas categoría 1: -amianto

Directiva 1999/77/CE de la Comisión, de 26 de Julio de 1999, por la que se adapta al progreso
técnico por sexta vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que
limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos
(amianto). (DOCE L 207 – 6.8.1999).

Prohibe la comercialización y la utilización de fibras de
crisotilo en los Estados miembros a más tardar el 1 de
Enero de 2005.

Reducción de la contaminación de amianto en el aire

a) Contaminación atmosférica en general

Directiva del Consejo 84/360/CEE, de 28 de Junio de 1984, relativa a la lucha contra la
contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales. (DOCE L 188 – 16.7.1984).

ANEXO I: Categorías de instalaciones industriales
sujetas a las disposiciones del artículo 3

3.2. Instalaciones de producción y de transformación de
amianto y fabricación de productos a base de amianto.

ANEXO II: Lista de las sustancias contaminantes más
importantes (con arreglo al punto 2 del artículo 4)

6. Polvo, amianto (partículas en suspensión y fibras),
fibras de vidrio y fibras minerales.

Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de Septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control
integrados de la contaminación  (DOCE L 257 – 10.10.1996).

3.2. Instalaciones para la obtención de amianto y para la
fabricación de productos a base de amianto.

Lista indicativa de las principales sustancias
contaminantes que se tomarán obligatoriamente en
consideración si son pertinentes para fijar valores límite
de emisiones

7. Amianto (partículas en suspensión, fibras).

Decisión 2000/479/CE, de la Comisión, de 17 de julio de 2000 relativa a la realización de un
inventario europeo de emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al artículo 15 de la Directiva
96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (IPPC).
(DOCE L 192 – 28.7.2000).
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ANEXO A3:  Categorías fuente y nomenclatura y código
NOSE-P que deben notificarse

* 3.2.

 Actividades del anexo 1 (categorías fuente) =
Instalaciones para la obtención de amianto y para la
fabricación de productos a base de amianto

 NOSE-P = 105.11

 Procesos NOSE-P (distribución en los grupos NOSE-P)
= Fabricación de amianto y de productos a base de
amianto (industria de productos minerales)

 SNAP 2 = 0406

b) Estudios de Impacto Ambiental

Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de Junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. (DOCE L
175 – 5.7.1985).

5. Instalaciones para la extracción de amianto así como
al tratamiento y la transformación de amianto y de
productos que contengan amianto: para los productos de
amianto-cemento, una producción anual de más de
20.000 toneladas de productos acabados; para los
materiales de fricción, una producción anual de más de
50 toneladas de productos acabados; para los demás
usos del amianto, una utilización anual de más de 200
toneladas.

Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva
85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente. (DOCE L 73 – 14.3.1997).

Anexo I

PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 1
DEL ARTÍCULO 4

5. Instalaciones para la extracción de amianto así como
el tratamiento y la transformación de amianto y de
productos que contengan amianto: para los productos de
amianto-cemento, con una producción anual de más de
20 000 toneladas de productos acabados; para los
materiales de fricción, con una producción anual de más
de 50 toneladas de productos acabados; para los demás
usos del amianto, una utilización anual de más de 200
toneladas.

c) Específicas para el amianto

Directiva 87/217/CEE del Consejo de 19 de marzo de 1987 sobre la prevención y la reducción de
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. (DOCE L 85 – 28.3.1987).

Obliga a reducir las emisiones de fibras de amianto al
aire en los trabajos de demolición de edificios o de
desamiantado y en los trabajos con productos que lo
contengan. También establece que durante los trabajos
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no se superará el valor límite de 0,1 miligramos de
amianto/mm3 de aire.

4.3.1.2. Legislación dirigida a la seguridad y a la protección de la salud de los
trabajadores

Salud laboral
La protección de la salud de los trabajadores tiene su marco básico en la Directiva 89/391/CEE,
relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de
los trabajadores en el trabajo que se complementa en el ámbito de la construcción con la
92/57/CEE, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en
las obras de construcción, temporales o móviles. En este marco legal aparece la figura del
coordinador de seguridad en la fase de proyecto y en la fase de ejecución de la obra que será una
de las figuras claves para detectar riesgos y avanzar en la aplicación de la normativa específica
de los trabajos con amianto.

a) Riesgos a la exposición a diversas substancias peligrosas

Directiva 80/1107/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1980, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y
biológicos durante el trabajo. (DOCE L 327 – 3.12.1980). [Este texto ya no está en vigor].

3 . Los Estados miembros tomarán las medidas
necesarias para asegurar:

- en cuanto a los agentes mencionados en la parte A del
Anexo II , una adecuada vigilancia del estado de salud de
los trabajadores durante el período de exposición ,

- en cuanto a los agentes mencionados en la parte B del
Anexo II , el acceso de los trabajadores y/o de sus
representantes en el lugar de trabajo a una información
apropiada sobre los peligros que representan los citados
agentes.

ANEXO I

Lista de los agentes a que se refieren el segundo guión
del apartado 1 del artículo 3 , y el apartado 1 del artículo
8

     -Amianto

ANEXO II

A. Lista de los agentes a que se refiere el primer guión
del apartado 3 del artículo 3

     1. Amianto

B . Lista de los agentes a que se refiere el segundo
guión del apartado 3 del artículo 3

     1. Amianto
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Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de Junio de 1990, relativa a la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el
trabajo (sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE). (DOCE L 196 – 26.7.1990).

Directiva específica de protección de los trabajadores
ante agentes carcinógenos. No explicita el amianto
aunque se refiere a la Directiva 67/548.

Directiva 97/42/CE del Consejo, de 27 de Junio de 1997, por la que se modifica por primera vez la
Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo (Sexta Directiva específica con
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). (DOCE L 179 – 8.7.1997).

La Directiva 90/394/CEE se modificará como sigue:

1) Se añadirá el siguiente apartado al artículo 1:

«4. Por lo que se refiere al amianto y al cloruro
monómero de vinilo, cubiertos por Directivas específicas,
se aplicarán las disposiciones de la presente Directiva
cuando éstas sean más favorables para la seguridad y
para la higiene en el trabajo.».

Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de Abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo (decimocuarta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89/391/CEE). (DOCE L 131 – 5.5.1998).

Modifica procedimientos de actualización de la Directiva
83/477/CEE

Directiva 1999/38/CE del Consejo, de 29 de Abril de 1999, por la que se modifica por segunda vez
la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo y por la que se amplía
su ámbito de aplicación a los mutágenos (DOCE L 138 – 1.6.1999).

Por lo que respecta al amianto, que es objeto de la
Directiva 83/477/CEE, se aplicarán las disposiciones de
la presente Directiva si son más favorables para la salud
y la seguridad en el trabajo.

b) Legislación exclusivamente dedicada a los riesgos a la exposición de amianto

Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 19 de Septiembre de 1983, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo
(segunda Directiva particular con arreglo al artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE). (DOCE L 263
– 24.9.1983).

Artículo 5

La proyección de amianto por medio de « flocage » debe
prohibirse.

Artículo 8

Deberán aplicarse los valores límite siguientes:

a ) concentración de fibras de amianto ( que no sean de
crocidolita ) en el aire en el lugar de trabajo: 1,00 fibra
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por centímetro cúbico medida o calculada con relación a
un período de referencia de 8 horas;

b ) concentración de fibras de crocidolita en el aire en el
lugar de trabajo: 0,50 fibra por centímetro cúbico medida
o calculada con relación a un período de referencia de 8
horas;

c ) concentración de fibras de amianto en el aire en el
lugar de trabajo en caso de mezcla de crocidolita y otras
fibras de amianto: el valor límite se sitúa a un nivel
calculado sobre la base de los valores límite previstos en
las letras a ) y b ) , teniendo en cuenta la proporción de
crocidolita y de los demás tipos de amianto en la
mezcla.

Artículo 12

1 . Antes del comienzo de los trabajos de demolición o
de retirada de amianto y/o de materiales que lo
contengan , de edificios , estructuras , aparatos e
instalaciones , así como de navíos , deberá establecerse
un plan de trabajo.

2 . El plan a que se refiere el apartado 1 deberá prever
las medidas necesarias para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.

Dicho plan debe especialmente prever:

- que el amianto y/o materiales que lo contengan sea
retirado antes de empezar las técnicas de demolición,

- que el equipo de protección individual a que se refiere la
letra a ) del apartado 1 del artículo 11 , sea suministrado
siempre que sea necesario.

Directiva 91/382/CEE del Consejo de 25 de Junio de 1991 por la que se modifica la Directiva
83/477/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al amianto durante el trabajo (segunda directiva particular con arreglo al artículo 8 de la
Directiva 80/1107/CEE). (DOCE L 206 – 29.7.1991).

2)El artículo 5 será sustituido por el texto siguiente:

«Artículo 5

Se prohibirán la proyección de amianto por atomización
y toda actividad que implique la incorporación de
materiales de aislamiento o de insonorización de baja
densidad (inferior a 1g/cm3) que contengan amianto;».

4)El artículo 8 será sustituido por el texto siguiente:

«Artículo 8

Se aplicarán los valores límite siguientes:

a)concentración de fibras de crisotilo en el aire en el
lugar de trabajo: 0,60 fibras por centímetro cúbico
medidas o calculadas en relación con un período de
referencia de ocho horas;

b)concentración de cualesquiera otras formas de amianto
puras o en mezcla, incluidas las mezclas que contengan
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crisotilo, en el aire en el lugar de trabajo; 0,30 fibras por
centímetro cúbico medidas o calculadas en relación con
un período de referencia de ocho horas.».

6)El artículo 12 quedará modificado del siguiente modo:

a)Se añadirá el siguiente párrafo en el apartado 2: «A
petición de las autoridades competentes, el plan deberá
incluir información sobre los siguientes aspectos;

-índole y duración probable de los trabajos;

-lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos;

-métodos empleados, cuando los trabajos impliquen la
manipulación de amianto o de materiales que contengan
amianto;

-características de los equipos utilizados para:

-la protección y la descontaminación del personal
encargado de los trabajos;

-la protección de las demás personas que se encuentren
en el lugar donde se efectúen los trabajos o en sus
proximidades.».

b)Se añadirá el siguiente apartado:

«3. A petición de las autoridades competentes, el plan a
que se refiere el apartado 1 deberá notificarse antes del
inicio de los trabajos previstos.».

Conclusiones 98/C del Consejo, de 7 de Abril de 1998, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto. (DOCE C 142 – 7.5.1998).

Propone la modificación de la Directiva 83/477/CEE para
adecuarla a los riesgos actuales.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al amianto durante el trabajo. (2001/C 304 E/07 – 30.10.2001).

Recoge las modificaciones que próximamente se van a
realizar en la Directiva 83/477/CEE. Especifica los
procedimientos de notificación de los trabajos. Reduce la
concentración de amianto en el aire a 0,1 fibras/cm3
(TWA) e insiste en los trabajos en edificios existentes:

Artículo 10 bis

Antes del comienzo de trabajos de demolición o
mantenimiento, los empresarios responsables de los
locales deberán adoptar –en su caso, pidiendo
información a los propietarios de los mismos– todas las
medidas necesarias para detectar materiales que puedan
contener amianto.

Si existen dudas sobre la presencia de amianto en un
material o una construcción, deberán seguirse los
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reglamentos y procedimientos relativos a la retirada de
amianto.

También insiste sobre la necesidad de cursos de
formación para trabajadores y sube el control de la
capacidad de las empresas de desamiantado.

Normativa voluntaria asociada a los trabajos de amianto

4.3.1.3. Legislación referida a los residuos de amianto
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de Julio de 1975, relativa a los residuos. (DOCE L 194 –
25.7.1975).

Marco general

Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de Marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva
75/442/CEE relativa a los residuos. (DOCE L 78 – 26.3.1991).

Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de Diciembre de 1991, relativa a residuos peligrosos.
(DOCE L 377 – 31.12.1991).

Establece un listado de residuos peligrosos en el que se
incluyen aquellos residuos que contengan amianto
(polvos y fibras).

Decisión 94/3/CE de la Comisión, de 20 de Diciembre de 1993, por la que se establece una lista
de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo
relativa a los residuos. (DOCE L 5 – 7.1.1994).

Lista de residuos para su clasificación, pero sin indicar
peligrosidad.

Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de Junio de 1994, por la que se modifica la Directiva
91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. (DOCE L 168 – 2.7.1994).

Marco general.

Decisión 94/904/CE del Consejo, de 22 de Diciembre de 1994, por la que se establece una lista
de residuos peligrosos en virtud del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 91/689/CEE. (DOCE L
356 – 31.12.1994).

Establece la partida "17 06 01 Materiales de aislamiento
que contienen amianto" como residuo peligroso.

Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de Mayo de 2000, que sustituye a la Decisión
94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1
de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del
Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del
artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. (DOCE L 226
– 6.9.2000).

En el capítulo "17 06 Materiales de aislamiento" se
considera residuo peligroso a la partida "17 06 01
Materiales de aislamiento que contienen amianto".

Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de Enero de 2001, por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. (DOCE L 47 – 16.2.2001).

Amplía los criterios de definición de residuo peligroso y
desarrolla el capítulo "17 06 Materiales de aislamiento y
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materiales de construcción que contienen amianto". Se
considera residuo peligroso la partida "17 06 01
Materiales de aislamiento que contienen amianto".
Se considera residuo no peligroso la partida “17 06 05
Materiales de construcción que contienen amianto”

Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de Julio de 2001, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. (DOCE L 203 – 28.7.2001).

Se establece como residuo peligroso la partida "17 06 05
Materiales de construcción que contienen amianto".
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4.3.2. Legislación y normativa específica en el Estado español

Como hemos visto, la primera Directiva de protección de los trabajadores del
amianto en la Comunidad Económica Europea fue publicada el año 1983, pero
ya antes, el 1982, el Estado español había publicado la Orden Ministerial de 21
de Julio sobre condiciones de trabajo en la manipulación de amianto y, bastante
antes, desde el año 1961 (Decreto 792/1961) se reconocía la asbestosis como
enfermedad profesional.

Una vez dentro de la Unión Europea, el Estado español ha ido transponiendo a su
legislación toda la normativa que la Unión Europea ha publicado referente al
amianto. Así mismo, es uno de los países que ha ratificado el Convenio 162 de la
Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajos con riesgo de amianto.

El marco legal existente hoy en día cubre aspectos de protección de la salud
laboral, de protección de los consumidores y del medio ambiente; si bién,
principalmente, se centra en los primeros, y, especialmente, en la protección de la
salud de los trabajadores de empresas que manipulan amianto o productos con
amianto.

Hace falta destacar que con independencia de la normativa que regula los
trabajos que usan el amianto como materia prima o auxiliar, no se pueden olvidar
las operaciones y actividades en que los trabajadores se puedan ver expuestos a
polvo que contenga fibras de amianto generadas a partir de la manipulación de
materiales de edificios, estructuras e instalaciones. La Orden Ministerial de 7 de
Enero de 1987 establece las normas a seguir en estos casos, basándose,
fundamentalmente, en la herramienta del plan de trabajo.

4.3.2.1. Legislación dirigida al respeto del medio ambiente y a la protección de la salud
de las personas

Limitaciones a los usos del amianto
a) Clasificación, embalaje y etiquetado

Real Decreto de 2 de Julio de 1993, nº 1078/1993. PRODUCTOS QUÍMICOS. Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE, 216 – 9.10.1993).

Transposición de la Directiva 88/379/CEE.

Establece condiciones para considerar un preparado
como carcinogénico.

Real Decreto de 10 de Marzo de 1995, nº 363/1995. PRODUCTOS QUIMICOS. Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas. (BOE, 133, supl. – 5.6.1995).

Transposición de la Directiva 67/548/CEE, modificada por
la Directiva 92/32/CEE.

Establece condiciones para considerar una sustancia
como carcinogénica.
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b) Limites a la comercialización

Real Decreto de 23 de Enero de 1985 (Ministerio de Presidencia). CODIGO ALIMENTARIO
ESPAÑOL. Modifica las condiciones a cumplir por objetos de adorno o uso personal, ropas y
tapicerías. (BOE, 27 – 31.1.1985).

Los productos textiles de uso personal y doméstico (no
industrial), no llevarán amianto en su composición.

Real Decreto de 10 de Noviembre de 1989, nº. 1406/1989. PRODUCTOS QUÍMICOS. Impone
limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE,
278 – 20.11.1989).

Transposición de las Directivas 76/769/CEE, 83/478/CEE
y 85/610/CEE.

Crocidolita: No se admitirá esta fibra ni los productos que
la contengan. No obstante, podrán seguir utilizándose
los productos que las contengan, siempre que hayan
sido comercializados o estuvieran en uso con
anterioridad al 1 de Enero de 1986.

Crisotilo, amosita, antofilita, actinolita, tremolita: No se
admitirán en los siguientes casos:

a) Productos destinados a ser aplicados por «flocage»,
excluidos los compuestos bituminosos que se
aplican para la protección de los bajos de los
vehículos contra la corrosión.

b) productos acabados en forma de polvo, vendidos al
por menor.

c)  Artículos para fumador, tales como pipas, pitilleras,
etc.

d) Tamices catalíticos y dispositivos de aislamiento
destinados o incorporados a los aparatos de
calefacción que utilizan gas licuado.

e) Pinturas y barnices.

Art. 4. Los productos o envases que contengan amianto
deberán cumplir las disposiciones especiales referentes
al etiquetado que se señalan en el anexo II.

Orden de 30 de Diciembre de 1993. PRODUCTOS QUÍMICOS. Actualiza el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de Noviembre, que impone limitaciones a la comercialización y uso de
ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE, 4 – 5.1.1994).

Transposición de la Directiva 91/659/CEE.

Crocidolita, amosita, antofilita, actinolita y tremolita: Se
prohíbe la comercialización y la utilización de estas
fibras y de los productos que contengas estas fibras
añadidas intencionalmente.

Crisotilo: Se prohibe la comercialización y la utilización
de productos que contengan esta fibra en:
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a) Juguetes.

b) Materiales o preparados destinados a aplicarse por
pulverización.

c) Productos terminados en forma de polvo, vendidos al
público al por menor.

d) Artículos para fumadores como pipas, pitilleras y
petacas.

e) Filtros catalíticos y dispositivos de aislamiento
destinados a aparatos de calefacción que utilicen
gas licuado.

f) Pinturas y barnices.

g) Filtros para líquidos.

h) Material de revestimiento de carreteras en el que el
contenido de fibras sea superior al 2 por 100.

i) Morteros, revestimientos protectores, compuestos
de relleno, compuestos selladores, juntas de
ensambladura, masillas, colas y polvos y acabados
decorativos.

j) Materiales de aislamiento térmico o acústico de baja
densidad (menos de 1 g/cm3).

k) Filtros de aire y filtros empleados en el transporte,
distribución y utilización de gas natural y gas ciudad.

l) Bases y revestimientos plásticos para recubrimiento
de suelos o paredes.

m) Productos textiles acabados en la forma prevista de
suministro al consumidor final, salvo los tratados
para evitar que liberen fibras.

n) Cartón para techar.

Orden de 1 de Febrero de 1996. PRODUCTOS QUÍMICOS. Modifica el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de Noviembre que impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. (BOE, 33 – 7.2.1996).

Transposición de la Directiva 94/60/CE.

Anexo I.24 Sustancias clasificadas como carcinogénicas
de categoría 1 y etiquetadas al menos como “tóxico (T)”
con la frase de riesgo R45: “Puede causar cáncer”, o la
frase de riesgo R49: “Puede causar cáncer por
inhalación”, y que se citan a continuación:

amianto (crisotilo, crocidolita, amosita, antofilita,
actinolita y tremolita)

No se podrán admitir en las sustancias y preparados
comercializados y destinados a su venta al público en
general en concentración específica igual o superior:

-bien a la fijada en el Anexo I del Reglamento de
Sustancias Peligrosas, aprobado por R.D. 363/95, de 10
de Marzo,



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

228  342

-bien a la fijada en el punto 6 del cuadro VI del Anexo I
del Reglamento de Preparados Peligrosos, aprobado por
el R.D. 1078/93 de 2 de Julio cuando en el Anexo I del
Reglamento de Sustancias Peligrosas no figure ningún
límite de concentración.

Orden de 14 de Mayo de 1998 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de
10 de Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. (BOE, 121 – 21.5.1998).

Transposición de la Directiva 97/10/CE.

Anexo I. Parte 2. Lista A: Sustancias carcinogénicas,
categoría 1: amianto

Orden de 15 de Diciembre de 1998 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989,
de 10 de Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. (BOE, 305 – 22.12.1998).

Transposición de la Directiva 97/56/CE.

Refundido del Anexo I. Parte 2.

Anexo I. Parte 2. Lista A: Sustancias carcinogénicas,
categoría 1: amianto.

Orden de 7 de Diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989,
de 10 de Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. (BOE, 299 – 14.12.2001).

Se añade a la prohibición de la crocidolita y de los
anfíboles la comercialización y los productos que
contengan las fibras de Crisotilo añadida
intencionadamente. El uso de productos con amianto de
cualquiera de las variedades que ya estaban instaladas o
en servicio antes de la fecha de entrada de esta Orden,
seguirá estando permitido hasta su eliminación o el fin
de su vida útil.

Reducción de la contaminación de amianto en el aire

a) Contaminación atmosférica en general

b) Estudios de Impacto Ambiental

Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. (BOE,
155 – 30.6.1986).

Asimilación a la Directiva 85/337/CEE.

Anexo
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5. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto,
así como el tratamiento y transformación del amianto y
de los productos que contienen amianto: Para los
productos de amianto-cemento, una producción anual de
más de 20.000 toneladas de productos terminados; para
las guarniciones de fricción, una producción anual de
más de 50 toneladas de productos terminados, y para
otras utilizaciones de amianto, una utilización de más de
200 toneladas por año.

Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre de 1988, Reglamento para ejecución del Real
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. (BOE, 239 –
5.10.1988).

Desarrolla el Real Decreto legislativo 1302/1986.

Anexo

5. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto,
así como el tratamiento y transformación del amianto y
de los productos que contienen amianto: Para los
productos de amianto-cemento, una producción anual de
más de 20.000 toneladas de productos terminados; para
las guarniciones de fricción, una producción anual de
más de 50 toneladas de productos terminados, y para
otras utilizaciones de amianto, una utilización de más de
200 toneladas por año.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá el
término tratamiento comprensivo de los términos
manipulación y tratamiento.

Se entenderá el término amianto-cemento referido a
fibrocemento.

Se entenderá, «para otras utilizaciones de amianto, una
utilización de más de 200 toneladas por año», como,
«para otros productos que contengan amianto, una
utilización de más de 200 toneladas por año».

Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del Real Decreto legislativo
1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. (BOE, 241 – 7.10.2000).

Transpone la Directiva 97/11/CE.

Anexo I. Proyectos contemplados en el apartado 1 del
artículo 1:

Grupo 4. b) Instalaciones destinadas a la extracción de
amianto, así como el tratamiento y transformación del
amianto y de los productos que contienen amianto: para
los productos de amianto-cemento, con una producción
anual de más de 20.000 toneladas de productos
acabados; para los usos del amianto como materiales de
fricción, con una producción anual de más de 50
toneladas de productos acabados; para los demás usos
del amianto, una utilización anual de más de 200
toneladas.
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Anexo II. Proyectos contemplados en el apartado 2 del
artículo 1:

Grupo 4 b) Instalaciones para la producción de amianto y
para la fabricación de productos basados en el amianto
(proyectos no incluidos en el anexo I).

Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de
Junio, de evaluación de impacto ambiental. (BOE, 111 – 9.5.2001).

Modifica aspectos de aplicación del Real Decreto
1302/1986.

c) Específicas para el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de Febrero, (Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno) sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto. (BOE, 32 - 6.2.1991), rect. 19.2.1991.

Art. 3º 1. Deberán reducirse en origen o evitarse, en la
medida de lo posible, las emisiones de amianto a la
atmósfera, los vertidos líquidos que contengan amianto y
los residuos sólidos de amianto.

Art. 4º En el marco de la legislación de protección del
ambiente atmosférico y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 3º, la concentración de amianto emitida a la
atmósfera no sobrepasará el valor límite de 0,1 mg/mm3.

Art. 7º Se adoptarán por los responsables de las
actividades a que se refieren los puntos siguientes de las
medidas necesarias para garantizar que:

b) La demolición de edificios, estructuras e instalaciones
que contengan amianto, así como la retirada de amianto
o de materiales que lo contengan procedentes de
aquellos, y que provoquen desprendimiento de fibras o
polvo de amianto, no cause una contaminación
importante del medio ambiente.

d) El vertido de residuos que contengan fibras o polvos
de amianto, se realice en terrenos autorizados para este
fin.

4.3.2.2. Legislación dirigida a la seguridad y a la protección de la salud de los
trabajadores

Salud laboral

La protección de la salud de los trabajadores tiene su marco básico en la Ley 31/1995, de 8 de
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que se complementa en el ámbito de la
construcción con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. En este marco
legal aparece la figura del coordinador de seguridad en la fase de proyecto y en la fase de
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ejecución de la obra que será una de las figuras claves para detectar riesgos y avanzar en la
aplicación de la normativa específica de los trabajos con amianto.

a) Riesgos a la exposición a diversas substancias peligrosas

Decreto 30 de Noviembre de 1961, núm. 2414/61 (Presidencia). INDUSTRIAS MOLESTAS,
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. Aprueba Reglamento. (BOE, 292 – 7.12.1961).

En su anexo número 2 establece unas concentraciones
máximas permitidas en el ambiente interior de las
explotaciones industriales. En el caso del amianto el
valor máximo era de 150 millones de partículas por metro
cúbico de aire.

Orden 15 de Marzo de 1963 (Mº Gobernación). INDUSTRIAS MOLESTAS, INSALUBRES,
NOCIVAS Y PELIGROSAS. Instrucciones complementarias del Reglamento regulador. (BOE, 78-
79 – 1,2.4.1963).

Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE, 124 -
24.5.1997).

b) Legislación exclusivamente dedicada a los riesgos a la exposición de amianto

Decreto 13 de Abril de 1961, núm. 792/61 (Ministerio de Trabajo). ENFERMEDADES
PROFESIONALES Y OBRA DE GRANDES INVALIDOS Y HUERFANOS FALLECIDOS POR
ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL. Los organiza. (BOE, 128 -
30.5.1961).

Reconoce la asbestosis como enfermedad profesional
en:

-la extracción, preparación, manipulación del amianto o
sustancias que lo contengan

-la fabricación o reparación de tejidos de amianto
(trituración, cardado, hilado, tejido)

-la fabricación de guarniciones para frenos, material
aislante de amianto y productos de fibrocemento

Decreto 12 de Mayo de 1978, núm. 1995/78 (Ministerio de Sanidad y Seguridad Social).
ENFERMEDADES PROFESIONALES. Cuadro. (BOE, 203 - 25.8.1978).

Reconoce la asbestosis, asociada o no a la tuberculosis
pulmonar o al cáncer de pulmón como enfermedad
profesional en:

-trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto
(asbesto) y especialmente:

-trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de
minerales o rocas amiantíferas

-fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto

-tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado,
hilado, tramado, etc.)

-aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de
automóviles y vagones)

-trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y
de edificios y su destrucción
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-fabricación de guarniciones para frenos y embragues, de
productos de fibrocemento, de equipos contra incendios,
de filtros y cartón amianto, de juntas de amianto y
caucho

-desmontaje y demolición de instalaciones que
contengan amianto.

Reconoce el carcinoma primitivo de bronquio o pulmón
por asbesto. Mesotelioma pleural y mesotelioma
peritoneal debidos a la misma causa en:

-trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto
(asbesto).

Orden 21 de Julio de 1982 (Ministerio Trabajo y Seguridad Social). SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO. Condiciones de trabajo en la manipulación del amianto. (BOE, 191 - 11.8.1982).

Primera base reglamentaria que reguló los trabajos con
amianto en el Estado español.

Establece una Concentración Promedio Permisible
(exposición 8 horas diarias y 40 horas semanales) para
todo tipo de fibra de 2 fibras/cm3.

Establece una Concentración Límite de Exposición de
10 fibras/cm3.

Prohibiciones: no se podrá utilizar el amianto en forma
de aerosol.

Limitaciones: se evitará, siempre que sea posible, el uso
de la crocidolita.

Establece un control ambiental de los puestos de
trabajo.

Establece un control médico de los trabajadores.

Establece las medidas de prevención técnicas durante el
trabajo

(respecto residuos en obras de construcción:

El transporte de escombros de obra o derribo que
contenga amianto deberá realizarse en volquetes
cerrados mediante toldos o similares, empleando
métodos húmedos en las manipulaciones exteriores).

Resolución de 30 de Septiembre de 1982 (Dirección General de Trabajo). SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO. Aplicación y desarrollo de O. 21 Julio, sobre condiciones de trabajo
en la manipulación del amianto. (BOE, 249 - 18.10.1982).

Normas de aplicación en:

9. Operaciones de demolición de construcciones
(con presencia del amianto)

11. Recubrimiento de tuberías, calderas, etc.

Amplía las medidas técnicas de prevención

Establece medidas de etiquetado y señalización de
peligro de inhalación de amianto en recintos y
recipientes.
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Orden 31 de Octubre de 1984 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO. Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. (BOE, 267 -
7.11.1984).

Nuevo reglamento que se inspira en bastantes puntos en
la Directiva 83/477/CEE vigente en aquellos momentos
en la CEE.

Establece el Registro de Empresas con Riesgo por
Amianto

Establece una Concentración Promedio Permisible
(exposición 8 horas diarias y 40 horas semanales) para
todo tipo de fibra de 1 fibras/cm3, excepto la crocidolita,
cuya utilización queda prohibida. Ver también medidas
transitorias.

Prohibiciones: 3.3 Queda prohibida la utilización de
cualquier variedad de amianto por medio de proyección.

Amplía las medidas preventivas y de protección.

Con referencias implícitas a la manipulación del
fibrocemento:

12.9. En la fabricación de productos con aglomerados
que incluyan amianto, y muy especialmente en aquellos
que requieran operaciones de mecanizado, corte,
desbarbado, taladrado, torneado, etc., se hará uso de
aspiración y limpieza en húmedo, que garanticen la
salida al mercado de tales productos sin polvo residual
procedente de su propia fabricación.

Insiste en la información, formación y participación de los
trabajadores.

Orden 7 de Noviembre de 1984 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO. Rectifica el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. (BOE,
280 - 22.11.1984).

Rectificación de errores.

Resolución de 11 de Febrero de 1985 (Dirección General de Trabajo). Constituye la Comisión de
Seguimiento para la aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto. (BOE, 47 -
23.2.1985).

Serán cometidos de la Comisión:

-Seguir la evolución de la situación española sobre
riesgos y patología por amianto.

-Colaborar con la autoridad competente, a instancia de la
misma, en la aplicación práctica del Reglamento, a
todas las Empresas afectadas.

-Proponer, en su caso, las modificaciones a introducir en
el texto del Reglamento, así como las disposiciones
complementarias de desarrollo y actualización del
mismo.
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-Conocer el cumplimiento y eficacia de lo preceptuado
por la normativa sobre amianto.

-Asesorar permanentemente a la Dirección General de
Trabajo en esas materias.

Orden de 31 de Marzo de 1986 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO. Modifica artículo 13, control médico preventivo de los trabajadores,
del Reglamento de trabajos con riesgo por amianto de 31 de Octubre de 1984. (BOE, 96 -
22.4.1986).

Reconocimientos previos.

Orden 7 de Enero de 1987 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO. Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto. (BOE, 13 - 15.1.1987).

Establece la necesidad de un plan de trabajo como
herramienta básica y previa en:

-Trabajos de demolición de construcciones, si existe
presencia de amianto.

-Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de
amianto o de materiales que lo contengan, de edificios,
estructuras, aparatos e instalaciones.

-Trabajos de mantenimiento y reparación en edificios,
instalaciones o unidades en las que exista riesgo de
desprendimiento de fibras de amianto.

Establece el contenido del plan de trabajo.

Resolución 8 de Septiembre de 1987 (Dirección General de Trabajo). AMIANTO. Tramitación de
solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la determinación de fibras. (BOE,
246 - 14.10.1987), rect. 26.1.88.

Establece los puntos que deben cumplir los laboratorios
que deseen homologarse para llevar a cabo evaluaciones
y controles de ambientes de trabajo con presencia de
fibras de amianto y regula su tramitación.

Orden 22 de Diciembre de 1987 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO. Aprueba modelo de libro registro de datos previsto en el Reglamento
sobre trabajos con riesgo por amianto. (BOE, 311 - 29.12.87).

Establece el formato de las fichas de seguimiento
ambiental y médico para el control de exposición del
amianto.

Resolución de 20 de Febrero de 1989 (Dirección General de Trabajo). Regula la remisión de fichas
de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto. (BOE, 53 -
3.3.1989).

Regula el procedimiento de entrega de las fichas de
seguimiento por parte de las empresas.
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Convenio de la OIT de 24 de Junio de 1986, núm. 162, ratificado por instrumento de 17 de Julio de
1990 (Jefatura de Estado). SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - ASBESTO. Utilización
del asbesto en condiciones de seguridad. (BOE, 281 - 23.11.1990).

Se ratifica el Convenio 162 de la Organización
Internacional del Trabajo.

Orden de 26 de Julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2º, 3º y 13 de la Orden de 31
de Octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto
y el artículo 2º de la Orden de 7 de Enero de 1987 por la que se establecen normas
complementarias al citado Reglamento. (BOE, 186 - 5.8.1993).

Se transpone parte del contenido de la Directiva
91/382/CEE.

Establece una Concentración Promedio Permisible
(exposición 8 horas diarias y 40 horas semanales) para
el crisotilo de 0,60 1 fibras/cm3, para las restantes
variedades, puras o en mezcla, incluidas las mezclas
que contengan crisotilo: 0,30 fibras/cm3, excepto la
crocidolita, cuya utilización queda prohibida.

3. Queda prohibida la utilización de cualquier variedad de
amianto por medio de proyección, especialmente por
atomización, así como toda actividad que implique la
incorporación de materiales de aislamiento o de
insonorización de baja densidad (inferior a 1 g/cm3) que
contengan amianto.

Modifica parcialmente la Orden de 7 de Enero de 1987,
en particular el contenido del plan de trabajo.

El plan deberá prever especialmente que el amianto o los
materiales que lo contengan, siempre que sea
técnicamente posible, sean retirados antes de comenzar
las operaciones de demolición.

Normativa voluntaria asociada a los trabajos de amianto
UNE 88-411-87. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra

4.3.2.3. Legislación referida a los residuos de amianto
Ley 14 de Mayo de 1986, núm. 20/86 (Jefatura de Estado). RESIDUOS TÓXICOS Y
PELIGROSOS. Régimen jurídico básico. (BOE, 120 - 20.5.1986).

Anexo. Relación de sustancias o materias tóxicas y
peligrosas.

21. El amianto (polvos y fibras)
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Real Decreto 20 de Julio de 1988, núm. 833/1988 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo).
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS. Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
Mayo, de régimen jurídico básico (BOE, 182 - 30.7.1988), modif. por RD 1771/1994 de 5 de
Agosto. (BOE, 198 - 19.8.1994).

Anexo I. Sistema de identificación de residuos tóxicos y
peligrosos

Tabla 4. Constituyentes que en función de las
cantidades, concentración y forma de presentación del
residuo le pueden dar el carácter de tóxico y peligroso

C25 El amianto (polvos y fibras)

Tabla 6. Actividades que pueden generar residuos
tóxicos y peligrosos

A273 Fabricación de productos en amianto-
cemento

Tabla 7. Procesos generadores de residuos

Fabricación de productos a base de amianto

B4401 Fabricación de cartón con asbestos

B4402 Recuperación de disolventes

B4403 Procesado textil

B4404 Laminado de planchas

B4405 Combustión

B4406 Purificación de gases

B4407 Producción de amianto

B4408 Fabricación de placas de fibrocemento

B4409 Fabricación de tubos de fibrocemento

B4410 Fabricación fibrocemento

B4411 Fabricación de amianto cemento

B4412 Fabricación de planchas poliéster

B4413 Fabricación asbestos con polivinilo

B4414 Fraguado

B4415 Mecanizado tubería

B4416 Otros productos no especificados en esta
lista

Orden de 13 de Octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo). RESIDUOS
TÓXICOS Y PELIGROSOS. Métodos de caracterización. (BOE, 270 - 10.11.1989).

4. Contener un producto cancerígeno o probablemente
cancerígeno, de acuerdo con la IARC (International
Agency for Research on Cancer) con una concentración
igual o superior al 0,01 por 100.

Resolución de 28 de Abril de 1995 (Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda).
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS. Plan Nacional de Residuos Peligrosos. (BOE, 114 -
13.5.1995).
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El Plan incorpora las prioridades y criterios establecidos
por la Unión Europea, en particular lo contenido en la
Directiva 91/689, relativa a residuos peligrosos, en la que
establece la obligatoriedad por parte de las autoridades
competentes de formular planes de gestión de dichos
residuos.

Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, (Ministerio de Medio Ambiente) por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio. (BOE, 160 - 5.7.1997).

Transposición de la Directiva 91/689/CEE y de la
Decisión 94/904/CE.

Anejo 2. Lista de residuos peligrosos aprobada por la
Decisión 94/904/CE.

170601 Materiales de aislamiento que contienen amianto

Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. (BOE, 96 – 22.4.1998).

Transposición de la Directiva 91/156/CEE.

Marco legal básico de residuos.

Resolución de 17 de Noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se dispone la publicación del catálogo europeo de residuos (CER),
aprobado mediante la Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de Diciembre de 1993. (BOE, 7 –
8.1.1999).

Indica una clasificación de los residuos sin indicar su
peligrosidad.

160206 Residuos de la industria de procesado de
amianto

170105 Materiales de construcción derivados del amianto

170601 Materiales de aislamiento que contienen amianto

Notas:

• Con la Decisión 2001/119/CE del Consejo, de 16 de Enero de 2001, por la que se
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos.
(DOCE L 47 – 16.2.2001) al ser de obligado cumplimiento y no necesitar transposición
a la legislación estatal, modifica las anteriores clasificaciones de materiales de
construcción, estableciendo como residuo peligroso la partida
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"17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto"

• Con la Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de Julio de 2001, por la que se
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos.
(DOCE L 203 – 28.7.2001) al ser de obligado cumplimiento y no necesitar
transposición a la legislación estatal, modifica las anteriores clasificaciones de
materiales de construcción, estableciendo como residuo peligroso la partida

 "17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto"

Resolución de 14 de Junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de Junio de 2001, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. (BOE, 166 –
12.7.2001).

Objetivos:

f) Recogida selectiva y correcta gestión ambiental de, al
menos, el 95 por 100 de los residuos peligrosos
contenidos en los RCD, en el año 2002.
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4.3.3. Legislación de la Comunidad Autónoma de Cataluña

Como se podrá observar Cataluña ha legislado de una manera intensa solamente
en aquellos ámbitos donde tiene competencias. Es de destacar el esfuerzo
realizado en reglamentar la gestión de los residuos.

4.3.3.1. Legislación dirigida al respeto del medio ambiente y a la protección de la salud
de las personas

Limitaciones a los usos del amianto
c) Clasificación, embalaje y etiquetado

d) Limites a la comercialización

Reducción de la contaminación de amianto en el aire
a) Contaminación atmosférica en general

Ley 3/1998, de 27 de Febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental. (DOGC,
2598 – 13.3.1998).

Anexo I. Actividades sujetas al régimen de autorización
ambiental

3.2 Instalaciones para la obtención de amianto y para la
fabricación de productos a base de amianto.

Decreto 136/1999, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de
la Ley 3/1998, de 27 de Febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental, y se
adaptan sus anexos. (DOGC, 2894 – 21.5.1999).

Anexo I. Actividades sujetas al régimen de autorización
ambiental

4.4 Instalaciones para la obtención de amianto y para la
fabricación de productos a base de amianto.

Resolución de 28 de Noviembre de 2000, por la que se aprueba una ordenanza municipal tipo
reguladora de la intervención administrativa de las actividades en el marco de la Ley 3/1998, de 27
de Febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental y disposiciones que la
desarrollan. (DOGC, 3282 – 11.12.2000).

Propuesta de Ordenanza municipal de desarrollo del
Decreto 136/1999.

b) Estudios de Impacto Ambiental

Decreto 114/1988, de 7 de Abril, de evaluación de impacto ambiental. (DOGC, 1000 – 3.6.1988).

Anexo

5. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto,
así como el tratamiento y transformación del amianto y
de los productos que contienen amianto: Para los
productos de amianto-cemento, una producción anual de
más de 20.000 toneladas de productos terminados; para
las guarniciones de fricción, una producción anual de
más de 50 toneladas de productos terminados, y para
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otras utilizaciones de amianto, una utilización de más de
200 toneladas por año.

c) Específicas para el amianto

4.3.3.2. Legislación dirigida a la seguridad y a la protección de la salud de los
trabajadores

Salud laboral
a) Riesgos a la exposición a diversas substancias peligrosas

b) Legislación exclusivamente dedicada a los riesgos a la exposición de amianto

Orden de 27 de Junio de 1985. AMIANTO. Inscripción de empresas con riesgo de amianto
(Trabajo). (DOGC, 570 – 2.8.1985).

Inscripción según la Orden de 31 de Octubre de 1984,
por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto.

Códigos de actividad:

1. Albañilería fumista, cuando se use material amianto

9. Operaciones de demolición de construcciones, si
existe presencia de amianto

11. Recubrimientos con amianto de tuberías y calderas

13. Transporte, tratamiento y destrucción de residuos
que contengan amianto

Orden de 30 de Junio de 1987, por la que se fija el precio de adquisición del “Llibre-registre:
Avaluació i Control de l’Amiant en Ambients Laborals” y del “Llibre-registre: Vigilància Mèdico-
laboral dels Treballadors Exposats a l’Amiant”. (DOGC, 862 – 10.7.1987).

Orden de 30 de Junio de 1987, sobre registro de datos de control del ambiente laboral y vigilancia
médica en empresas con riesgo de amianto (DOGC, 862 – 10.7.1987), rect. 7.10.1987.

Desarrollo de la Orden de 31 de Octubre de 1984, por la
que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto.

Normativa voluntaria asociada a los trabajos de amianto

4.3.3.3. Legislación referida a los residuos de amianto
Ley 6/1993, de 15 de Julio, reguladora de los residuos. (DOGC, 1776 – 28.7.1993).

Es residuo especial todo residuo comprendido en el
ámbito de aplicación de la Directiva 91/689/CE, del 12 de
Diciembre.

Decreto 201/1994, de 26 de Julio, regulador de los escombros y otros residuos de la
construcción. (DOGC, 1931 – 8.8.1994).

Establece la gestión de los residuos de la construcción.
En el proyecto técnico que se adjunta a la solicitud de la
licencia urbanística de derribo, excavación u obra nueva
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se debe evaluar el volumen y las características de los
residuos que se originarán.

Decreto 34/1996, de 9 de Enero, por el que se aprueba el Catálogo de residuos de Catalunya.
(DOGC, 2166 – 9.2.1996).

170105 Materiales de construcción derivados del amianto
y amianto de aislamiento – Residuo especial. Índice de
peligrosidad 3

Decreto 92/1999, de 6 de Abril, de modificación del Decreto 34/1996, de 9 de Enero, por el que se
aprueba el Catálogo de residuos de Catalunya (DOGC, 2865 – 12.4.1999).

1504 Residuos de operaciones de mantenimiento

150405 Amianto. Residuo especial

1701 Residuos de construcción y demolición

170105 Fibrocemento. Residuo no especial

Notas:

• Con la Decisión 2001/119/CE del Consejo, de 16 de Enero de 2001, por la que se
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos.
(DOCE L 47 – 16.2.2001) al ser de obligado cumplimiento y no necesitar transposición
a la legislación estatal, modifica las anteriores clasificaciones de materiales de
construcción, estableciendo como residuo peligroso la partida

"17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto"

• Con la Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de Julio de 2001, por la que se
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos.
(DOCE L 203 – 28.7.2001) al ser de obligado cumplimiento y no necesitar
transposición a la legislación estatal, modifica las anteriores clasificaciones de
materiales de construcción, estableciendo como residuo peligroso la partida

 "17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto"

Decreto 161/2001, de 12 de Junio, de modificación del Decreto 201/1994, de 26 de Julio,
regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. (DOGC, 3414 – 21.6.2001).

Introduce un contrato de previa aceptación de los
residuos por parte de un gestor autorizado durante los
trámites de licencia urbanística.
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5. Efectos del amianto sobre la salud1

5.1. Introducción

La inhalación de fibras de amianto es una causa de enfermedad en el hombre. La
humanidad conocía y usaba el amianto desde la prehistoria, como lo prueba el
hallazgo de vasijas de cerámica con amianto del año 2500 antes de Jesucristo, o
las referencias a ropas ignífugas desde el año mil antes de Jesucristo. Sin
embargo, no fue hasta después del comienzo de su uso industrial que se
descubrió su patogenicidad. Desde la primera descripción de asbestosis en una
trabajadora del amianto en 1898, en 1906 se comunicó el fallecimiento de 50
trabajadores textiles en Francia y en 1907 se objetivó por primera vez la
alteración del tejido pulmonar de la asbestosis pulmonar. De 1924 procede la
primera publicación científica de un caso de asbestosis pulmonar, mientras que
en la década de 1940-1950 se relacionó la inhalación de amianto con cáncer
broncopulmonar. Posteriormente se descubrió que el amianto podía también
provocar patología pleural: en 1960 se demostró su asociación con mesotelioma
maligno de la pleura y del peritoneo (1) y en 1982 con derrame pleural benigno
(2).

En cuanto a la relación del amianto con otro tipo de cáncer, las evidencias son
más escasas. Se ha sugerido que existe una asociación entre diversos cánceres
con la exposición al amianto, como es el caso del cáncer de vejiga urinaria en un
estudio español llevado a cabo por Bravo y colaboradores (3). Sin embargo,
hasta la fecha parece que se podría establecer una relación causal con el cáncer
de riñón, páncreas, esófago y colon (4).

5.2. Conceptos fundamentales

El amianto, o asbesto en la nomenclatura anglosajona, es un silicato fibroso
hidratado natural con destacadas propiedades físico-químicas, como se comenta
ampliamente en otro capítulo, lo que explica su uso extendido hasta fechas
recientes. Se distinguen dos grandes familias de amianto: las serpentinas, cuyo
mayor exponente es el crisotilo, y los anfíboles, que incluyen la crocidolita, la
amosita, la tremolita, la antofilita y la actinolita. Su característica fibrosa, esto es,
el hecho de que su relación longitud/anchura sea igual o superior a 3, determina
en gran parte sus propiedades físicas y su patogenicidad. El crisotilo está
compuesto por fibras largas, curvadas, y fácilmente fragmentables; los anfíboles
presentan fibras más cortas, puntiagudas y rígidas. La minería de amianto no

                                                
1 Texto preparado por el Dr Jaume Ferrer Sancho del Servei de Pneumologia de l’Hospital General Universitari Vall
d’Hebron Passeig Vall d’Hebron 119-129 08035, Barcelona Tel. 932746157, Fax 932746083 E-mail:
jjferrer@hg.vhebron.es.
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existe en nuestro país, por lo que el mineral usado durante estos años procede de
la importación. De entre los países productores de amianto, destacan Rusia y
Canadá, cuya producción conjunta supone el 78% del total mundial (5).

5.3. Fuentes de exposición

a) Laboral: es la más importante y a la que se ha prestado mayor atención. En
nuestro país, el amianto se ha incorporado sobre todo al fibrocemento, los
productos textiles, los barcos y vagones de tren y metro, multitud de edificios, los
frenos y embragues de automoción, los aislamientos térmicos, las pinturas
ignífugas y los filtros de medicamentos, entre otros. Los trabajadores involucrados
en la fabricación de estos productos, así como los instaladores y los reparadores
presentan un evidente riesgo de exposición. Dado el gran número de
trabajadores afectados, cabe mencionar también el uso del amianto como
aislante en la construcción, tanto en forma de fibras puras, como proyectado, en
mortero, forros de conducciones, trenzado o en placas (6).

El uso de crocidolita está prohibido en España desde el año 1984, mientras que
el del crisotilo aun está permitido hasta finales de 2002. Las personas más
expuestas en la actualidad son aquéllas que trabajan manipulando estructuras en
las que previamente, al ser construidas, se incorporó amianto. En el caso de la
construcción, los trabajadores que reparan estructuras con amianto deterioradas
y los trabajadores involucrados en demoliciones de edificios con amianto son los
más expuestos.

La exposición laboral al amianto puede ser directa, en los casos en que el
trabajador inhala el polvo de amianto durante su manipulación, o indirecta, cuando
se inhalan fibras de amianto, generadas a una cierta distancia por actividades
laborales o desprendidas de estructuras cercanas.

La concentración de fibras de amianto en aire que la Oficina de Seguridad y
Salud Laboral americana considera peligrosa para la salud es la que rebasa las
0.1 fibras/ml para fibras con longitud superior a 5 micras. El concepto de
fibra/ml/año se usa actualmente para valorar exposición a amianto. Así, una
fibra/ml/año es el equivalente de haber estado expuesto durante un año a una
concentración media de una fibra/ml en aire inhalado.

b) Doméstica: Se produce por el hecho de que el amianto ha sido incorporado a
utensilios de uso doméstico. En concreto, pueden contener amianto las estufas
de placas térmicas, los fogones con resistencias eléctricas y las estufas
eléctricas, las tostadoras de pan, la calefacción de gas y de electricidad, las
fundas de planchado, los secadores de pelo y los guantes antitérmicos y, en
general, las placas aislantes (7). Es ya clásica la descripción de los
mesoteliomas malignos que contraían las esposas de los mineros del amianto al
manipular la ropa de sus maridos, actividad en la que se desprendía una
considerable cantidad de polvo de amianto (8). Se ha demostrado que el agitado
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de ropas en el domicilio puede generar una concentración en aire de100 fibras
/ml, y que las fibras se pueden mantener en el ambiente domiciliario durante 3
días (9).

c) Ambiental: El amianto se encuentra de forma natural incorporado en las
formaciones rocosas en diversos lugares del mundo. Se han detectado niveles de
amianto en aire que oscilan entre 0.001 y 1 fibra/ml en distintas localizaciones,
como en California, el macizo del Montblanc, en la vecindad de minas de amianto,
o de plantas de fibrocemento. En las ciudades existe una concentración de fibras
de amianto en aire, cuya media se sitúa en 0.0005 fibras/ml. Estas fibras se cree
que provienen en su mayor parte de la demolición de edificios y del uso de los
frenos de automóviles.  Un caso reciente y dramático es el de la caída de las
Torres Gemelas de Nueva York. Estas torres, en cuya mayor parte se había
incorporado amianto, generaron al desplomarse una gran cantidad de fibras de
amianto, de consecuencias imprevisibles para la ciudadanía.

d) En el interior de los edificios: Ha sido objeto de debate el hecho de si las
personas que viven en edificios que contienen amianto pueden sufrir
enfermedades debidas a la exposición a este silicato. En Estados Unidos y en
algunos países europeos se ha procedido al desamiantaje de edificios de forma
precipitada ante la alarma social que se generó. En estudios posteriores se ha
demostrado que en general los niveles de fibras de amianto en el interior de estos
edificios están por debajo de los niveles permisibles, y que las personas que
viven allí difícilmente van a enfermar. Más peligrosa podría ser, como ya se ha
comentado, la dedicación laboral en estos edificios en tareas de reparación de
estructures que contienen amianto.

Cabe citar también que el agua corriente canalizada puede contener amianto,
sobre todo si ha estado depositada en contenedores de fibrocemento. Las fibras
así ingeridas suelen ser cortas, de aproximadamente 1 micra de longitud. Debe
tenerse pues en cuenta la entrada de fibras de amianto de forma habitual por vía
digestiva.

5.4. Mecanismos patogénicos

Dado que la puerta de entrada de las fibras de amianto es el sistema respiratorio,
es importante conocer los factores que determinan la penetración de estas fibras.
En general, sólo las partículas o fibras menores de 5 micras llegan a los alvéolos,
o unidades más distales de las vías respiratorias, y son por tanto capaces de
provocar asbestosis pulmonar. Las fibras de entre 5 y 15 micras, tras ser
inhaladas, chocan con las paredes bronquiales y este efecto puede estar
relacionado con la aparición de cáncer a este nivel. La llegada de fibras de
amianto a la pleura es menos conocida, aunque se ha planteado la hipótesis de
que llegarían por progresión mecánica desde el pulmón o por vía linfática
retrógrada. En cuanto al transporte a órganos digestivos, se ha especulado si
puede deberse a una redistribución sanguínea a partir del pulmón o a la ingestión
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de fibras. Un porcentaje de las fibras de amianto retenidas en el pulmón son
cubiertas por un material rico en hierro y son visibles mediante el microscopio
óptico. El nombre que se ha dado a estas estructuras es el de cuerpos de
asbesto.

En cuanto al mecanismo por el cual las fibras de amianto producen enfermedad,
se dispone en la actualidad de un conjunto de datos experimentales que permiten
proponer una teoría al respecto. Las fibras inhaladas serían eliminadas de las
vías respiratorias mediante su ingestión por las células que las ingieren, los
macrófagos, y sacadas al exterior por el moco de las vías aéreas, mediante
expectoración o deglución. Sin embargo, ante exposiciones muy intensas, los
mecanismos de defensa se verían sobrepasados y las fibras de amianto se
depositarían en el pulmón y en la pleura. El efecto de estas fibras sobre los tejidos
se debería a la secreción de mediadores inflamatorios producidos por las células
que las ingieren y por las células con las que entran en contacto directo al
depositarse. Estos mediadores promueven la atracción de células inflamatorias
como los leucocitos y los monocitos, segregan radicales oxidantes, factores de
crecimiento, estimulan la atracción de fibroblastos, las células productoras del
colágeno y en definitiva de la fibrosis.  Esta secuencia inflamación-fibrosis
explicaría el desarrollo de la asbestosis pulmonar y de la patología pleural
benigna.

Por otro lado, se ha intentado explicar cómo las fibras de amianto pueden inducir
la degeneración cancerosa de las células. Estudios in vitro han permitido conocer
que las fibras de amianto producen daños celulares que incluyen aumento de la
oxidación, lesiones cromosómicas y alteraciones bioquímicas capaces de
estimular la carcinogénesis. La teoría actual más extendida es la de que la
inflamación mantenida debida a las fibras de amianto no eliminadas del pulmón
acabaría provocando los cambios genéticos celulares necesarios para
desarrollar el cáncer. La mayoría de estudios demuestran que las fibras más
peligrosas son los anfíboles, sobre todo la crocidolita, la cual, al no ser soluble en
líquidos orgánicos ni fragmentable, no se elimina con facilidad (5). Además, son
las fibras de longitud superior a 5 micras las más dañinas, ya que son las menos
fácilmente captadas por los macrófagos y las que, por tanto, inducen más
respuesta inflamatoria y más daño genético (10).

5.5. Detección del amianto en tejidos

Aunque en la mayoría de casos las enfermedades por inhalación de amianto se
pueden diagnosticar por medios convencionales, en ocasiones es importante
saber si una determinada muestra de tejido contiene fibras de amianto. El órgano
que se estudia para determinar la exposición a amianto es el pulmón. Sin
embargo, el hecho de que cualquier individuo que vive en una ciudad tenga un
depósito de fibras de amianto en pulmón hace imprescindible conocer los valores
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de referencia de cada medio. De esta forma, se podrá catalogar una muestra
determinada por comparación con dichos valores de referencia. Las situaciones
en que resulta importante efectuar un estudio de fibras de amianto en tejido son
aquellas en las que el diagnóstico es incierto, debido a una presentación clínica
atípica o a una exposición dudosa, o también por imperativo médico-legal (11).

El amianto se puede visualizar mediante microscopía óptica, con lo cual dicha
determinación está al alcance de cualquier hospital. Sin embargo, con el
microscopio óptico se detectan los cuerpos de asbesto, o fibras recubiertas por
material férrico. También pueden detectarse fibras, aunque el límite de
sensibilidad del microscopio óptico de 1 micra impide el poder detectar la
totalidad de las fibras. Si se pretende detectar todas las fibras de amianto de una
muestra se debe disponer de un microscopio electrónico de barrido o de
transmisión. Si, además, el microscopio electrónico lleva acoplado un analizador
de energía dispersiva de rayos X, puede entonces conocerse la composición
elemental de la fibra y por tanto el tipo de fibra de amianto de que se trata.

Existe una gradación en cuanto al depósito pulmonar de fibras de amianto según
la población estudiada. En general, la población urbana sin exposición laboral a
amianto tiene un depósito pulmonar de este mineral inferior a 1 millón de fibras o
1000 cuerpos de asbesto por gramo de tejido pulmonar seco. Sin embargo, se
han descrito poblaciones con concentraciones superiores. En cuanto al tipo
predominante, es variable, en algunas poblaciones predomina el crisotilo y en
otras los anfíboles. Los niveles de fibras y de cuerpos de asbesto en el pulmón de
personas con exposición laboral y con enfermedad por amianto son superiores,
con un máximo en los pacientes afectos de asbestosis pulmonar. Hay que tener
en cuenta que se ha calculado que en tan sólo 48 horas de trabajo con crocidolita
en spray se puede depositar en el pulmón 1 millón de fibras/gr.

El hecho de tener una elevada concentración de amianto en pulmón confiere un
elevado riesgo de padecer enfermedad. Así, el tener entre 0.1 y 0.2 millones de
fibras más largas de 5 micras por gramo de pulmón seco o un total superior a 1
millón/gr aumenta el riesgo de padecer cáncer pleural 5 veces. Una concentración
superior a 2 millones/gr aumenta 2 veces el riesgo de padecer cáncer de pulmón
(12).

En nuestro país, existe tan sólo un estudio en que se determinó el número de
cuerpos de asbesto en población urbana y rural, concretamente de Barcelona y
de Albacete. La concentración de cuerpos de asbesto en población urbana
general, urbana sin exposición y rural fue inferior a 500, 100 y 50 cuerpos de
asbesto/gr de pulmón respectivamente (13). Sin embargo, no existe ningún dato
sobre depósito y tipo de fibras en pulmón de población española con y sin
exposición laboral al amianto.

El nivel de exposición se puede analizar también mediante broncoscopia y lavado
broncoalveolar, técnica que permite recuperar líquido de los alvéolos o partes
más distales de las vías respiratorias. El hallazgo de al menos un cuerpo de
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asbesto por ml de líquido broncoalveolar se considera indicativo de exposición
valorable.

5.6. Asbestosis pulmonar

La asbestosis pulmonar es una fibrosis del pulmón que se produce como
consecuencia de la inhalación de fibras de amianto. En nuestro país, dada la
ausencia de un registro de enfermedades de tipo ocupacional, se desconoce la
incidencia y prevalencia de las neumopatías causadas por el amianto. Sin
embargo, en una publicación de Las Unidades de Valoraciones Médicas para
Incapacidad laboral de Barcelona, la asbestosis representó el 14% del total de
diagnósticos de enfermedad profesional en un período de 5 años (14). La
asbestosis se contrae exclusivamente tras exposiciones importantes como las
que se producen en el medio laboral. De acuerdo con este concepto, los
pulmones de pacientes con asbestosis contienen gran cantidad de fibras de
asbesto, en superior medida que la población general y los pacientes con
enfermedad pleural por amianto. En mineros de crisotilo en Quebec, las
concentraciones de fibras por gramo de tejido pulmonar seco fueron de 30 y 140
millones para crisotilo y tremolita, respectivamente, mientras que los trabajadores
de astilleros de Quebec tuvieron 10 millones de fibras de amosita (11). La
asbestosis aparece por encima de una exposición acumulada de entre 25-100
fibras/ml/años, mientras que Berry et al. demostraron la asociación de
exposiciones acumuladas de 43, 55 y 72 fibras/ml/año con auscultación de
crepitantes pulmonares, asbestosis posible y asbestosis confirmada,
respectivamente (15). También debe destacarse que el tiempo de latencia es de
al menos 30 años desde el inicio de la exposición.

Los pacientes con asbestosis son diagnosticados al presentar síntomas propios
de fibrosis pulmonar, como disnea (falta de aire) progresiva, tos seca y evolución
gradual a insuficiencia respiratoria y cor pulmonale (insuficiencia cardíaca
derecha secundaria a la patología pulmonar). El diagnostico se basa en la
detección en la radiografía de tórax de los infiltrados fibrosos que dan lugar a un
típico patrón intersticial de predominio en bases pulmonares. Las imágenes
pulmonares deben ser catalogadas de acuerdo con la clasificación de la
International Labour Office (ILO) por lectores entrenados. En casos dudosos, se
puede objetivar este patrón con más claridad mediante una tomografía axial
computerizada (TAC). La función pulmonar del paciente con asbestosis revela
una disminución de las capacidades pulmonares, con disminución de la
capacidad pulmonar total, del volumen corriente y del volumen residual, así como
de la capacidad de difusión de CO y de esfuerzo. En fases avanzadas aparece
disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial y, posteriormente,
aumento de la presión parcial de CO2. Si la relación entre el cuadro pulmonar y la
exposición al amianto no es clara, sea por dudas en la anamnesis o por
atipicidad del cuadro clínico, se puede detectar el amianto en muestras
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pulmonares, mediante broncoscopia y lavado broncoalveolar o biopsia pulmonar,
como se ha mencionado previamente.

No existe un tratamiento eficaz para la asbestosis. La mejor recomendación es
abandonar la exposición al amianto y dejar de fumar, ya que se ha demostrado
que el tabaquismo aumenta las lesiones radiológicas en personas expuestas. Los
pacientes con fases avanzadas de asbestosis pueden ser candidatos a
trasplante de pulmón. En el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 1 enfermo con
asbestosis fue trasplantado con éxito (16).

La evolución de los pacientes con asbestosis es variable. En general la
progresión suele ser lenta, aunque los casos más acelerados suelen ser los que
en el momento del diagnóstico presentan ya una exposición acumulada mayor y
una afectación radiológica más marcada, los pacientes que fuman y los que no
abandonan la exposición al amianto. Al contrario que los pacientes con silicosis,
aquéllos diagnosticados de asbestosis no presentan un aumento del riesgo de
padecer tuberculosis pulmonar, de acuerdo con el estudio que, en nuestro país,
efectuaron Segarra y colaboradores (17).

5.7. Enfermedades pleurales benignas

Los individuos expuestos a amianto pueden sufrir alteraciones pleurales
benignas. Entre ellas, la forma más frecuente son las placas de la pleura parietal.
Se trata de engrosamientos hialinos, a veces calcificados, que aparecen a partir
de los 20 años del inicio de la exposición. Aunque su aparición es directamente
proporcional a la exposición acumulada, pueden diagnosticarse en personas con
exposiciones leves. Su detección en la radiografía de tórax puede resultar difícil,
por lo que es preferible efectuar una TAC. En ocasiones coexisten junto a
asbestosis pulmonar. Las placas pleurales no suelen alterar la capacidad
respiratoria, y por lo tanto no requieren tratamiento. Su presencia debe
interpretarse como indicativa de exposición al amianto.

Otras alteraciones pleurales benignas son la fibrosis difusa y el derrame benigno.
En el primer caso, se trata de un engrosamiento fibroso de la pleura parietal y
visceral que puede llegar a limitar la expansión del pulmón, por lo que en
ocasiones ha sido necesario liberar el pulmón mediante extirpación pleural.
Recientemente, nuestro grupo ha descrito el tratamiento mediante ventilación
mecánica con mascarilla a domicilio en estos pacientes, con buenos resultados
(18).

El derrame pleural benigno por amianto aparece desde los 20 años de iniciada la
exposición, y lo hace en forma de derrame pleural (acumulación de líquido en la
cavidad pleural, la cual rodea el pulmón), a menudo recidivante, sin ninguna
característica específica. Su diagnóstico exige un control evolutivo para excluir
otras causas del derrame (2). En España nuestro grupo ha descrito una serie de
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15 pacientes con esta enfermedad, ninguno de los cuales presento malignización
pleural en el seguimiento (19).

La atelectasia redonda del pulmón es en realidad una lesión pleural que se
produce como consecuencia de un engrosamiento pleural, entre cuyas causas
está el amianto. La pleura, al engrosarse, atrapa el pulmón contiguo y da lugar a
una imagen radiológica de masa en la periferia pulmonar con base pleural. Se
trata de una lesión residual que no maligniza y que, por tanto, no requiere
tratamiento. En España, en el Hospital de Getafe, se ha descrito recientemente
una serie de pacientes con atelectasia redonda debida a exposición al amianto
(20).

La escasa publicación de enfermedad pleural benigna por amianto sugiere que
esta patología es infradiagnosticada en nuestro medio.

5.8. Mesotelioma maligno

La inhalación de amianto causa cáncer pulmonar y pleural, como ha sido
demostrado en la experimentación animal y en estudios epidemiológicos.

El mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y
al peritoneo en el 80 y 20% de casos, respectivamente. Se suele producir en
personas que han estado expuestas de forma laboral al amianto al menos 30
años antes, aunque en ocasiones se ha desarrollado en personas con
exposiciones muy leves. De hecho, la relación entre mesotelioma maligno y
exposición a amianto se describió por primera vez en 1960 por Wagner y
colaboradores en mineros sudafricanos de crocidolita (1). La incidencia de
mesotelioma es conocida en países en los que existe un registro nacional de esta
enfermedad. Así, las cifras oscilan entre los 14.2  y 2.5 casos por millón en
hombres y mujeres, respectivamente, en Estados Unidos, a 66 y 7 por millón en
Australia (21). En España no se dispone de registro de enfermedades de tipo
ocupacional, aunque en la actualidad existe una iniciativa a este respecto por
parte de la Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR). En un
estudio efectuado en Cataluña, entre los años 1983 y 1990, se registró una tasa
de mortalidad atribuible a mesotelioma maligno por 100.000 habitantes de 0.83 y
0.47 casos en varones y mujeres respectivamente (22). En pacientes de
Barcelona y de Cádiz con mesotelioma maligno, un 62% de casos pudo
relacionarse con exposición laboral a amianto, mientras que el 38% restante
podrían deberse a exposiciones domésticas o ambientales (23). El hecho de que
el mesotelioma pueda aparecer como consecuencia de una exposición ambiental
al amianto es conocida, como se ha descrito en poblaciones cercanas a minas
de amianto, en áreas en que se pintaban las casas con pinturas que contenían
tremolita o en regiones con alto contenido de este silicato en el suelo. La fibra que
parece asociarse a este tumor son los anfíboles, mientras que el crisotilo, a pesar
de ser la fibra más comúnmente inhalada, parece no revestir peligro. En España
las series de mesotelioma maligno publicadas se concentran en las grandes
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ciudades, ya que, lógicamente, es donde se produce una mayor exposición
industrial al amianto (24-26). En nuestro medio las características de los
pacientes afectos de mesotelioma maligno no difieren de lo publicado en otros
países. Concretamente en nuestro Centro, existe un antecedente de contacto con
amianto en el 63% de los casos (26). Los pacientes suelen presentar un derrame
pleural persistente y en la tomografía axial computerizada pueden observarse
lesiones pleurales que orientan el diagnóstico. Éste, sin embargo, requiere de la
toma de biopsias pleurales mediante una toracoscopia, que en nuestro medio
tiene una rentabilidad superior al 90% (27).

El mesotelioma maligno evoluciona invariablemente a la muerte del paciente con
una supervivencia media de 7 meses. Con las evidencias actuales, ni la
quimioterapia ni la radioterapia ni la cirugía han demostrado ninguna mejora en el
pronóstico de estos enfermos. En la actualidad se están ensayando nuevos
tratamientos, como la introducción de citocinas intrapleurales, la
fotosensibilización de las células de mesotelioma o la terapia génica, sin
resultados concluyentes hasta la fecha. La participación de los enfermos
diagnosticados en España en los estudios de investigación de nuevas terapias
requeriría la cooperación intercentros para poder estudiar un número de
pacientes suficiente.

5.9. Cáncer broncopulmonar

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto
en los pacientes expuestos. Se cree que el amianto actúa como un co-
carcinógeno junto con el tabaco, cuya inducción de cáncer de pulmón es bien
conocida. En un reciente estudio efectuado en Barcelona, un 4% de los casos de
cáncer de pulmón están relacionados con el asbesto (28). El cáncer de pulmón
aparece en estos individuos con un tiempo de latencia de más de 30 años, y los
tipos histológicos del cáncer no difieren de la de los pacientes no expuestos. Las
manifestaciones clínicas del cáncer de pulmón incluye la pérdida apetito y de
peso, el cansancio, el dolor torácico, la hemoptisis o expectoración de sangre y la
dificultad respiratoria. El diagnóstico de estos enfermos se consigue mediante
examen citológico de esputo, broncoscopia o punción torácica. La posibilidad de
curación depende de que se pueda extirpar el tumor completamente y de que no
existan diseminaciones cancerosas o metástasis a distancia. En la actualidad, la
supervivencia a los 5 años de los pacientes operados de cáncer de pulmón
depende del estadio en que se diagnostique el tumor. La mejor supervivencia
corresponde al estadio I, y puede llegar al 70% a los 5 años (4).

5.10. Conclusiones

En definitiva, pues, podemos concluir que la exposición al amianto con una
intensidad significativa es muy peligrosa para la salud. Los principales problemas
se producen en el pulmón y la pleura en forma de inflamación fibrótica y de
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cáncer. Es por todo ello que los individuos expuestos a amianto deben ser
controlados de forma anual, de acuerdo con la Orden de 31 de Octubre de 1984
(29), para poder detectar la eventual aparición de alguna de las enfermedades
comentadas. Dado que el uso de amianto en España fue muy importante entre
los años 1960-1984, y la comercialización de productos con fibras de crisotilo
está permitida hasta el próximo diciembre de 2002, es esperable un incremento
de la patología secundaria en los próximos 20 años. En concreto, se calcula que
en países industrializados, al menos 30.000 personas fallecerán cada año por
cáncer debido al amianto en los próximos años (30).

De esta preocupante situación se desprende la necesidad de dedicar recursos
para reconocer, diagnosticar y tratar a las personas con enfermedades por
amianto. Junto a la ya mencionada creación de un registro de enfermedades
ocupacionales, es prioritario disponer de un laboratorio de referencia capaz de
determinar fibras de amianto en tejido y poder así certificar diagnósticos y
establecer sin lugar a dudas la relación entre enfermedad y exposición.
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6. Recomendaciones. Intervención en edificios con amianto

6.1. Eliminación de riesgos en edificios

Intervenir en edificios que contienen materiales de construcción con amianto es
una tarea compleja ya que se deben tomar decisiones trascendentes ligadas a la
salud de las personas (ocupantes y trabajadores). La base metodológica para
llegar a la decisión más adecuada podría pasar por las siguientes fases:

1. Prediagnóstico
2. Evaluación de riesgos
3. Diagnóstico
4. Intervención
5. Certificación de los trabajos

6.1.1. Prediagnóstico

Ante la posibilidad de presencia de fibras de amianto en un edificio, es
especialmente importante seguir un procedimiento que minimice los riesgos de
inhalación de fibras y valore de una forma apropiada los riesgos existentes para
las personas que usan el edificio. Se puede proceder de la manera siguiente:

1. Consulta de la documentación existente del proyecto o de los trabajos de
rehabilitación del edificio para valorar la posibilidad de que estén instalados
materiales que contengan amianto o bien referencia de empresas
suministradoras.

2. Inspección “in situ” y sistemática de los locales, de las soluciones
constructivas y de los materiales, para identificar aquellos que potencialmente
puedan contener amianto.

3. Verificación del estado de conservación de los materiales friables para
realizar una primera aproximación de los riesgos de desprendimiento de
fibras. También debe valorarse el grado de accesibilidad y de exposición a
golpes o vibraciones, y la posibilidad de movimientos de aire dentro del local.

4. Toma de pequeñas muestras de los materiales sospechosos de contener
amianto, por ejemplo con una navaja. Las muestras deben llevarse, dentro de
bolsas de plástico herméticas, a un laboratorio capacitado para identificar
amianto (microscopía óptica con luz polarizada, microscopía electrónica de
barrido o difracción de rayos X). Las catas donde se han extraído muestras se
sellarán inmediatamente, por ejemplo, con un barniz-espray.

5. Levantamiento gráfico de las zonas donde se han detectado productos con
amianto.



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

254  342

6. Estudio de los sistemas de tratamiento y distribución de aire acondicionado o
corrientes de aire que puedan dispersar fibras por el edificio.

7. Valoración ambiental sistemática en puntos de riesgo para detectar la
presencia de fibras en el aire (fibras/cm3 de aire) a través de un filtro estándar.
Las muestras deben llevarse a un laboratorio homologado para contaje de
fibras con la técnica analítica de microscopía óptica de contraste de fases

6.1.2. Evaluación de riesgos

La presencia de un material que contenga amianto en un edificio no comporta por
sí mismo un peligro para la salud de los ocupantes. Si el material está en buenas
condiciones de conservación es bastante improbable que se desprendan fibras si
no se manipula. Para valorar la potencialidad de exposición a fibras de amianto
son utilizables dos criterios complementarios:

1. El examen de las condiciones de colocación de los materiales para estimar el
peligro de desprendimiento de fibras (naturaleza, función, friabilidad,
adherencia al soporte, falta de revestimiento protector, fácil acceso,
necesidad de operaciones de mantenimiento frecuentes).

2. La medida de la concentración de las fibras de amianto aerodispersas en el
interior del edificio con un funcionamiento normal (valoración ambiental).

La valoración ambiental no se puede aplicar como criterio único ya que el ensayo
mide la concentración de fibras presentes en el aire en el momento del muestreo,
sin obtener ninguna información sobre el peligro de que el material que contiene
amianto se deteriore o sea dañado por la actividad normal. Particularmente,
cuando se daña (golpes, limpieza, operaciones de mantenimiento, etc.) se
pueden medir valores altos de concentración que pueden ser ocasionales y de
duración breve, pero significativos. A falta de un valor de referencia en el Estado
español, se puede tomar el valor en el que la legislación italiana considera
contaminado un ambiente interior: 0,02 fibras/cm3 medidas con microscopía
óptica.

6.1.3. Diagnóstico

Para decidir la intervención que se llevará a término nos podemos guiar por los
parámetros siguientes:

§ Peligrosidad de la variedad de amianto (crocidolita, amosita, crisotilo, etc.)

§ Factores que puedan determinar la degradación del material:

- Existencia de un revestimiento protector
- Estanqueidad de este revestimiento
- Posibilidad de recibir golpes o manipulaciones
- Vibraciones de maquinaria
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- Filtraciones de agua
- Necesidad de trabajos de mantenimiento periódicos

§ Factores que aumenten la difusión de fibras:

- Existencia de corrientes de aire
- Conducciones y retornos de aire acondicionado

A continuación se presenta un diagrama del flujo de decisiones que se deben
tomar en la fase de diagnóstico una vez se ha detectado un material con amianto:
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6.1.4. Intervención

Las actuaciones que se pueden decidir pueden variar desde la total eliminación
del amianto hasta no tocarlo del edificio.

Es imprescindible que todos los trabajos que se presentan a continuación los
realice una empresa especializada con experiencia siguiendo lo que se
establezca en el plan de trabajo (obligatorio y regulado en la Orden de 7 de Enero
de 1987, modificada por la Orden de 26 de Julio de 1993, siempre dentro del
marco establecido por la Orden de 31 de Octubre de 1984).

A continuación describimos sucintamente los tipos de intervención en edificios
existentes:

No-intervención

No siempre el diagnóstico recomienda la eliminación del amianto del edificio.
Normalmente, no es necesario realizar ningún trabajo de desamiantado cuando la
probabilidad de que pasen fibras al aire durante el uso normal del edificio sea
muy baja y no se han detectado fibras en el aire durante el diagnóstico.

Es evidente que lo que en este caso es importante es conocer la existencia de los
materiales con amianto, tenerlos perfectamente localizados y, por consiguiente,
conocer el riesgo potencial, por ejemplo, para prever las medidas de seguridad a
tomar cuando se realicen trabajos de mantenimiento u obras de reforma. En este
sentido, los materiales o soluciones constructivas con amianto deberán
señalizarse, definir las áreas restringidas, formar los operarios e informar a los
ocupantes del edificio.

No-intervención, pero inspecciones periódicas

Cuando el material está en buen estado, pero se puede degradar
accidentalmente, de manera provisional, puede no realizarse ninguna intervención
en el edificio. Sin embargo deben instituirse unas visitas periódicas para medir la
calidad del aire y, en alguna situación, establecer un sistema de revisiones
médicas periódicas para todos los expuestos potenciales.

Estabilización

También denominada en Francia como “impregnación hasta el corazón”. Se
puede aplicar cuando el material que contiene amianto no está degradado y
deseamos asegurar su durabilidad. Se debe considerar tres etapas. En primer
lugar se impregna la superficie a consolidar con una resina química con una
pistola airless. Después de su secado se aplica un endurecedor superficial y,
finalmente, se recubre la superficie con un film elastómero que asegure la máxima
estanqueidad.

Esta solución tiene su punto débil en la resistencia mecánica, por lo tanto no es
aconsejable si el material puede recibir golpes durante su uso. En Italia es una
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solución que se aplica para la eliminación de emisiones de fibras por parte de
placas de fibrocemento envejecidas.

Estabilizar no quiere decir pintar a la ligera sobre un revestimiento de amianto, ya
que en la mayoría de casos será peor el remedio que la solución. Una pintura mal
aplicada puede arrancar el material y emitir fibras al aire. Es necesario realizar
siempre pruebas de idoneidad “in situ” del producto químico que se aplicará.

Confinamiento

Esta solución consiste en preparar una nueva estructura (falso techo, tabique,
pared, forjado) o un nuevo revestimiento grueso (revoco sobre malla metálica)
que evite que ninguna fibra pueda escapar al aire desde el material confinado.
Esta intervención no se puede utilizar cuando el soporte no sea suficientemente
consistente o se prevean trabajos de mantenimiento o de rehabilitación
posteriores.

Evidentemente, es imprescindible documentar la solución que se ha ejecutado
para prevenir riesgos en posteriores intervenciones.

Desamiantado o eliminación

Esta última opción se escoge cuando el material con amianto está muy
degradado o cuando está situado en un espacio incompatible con su uso, con su
necesidad de acceso, etc. A primera vista parece la opción más lógica, pero su
complejidad y el importante coste de los trabajos implican que se plantee sólo en
ciertos casos.

El desamiantado se suele hacer de manera manual y con aspiración,
generalmente humedeciendo el material. Al finalizar la extracción del amianto, las
superficies que se han limpiado se deben tratar con un producto sellante para fijar
los restos de fibras que no se hayan aspirado.

6.1.5. Certificación de los trabajos

Una vez realizados los trabajos de estabilización, confinamiento o eliminación es
necesario certificar los trabajos por parte de un técnico externo a la empresa
especializada. Normalmente se utilizan dos criterios complementarios:

- Verificación de la ausencia de residuos del material que contenía amianto en
toda la zona de trabajo.

- Valoración ambiental del aire del local con el mismo método que en la fase de
diagnóstico. En algunos casos se suele forzar el movimiento del aire interior
para detectar fibras depositadas en los paramentos. La legislación italiana
que la concentración de fibras en el aire no supere las 0,02 f/cm3.
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6.2. La demolición de edificios

Los procesos de demolición de edificios obsoletos están experimentando una
transformación cualitativa importante en el momento en el que se están
introduciendo las variables de seguridad laboral y de protección medioambiental.
Hasta se les ha cambiado el nombre para mostrar gráficamente lo que se
pretende: deconstrucción en vez de demolición.

La legislación catalana de control de residuos de la construcción obliga a la
dirección facultativa de la obra a presentar al ayuntamiento un proyecto de derribo
en el que se describan los tipos de residuos que se van a generar, su volumen y la
manera en que se van a gestionar. Para preparar este documento es
absolutamente necesario conocer el edificio a demoler y, por lo tanto, en esta
fase se habrán podido detectar todos aquellos materiales que contengan
amianto. Como los residuos que contienen amianto son residuos especiales, se
deberán eliminar del edificio antes de demolerlo, y siempre separados del resto.

Por otro lado, en todos los derribos existe un responsable de la seguridad de la
obra contratado por el propietario e independiente de la contrata. Previo al inicio
de la obra el responsable de seguridad debe redactar el Estudio de Seguridad
del proceso de demolición. Por lo tanto, en este punto, este técnico es el
responsable de detectar todos los riesgos y proponer las medidas oportunas. En
el caso de detectar productos que contengan amianto (desde flocados hasta
fibrocemento), obligará a la preparación por parte de la empresa contratada de
un Plan de trabajo con riesgo de amianto que deberá ser aprobado por la
autoridad competente antes de iniciarse cualquier trabajo en la obra. Por su
complejidad, algunos de los trabajos de deconstrucción de materiales con
amianto se asimilarán a los trabajos de desamiantado descritos con anterioridad.

Una vez eliminados del edificio los materiales que contenían amianto se puede
proceder a la demolición de la manera tradicional.
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6.3. Gestión de los residuos

La gestión correcta de los residuos es una de las asignaturas pendientes de la
industria de la construcción. Por la peligrosidad del amianto deben extremarse las
medidas no sólo en el vertido sino también en el embalado (dobles sacos de
plástico con la etiqueta roja-negra de amianto-peligro) y el transporte.

El amianto se clasifica según la normativa vigente como residuo especial (los
antiguos tóxicos y peligrosos) y, como tal, debe ser gestionado (depositado en un
vertedero de residuos especiales).

La normativa catalana exceptúa el fibrocemento que es clasificado como no
especial (debe depositarse en un vertedero de residuos no especiales) pero las
recientes modificaciones de la legislación europea lo están clasificando también
como especial.

Hace falta recordar que todo el material contaminado de amianto (filtros, vestidos,
caretas, etc.) se considera a todos los efectos residuo especial.
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métodos de ensayo.

UNE-EN 12763:2001. Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de
edificios. Medidas, condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 492/A1:2000. Plaquetas de fibrocemento y sus piezas complementarias para
cubiertas. Especificación de producto y métodos de ensayo.

UNE-EN 492:1996. Plaquetas de fibrocemento y sus piezas complementarias para
cubiertas. Especificación de producto y métodos de ensayo.

UNE-EN 494/1M:1996. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas
complementarias para cubiertas. Especificación de producto y métodos de ensayo.

UNE-EN 494/A1:2000. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas
complementarias para cubiertas. Especificaciones de producto y método de ensayo.

UNE-EN 494:1995. Piezas complementarias para cubiertas. Especificación de producto y
métodos de ensayo.

UNE-EN 512:1995. Productos de fibrocemento. Tubos y juntas para conducciones de
presión.

UNE-EN 588-1:1997. Tuberías de fibrocemento para redes de saneamiento y drenaje.
Parte 1: tubos, juntas y accesorios para sistemas por gravedad bajo presión
atmosférica.

WEB sites

www.sante.gouv.fr/amiante/

Web interministerial dedicado al amianto en Francia

www.logique.jussieu.fr/www.amiante/amiante.html

Comité Anti Amiante Jussieu. Página que explica la experiencia del desamiantado de la
Universidad de Jussieu en Paris.

www.inserm.u-strasbg.fr

dicdoc.kb.inserm.fr:2010/basisrapports/amiante.html

Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale. Instituto que publicó el último informe
sobre la afectación del amianto en la salud en Francia.

http://www.lkaz.demon.co.uk/

British Asbestos Newsletter. Publicación electrónica periódica inglesa con noticias sobre el
amianto en el mundo.

www.osha-slc.gov/SLTC/asbestos/

www.osha-slc.gov/dts/osta/oshasoft/asbestos/asbxwin95.html

U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. Distribuye
gratuitamente el programa “Asbestos Advisor” que da indicaciones en el momento de intervenir
dentro de los edificios que contengan amianto según la normativa de Estados Unidos.

www.epa.gov/asbestos/index.htm

Sección de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos de América dedicada al
amianto.
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ANEXO B
La publicidad de las empresas de amianto por décadas
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Publicidad durante la década de los 10 (empresa, producto, fecha publicidad)

1911

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA PIZARRA ARTIFICIAL. ROVIRALTA 19111201

1912

METZGER EDMUNDO Y JOSÉ ETERNIT-METZGER 19121201

R CUMELLAS ETERNIT-SPEAKER 19121201

R CUMELLAS PARACOTA 19121201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA URALITA. ROVIRALTA 19121201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA URALITA. ROVIRALTA 191201201

1913

R CUMELLAS ETERNIT-SPEAKER 19131201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA URALITA. ROVIRALTA 19131201

1914

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA URALITA. ROVIRALTA 19141201

1915

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA URALITA. ROVIRALTA 19151201

1916

ANTONIO BRUFAU AMIANTO. BRUFAU 19161201

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19161201

F PAGÉS Y CIA AMIANTO.PAGÉS 19161201

F PLANA Y PALLEJÁ AMIANTO.PLANA 19161201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19161201

G KLEIN AMIANTO.KLEIN 19161201

GUILLERMO LEOPOLD AMIANTO.LEOPOLD 19161201

HERMENEGILDO MIRALLES CARTÓN-PIEDRA. MIRALLES 19161201

J VILANOVA I CIA AMIANTO.VILANOVA 19161201

JOSÉ ARGELAGA CARTÓN-PIEDRA. ARGELAGA 19161201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ AMIANTO.GASSÓ 19161201

JULIÁN SABATÉ AMIANTO. SABATÉ 19161201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19161201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19161201

M BRUGAROLAS VDA E HIJOS DE AMIANTO.BRUGAROLAS 19161201

MAGÍN PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19161201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19161201

MARIANO MARCET VDA DE AMIANTO.MARCET 19161201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19161201

MIGUEL ESTEBANELL AMIANTO.ESTEBANELL 19161201

RIBA E ITER AMIANTO.RIBA 19161201
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ROSICH Y CIA AMIANTO.ROSICH 19161201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA URALITA. ROVIRALTA 19161201

SALVADOR LLACH AMIANTO.LLACH 19161201

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SUMINISTROS PARA
INDUSTRIAS

AMIANTO. SOCIEDAD 19161201

VILASECA ROESICKE Y MAAS ETERNIT. VILASECA 19161201

VILASECA ROESICKE Y MAAS URALITA.VILASECA 19161201

VILASECA ROESICKE Y MAAS ROCALLA. VILASECA 19161201

VILASECA ROESICKE Y MAAS RUBEROID 19161201

1917

ANTONIO NICOLAU AMIANTO.NICOLAU 19171201

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19171201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19171201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO.LACATALANA 19171201

CLAUSOLLES S A AMIANTO.CLAUSOLLES 19171201

ESTEBAN DEIG AMIANTO.DEIG 19171201

F GARCÍA E HIJO AMIANTO. GARCÍA 19171201

F PLANA Y PALLEJÁ AMIANTO.PLANA 19171201

FEDERICO NOGUÉS VDA DE AMIANTO.NOGUÉS 19171201

FRANCISCO CAPELLA AMIANTO.CAPELLA 19171201

G KLEIN AMIANTO.KLEIN 19171201

GASPAR VILAMALA AMIANTO.VILAMALA 19171201

HUTCHINSON S A AMIANTO.HUTCHINSON 19171201

J B PAYÁN AMIANTO.PAYÁN 19171201

JOAQUÍN ROSICH AMIANTO.JOAQUÍNROSICH 19171201

JOSÉ BALLESTÉ Y ARBOIX AMIANTO.BALLESTÉ 19171201

JOSÉ CODINA ALTÉS AMIANTO.CODINA 19171201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ AMIANTO.GASSÓ 19171201

JOSÉ ROVIRA DALMAU SUC DE AMIANTO.ROVIRA 19171201

JUAN ANTÓN AMIANTO.ANTÓN 19171201

JUAN RIBERA AMIANTO.RIBERA 19171201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19171201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19171201

LUIS CALVET AMIANTO.CALVET 19171201

M BRUGAROLAS VDA E HIJOS DE AMIANTO.BRUGAROLAS 19171201

MAGÍN PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19171201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19171201

MARIANO MARCET VDA DE AMIANTO.MARCET 19171201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19171201

PEDRO TUBAU AMIANTO.TUBAU 19171201
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R RICO PLANELLES AMIANTO.RICO 19171201

RAMÓN PAR AMIANTO.PAR 19171201

RIBA E ITER AMIANTO.RIBA 19171201

ROSICH Y CIA AMIANTO.ROSICH 19171201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA URALITA. ROVIRALTA 19171201

SALVADOR LLACH AMIANTO.LLACH 19171201

SELLARÉS Y XALAPEIRA S EN C AMIANTO.SELLARÉS 19171201

TUSELL HERMANOS AMIANTO.TUSELL 19171201

V TORT MATAMALA AMIANTO.TORT 19171201

VILASECA S A ETERNIT.VILASECA, S.A. 19171201

VILASECA S A URALITA. VILASECA, S.A. 19171201

VILASECA S A ROCALLA. VILASECA, S.A. 19171201

VILASECA S A RUBEROID 19171201

1918

ANTONIO NICOLAU AMIANTO.NICOLAU 19181201

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19181201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19181201

CALVET Y CIA AMIANTO.CALVETCIA 19181201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19181201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL EN PIEDRA 19181201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL 19181201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO BLANCO 19181201

EDUARDO GARCÍA AMIANTO.EDUARDOGARCÍA 19181201

EDUARDO WAHL AMIANTO.WAHL 19181201

EMILIO HORNOSA AMIANTO.HORNOSA 19181201

ENRIQUE CARRERAS AMIANTO.CARRERAS 19181201

ESTEBAN DEIG AMIANTO.DEIG 19181201

F PLANA Y PALLEJÁ AMIANTO.PLANA 19181201

FEDERICO NOGUÉS VDA DE AMIANTO.NOGUÉS 19181201

FRANCISCO CAPELLA AMIANTO.CAPELLA 19181201

G KLEIN AMIANTO.KLEIN 19181201

GASPAR VILAMALA AMIANTO.VILAMALA 19181201

HUTCHINSON S A AMIANTO.HUTCHINSON 19181201

J B PAYÁN AMIANTO.PAYÁN 19181201

J M ORTEGA AMIANTO.ORTEGA 19181201

J VALLS AMIANTO.VALLS 19181201

JOAQUÍN ROSICH AMIANTO.ROSICH 19181201

JOSÉ BALLESTÉ Y ARBOIX AMIANTO.BALLESTÉ 19181201

JOSÉ BALLESTÉ Y ARBOIX AMIANTO.BALLESTÉ 19181201
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JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19181201

JOSÉ ROVIRA DALMAU SUC DE AMIANTO.ROVIRA 19181201

JUAN RIBERA AMIANTO.RIBERA 19181201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19181201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19181201

M BRUGAROLAS VDA E HIJOS DE AMIANTO.BRUGAROLAS 19181201

MAGÍN FATJÓ AMIANTO.FATJÓ 19181201

MAGÍN PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19181201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19181201

MARIANO MARCET VDA DE AMIANTO.MARCET 19181201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19181201

MÜLLER HERMANOS AMIANTO.MÜLLER 19181201

PEDRO TUBAU AMIANTO.TUBAU 19181201

R PANO AMIANTO.PANO 19181201

R RICO PLANELLES AMIANTO.RICO 19181201

RADIAL AMIANTO.RADIAL 19181201

RADIAL AMIANTO.RADIAL 19181201

RAMÓN PAR AMIANTO.PAR 19181201

RIBA E ITER AMIANTO.RIBA 19181201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA URALITA. ROVIRALTA 19181201

SELLARÉS Y XALAPEIRA S EN C AMIANTO.SELLARÉS 19181201

SILVERIO TREPAT AMIANTO.TREPAT 19181201

TRANSACCIONES E INDUSTRIAS S A AMIANTO.TRANSACCIONES 19181201

TUSELL HERMANOS AMIANTO.TUSELL 19181201

V TORT MATAMALA AMIANTO.TORT 19181201

1919

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA URALITA. ROVIRALTA 19191201

Publicidad durante la década de los 20 (empresa, producto, fecha publicidad)

1920

ALEJANDRO MARCET AMIANTO.MARCET 19201201

ANTONIO BRUFAU AMIANTO. BRUFAU 19201201

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19201201

BETORET Y ALENTORN AMIANTO.BETORET 19201201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19201201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19201201

CAPE ASBESTOS CO LDT AMIANTO. CAPE 19201201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19201201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19201201
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CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO BLANCO 19201201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL 19201201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL EN PIEDRA 19201201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO BLANCO 19201201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL 19201201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL 19201201

CUBIERTAS Y TEJADOS S A FIBROCEMENTO. CUBIERTAS 19201201

EDUARDO WAHL AMIANTO.WAHL 19201201

EMILIO HORNOSA AMIANTO.HORNOSA 19201201

EMILIO HORNOSA AMIANTO.HORNOSA 19201201

EMPAQUETADURAS MORALI S A AMIANTO.MORALI 19201201

EMPAQUETADURAS MORALI S A AMIANTO.MORALI 19201201

ENRIQUE CARRERAS AMIANTO.CARRERAS 19201201

F PLANA Y PALLEJÁ AMIANTO.PLANA 19201201

F PLANA Y PALLEJÁ AMIANTO.PLANA 19201201

F QUINTANA S EN C AMIANTO.QUINTANA 19201201

FEDERICO NOGUÉS VDA DE AMIANTO.NOGUÉS 19201201

FEDERICO NOGUÉS VDA DE AMIANTO.NOGUÉS 19201201

FELIPE COLLDEFORS AMIANTO.COLLDEFORS 19201201

FELIPE COLLDEFORS AMIANTO.COLLDEFORS 19201201

FIGUEROA Y CAROL AMIANTO.FIGUEROA 19201201

FRANCISCO CAPELLA AMIANTO.CAPELLA 19201201

FRANCISCO PUIG AMIANTO.PUIGFRANCISCO 19201201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19201201

GARCÍA SEGURA HNOS S EN C AMIANTO.GARCÍASEGURA 19201201

GASPAR VILAMALA AMIANTO.VILAMALA 19201201

GONZÁLEZ Y MARQUÉS S EN C AMIANTO.MARQUÉS 19201201

GUILLERMO LEOPOLD AMIANTO.LEOPOLD 19201201

HUTCHINSON S A AMIANTO.HUTCHINSON 19201201

INDIA RUBBER PRODUCTOS C LTD AMIANTO.RUBBER 19201201

J M ORTEGA AMIANTO.ORTEGA 19201201

J MON Y PAGÉS ETERNIT. MON 19201201

J VALLS AMIANTO.VALLS 19201201

JANSANA I CIA S EN C AMIANTO.JANSANA 19201201

JOAQUÍN ROSICH AMIANTO.ROSICH 19201201

JORDI IMBERT AMIANTO.IMBERT 19201201

JOSÉ FAU AMIANTO.FAU 19201201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19201201

JOSÉ ROVIRA DALMAU SUC DE AMIANTO.ROVIRA 19201201
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JUAN RIBERA AMIANTO.RIBERA 19201201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19201201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19201201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19201201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19201201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19201201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19201201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19201201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19201201

MAGÍN FATJÓ AMIANTO.FATJÓ 19201201

MAGÍN FATJÓ AMIANTO.FATJÓ 19201201

MAGÍN PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19201201

MAGÍN PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19201201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19201201

MARIANO MARCET VDA DE AMIANTO.MARCET 19201201

MARTÍN COLOMER AMIANTO.COLOMER 19201201

MATEO BOADA PIZARRA ARTIFICIAL. BOADA 19201201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19201201

MEDINA VERGÉS MOLERA Y CIA S L AMIANTO.MEDINA 19201201

MÜLLER HERMANOS AMIANTO.MÜLLER 19201201

PEDRO TUBAU AMIANTO.TUBAU 19201201

PEDRO TUBAU AMIANTO.TUBAU 19201201

PRODUCTOS PIRELLI S A AMIANTO.PIRELLI 19201201

PRODUCTOS TUSELL S A AMIANTO.TUSELLSA 19201201

R PANO AMIANTO.PANO 19201201

R RICO PLANELLES AMIANTO.RICO 19201201

RADIAL AMIANTO.RADIAL 19201201

RADIAL AMIANTO.RADIAL 19201201

RIBA E ITER AMIANTO.RIBA 19201201

RIBA E ITER AMIANTO.RIBA 19201201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA SALAMANDER COMPOSITION 19201201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA PIZARRA ARTIFICIAL. ROVIRALTA 19201201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA PIZARRA ARTIFICIAL. ROVIRALTA 19201201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA URALITA. ROVIRALTA 19201201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA SALAMANDER COMPOSITION 19201201

SOCIEDAD HISPANO FRANCO ORIENTAL AMIANTO.HISPANO 19201201

TRANSACCIONES E INDUSTRIAS S A AMIANTO.TRANSACCIONES 19201201

TURNER BROTHERS ASBESTOS CO LTD CAF 19201201

TURNER BROTHERS ASBESTOS CO LTD PERMANITE 19201201
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TURNER BROTHERS ASBESTOS CO LTD AMIANTO. TURNER 19201201

TURNER BROTHERS ASBESTOS CO LTD AEGIS 19201201

TURNER BROTHERS ASBESTOS CO LTD TURNERS TRAFFORD 19201201

V TORT MATAMALA AMIANTO.TORT 19201201

1921

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19211201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19211201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19211201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO BLANCO 19211201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL 19211201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL EN PIEDRA 19211201

EDUARDO WAHL AMIANTO.WAHL 19211201

EMILIO HORNOSA AMIANTO.HORNOSA 19211201

EMPAQUETADURAS MORALI S A AMIANTO.MORALI 19211201

ENRIQUE CARRERAS AMIANTO.CARRERAS 19211201

F PLANA Y PALLEJÁ AMIANTO.PLANA 19211201

FÁBRICAS REUNIDAS DE CAUCHO Y APÓSITOS
S A

AMIANTO.FÁBRICAS 19211201

FEDERICO NOGUÉS VDA DE AMIANTO.NOGUÉS 19211201

FELIPE COLLDEFORS AMIANTO.COLLDEFORS 19211201

FIGUEROA Y CAROL AMIANTO.FIGUEROA 19211201

FRANCISCO CAPELLA AMIANTO.CAPELLA 19211201

FRANCISCO PUIG AMIANTO.PUIGFRANCISCO 19211201

GARCÍA SEGURA HNOS S EN C AMIANTO.GARCÍASEGURA 19211201

GASPAR VILAMALA AMIANTO.VILAMALA 19211201

GONZÁLEZ Y MARQUÉS S EN C AMIANTO.GONZÁLEZ 19211201

HUTCHINSON S A AMIANTO.HUTCHINSON 19211201

INDIA RUBBER PRODUCTOS C LTD AMIANTO.RUBBER 19211201

J M ORTEGA AMIANTO.ORTEGA 19211201

J MON Y PAGÉS URALITA. MON 19211201

J MON Y PAGÉS ETERNIT. MON 19211201

J VALLS AMIANTO.VALLS 19211201

JANSANA I CIA S EN C AMIANTO.JANSANA 19211201

JOAQUÍN ROSICH AMIANTO.ROSICH 19211201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19211201

JOSÉ ROVIRA DALMAU SUC DE AMIANTO.ROVIRA 19211201

JUAN RIBERA AMIANTO.RIBERA 19211201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19211201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19211201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19211201
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M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19211201

MAGÍN FATJÓ AMIANTO.FATJÓ 19211201

MAGÍN PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19211201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19211201

MARIANO MARCET VDA DE AMIANTO.MARCET 19211201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19211201

MEDINA Y CIA S L AMIANTO.MEDINACIA 19211201

MERCANTIL IBÉRICA S A AMIANTO.MERCANTILIBÉRICA 19211201

MÜLLER HERMANOS AMIANTO.MÜLLER 19211201

PEDRO TUBAU AMIANTO.TUBAU 19211201

PRODUCTOS PIRELLI S A AMIANTO.PIRELLI 19211201

PRODUCTOS TUSELL S A AMIANTO.TUSELL 19211201

R PANO AMIANTO.PANO 19211201

RADIAL AMIANTO.RADIAL 19211201

RIBA E ITER AMIANTO.RIBA 19211201

RICO Y SAUTÓN AMIANTO.RICOSAUTÓN 19211201

SOCIEDAD HISPANO FRANCO ORIENTAL AMIANTO.HISPANO 19211201

TRANSACCIONES E INDUSTRIAS S A AMIANTO.TRANSACCIONES 19211201

URALITA S A PIZARRA "A" 19211201

URALITA S A PLANCHA "B" 19211201

URALITA S A ORION 19211201

URALITA S A CANALETA 19211201

URALITA S A TUBERIA. URALITA 19211201

URALITA S A DEPÓSITOS.URALITA 19211201

URALITA S A SALAMANDER COMPOSITION 19211201

1922

JOSÉ ESTEVA I CIA ROCALLA FIBROCEMENTO. ESTEVA 19221201

JUAN MOLINS ETERNIT. MOLINS 19221201

METZGER EDMUNDO Y JOSÉ ETERNIT-METZGER 19221201

ROVIRALTA I CIA INGENIEROS URALITA FIBROCEMENTO.URALITA 19221201

URALITA S A DEPÓSITOS.URALITA 19221201

URALITA S A TUBERIA. URALITA 19221201

URALITA S A CANALETA 19221201

URALITA S A ORION 19221201

URALITA S A PLANCHA "B" 19221201

URALITA S A PIZARRA "A" 19221201

1924

ALEJANDRO MARCET AMIANTO.MARCET 19241201

ANTONIO BRUFAU AMIANTO. BRUFAU 19241201



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

285  342

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19241201

BETORET Y ALENTORN AMIANTO.BETORET 19241201

BETORET Y ALENTORN AMIANTO.BETORET 19241201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19241201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19241201

CARLOS DAL RÉ AMIANTO.DAL-RÉ 19241201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO BLANCO 19241201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL 19241201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL EN PIEDRA 19241201

EMILIO HORNOSA AMIANTO.HORNOSA 19241201

F PLANA Y PALLEJÁ AMIANTO.PLANA 19241201

FELIPE COLLDEFORS AMIANTO.COLLDEFORS 19241201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19241201

GUILLERMO LEOPOLD AMIANTO.LEOPOLD 19241201

JORDI IMBERT AMIANTO.IMBERT 19241201

JOSÉ ESTEVA I CIA ROCALLA FIBROCEMENTO. ESTEVA 19241201

JOSÉ FAU AMIANTO.FAU 19241201

JOSÉ NOGUÉS CAIZ AMIANTO.NOGUÉSCAIZ 19241201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19241201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19241201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19241201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19241201

MAGÍN FATJÓ AMIANTO.FATJÓ 19241201

MAGÍN PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19241201

MEDINA Y CIA S L AMIANTO.MEDINACIA 19241201

P E M VIVOMIR S A AMIANTO.PEMVIVOMIR 19241201

PEDRO TUBAU AMIANTO.TUBAU 19241201

RIBA E ITER AMIANTO.RIBA 19241201

URALITA S A CANALETA 19241201

URALITA S A CHAPA "B" 19241201

URALITA S A DEPÓSITOS.URALITA 19241201

URALITA S A SALAMANDER COMPOSITION 19241201

1925

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19251201

ANTONIO BRUFAU AMIANTO. BRUFAU 19251201

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19251201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19251201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19251201

CARLOS DAL RÉ AMIANTO.DAL-RÉ 19251201
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CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANT AZUL EN PIEDRA 19251201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL 19251201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO BLANCO 19251201

EMILIO HORNOSA AMIANTO.HORNOSA 19251201

F PLANA Y PALLEJÁ AMIANTO.PLANA 19251201

FELIPE COLLDEFORS AMIANTO.COLLDEFORS 19251201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19251201

GUILLERMO LEOPOLD AMIANTO.LEOPOLD 19251201

JOAQUINA VERNÍS CASA TUBAU AMIANTO.VERNÍSTUBAU 19251201

JORDI IMBERT AMIANTO.IMBERT 19251201

JOSÉ ESTEVA I CIA ROCALLA FIBROCEMENTO. ESTEVA 19251201

JOSÉ ESTEVA I CIA ROCALLA FIBROCEMENTO. ESTEVA 19251201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19251201

JOSÉ NICOLAU GÓMEZ AMIANTO.NICOLAU 19251201

JOSÉ NOGUÉS CAIZ AMIANTO.NOGUÉSCAIZ 19251201

JUAN GASSÓ VIDAL AMIANTO.GASSÓVIDAL 19251201

JUAN GASSÓ VIDAL AMIANTO.GASSÓVIDAL 19251201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19251201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19251201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19251201

M BARTROLI AMIANTO.BARTROLI 19251201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19251201

MAGÍN FATJÓ AMIANTO.FATJÓ 19251201

MAGÍN PAPIOL VDA DE AMIANTO.PAPIOLVDA 19251201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19251201

MEDINA Y CIA S L AMIANTO.MEDINACIA 19251201

P E M VIVOMIR S A AMIANTO.PEMVIVOMIR 19251201

PROVEEDORA NAVAL AMIANTO.NAVAL 19251201

RIBA E ITER AMIANTO.RIBA 19251201

URALITA S A CANALETA 19251201

URALITA S A CHAPA "B" 19251201

URALITA S A DIPÒSITS.URALITA 19251201

URALITA S A SALAMANDER COMPOSITION 19251201

1926

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19261201

ANTONIO BRUFAU AMIANTO. BRUFAU 19261201

AULÍ I CIA URALITA. AULÍ 19261201

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19261201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19261201
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CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19261201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO BLANCO 19261201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL 19261201

CATALANA DE AMIANTOS S A AMIANTO AZUL EN PIEDRA 19261201

CONSTRUCTORA DE TARRASA S A ROCALLA. TARRASA 19261201

EMILIO HORNOSA AMIANTO.HORNOSA 19261201

F PLANA Y PALLEJÁ AMIANTO.PLANA 19261201

FELIPE COLLDEFORS AMIANTO.COLLDEFORS 19261201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19261201

GUILLERMO LEOPOLD AMIANTO.LEOPOLD 19261201

JOAQUINA VERNÍS CASA TUBAU AMIANTO.VERNÍSTUBAU 19261201

JORDI IMBERT AMIANTO.IMBERT 19261201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19261201

JOSÉ NICOLAU GÓMEZ AMIANTO.NICOLAU 19261201

JOSÉ NOGUÉS CAIZ AMIANTO.NOGUÉSCAIZ 19261201

JUAN GASSÓ VIDAL AMIANTO.GASSÓVIDAL 19261201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19261201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19261201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19261201

M BARTROLI AMIANTO.BARTROLI 19261201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19261201

MAGÍN FATJÓ AMIANTO.FATJÓ 19261201

MAGÍN PAPIOL VDA DE AMIANTO.PAPIOLVDA 19261201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19261201

MEDINA Y CIA S L AMIANTO.MEDINACIA 19261201

P E M VIVOMIR S A AMIANTO.PEMVIVOMIR 19261201

PROVEEDORA NAVAL AMIANTO.NAVAL 19261201

RIBA E ITER AMIANTO.RIBA 19261201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19261201

TEO Y GEO SEITZ S L SEITZ WERKE
BARCELONA

AMIANTO.TEO 19261201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19261201

URALITA S A CANALETA 19261201

URALITA S A CHAPA "B" 19261201

URALITA S A DIPÒSITS.URALITA 19261201

URALITA S A DIPÒSITS.URALITA 19261201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19261201

URALITA S A SALAMANDER COMPOSITION 19261201

1928

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19281201
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ANDRÉS ROSA AMIANTO.ROSAANDRÉS 19281201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19281201

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19281201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19281201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19281201

EMPAQUETADURAS MORALI S A AMIANTO.MORALI 19281201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19281201

GOMÁS MAG S A AMIANTO.GOMÁSMAG 19281201

GUILLERMO LEOPOLD AMIANTO.LEOPOLD 19281201

JORDI IMBERT AMIANTO.IMBERT 19281201

JOSÉ DELCLÓS AMIANTO.DELCLÓS 19281201

JOSÉ ESTEVA I CIA ROCALLA FIBROCEMENTO. ESTEVA 19281201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19281201

JOSÉ RIBA AMIANTO.RIBAJOSÉ 19281201

JUAN GASSÓ VIDAL AMIANTO.GASSÓVIDAL 19281201

JUAN ROCA AMIANTO.ROCAJUAN 19281201

JUAN VALLMAJÓ AMIANTO.VALLMAJÓ 19281201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19281201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19281201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19281201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19281201

MAGÍN FATJÓ AMIANTO.FATJÓ 19281201

MAGÍN PAPIOL VDA DE AMIANTO.PAPIOLVDA 19281201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19281201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19281201

MEDINA Y CIA S L AMIANTO.MEDINACIA 19281201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19281201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19281201

URALITA S A DEKOR 19281201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19281201

URALITA S A SALAMANDER COMPOSITION 19281201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19281201

1929

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19291201

ANDRÉS ROSA AMIANTO.ROSAANDRÉS 19291201

AULÍ I CIA URALITA. AULÍ 19291201

AULÍ I CIA AMIANTO. AULÍ 19291201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19291201

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER
SOBRINOS DE

AMIANTO.GARRIGASOBRINOS 19291201
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BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19291201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19291201

EMPAQUETADURAS MORALI S A AMIANTO.MORALI 19291201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19291201

GOMÁS MAG S A AMIANTO.GOMÁSMAG 19291201

GUILLERMO LEOPOLD AMIANTO.LEOPOLD 19291201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO.ROCA 19291201

JORDI IMBERT AMIANTO.IMBERT 19291201

JOSÉ DELCLÓS AMIANTO.DELCLÓS 19291201

JOSÉ ESTEVA I CIA ROCALLA FIBROCEMENTO. ESTEVA 19291201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19291201

JOSÉ RIBA AMIANTO.RIBA 19291201

JUAN GASSÓ VIDAL AMIANTO.GASSÓVIDAL 19291201

JUAN R FERRER AMIANTO.FERRERJUAN 19291201

JUAN RECASENS AMIANTO.RECASENS 19291201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19291201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19291201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19291201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19291201

MAGÍN FATJÓ AMIANTO.FATJÓ 19291201

MAGÍN PAPIOL VDA DE AMIANTO.PAPIOLVDA 19291201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19291201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19291201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19291201

MEDINA Y ROMANÍ S L AMIANTO.MEDINAROMANÍ 19291201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19291201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19291201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19291201

SOLER Y CARBONELL S L AMIANTO.SOLERCARBONELL 19291201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19291201

URALITA S A SALAMANDER COMPOSITION 19291201

URALITA S A CANALETA 19291201

URALITA S A SALAMANDER COMPOSITION 19291201

Publicidad durante la década de los 30 (empresa, producto, fecha publicidad)

1931

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19310101

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19310101
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ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19310401

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19310401

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19310701

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19310701

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19311001

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19311001

1932

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19320101

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19320101

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19320401

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19320401

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19320701

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19320701

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19321001

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19321001

1933

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19330101

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19330101

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19330101

URALITA S A CHAPA "B" 19330101

URALITA S A DRENA 19330101

URALITA S A DEKOR 19330101

URALITA S A FIBROMARMOL 19330101

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19330401

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19330401

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19330701

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19330701

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19330701

URALITA S A CHAPA "B" 19330701

URALITA S A FIBROMARMOL 19330701

URALITA S A DRENA 19330701

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19331001

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19331001

URALITA S A DRENA 19331001

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19331201

ANDRÉS ROSA AMIANTO.ROSAANDRÉS 19331201

ANTONIO SALGADO BRUNET AMIANTO.SALGADO 19331201

AUGUSTO FERRER DALMAU AMIANTO.FERRERDALMAU 19331201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19331201
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BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER
SOBRINOS DE

AMIANTO.GARRIGASOBRINOS 19331201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19331201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19331201

E F ESCOFET Y CÍA ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19331201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19331201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19331201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19331201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO.ROCA 19331201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19331201

JOAQUÍN VIDAL AMIANTO.VIDAL 19331201

JOSÉ DELCLÓS AMIANTO.DELCLÓS 19331201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19331201

JOSÉ RIBA AMIANTO.RIBAJOSÉ 19331201

JUAN R FERRER AMIANTO.FERRERJUAN 19331201

JULIÁN SABATÉ VDA DE AMIANTO. SABATÉVDA 19331201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19331201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19331201

LUIS GASSÓ AMIANTO.GASSÓLUIS 19331201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19331201

MAGÍN PAPIOL VDA DE AMIANTO.PAPIOLVDA 19331201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19331201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19331201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19331201

MEDINA Y ROMANÍ S L AMIANTO.MEDINAROMANÍ 19331201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19331201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19331201

RICARDO CORTÉS AMIANTO.CORTÉS 19331201

RICARDO ROSICH AMIANTO.ROSICHRICARDO 19331201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19331201

URALITA S A SALAMANDER COMPOSITION 19331201

URALITA S A CANALETA 19331201

URALITA S A GRANONDA 19331201

URALITA S A DRENA 19331201

1934

AISLAMIENTOS SUBERINA S A LINCRUSTA "ANKER" 19340101

AISLAMIENTOS SUBERINA S A LINOLEUM ALEMAN "DLW" 19340101

E F ESCOFET Y CÍA ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19340101

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19340101
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ROCALLA S A ORNALITH 19340101

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19340101

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19340101

URALITA S A CHAPA "B" 19340101

URALITA S A DRENA 19340101

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19340401

ROCALLA S A ORNALITH 19340401

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19340401

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19340401

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19340401

URALITA S A CHAPA "B" 19340401

URALITA S A DRENA 19340401

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19340701

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19340701

ROCALLA S A ORNALITH 19340701

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19340701

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19340701

URALITA S A CHAPA "B" 19340701

URALITA S A DRENA 19340701

ROCALLA S A ORNALITH 19341001

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19341001

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19341001

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19341201

ANDRÉS ROSA AMIANTO.ROSAANDRÉS 19341201

ANTONIO SALGADO BRUNET AMIANTO.SALGADO 19341201

AUGUSTO FERRER DALMAU AMIANTO.FERRERDALMAU 19341201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19341201

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER
SOBRINOS DE

AMIANTO.GARRIGASOBRINOS 19341201

BLASI SAGUÉ Y PALLÁS AMIANTO.BLASI-SAGUÉ 19341201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19341201

E F ESCOFET Y CÍA ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19341201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19341201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19341201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19341201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO.ROCA 19341201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19341201

JOSÉ DELCLÓS AMIANTO.DELCLÓS 19341201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19341201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19341201
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JUAN R FERRER AMIANTO.FERRERJUAN 19341201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19341201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19341201

LUIS GASSÓ AMIANTO.GASSÓLUIS 19341201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19341201

MAGÍN PAPIOL VDA DE AMIANTO.PAPIOLVDA 19341201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19341201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19341201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19341201

MEDINA Y ROMANÍ S L AMIANTO.MEDINAROMANÍ 19341201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19341201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19341201

RICARDO CORTÉS AMIANTO.CORTÉS 19341201

RICARDO ROSICH AMIANTO.ROSICHRICARDO 19341201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19341201

URALITA S A SALAMANDER COMPOSITION 19341201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19341201

1935

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19350101

ROCALLA S A ORNALITH 19350101

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19350101

URALITA S A DRENA 1935

URALITA S A DEKOR 19350101

URALITA S A PLASTO-DEKOR 19350101

URALITA S A FIBROMARMOL 19350101

URALITA S A AISLANTES DE AMIANTO. URALITA 19350101

URALITA S A MAGNESIA 85%. URALITA 19350101

URALITA S A SALAMANDER COMPOSITION 19350101

ROCALLA S A ORNALITH 19350401

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19350401

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19350401

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19350701

ROCALLA S A ORNALITH 19350701

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19350701

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19350701

URALITA S A CHAPA "B" 19350701

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19351001

ROCALLA S A ORNALITH 19351001

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19351001
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SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19351001

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19351201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES DE AMIANTO. SUBERINA 19351201

ANDRÉS ROSA AMIANTO.ROSAANDRÉS 19351201

ANTONIO SALGADO BRUNET AMIANTO.SALGADO 19351201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19351201

BALTASAR GARRIGA ESCARPENTER
SOBRINOS DE

AMIANTO.GARRIGASOBRINOS 19351201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19351201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19351201

E F ESCOFET Y CÍA ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19351201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19351201

G A C I AMIANTO.GACI 19351201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19351201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19351201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO.ROCA 19351201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19351201

JOSÉ DELCLÓS AMIANTO.DELCLÓS 19351201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19351201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19351201

KLEIN Y CIA AMIANTO.KLEIN 19351201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19351201

LUIS GASSÓ AMIANTO.GASSÓLUIS 19351201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19351201

MAGÍN PAPIOL AMIANTO.PAPIOLVDA 19351201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19351201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19351201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19351201

MEDINA Y ROMANÍ S L AMIANTO.MEDINAROMANÍ 19351201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19351201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19351201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19351201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19351201

1936

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19360101

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19360101

ROCALLA S A ORNALITH 19360101

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19360101

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19360101
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URALITA S A CHAPA "B" 19360101

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19360201

URALITA S A DRENA 19360201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19360401

ROCALLA S A ORNALITH 19360401

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19360401

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19360401

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19360401

URALITA S A CHAPA "B" 19360401

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19360401

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19360601

ROCALLA S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19360701

ROCALLA S A ORNALITH 19360701

SALVADOR VALERI PLASTELAKE 19360701

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19360701

URALITA S A CHAPA "B" 19360701

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19361001

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19361201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES DE AMIANTO. SUBERINA 19361201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19361201

ANDRÉS ROSA AMIANTO.ROSAANDRÉS 19361201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19361201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19361201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19361201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19361201

E F ESCOFET Y CÍA ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19361201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19361201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO. CASTILLA 19361201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19361201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19361201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19361201

INDUSTRIAS DEL CAUCHO Y SIMILARES SAGUÉ
S A

AMIANTO.CAUCHOSAGUÉ 19361201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO.ROCA 19361201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19361201

JOSÉ DELCLÓS AMIANTO.DELCLÓS 19361201

JOSÉ GASSÓ MARTÍ S EN C HIJOS DE AMIANTO.GASSÓHIJOS 19361201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19361201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19361201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19361201
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LUIS GASSÓ AMIANTO.GASSÓLUIS 19361201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19361201

MAGÍN PAPIOL VDA DE AMIANTO.PAPIOLVDA 19361201

MANUEL FERRER MARCET AMIANTO.FERRER 19361201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19361201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19361201

MEDINA Y ROMANÍ S L AMIANTO.MEDINAROMANÍ 19361201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19361201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19361201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19361201

RICARDO ROSICH AMIANTO.ROSICHRICARDO 19361201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19361201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19361201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19361201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19361201

Publicidad durante la década de los 40 (empresa, producto, fecha publicidad)

1940

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI S
A

AMIANTO.BLASISA 19401201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19401201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19401201

EDUARDO ROSA AISLANTES. ROSA 19401201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19401201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19401201

ESCOFET S C HIJO DE E F ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19401201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO CASTILLA 19401201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19401201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19401201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19401201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19401201

MANUFACTURA DE CORREAS Y AMIANTOS AMIANTO.CORREASAMIANTOS 19401201

MANUFACTURAS DE AMIANTOS Y GOMAS R
ROSICH

AMIANTO.AMIANTOSROSICH 19401201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19401201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19401201

Rocalla S A FIBROCEMENTOROCALLA 19401201

URALITA S A FIBROCEMENTOURALITA 19401201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19401201
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1941

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI S
A

AMIANTO.BLASISA 19411201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19411201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19411201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19411201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19411201

EDUARDO ROSA AISLANTES. ROSA 19411201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19411201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19411201

ESCOFET S C HIJO DE E F ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19411201

ESPECIALIDADES TÉRMICO INDUSTRIALES
FRANCISCO FELIU

AMIANT.ESPECIALIDADESFELIU 19411201

FRANCISCO FELIU AMIANTO. FELIUFCO 19411201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19411201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19411201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19411201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19411201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19411201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19411201

MANUFACTURA DE CORREAS Y AMIANTOS AMIANTO.CORREASAMIANTOS 19411201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19411201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19411201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19411201

1942

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI S
A

AMIANTO.BLASISA 19421201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19421201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19421201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19421201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19421201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19421201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19421201

ESCOFET S C HIJO DE E F ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19421201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO CASTILLA 19421201

FRANCISCO FELIU AMIANTO. FELIUFCO 19421201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19421201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19421201

J FONTANET MARCÓ FITOLIT. MARCO 19421201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19421201



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

298  342

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19421201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19421201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19421201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19421201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19421201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19421201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19421201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19421201

PABLO VENTURA FIBRASFALTO 19421201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19421201

Rocalla S A FIBROCEMENTOROCALLA 19421201

URALITA S A FIBROCEMENTOURALITA 19421201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19421201

1943

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19431201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19431201

CARBONELL Y GUILEMANY AMIANTO.CARBONELL 19431201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19431201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19431201

ESCOFET S C HIJO DE E F ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19431201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19431201

F MONTERO VIUDA DE AMIANTO. MONTEROVIUDA 19431201

GICAR GIRAL Y CARBONELL S EN C AMIANTO.GIRAL 19431201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19431201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19431201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19431201

J FONTANET MARCÓ FITOLIT. MARCO 19431201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO.ROCA 19431201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19431201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19431201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19431201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19431201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19431201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19431201

MANUFACTURA DE CORREAS Y AMIANTOS AMIANTO.CORREASAMIANTOS 19431201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19431201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19431201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19431201
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MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19431201

PABLO VENTURA FIBRASFALTO 19431201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19431201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19431201

Rocalla S A FIBROCEMENTOROCALLA 19431201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19431201

SUMI AMIANTO. SUMI 19431201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19431201

URALITA S A FIBROCEMENTOURALITA 19431201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19431201

1944

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19441101

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19441201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19441201

J FONTANET MARCÓ FITOLIT. MARCO 19441201

MATERIALES Y CUBIERTAS CAOLITA S A CAOLITA 19441201

PABLO VENTURA FIBRASFALTO 19441201

SUMI AMIANTO. SUMI 19441201

1945

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI S
A

AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI S
A

AMIANTO.BLASISA 19451201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19451201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19451201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19451201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19451201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19451201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19451201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19451201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19451201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19451201

EDUARDO ROSA AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19451201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19451201

ESCOFET S C HIJO DE E F ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19451201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19451201
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FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19451201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO CASTILLA 19451201

FRANCISCO FELIU AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

FRANCISCO FELIU AMIANTO. FELIUFCO 19451201

GICAR GIRAL Y CARBONELL S EN C AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

GICAR GIRAL Y CARBONELL S EN C AMIANTO.GIRAL 19451201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19451201

GOMAS Y AMIANTOS S L AMIANTO.GOMAS 19451201

GUILLERMO JORDÀ AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19451201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19451201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19451201

J CODINA VILLALONGA AMIANTO.CODINAVILALLONGA 19451201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO.ROCA 19451201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19451201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19451201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19451201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19451201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19451201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19451201

JUAN VINYAS ING.IND. Y CIA AMIANTO. VINYAS 19451201

KLEIN S A AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19451201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19451201

M TOBÍAS AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19451201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19451201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19451201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19451201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19451201
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MATERIALES Y CUBIERTAS CAOLITA S A CAOLITA 19451201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19451201

PABLO VENTURA FIBRASFALTO 19451201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19451201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19451201

RECAMBIOS Y ACCESORIOS S A AMIANTO.RECAMBIOS 19451201

ROCALLA, S.A. FIBROCEMENTOROCALLA 19451201

SAGUÉ S A AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19451201

SANTIAGO MAS GARCÍA AMIANTO.MASGARCÍA 19451201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19451201

URALITA S A AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

URALITA S A FIBROCEMENTOURALITA 19451201

VIVOMIR S A AMIANTO COMPRIMIDO 19451201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19451201

1946

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI S
A

AMIANTO.BLASISA 19461201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19461201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19461201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19461201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19461201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19461201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19461201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19461201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19461201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19461201

ESCOFET S C HIJO DE E F ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19461201

ESPECIALIDADES TÉRMICO INDUSTRIALES
FRANCISCO FELIU

AMIANT.ESPECIALIDADESFELIU 19461201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19461201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19461201

FRANCISCO FELIU AMIANTO. FELIUFCO 19461201

GICAR GIRAL Y CARBONELL S EN C AMIANTO.GIRAL 19461201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19461201

GOMAS Y AMIANTOS S L AMIANTO.GOMAS 19461201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19461201
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GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19461201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19461201

INDUSTRIAS HERME AMIANTO.HERME 19461201

J CODINA VILLALONGA AMIANTO.CODINAVILALLONGA 19461201

J FONTANET PUIGPINÓS FITOLIT.PUIGPINÓS 19461201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO.ROCA 19461201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19461201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19461201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19461201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19461201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19461201

JUAN VINYAS ING.IND.Y CIA. AMIANTO. VINYAS 19461201

JUAN VINYAS ING.IND.Y CIA. AISLANTES.VINYAS 19461201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19461201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19461201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19461201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19461201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19461201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19461201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19461201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19461201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19461201

PABLO VENTURA FIBRASFALTO 19461201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19461201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19461201

ROCALLA, S.A. FIBROCEMENTOROCALLA 19461201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19461201

SANTIAGO MAS GARCÍA AMIANTO.MASGARCÍA 19461201

SUMI AMIANTO. SUMI 19461201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19461201

URALITA S A FIBROCEMENTOURALITA 19461201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19461201

1947

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19470501

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI S
A

AMIANTO.BLASISA 19471201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19471201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19471201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19471201
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B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19471201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19471201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19471201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19471201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19471201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19471201

ESCOFET S C HIJO DE E F ISOLAMIT. E.F.ESCOFET 19471201

ESPECIALIDADES TÉRMICO INDUSTRIALES
FRANCISCO FELIU

AMIANTO.FELIU 19471201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19471201

GICAR GIRAL Y CARBONELL S EN C AMIANTO.GIRAL 19471201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19471201

GOMAS Y AMIANTOS S L AMIANTO.GOMAS 19471201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19471201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19471201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19471201

INDUSTRIAS HERME AMIANTO.HERME 19471201

J CODINA VILLALONGA AMIANTO.CODINAVILALLONGA 19471201

J FONTANET PUIGPINÓS FITOLIT.PUIGPINÓS 19471201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO.ROCA 19471201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19471201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19471201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19471201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19471201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19471201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19471201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19471201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19471201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19471201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19471201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19471201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19471201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19471201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19471201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MAS 19471201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19471201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19471201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19471201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19471201
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RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19471201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19471201

SANTIAGO MAS GARCÍA AMIANTO.MASGARCÍA 19471201

SUMI AMIANTO. SUMI 19471201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19471201

SUMINISTROS INDUSTRIALES TRIPLEX RICARDO
DE MANUEL

AMIANTO.TRIPLEX 19471201

URALITA S A FIBROCEMENTOURALITA 19471201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19471201

1948

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI S
A

AMIANTO.BLASISA 19481201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19481201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19481201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19481201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19481201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19481201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19481201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19481201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19481201

EDUARDO ROSA AISLANTES. ROSA 19481201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19481201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19481201

ESCOFET S C HIJO DE E F AISLANTES. ESCOFET 19481201

ESPECIALIDADES TÉRMICO INDUSTRIALES
FRANCISCO FELIU

AMIANT.ESPECIALIDADESFELIU 19481201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19481201

GICAR GIRAL Y CARBONELL S EN C AMIANTO.GIRAL 19481201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19481201

GOMAS Y AMIANTOS S L AMIANTO.GOMAS 19481201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19481201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19481201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19481201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19481201

J CODINA VILLALONGA AMIANTO.CODINA 19481201

J PRAT ESMERATS URALITA. PRAT 19481201

JAIME ROCA ABRIL AMIANTO.ROCA 19481201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19481201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19481201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19481201
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JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19481201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19481201

JUAN VINYAS ING.IND.Y CIA. AMIANTO. VINYAS 19481201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19481201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19481201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19481201

M TOBÍAS AMIANTO.TOBÍAS 19481201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19481201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19481201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19481201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19481201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19481201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19481201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19481201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19481201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19481201

SANTIAGO MAS GARCÍA AMIANTO.MASGARCÍA 19481201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19481201

SUMINISTROS INDUSTRIALES TRIPLEX RICARDO
DE MANUEL

AMIANTO.TRIPLEX 19481201

URALITA S A AISLANTES. URALITA 19481201

URALITA S A FIBROCEMENTOURALITA 19481201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19481201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19481201

1949

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19490101

ROCALLA S A ORNALITH 19490101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19490601

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19491201

EDUARDO ROSA AISLANTES. ROSA 19491201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19491201

Publicidad durante la década de los 50 (empresa, producto, fecha publicidad)

1950

PLASMICA S A PLASBESTO 19500301

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19500701

J FONTANET PUIGPINÓS FITOLIT.PUIGPINÓS 19501001

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19501001

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI S A AMIANTO.BLASISA 19501201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19501201
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AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19501201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19501201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19501201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19501201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19501201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19501201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19501201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19501201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19501201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19501201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19501201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19501201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19501201

J CODINA VILLALONGA AMIANTO.CODINAVILALLONGA 19501201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19501201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19501201

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA AMIANTO.DELCLÓSMOLLERA 19501201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19501201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19501201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19501201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19501201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19501201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19501201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19501201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19501201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19501201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19501201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19501201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19501201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19501201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19501201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19501201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19501201

SANTIAGO MAS GARCÍA AMIANTO.MASGARCÍA 19501201

SUMINISTROS INDUSTRIALES TRIPLEX RICARDO DE
MANUEL

AMIANTO.TRIPLEX 19501201

1951

ACCESORIOS INDUSTRIALES MANUEL BLASI S A AMIANTO.BLASISA 19511201
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AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19511201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19511201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19511201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19511201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19511201

CHAVES C A AMIANTO.CHAVESCA 19511201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19511201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19511201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19511201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19511201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GASSÓ 19511201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19511201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19511201

HERRAMIENTAS MOTORES Y ACCESORIOS EN
GENERAL S A

AMIANTO.HERRAMIENTAS 19511201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19511201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19511201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19511201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19511201

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA AMIANTO.DELCLÓSMOLLERA 19511201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19511201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19511201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19511201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19511201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19511201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19511201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19511201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19511201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19511201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19511201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MAS 19511201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19511201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19511201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19511201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19511201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19511201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19511201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19511201
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SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA AMIANTO.JESA 19511201

SUMINISTROS INDUSTRIALES TRIPLEX RICARDO DE
MANUEL

AMIANTO.TRIPLEX 19511201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19511201

1952

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19521201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19521201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19521201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19521201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19521201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19521201

CHAVES C A AMIANTO.CHAVESCA 19521201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19521201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19521201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19521201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19521201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19521201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19521201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19521201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19521201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19521201

HERRAMIENTAS MOTORES Y ACCESORIOS EN
GENERAL S A

AMIANTO.HERRAMIENTAS 19521201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19521201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19521201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19521201

J CODINA VILLALONGA AMIANTO.CODINAVILALLONGA 19521201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19521201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19521201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19521201

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA AMIANTO.DELCLÓSMOLLERA 19521201

JOSÉ M MOLIST ISOLITE 19521201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19521201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19521201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19521201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19521201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19521201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19521201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19521201
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KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19521201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19521201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19521201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19521201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19521201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19521201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19521201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19521201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19521201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19521201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19521201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19521201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19521201

SANTIAGO MAS GARCÍA AMIANTO.MASGARCÍA 19521201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19521201

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA AMIANTO.JESA 19521201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19521201

1953

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19531201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19531201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19531201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTo PROYECTADO. SUBERINA 19531201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A LIMPET 19531201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19531201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19531201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19531201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19531201

CHAVES C A AMIANTO.CHAVESCA 19531201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19531201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19531201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19531201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19531201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO. CASTILLA 19531201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19531201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19531201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19531201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19531201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19531201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19531201
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IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19531201

J CODINA VILLALONGA AMIANTO.CODINAVILALLONGA 19531201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19531201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19531201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19531201

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA AMIANTO.DELCLÓSMOLLERA 19531201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19531201

JOSÉ M MOLIST ISOLITE 19531201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19531201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19531201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19531201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19531201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19531201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19531201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19531201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19531201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19531201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19531201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19531201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MAS 19531201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19531201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19531201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19531201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19531201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19531201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19531201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19531201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19531201

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA AMIANTO.JESA 19531201

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS AMIANTO.UNIÓN 19531201

URALITA S A DRENA 19531201

URALITA S A TUBERIA. URALITA 19531201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA. ORNAMENT 19531201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19531201

1954

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA DUPLEX 19540101

J FONTANET PUIGPINÓS FITOLIT.PUIGPINÓS 19540101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19540101
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Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19540601

R O V E R AISLANTES. ROVER 19540601

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19541001

J FONTANET PUIGPINÓS FITOLIT.PUIGPINÓS 19541001

R O V E R AISLANTES. ROVER 19541001

R O V E R AISLANTES. ROVER 19541001

R O V E R AISLANTES. ROVER 19541001

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19541001

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19541201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19541201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19541201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19541201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19541201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19541201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19541201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19541201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19541201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19541201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19541201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO. CASTILLA 19541201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19541201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19541201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19541201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19541201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19541201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19541201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19541201

J CODINA VILLALONGA AMIANTO.CODINAVILALLONGA 19541201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19541201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19541201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19541201

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA AMIANTO.DELCLÓSMOLLERA 19541201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19541201

JOSÉ M MOLIST ISOLITE 19541201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19541201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19541201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19541201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19541201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19541201
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LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19541201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19541201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19541201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19541201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19541201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MAS 19541201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19541201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19541201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19541201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19541201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19541201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19541201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19541201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19541201

SECSA SUMINISTROS ESPECIALES
CONSTRUCCIONES S A

FIBROCEMENTO. SECSA 19541201

SIDER ALDA S A AMIANTO.SIDERALDA 19541201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19541201

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA AMIANTO.JESA 19541201

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS AMIANTO.UNIÓN 19541201

URALITA S A GRANONDA 19541201

URALITA S A TUBERÍA. URALITA 19541201

URALITA S A TUBERÍA ETERNIT 19541201

URALITA S A DRENA 19541201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA. ORNAMENT 19541201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19541201

1955

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19550301

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19550301

R O V E R AISLANTES. ROVER 19550301

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19550301

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19550601

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19550601

J FONTANET PUIGPINÓS FITOLIT.PUIGPINÓS 19550601

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19550601

R O V E R AISLANTES. ROVER 19550601

J FONTANET PUIGPINÓS FITOLIT.PUIGPINÓS 19550901

R O V E R AISLANTES. ROVER 19550901

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19550901
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AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19551201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19551201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19551201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19551201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19551201

COVERONDA FIBRO-ASFÁLTICOS. COVERONDA 19551201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19551201

ELECTRONIA S A AMIANTO.ELECTRONIA 19551201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19551201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19551201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19551201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19551201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19551201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19551201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19551201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICA 19551201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19551201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19551201

J CODINA VILLALONGA AMIANTO.CODINAVILALLONGA 19551201

J E S A AMIANTO.J.E.S.A. 19551201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19551201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19551201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19551201

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA AMIANTO.DELCLÓSMOLLERA 19551201

JOSÉ M MOLIST ISOLITE 19551201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19551201

JOSÉ RIBA HIJOS DE AMIANTO.RIBAHIJOS 19551201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19551201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19551201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19551201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19551201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19551201

LORENZO RUIZ AMIANTO.RUIZ 19551201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19551201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19551201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19551201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19551201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MASGARCÍA 19551201
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MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19551201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19551201

P E M VIVOMIR S A AMIANTO.PEMVIVOMIR 19551201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19551201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19551201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19551201

RAMÓN LLONCH AMIANTO.LLONCH 19551201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19551201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19551201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19551201

SIDER ALDA S A AMIANTO.SIDERALDA 19551201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19551201

SUMINISTROS INDUSTRIALES CHAVES AMIANTO.CHAVESSU 19551201

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS AMIANTO.UNIÓN 19551201

URALITA S A PLACA RURAL 19551201

URALITA S A DRENA 19551201

URALITA S A GRANONDA 19551201

1956

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19560101

R O V E R AISLANTES. ROVER 19560101

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19560201

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19560201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19560201

R O V E R AISLANTES. ROVER 19560201

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19560401

J FONTANET PUIGPINÓS FITOLIT.PUIGPINÓS 19560401

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19560401

R O V E R AISLANTES. ROVER 19560401

URALITA S A DRENA 19560401

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19560701

R O V E R AISLANTES. ROVER 19560701

Rocalla S A SUPERONDA 19560701

Rocalla S A DURIT 19560701

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19560701

Rocalla S A TUBERIA. ROCALLA 19560701

URALITA S A CHAPA "B" 19560701

URALITA S A DRENA 19560701

URALITA S A FIBROMARMOL 19560701

URALITA S A DEKOR 19560701
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URALITA S A DEPÓSITOS.URALITA 19560701

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19561001

R O V E R AISLANTES. ROVER 19561001

Rocalla S A SUPERONDA 19561001

URALITA S A PLACAS LISAS Y ONDULADAS 19561001

URALITA S A DRENA 19561001

URALITA S A AERODUCTOS 19561001

URALITA S A TUBERIA. URALITA 19561001

URALITA S A DEPÓSITOS.URALITA 19561001

ADOLFO LLAVADOR AMIANTO.LLAVADOR 19561201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19561201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19561201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19561201

CARBONELL GIMENO S A AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19561201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19561201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19561201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19561201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19561201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19561201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19561201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19561201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO. CASTILLA 19561201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19561201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19561201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19561201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19561201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19561201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19561201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19561201

J E S A AMIANTO.J.E.S.A. 19561201

J FONTANET PUIGPINÓS FITOLIT.PUIGPINÓS 19561201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19561201

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA AMIANTO.DELCLÓSMOLLERA 19561201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19561201

JOSÉ M MOLIST ISOLITE 19561201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19561201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19561201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19561201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19561201



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

316  342

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19561201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19561201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19561201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19561201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19561201

MAS GARCÍA S A AMIANTO. GARCÍA 19561201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19561201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19561201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19561201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19561201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19561201

RAMÓN LLONCH AMIANTO.LLONCH 19561201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19561201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19561201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19561201

SIDER ALDA S A AMIANTO.SIDERALDA 19561201

SUMINISTROS INDUSTRIALES CHAVES AMIANTO.CHAVESSU 19561201

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS AMIANTO.UNIÓN 19561201

URALITA S A GRANONDA 19561201

URALITA S A DRENA 19561201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19561201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19561201

1957

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19570101

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19570101

AISLAMIENTOS SUBERINA S A LANA MINERAL. SUBERINA 19570101

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19570101

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA DUPLEX 19570101

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO. CASTILLA 19570101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19570101

R O V E R AISLANTES. ROVER 19570101

ADOLFO LLAVADOR AMIANTO.LLAVADOR 19571201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19571201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19571201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19571201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19571201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19571201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19571201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19571201
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EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19571201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19571201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO. CASTILLA 19571201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19571201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19571201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19571201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19571201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19571201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19571201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19571201

J E S A AMIANTO.J.E.S.A. 19571201

JAIME ROCA AMIANTO.ROCAJAIME 19571201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19571201

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA AMIANTO.DELCLÓSMOLLERA 19571201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19571201

JOSÉ M MOLIST ISOLITE 19571201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19571201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19571201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19571201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19571201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19571201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19571201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19571201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19571201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19571201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MASGARCÍA 19571201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19571201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19571201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19571201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19571201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19571201

RAMÓN LLONCH AMIANTO.LLONCH 19571201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19571201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19571201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19571201

SIDER ALDA S A AMIANTO.SIDERALDA 19571201

SUMINISTROS INDUSTRIALES CHAVES AMIANTO.CHAVESSU 19571201

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS AMIANTO.UNIÓN 19571201
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URALITA S A GRANONDA 19571201

URALITA S A PLACA RURAL 19571201

URALITA S A CHAPA "B" 19571201

URALITA S A TUBERIA. URALITA 19571201

URALITA S A TUBERIA ETERNIT 19571201

URALITA S A GIBAULT 19571201

URALITA S A TUBERIA LLEUGERA 19571201

URALITA S A DRENA 19571201

URALITA S A AERODUCTOS 19571201

URALITA S A CANALONES.URALITA 19571201

URALITA S A CANALES DE RIEGO 19571201

URALITA S A PERSIANAS. URALITA 19571201

URALITA S A DEPÓSITOS.URALITA 19571201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19571201

URALITA S A PANTALLAS ILUMINACIÓN 19571201

URALITA S A FIBROMARMOL 19571201

URALITA S A DEKOR 19571201

URALITA S A FIBROCROM 19571201

URALITA S A GRANONDA 19571201

URALITA S A DRENA 19571201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19571201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19571201

1958

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19580101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19580101

R O V E R AISLANTES. ROVER 19580101

Rocalla S A DURIT 19580101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19580301

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19580401

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19580401

AISLAMIENTOS SUBERINA S A LANA MINERAL. SUBERINA 19580401

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19580401

DESPAC S A AISLANTES. DESPAC 19580401

R O V E R AISLANTES. ROVER 19580401

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19581001

DESPAC S A AISLANTES. DESPAC 19581001

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19581001

ADOLFO LLAVADOR AMIANTO.LLAVADOR 19581201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19581201
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AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19581201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19581201

CARBONELL GIMENO S A AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19581201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19581201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19581201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19581201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19581201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19581201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19581201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19581201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO. CASTILLA 19581201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19581201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19581201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19581201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19581201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19581201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19581201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19581201

J E S A AMIANTO.J.E.S.A. 19581201

JAIME ROCA AMIANTO.ROCAJAIME 19581201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19581201

JOSÉ DELCLÓS MOLLERA AMIANTO.DELCLÓSMOLLERA 19581201

JOSÉ M MOLIST ISOLITE 19581201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19581201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19581201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19581201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19581201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19581201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19581201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19581201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19581201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19581201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19581201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MASGARCÍA 19581201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19581201

MATERIALES Y CUBIERTAS CAOLITA S A CAOLITA 19581201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19581201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19581201
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PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19581201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19581201

RAMÓN LLONCH AMIANTO.LLONCH 19581201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19581201

ROCALLA, S.A. FIBROCEMENTO.ROCALLA 19581201

SAGUÉ S A AMIANTO.SAGUÉ 19581201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19581201

SIDER ALDA S A AMIANTO.SIDERALDA 19581201

SUMINISTROS INDUSTRIALES CHAVES AMIANTO.CHAVESSU 19581201

SUMTE AMIANTO.SUMTE 19581201

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS AMIANTO.UNIÓN 19581201

URALITA S A DRENA 19581201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA. ORNAMENT 19581201

URALITA S A TUBERIA ETERNIT 19581201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19581201

1959

DESPAC S A AISLANTES. DESPAC 19590101

ENRIQUE MIRET ESPOT S A LANA MINERAL. MIRET 19590101

ENRIQUE MIRET ESPOT S A MAGNESIA 85%. MIRET 19590101

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L TELLITA 19590101

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L PLACAS ACANALADAS 19590101

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L CABALLETES 19590101

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L CANALONES.VASCOS 19590101

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L TUBERÍAS.VASCOS 19590101

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L DEPÓSITOS.VASCOS 19590101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19590101

MONTERO S A ROTEMON 19590101

MONTERO S A MAGNESIA 85%.MONTERO 19590101

MONTERO S A LANA MINERAL.MONTERO 19590101

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19590401

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L CABALLETES 19590401

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L CANALONES.VASCOS 19590401

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L DEPÓSITOS.VASCOS 19590401

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L PLACAS ACANALADAS 19590401

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L TELLITA 19590401

FIBRO CEMENTOS VASCOS S L TUBERÍAS.VASCOS 19590401

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19590401

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19590401

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19590701
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Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19590701

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19591001

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19591001

ADOLFO LLAVADOR AMIANTO.LLAVADOR 19591201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19591201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19591201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19591201

CARBONELL GIMENO S A AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19591201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19591201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19591201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19591201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19591201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19591201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19591201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19591201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO. CASTILLA 19591201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19591201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19591201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19591201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19591201

H E M A G S A AMIANTO.HEMAG 19591201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19591201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19591201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19591201

J E S A AMIANTO.J.E.S.A. 19591201

JAIME ROCA AMIANTO.ROCAJAIME 19591201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19591201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19591201

JOSÉ M MOLIST ISOLITE 19591201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19591201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19591201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19591201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19591201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19591201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19591201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19591201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19591201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19591201
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MAS GARCÍA S A AMIANTO.MASGARCÍA 19591201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19591201

MATERIALES Y CUBIERTAS CAOLITA S A CAOLITA 19591201

MATERIALES Y CUBIERTAS CAOLITA S A CAOLITA 19591201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19591201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19591201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19591201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19591201

RAMÓN LLONCH AMIANTO.LLONCH 19591201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19591201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19591201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19591201

SIDER ALDA S A AMIANTO.SIDERALDA 19591201

SUMINISTROS INDUSTRIALES CHAVES AMIANTO.CHAVESSU 19591201

SUMTE AMIANTO.SUMTE 19591201

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS AMIANTO.UNIÓN 19591201

URALITA S A DRENA 19591201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA. ORNAMENT 19591201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19591201

Publicidad durante la década de los 60 (empresa, producto, fecha publicidad)

1960

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19600101

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19600101

ISOLANA S L AISLANTES. ISOLANA 19600101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19600101

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19600401

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19600401

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19601001

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19601001

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19601001

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19601001

ADOLFO LLAVADOR AMIANTO.LLAVADOR 19601201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19601201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19601201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19601201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19601201

CARBONELL GIMENO S A AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19601201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19601201
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CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19601201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19601201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19601201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19601201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19601201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19601201

FIBROCEMENTOS CASTILLA S A PIZARRITA FIBROCEMENTO. CASTILLA 19601201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19601201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19601201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19601201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19601201

H E M A G S A AMIANTO.HEMAG 19601201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19601201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19601201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19601201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19601201

J E S A AMIANTO.J.E.S.A. 19601201

JAIME ROCA AMIANTO.ROCAJAIME 19601201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19601201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19601201

JOSÉ M MOLIST ISOLITE 19601201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19601201

JUAN TORRES MARTÍN AMIANTO.TORRES 19601201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19601201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19601201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19601201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19601201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19601201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19601201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19601201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19601201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MASGARCÍA 19601201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19601201

MATERIALES Y CUBIERTAS CAOLITA S A CAOLITA 19601201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19601201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19601201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19601201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19601201
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RAMÓN LLONCH AMIANTO.LLONCH 19601201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19601201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19601201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19601201

SIDER ALDA S A AMIANTO.SIDERALDA 19601201

SOCIEDAD IBÉRICA GOMAS YAMIANTOS S A AMIANTO.IBÉRICA 19601201

SUMINISTROS INDUSTRIALES CHAVES AMIANTO.CHAVESSU 19601201

SUMTE AMIANTO.SUMTE 19601201

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS AMIANTO.UNIÓN 19601201

URALITA S A DRENA 19601201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA.ORNAMENT 19601201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19601201

1961

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19610101

ISOLANA S L AISLANTES. ISOLANA 19610101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19610101

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19610101

Rocalla S A SUPERONDA 19610101

Rocalla S A DURIT 19610101

Rocalla S A NOVONDA 19610101

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19610401

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19610401

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19610401

Rocalla S A JARDINERAS. ROCALLA 19610401

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19610701

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19610701

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19610701

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19611001

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19611001

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19611001

Rocalla S A DURIT 19611001

ADOLFO LLAVADOR AMIANTO.LLAVADOR 19611201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19611201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A MAGNESIA 85%. SUBERINA 19611201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19611201

CARBONELL GIMENO S A AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19611201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19611201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19611201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19611201
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ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19611201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19611201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19611201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19611201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19611201

GOMAS GASSÓ Y MARTÍ S A AMIANTO.GOMASGASSÓ 19611201

GUILLERMO JORDI VDA DE AMIANTO.JORDIVDA 19611201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19611201

H E M A G S A AMIANTO.HEMAG 19611201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19611201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19611201

IMPORTACIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
PLANAS

AMIANTO.IMPORTACIONES 19611201

J E S A AMIANTO.J.E.S.A. 19611201

JAIME ROCA AMIANTO.ROCAJAIME 19611201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19611201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELL 19611201

JOSÉ M MOLIST ISOLITE 19611201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19611201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19611201

JUAN TORRES MARTÍN AMIANTO.TORRES 19611201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19611201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AISLANTES.VINYAS 19611201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19611201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19611201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19611201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTS.ERICA 19611201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19611201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19611201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MAS 19611201

MATEO GISBERT HEREDEROS DE AMIANTO.GISBERTHERE 19611201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19611201

PABLO RICHI AMIANTO.RICHI 19611201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19611201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19611201

RAMÓN LLONCH AMIANTO.LLONCH 19611201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19611201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19611201

SOCIEDAD IBÉRICA GOMAS YAMIANTOS S A AMIANTO.IBÉRICA 19611201
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SUMINISTROS INDUSTRIALES CHAVES AMIANTO.CHAVESSU 19611201

SUMTE AMIANTO.SUMTE 19611201

UNIÓN COMERCIAL DE INDUSTRIAS AMIANTO.UNIÓN 19611201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19611201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19611201

1962

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19620101

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19620101

ISOLANA S L AISLANTES. ISOLANA 19620101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19620101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19620101

Rocalla S A NOVONDA 19620101

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19620101

AISLAMIENTOS QUERCUS S A AISLANTES. QUERCUS 19620401

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19620401

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19620401

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19620401

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19620401

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19620401

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19620401

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19620401

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19620401

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19620401

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19620401

CHIMICA LUCANA S P A VINYLASBESTOS 19620601

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19620701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19620701

EDUARDO ROSA IMEDIA DIAMANTINE 19620701

JUAN VINYAS ING IND Y CIA ASBESTOSPRAY.VINYAS 19620701

ROCALLA S A SUPERONDA 19620701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19621001

Juan Vinyas Ing Ind y Cia  ASBESTOSPRAY.VINYAS 19621001

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19621001

1963

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19630101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19630101

ROCALLA S A SUPERONDA 19630101



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

327  342

URALITA S A DALFLEX.URALITA 19630101

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19630401

BOADA CEMENTOS Y LADRILLOS S A URALITA. BOADA 19630401

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19630401

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19630401

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19630401

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19630701

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19630701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19630701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19630701

PRODUCTOS MEF S L AISLANTES. MEF 19630701

Rocalla S A GRECONDA 19630701

Rocalla S A MICRONDA 19630701

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19630701

Rocalla S A TUBERIA. ROCALLA 19630701

1964

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19640101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19640101

Rocalla S A SUPERONDA 19640101

URALITA S A DALFLEX.URALITA 19640101

PROTISA PROYECTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S
A

MECFLEX. PROTISA 19640301

JAIME MUNS S A FIBROTUBO. MUNS 19640318

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19640501

CEPLASTICA ARIZ PEGULAN-FLEX 19640501

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19640501

JAIME MUNS S A FIBROTUBO. MUNS 19640501

PROTISA PROYECTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S
A

MECFLEX. PROTISA 19640501

Rocalla S A GRECONDA 19640501

Rocalla S A MICRONDA 19640501

URALITA S A GLASAL 19640501

URALITA S A PANELES SANDWICH 19640501

URALITA S A DALFLEX.URALITA 19640501

URALITA S A GLASAL 19640501

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19640701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y AISLANTES. ECYR 19640701
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REPRESENTACIONES

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19640701

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19640701

URALITA S A DALFLEX.URALITA 19640701

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19641001

DISTIPLAS S A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
PLÁSTICOS S A

DALFLEX. DISTIPLAS 19641001

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19641001

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19641001

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19641001

URALITA S A DALFLEX.URALITA 19641001

URALITA S A DALFLEX.URALITA 19641001

1965

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19650101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19650101

URALITA S A GLASAL 19650101

URALITA S A DALFLEX.URALITA 19650101

AISLAMIENTOS SUBERINA S A KENITEX-ZUMAYA 19650201

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19650401

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19650401

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19650401

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19650401

URALITA S A GRANONDA 19650401

AISTERMA S A AISLANTES.AISTERMA 19650701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19650701

FIBRAS MINERALES S A FIBRES MINERALS.FIBRAS 19650701

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19650701

Rocalla S A SUPERONDA 19650701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19651001

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19651001

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19651001

Rocalla S A GRECA 19651001

Rocalla S A SANIT 19651001

Rocalla S A SANIT 19651001

1966

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19660101
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E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19660101

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19660101

ISOLANA S L AISLANTES. ISOLANA 19660101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19660101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19660101

Rocalla S A SANIT 19660101

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19660301

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19660401

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19660401

Rocalla S A SANIT 19660401

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19660501

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AISLANTES. SUBERINA 19660701

AISLAMIENTOS SUBERINA S A KENITEX-ZUMAYA 19660701

AISTERMA S A AISLANTES.AISTERMA 19660701

ARTE HOGAR DELIFLEX. ARTE 19660701

ARTE HOGAR NAIRM 19660701

ASFALTEX S A AISLANTES. ASFALTEX 19660701

CEPLASTICA ARIZ PEGULAN-FLEX 19660701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19660701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19660701

JAIME MUNS S A FIBROTUBO. MUNS 19660701

PRODUCTOS MEF S L AISLANTES. MEF 19660701

PROTISA PROYECTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S
A

MECFLEX. PROTISA 19660701

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19660701

Rocalla S A JARDINERAS. ROCALLA 19660701

Rocalla S A PERSIANAS. ROCALLA 19660701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19660901

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19661001

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19661001

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19661101

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19661201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19661201
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ARGILA S A AMIANTO.ARGILA 19661201

B MAJÓ SABATÉS AMIANTO.MAJÓ 19661201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19661201

BORESA AMIANTO.BORESA 19661201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19661201

CONRADO GUILEMANY AMIANTO.GUILEMANY 19661201

CHAVES AMIANTO.CHAVES 19661201

EDI AMIANTO.EDI 19661201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19661201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19661201

ELECTRONIA S A AMIANTO.ELECTRONIA 19661201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19661201

EMILIO MORADELL AMIANTO.MORADELL 19661201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19661201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19661201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19661201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19661201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19661201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19661201

H E M A G S A AMIANTO.HEMAG 19661201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19661201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19661201

INDUSTRIAS FLEXO S A AMIANTO.FLEXO 19661201

INGALO AMIANTO.INGALO 19661201

ISOLEKTRA S A AMIANTO.ISOLEKTRA 19661201

J CAPARRÓS MARTÍN AMIANTO.CAPARRÓS 19661201

J SANS CABANES AMIANTO.SANS 19661201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCA 19661201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELL 19661201

JOAQUIN CLAVELL BORRÁS AMIANTO.CLAVELL 19661201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19661201

JOSÉ MARIA PLANAS AMIANTO.PLANAS 19661201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19661201

JUAN TORRES MARTÍN AMIANTO.TORRES 19661201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19661201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19661201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19661201

MANUFACTURA ESPAÑOLA DELAMIANTO S L AMIANTO.ESPAÑOLAAMIANTO 19661201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTS.ERICA 19661201
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MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19661201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19661201

MAS GARCÍA S A AMIANTO. GARCÍA 19661201

MASFARNÉ S A AMIANTO.MASFARNÉ 19661201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19661201

MONTERO S A AMIANTO.MONTERO 19661201

MOSER Y ROSELL S A AMIANTO.MOSER 19661201

P E M VIVOMIR S A AMIANTO.PEMVIVOMIR 19661201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19661201

PRODUCTOS DENSO PLA Y CIA S L AMIANTO.DENSO 19661201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19661201

PROVEEDORA INDUSTRIAL PUMA FERNANDO PUIG AMIANTO.PUMA 19661201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19661201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19661201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19661201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19661201

SUMINISTROS BALLESTEROS AMIANTO.BALLESTEROS 19661201

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA AMIANTO.JESA 19661201

SUMINISTROS INDUSTRIALES POLRI PABLO RICHI AMIANTO.POLRI 19661201

SUMTE AMIANTO.SUMTE 19661201

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19661201

VIROS AMIANTO.VIROS 19661201

VIVÓ VIDAL Y BALASCH S L AMIANTO.VIVÓ 19661201

1967

DIEXCO ISOFAN 19670101

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19670101

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19670101

ISOLANA S L AISLANTES. ISOLANA 19670101

Juan Vinyas Ing Ind y Cia ASBESTOSPRAY.VINYAS 19670101

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19670101

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19670301

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19670401

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19670501

AISLAMIENTOS SUBERINA S A KENITEX-ZUMAYA 19670621

ARTE HOGAR DELIFLEX. ARTE 19670621

ARTE HOGAR NAIRM 19670621
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E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19670621

JAIME MUNS S A FIBROTUBO. MUNS 19670621

KENITEX ZUMAYA S A REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS
FIBROSOS

19670621

LANCO S A E IGNIFUGACIÓN. LANCO 19670621

PRODUCTOS MEF S L AISLANTES. MEF 19670621

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19670621

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19670701

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19670901

CEPLASTICA ARIZ CEFLEX.CEPLASTICA 19671001

IBERIT S A IBERIT 19671001

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19671001

E C Y R ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES

AISLANTES. ECYR 19671101

1968

ANTONIO SUAY RICO SUPRAWALL 19680501

ANTONIO SUAY RICO S.HINGLES 19680501

DOP Y GEA AISLANTES. DOP 19680901

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19681201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19681201

ARGILA S A AMIANTO.ARGILA 19681201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19681201

BORESA AMIANTO.BORESA 19681201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19681201

EDI AMIANTO.EDI 19681201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19681201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19681201

ELECTRONIA S A AMIANTO.ELECTRONIA 19681201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19681201

EMILIO MORADELL AMIANTO.MORADELL 19681201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19681201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19681201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19681201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19681201

GOMPLAST S A AMIANTO.GOMPLAST 19681201
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GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19681201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19681201

H E M A G S A AMIANTO.HEMAG 19681201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19681201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19681201

INDUSTRIAS FLEXO S A AMIANTO.FLEXO 19681201

INGALO AMIANTO.INGALO 19681201

ISOLEKTRA S A AMIANTO.ISOLEKTRA 19681201

J CAPARRÓS MARTÍN AMIANTO.CAPARRÓS 19681201

J SANS CABANES AMIANTO.SANS 19681201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19681201

JOSÉ M MOLIST ISOTERM 19681201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19681201

JUAN TORRES MARTÍN AMIANTO.TORRES 19681201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19681201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19681201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19681201

MANUEL BLASI HIJO DE AMIANTO.BLASIHIJO 19681201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19681201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19681201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19681201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MASGARCÍA 19681201

MASFARNÉ S A AMIANTO.MASFARNÉ 19681201

MONTERO S A AMIANTO.MONTERO 19681201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19681201

1969

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19690101

PAVIMENTOS C I E PAVIMENTOSAMIANTO-VINILO. CIE 19690401

Rocalla S A SUPERONDA 19690401

CEPLASTICA ARIZ CEFLEX.CEPLASTICA 19690501

ANTONIO SUAY RICO SUPRAWALL 19690701

ARTE HOGAR DELIFLEX. ARTE 19690701

ARTE HOGAR NAIRM 19690701

CEPLASTICA ARIZ CEFLEX.CEPLASTICA 19690701

DOP Y GEA AISLANTES. DOP 19690701

JAIME MUNS S A FIBROTUBO. MUNS 19690701

LANCO S A E IGNIFUGACIÓN. LANCO 19690701

PRODUCTOS MEF S L AISLANTES. MEF 19690701

Rocalla S A TUBERIA. ROCALLA 19690701
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Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19690701

VENECIA S A FREXPAN 19690701

Rocalla S A TUBERIA. ROCALLA 19691001

Publicidad durante la década de los 70 (empresa, producto, fecha publicidad)

1970

AISMALIBAR S A V-AMIANTEX 19700101

AISMALIBAR S A AMIANTEX 19700101

AISMALIBAR S A ELECTRISOL 19700101

AISMALIBAR S A RANUREX 19700101

ISOLANA S L AISLANTES. ISOLANA 19700101

ROCALLA S A ROCALITE 19700101

Rocalla S A TUBERIA. ROCALLA 19700101

CEPLASTICA ARIZ CEFLEX.CEPLASTICA 19700301

Rocalla S A TUBERIA. ROCALLA 19700301

Rocalla S A ROCALITE 19700401

Rocalla S A TUBERIA. ROCALLA 19700501

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19700601

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19700701

EGASAN TERMOPLÁSTICOS S A DALFLEX. EGASAN 19700901

EGASAN TERMOPLÁSTICOS S A DALFLEX. EGASAN 19701001

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19701001

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19701101

URALITA S A TUBERIA. URALITA 19701101

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19701201

AISLAMIENTOS CAL FRI AMIANTO. CAL-FRI 19701201

ARGILA S A AMIANTO.ARGILA 19701201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19701201

BORESA AMIANTO.BORESA 19701201

EDI AMIANTO.EDI 19701201

EDUARDO ROSA AMIANTO. ROSA 19701201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19701201

ELECTRONIA S A AMIANTO.ELECTRONIA 19701201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19701201

EMILIO MORADELL AMIANTO.MORADELL 19701201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19701201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19701201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19701201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19701201

GOMPLAST S A AMIANTO.GOMPLAST 19701201
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GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19701201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19701201

H E M A G S A AMIANTO.HEMAG 19701201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19701201

INDUSTRIAS FLEXO S A AMIANTO.FLEXO 19701201

INGALO AMIANTO.INGALO 19701201

ISOLEKTRA S A AMIANTO.ISOLEKTRA 19701201

J CAPARRÓS MARTÍN AMIANTO.CAPARRÓS 19701201

J SANS CABANES AMIANTO.SANS 19701201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCA 19701201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELL 19701201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19701201

JUAN TORRES MARTÍN AMIANTO.TORRES 19701201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19701201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19701201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19701201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19701201

MANUEL BLASI HIJO DE AMIANTO.BLASIHIJO 19701201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19701201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19701201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19701201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MAS 19701201

MASFARNÉ S A AMIANTO.MASFARNÉ 19701201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19701201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19701201

MONTERO S A AMIANTO.MONTERO 19701201

MOSER Y ROSELL S A AMIANTO.MOSER 19701201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19701201

PRODUCTOS DENSO PLA Y CIA S L AMIANTO.DENSO 19701201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19701201

PROVEEDORA INDUSTRIAL PUMA FERNANDO PUIG AMIANTO.PUMA 19701201

RICARDO DE MANUEL S A AISLANTES. RICARDO 19701201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19701201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19701201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19701201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19701201

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA AMIANTO.JESA 19701201

SUMINISTROS INDUSTRIALES POLRI PABLO RICHI AMIANTO.POLRI 19701201

SUMTE AMIANTO.SUMTE 19701201
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VIROS AMIANTO.VIROS 19701201

VIVÓ VIDAL Y BALASCH S L AMIANTO.VIVÓ 19701201

1971

CIMIANTO DE ESPAÑA SA CIMIANTO 19710101

IBERIT S A IBERIT 19710101

ISOLANA S L AISLANTES. ISOLANA 19710101

JEREZITA SA JEREZITA 19710101

ROCALLA S A ROCALITE 19710101

ROCALLA S A ROCALITE 19710101

ROCALLA S A SUPERONDA 19710101

ROCALLA S A NOVONDA 19710101

TOSCHI GMBH CO TOSCHI 19710101

CEPLASTICA ARIZ CEFLEX.CEPLASTICA 19710901

DANOSA DERIVADOS ASFÁLTICOS S A AISLANTES. DANOSA 19710901

1972

ACTIN ACTIVIDADES COMERCIALES E
INDUSTRIALES

AMIANTO. ACTIN 19720101

ISOLANA S L AISLANTES. ISOLANA 19720101

DARTCO JARDINERAS. DARTCO 19720301

E T A S A ESTUDIOS TÉCNICOS Y AISLAMIENTOS TERMISON-A 19720301

E T A S A ESTUDIOS TÉCNICOS Y AISLAMIENTOS TERMISON-A 19720501

URALITA S A MINIONDA 19720701

URALITA S A ROMANA 19720701

URALITA S A GRANONDA-110 19720701

URALITA S A NERVADA M.D. 19720701

URALITA S A CANALONDA 19720701

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19721201

AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19721201

ARGILA S A AMIANTO.ARGILA 19721201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19721201

EDI AMIANTO.EDI 19721201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19721201

ELECTRONIA S A AMIANTO.ELECTRONIA 19721201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19721201

EMILIO MORADELL AMIANTO.MORADELL 19721201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19721201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19721201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19721201

GOMPLAST S A AMIANTO.GOMPLAST 19721201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19721201
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GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19721201

H E M A G S A AMIANTO.HEMAG 19721201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19721201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19721201

INDUSTRIAS FLEXO S A AMIANTO.FLEXO 19721201

INGALO AMIANTO.INGALO 19721201

ISOLEKTRA S A AMIANTO.ISOLEKTRA 19721201

J CAPARRÓS MARTÍN AMIANTO.CAPARRÓS 19721201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCAHIJO 19721201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19721201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINAMONTAGUT 19721201

JUAN TORRES MARTÍN AMIANTO.TORRES 19721201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19721201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19721201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19721201

MANUEL BLASI HIJO DE AMIANTO.BLASIHIJO 19721201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19721201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19721201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19721201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MASGARCÍA 19721201

MASFARNÉ S A AMIANTO.MASFARNÉ 19721201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19721201

MONTERO S A AMIANTO.MONTERO 19721201

MOSER Y ROSELL S A AMIANTO.MOSER 19721201

P E M VIVOMIR S A AMIANTO.PEMVIVOMIR 19721201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19721201

PRODUCTOS DENSO PLA Y CIA S L AMIANTO.DENSO 19721201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGAPRODUCTOS 19721201

PROVEEDORA INDUSTRIAL PUMA FERNANDO PUIG AMIANTO.PUMA 19721201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19721201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19721201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19721201

SAULEDA Y CIA AMIANTO.SAULEDA 19721201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19721201

SUMINISTROS BALLESTEROS AMIANTO.BALLESTEROS 19721201

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA AMIANTO.JESA 19721201

SUMINISTROS INDUSTRIALES POLRI PABLO RICHI AMIANTO.POLRI 19721201

SUMTE AMIANTO.SUMTE 19721201

VIROS AMIANTO.VIROS 19721201



Prospección sobre la presencia de amianto o de materiales que lo contengan en edificios
Informe

338  342

1973

ISOLANA S L AISLANTES. ISOLANA 19730101

URALITA S A CANALONDA 19730101

URALITA S A GRANONDA-110 19730101

URALITA S A MINIONDA 19730101

URALITA S A NERVADA M.D. 19730101

URALITA S A ROMANA 19730101

AISCOM S A AISLANTES. AISCOM 19730301

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19730301

PROTISA PROYECTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S
A

AISLANTE ACÚSTICO. PROTISA 19730801

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19730801

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19730801

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19730901

POLIRUBER S A PAVIMENTOS AMIANTO-VINILO.
POLIRUBER

19731101

1974

R O V E R AISLANTES. ROVER 19740301

E T A S A ESTUDIOS TÉCNICOS Y AISLAMIENTOS TERMISON-A 19740701

POLIRUBER S A CEFLEX. POLIRUBER 19740701

TECHOS IBÉRICOS S A FIBRAS MINERALES. TECHOS 19740701

E T A S A ESTUDIOS TÉCNICOS Y AISLAMIENTOS TERMISON-A 19740801

E T A S A ESTUDIOS TÉCNICOS Y AISLAMIENTOS TERMISON-A 19740901

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19740901

1975

E T A S A ESTUDIOS TÉCNICOS Y AISLAMIENTOS TERMISON-A 19750101

Rocalla S A ROCALITE 19750101

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19750101

Rocalla S A TUBERIA LLEUGERA 19750101

E T A S A ESTUDIOS TÉCNICOS Y AISLAMIENTOS TERMISON-A 19750301

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19750301

URALITA S A CANALONDA 19750301

ISOLANA S L AISLANTES. ISOLANA 19750501

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19750501

URALITA S A GRANONDA 19750901

URALITA S A MINIONDA 19750901

URALITA S A NERVADA M.D. 19750901

URALITA S A CANALONDA 19750901

URALITA S A ROMANA 19750901

AGUSTÍ MAYOLAS V AMIANTO.AGUSTÍ 19751201
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AISLAMIENTOS SUBERINA S A AMIANTO. SUBERINA 19751201

ARGILA S A AMIANTO.ARGILA 19751201

BLASI Y PALLÁS S A AMIANTO.BLASIPALLAS 19751201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19751201

EDI AMIANTO.EDI 19751201

ELECTROFIL BARCELONA S A AMIANTO.ELECTROFIL 19751201

ELECTRONIA S A AMIANTO.ELECTRONIA 19751201

EMILIO BRUGUERA HIJO DE AMIANTO.BRUGUERA 19751201

EMILIO MORADELL AMIANTO.MORADELL 19751201

EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19751201

FÉNIX COMERCIAL PABLO WENDERLING AMIANTO.FÉNIX 19751201

FRANCOS Y COSTA AMIANTO.FRANCOS 19751201

GIRAL Y CARBONELL S A AMIANTO.GIRAL 19751201

GOMPLAST S A AMIANTO.GOMPLAST 19751201

GUILLERMO JORDI AMIANTO.JORDI 19751201

GUILLERMO LEOPOLD HIJO DE AMIANTO.LEOPOLDHIJO 19751201

H E M A G S A AMIANTO.HEMAG 19751201

IBÉRICA AUTO INDUSTRIAL AMIANTO.IBÉRICAAUTO 19751201

IMAN S A AMIANTO.IMAN 19751201

INDUSTRIAS FLEXO S A AMIANTO.FLEXO 19751201

INGALO AMIANTO.INGALO 19751201

ISOLEKTRA S A AMIANTO.ISOLEKTRA 19751201

J CAPARRÓS MARTÍN AMIANTO.CAPARRÓS 19751201

J SANS CABANES AMIANTO.SANS 19751201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCA 19751201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELLGIMENO 19751201

JUAN MEDINA MONTAGUT AMIANTO.MEDINA 19751201

JUAN TORRES MARTÍN AMIANTO.TORRES 19751201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19751201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19751201

LUIS PUIG AMIANTO.PUIG 19751201

MANUEL BLASI HIJO DE AMIANTO.BLASIHIJO 19751201

MANUFACTURAS ERICA S A AMIANTO.ERICA 19751201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19751201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19751201

MAS GARCÍA S A AMIANTO.MAS 19751201

MASFARNÉ S A AMIANTO.MASFARNÉ 19751201

MATEO GISBERT Y CIA AMIANTO.GISBERT 19751201

MONTERO S A AMIANTO.MONTERO 19751201
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MOSER Y ROSELL S A AMIANTO.MOSER 19751201

P E M VIVOMIR S A AMIANTO.PEMVIVOMIR 19751201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19751201

PRODUCTOS DENSO PLA Y CIA S L AMIANTO.DENSO 19751201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19751201

PROVEEDORA INDUSTRIAL PUMA FERNANDO PUIG AMIANTO.PUMA 19751201

RICARDO DE MANUEL S A AISLANTES. RICARDO 19751201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19751201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19751201

SAULEDA Y CIA AMIANTO.SAULEDA 19751201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19751201

SUMINISTROS BALLESTEROS AMIANTO.BALLESTEROS 19751201

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA AMIANTO.JESA 19751201

SUMTE AMIANTO.SUMTE 19751201

VIROS AMIANTO.VIROS 19751201

VIVÓ VIDAL Y BALASCH S L AMIANTO.VIVÓ 19751201

VIVOMIR S A AMIANTO.VIVOMIR 19751201

1976

FIBROTUBO FIBROLIT SA FIBROTUBO 19760101

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19760101

URALITA S A FIBROCEMENTO.URALITA 19760101

ARMSTRONG ASBESTOS-BOARD 19760701

AUSÓN S A ASBESTOSPRAY. AUSÓN 19760701

CAPE ASBESTOS CO LDT ASBESTOLUX 19760701

NEWALLS INSULATION C PAXTILES 19760701

OUTELEC COMPOUND 19760701

1977

PROTISA PROYECTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES S
A

ASBESTOSPRAY.PROTISA 19770401

FICHET PUERTAS CORTAFUEGOS. FICHET 19771201

1978

FICHET PUERTAS CORTAFUEGOS. FICHET 19780101

INTEMO S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. INTEMO 19780201

RIPROSA RIBO PROTECCIÓN S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. RIPROSA 19780201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19780201

INTEMO S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. INTEMO 19780601

RIPROSA RIBO PROTECCIÓN S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. RIPROSA 19780601

ALBERTO ROSA FINA AMIANTO.ROSAFINA 19781201

COMERCIAL GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGACOMERCIAL 19781201
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EUGENIO PAPIOL AMIANTO.PAPIOL 19781201

GOMPLAST S A AMIANTO.GOMPLAST 19781201

INDUSTRIAS FLEXO S A AMIANTO.FLEXO 19781201

INDUSTRIAS FLEXO S A AMIANTO.FLEXO 19781201

ISOLEKTRA S A AMIANTO.ISOLEKTRA 19781201

JAIME ROCA HIJO DE AMIANTO.ROCA 19781201

JOAQUIN CARBONELL GIMENO AMIANTO.CARBONELL 19781201

JUAN TORRES MARTÍN AMIANTO.TORRES 19781201

Juan Vinyas Ing Ind y Cia AMIANTO. VINYAS 19781201

KLEIN S A AMIANTO.KLEIN 19781201

LACALLE Y CIA AMIANTO.LACALLE 19781201

MANUFACTURAS PROMO AMIANTO.PROMO 19781201

MANUFACTURAS REUNIDAS PARA SUMINISTROS
INDUSTRIALES

AMIANTO.REUNIDAS 19781201

MIGUEL PLANA CLARIS AMIANTO.PLANA 19781201

PEDRO BRAVO MESSA AMIANTO.BRAVO 19781201

PRODUCTOS GARRIGA ESCARPENTER AMIANTO.GARRIGA 19781201

RICARDO DE MANUEL S A AMIANTO.RICARDO 19781201

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19781201

SANTIAGO CANUT AMIANTO.CANUT 19781201

SAULEDA Y CIA AMIANTO.SAULEDA 19781201

SUMINISTRADORA DE INDUSTRIAS AMIANTO.SUMINISTRADORA 19781201

SUMINISTROS INDUSTRIALES JESA AMIANTO.JESA 19781201

VIROS AMIANTO.VIROS 19781201

1979

EDIMAT PUERTAS CORTAFUEGOS. EDIMAT 19790101

EDIMAT PUERTAS CORTAFUEGOS. EDIMAT 19790318

FICHET PUERTAS CORTAFUEGOS. FICHET 19790501

INTEMO S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. INTEMO 19790501

RIPROSA RIBO PROTECCIÓN S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. RIPROSA 19790501

INTEMO S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. INTEMO 19790601

INTEMO S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. INTEMO 19791001

FICHET PUERTAS CORTAFUEGOS. FICHET 19791101

INTEMO S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. INTEMO 19791101

Rocalla S A FIBROCEMENTO.ROCALLA 19791101

Publicidad durante los inicios de la década de los 80 (empresa, producto, fecha
publicidad)

1980

INTEMO S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. INTEMO 1980

SUTRAINSA PUERTAS CORTAFUEGOS. 19800101
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SUTRAINSA

FICHET PUERTAS CORTAFUEGOS. FICHET 19800201

EMFISINT S A EMFLON 2000 19800301

EMFISINT S A MURADE-1 19800301

INTEMO S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. INTEMO 19800301

Rocalla S A SUPERONDA 19800301

Rocalla S A NOVONDA 19800301

SUTRAINSA PUERTAS CORTAFUEGOS.
SUTRAINSA

19800501

INTEMO S A PROTECCIÓN IGNÍFUGA. INTEMO 19800601

CROS PINTURAS S A PROTHERM 19800701

INTEMO S A PLACAS DE FALSO TECHO. INTEMO 19801101

1984

ROCALLA S A PROMABEST 19840302
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